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1. Einleitung  

 

Geschäumte Polymere, also Kunststoffe mit Gaszellen, haben im Vergleich zu Werkstoffen aus 

Vollmaterial einige Vorteile. Neben ihrer reduzierten Dichte sind auch ihre Isolation gegenüber Schall, 

Temperatur und Stößen sowie ihre dielektrischen Eigenschaften hervorzuheben.[2,3]  

Eingesetzt werden Polymerschäume heutzutage in vielen Bereichen, unter anderem in Möbeln, für 

Lebensmittelverpackungen, im Bau, bei Medizinanwendungen, in Sportartikel, in Automobilen, bei 

Elektronik, in Luft- und Raumfahrt. In Deutschland werden rund 2 Millionen Tonnen Schaumstoffe pro 

Jahr verarbeitet (Stand 2011). Davon entfallen ca. 5 % auf Polyethylen- und Polypropylenschäume.[4]  

Geschichtlich sind geschäumte Polymere seit rund einhundert Jahren bekannt. Zunächst konnten nur 

Elastomere geschäumt werden. Seit den 1930ern existieren auch geschäumte Thermoplaste wie 

Polyethylen oder Polystyrol.[5,6]  Die Herstellung erfolgte zunächst nur diskontinuierlich  im 

Batchverfahren, bis in den 1950ern auch kontinuierliche Verfahren, mit Plastifiziereinheiten, entwickelt 

wurden. [6,7]  Während bis in die 1980er FCKW (Fluorchlorkohlenwasserstoffe) in vielen Bereichen als 

Treibmittel verwendet wurden, mussten diese in den Folgejahren durch weniger klima- und 

ozonschädliche Substanzen ersetzt werden.[8]  Heutzutage werden zwei Klassen von Treibmitteln 

eingesetzt. Zum einen physikalische Treibmittel, bei denen die Substanzen direkt in flüssiger oder 

gasförmiger Form unter teils hohen Drücken in die Schmelze eingebracht werden, und chemische 

Treibmittel, bei denen das Treibgas durch eine chemische Reaktion während der Verarbeitung entsteht. 

Bei den physikalischen dominieren Kohlenstoffdioxid und Stickstoff, trotz schlechter Löslichkeiten in der 

Polymerschmelze. Das am häufigsten eingesetzte chemische Treibmittel ist Azodicarbonsäurediamid mit 

einem Marktvolumen von 85-90 %. Bei einem möglichen Zerfallsprodukt besteht ein Verdacht auf 

Kanzerogenität, daher ist es in der EU seit 2005 bei Anwendungen mit Lebensmittelkontakt verboten.[3,8

10]  

Die hohen Drücke, die für die Verwendung der physikalischen Treibmittel nötig sind, stellen hohe 

Ansprüche an die Verarbeitungseinheiten. Dies und die gesundheitsschädlichen Wirkungen, welche 

einige chemischen Treibmittel aufweisen, bedingen, dass in Zukunft neuartige Treibmittelsysteme 

benötigt werden. Weiterer Forschungsbedarf besteht auch bei den verwendeten Polymeren. Nicht alle 

Polymere lassen sich gleich gut schäumen, vor allem die nur gering bis nicht verzweigten Polyolefine, 

Polypropylen, high density (HDPE) und linear low density Polyethylen (LLDPE) sind ohne 

Modifizierungen der Kettenstruktur nur schlecht schäumbar.[11,12]   

Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der Verwendung von Hydrotalciten als kombiniertes Treib- und 

Nukleierungsmittel in unvernetztem LLDPE. Hydrotalcite sind als wasserhaltiges Schichtmineral 

toxikologisch unbedenklich und stellen keine hohen Ansprüche an die Verarbeitungseinheiten. Dabei 

sollen Grundlagen der Materialauswahl und Einflussparameter wie Teilchengröße, Oberflächenpolarität 

und die Wechselwirkung mit Phasenvermittlern untersucht werden.  
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2. Theoretischer Hintergrund zum Schäumen von Thermoplasten  

 

2.1. Polymerschäume 
 

Ein Polymerschaum ist ein Kunststoff, dessen Dichte durch zahlreiche, in seiner Masse verteilte 

Hohlräume verringert wird. Diese Hohlräume, Zellen genannt, können entweder jeweils komplett von 

einer Wand umgeben oder mit Nachbarzellen oder der Umgebung verbunden sein. Erstere werden als 

geschlossene Zellen, letztere als offene Zellen bezeichnet.[13]  

Neben Schäumen, die hauptsächlich eine Zellart enthalten, gibt es auch gemischtzellige Schäume. Die 

Zellen selbst können in unterschiedlicher Größe und Anzahl vorliegen, wobei meist nicht die Zellanzahl, 

sondern die Zelldichte eines Stoffes betrachtet wird. Dabei handelt es sich um die Zellanzahl in einem 

definierten Volumen. Die Zellgröße, -art und -dichte beeinflussen maßgeblich die Schaumeigenschaften. 

So ist zum Beispiel die Durchlässigkeit von Gasen oder Flüssigkeiten durch Schäume mit offenen Zellen 

größer als bei Schäumen mit geschlossenen Zellen. Zur Klassifizierung eines Polymerschaumes können 

die Zelleigenschaften, der Herstellungsprozess oder die Eigenschaften des Schaumes verwendet werden. 

Beispiele zur Klassifizierung werden in Tabelle 1 aufgeführt. [2,5,14]  

 

Tabelle 1: Klassifizierung von Polymerschäumen.[2,5,14] 

Eigenschaft  Klassifizierung  

Herstellungsprozess 

- Extrusionsschaum 

- Spritzgegossener Schaum 

- Integralschaum 

- Partikelschaum 

- Reaktionsschaum 

Chemische Struktur der Matrix  
- unvernetzt 

- vernetzt 

Zellstruktur  

- offenzellig 

- geschlossenzellig 

- gemischtzellig 

Zellgröße und Zelldichte 

- mikrozellulär (< 10 µm; > 1012 cm-3) 

- feinzellig (10 -100 µm; 106-109 cm-3) 

- konventionell (>100  µm; <10 6 cm-3) 

Dichte 

- sehr leicht (< 0,05 g/cm 3) 

- leicht ( 0,05-0,2 g/cm 3) 

- mittel ( 0,2-0,5 g/cm 3) 

- schwer (>0,5  g/cm 3) 

Steifigkeit 

- Hartschaum (E-Modul > 700  MPa) 

- Halbhartschaum (70-700 MPa) 

- Weichschaum (< 70  MPa) 

- Viskoelastischer Schaum 
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Von den verschiedenen Herstellungsprozessen ist für die folgende Arbeit nur das Extrusionsschäumen 

von Bedeutung, auf welches im Folgenden näher eingegangen wird. Bei diesem handelt es sich um ein 

kontinuierliches Verfahren, bei dem unter anderem geschäumte Rohre, Membranen, 

Kabelummantelungen und Platten hergestellt werden können. 

 

2.1.1. Charakteristika  der Schaumbildung 

 

Der Prozess des Extrusionsschäumens beginnt mit einem Treibgas und einem Matrixpolymer. Diese 

werden im Extruder gemischt. Dabei entsteht zunächst eine zweiphasige Mischung, welche durch 

weiteres distributives Mischen und Dispergieren zu einer einphasigen Polymer/Gas-Lösung geknetet 

wird. Beim Verlassen des Extruders erfährt das Extrudat einen rapiden Druckabfall, was die 

Zellkeimbildung und das Zellwachstum auslösen. Durch das Abkühlen der Polymerschmelze werden die 

Zellen stabilisiert (Abbildung 1). [15]  

 

 
Abbildung 1: Schematische Darstellung der Veränderung des Polymer-Gas-Systems während des thermoplastischen 

Extrusionsschäumens.[15]  

 

In vielen Fällen wird ein geschäumtes Polymer angestrebt, bei dem die Zellgrößenverteilung eng und 

die Zellenverteilung über das Material homogen ist. Um dies zu ermöglichen, sollte im Extruder kurz vor 

der Düse eine homogene einphasige Polymer/Gas-Lösung vorliegen. Beim Austritt der Polymerschmelze 

aus dem Extruder sind die Abkühlrate und der Druckunterschied, den das Material erfährt, für die 

Zellbildung von Bedeutung.  

Wenn im Extruder das Gas nicht vollständig im Polymer gelöst ist, so wirkt auch dieses Gas als Keim für 

das Zellwachstum. Während des Zellwachstums wachsen die Zellen aus nicht gelöstem Gas und die neu 

gebildeten Zellen parallel nebeneinander an. Da sie allerdings zu Beginn unterschiedlich groß sind, wird 

ein Produkt mit einer breiten Zellgrößenverteilung erhalten. Auch Temperaturunterschiede können zu 

Fehlstellen oder breiten Zellgrößenverteilungen führen. Fehlstellen sind in diesem Fall inhomogene 

Zellverteilungen oder Risse im Material. Um dies zu vermeiden, sind zum einen eine gute mechanische 

Durchmischung der Schmelze, zum anderen eine schnelle Diffusion sowie eine möglichst große 
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Löslichkeit des Gases im Polymer nötig. Dabei hängt die mechanische Durchmischung vom Extrudertyp 

und aufbau ab. Diffusion und Löslichkeit hingegen sind temperatur-, druck- und stoffabhängig. Eine 

Temperaturerhöhung führt dazu, dass sich die Löslichkeit verringert und die Diffusionsgeschwindigkeit 

erhöht. Eine Druckerhöhung vergrößert beide. Stoffabhängige Parameter sind das Molekulargewicht 

und die Polarität des Gases und des Polymers, der Polymertyp, die Kristallinität des Polymers und die 

Art und Länge der Seitenketten.[1518]  

Durch das Lösen des Gases weist die Polymer/Gas-Lösung eine deutlich niedrigere Viskosität als die 

entsprechende Polymerschmelze auf. Dies wird mit einem Anlagern der Gasmoleküle an die 

Polymerketten und einer damit verbundenen besseren Beweglichkeit der Ketten erklärt. [19,20]  

 

2.1.2. Zellnukleierung  

 

Die Zellbildung erfolgt , sobald die homogene Polymer/Gas-Lösung aus ihrem thermodynamischen 

Gleichgewicht gebracht wird. Dies kann durch Drucksenkung oder Temperaturerhöhung ausgelöst 

werden. Bei der Schaumextrusion beginnt die Zellbildung mit dem Druckabfall beim Verlassen des 

Extruders. Hierbei entstehen zunächst Zellkeime, welche wachsen und anschließend, um einen Schaum 

zu erhalten, stabilisiert werden müssen.[21]  

Die Zellkeimbildung kann, wie bei anderen Nukleierungen, homogen, heterogen oder als Kombination 

aus beiden Mechanismen ablaufen. Bei der homogenen Keimbildung erfolgt die Zellnukleierung aus der 

homogenen Lösung ohne Grenzflächen. Liegen Feststoffe oder nicht gelöste Flüssigkeiten oder Gase in 

der Schmelze vor, werden an diesen bevorzugt Zellen gebildet. Dies wird als heterogene Keimbildung 

bezeichnet und führt, beim Vorhandensein ausreichend vieler Keimbildner, zu kleineren Zellen, da bei 

gleicher Gasmenge mehr Zellen gebildet werden. Real liegt statt der homogenen meist eine Kombination 

aus heterogener und homogener Keimbildung vor, weil auch Verunreinigungen in fester oder flüssiger 

Form, Mikrodefekte aufgrund von thermischer Fluktuation [22]  oder Grenzflächen zwischen amorphen 

und kristallinen Bereichen als heterogene Nukleierungskeime wirken.[19,21,23,24]  

Die Keimbildung kann durch größeren Druckabfall, einer Erhöhung der Gaskonzentration oder einer 

niedrigen Oberflächenspannung der Polymerschmelze beschleunigt werden.[19,21,23]   

Sobald ein Zellkeim den kritischen Radius (Rcr) erreicht hat, kann er weiterwachsen, kleinere Keime 

kollabieren durch die Oberflächenspannung. Das enthaltene Gas geht wieder in Lösung.[15]  Der kritische 

Radius kann nach Formel 1[25]  berechnet werden und liegt oft im Bereich von 200 bis 400 nm. Er ist 

abhängig von dem Druckunterschied zwischen Zelle und Umgebung (ȹP) sowie der 

Oberflächenspannung zwischen Zelle und umgebender Schmelze (̀ lg). [15,26]  

lg

cr
R

P

s

D

-
=

2
 1 
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In Abbildung 2 werden die Energieniveaus für homogene und heterogene Nukleierung in Abhängigkeit 

vom Zellradius aufgetragen. Da die heterogene Nukleierung energetisch günstiger ist, findet sie beim 

Vorhandensein von Keimbildnern bevorzugt statt. Der kritische Radius existiert unabhängig von der Art 

der Keimbildung.[15,19,24]  

 

 
Abbildung 2: Schematische Darstellung der freien Energie von homogener und heterogener Nukleierung in Abhängigkeit vom 

Zellradius. [19,24] 

 

2.1.3. Zellwachstum 

 

Das Zellwachstum wird im Folgenden als vereinfachtes Modell dargestellt. Betrachtet wird eine einzelne 

Zelle in einer einphasigen Gas/Polymer-Lösung. Aus dieser Lösung diffundiert Gas aufgrund 

enthalpischer Effekte und durch den Druckunterschied zwischen gasförmiger und flüssiger Phase in die 

Zelle. Dabei entsteht das in Abbildung 3 gezeigte Konzentrationsgefälle. Direkt am Rand der Zelle ist die 

Gaskonzentration in der Schmelze gleich Null, nach außen hin steigt die Gaskonzentration an. Dieser 

Bereich, mit einer im Vergleich zur restlichen Lösung reduzierten Gaskonzentration wird als Schale 

bezeichnet. In diese diffundiert Gas von außen nach. Solange Gas nachdiffundiert kann die Zelle 

weiterwachen. 

Die Geschwindigkeit, mit der Zellen wachsen, ist unter anderem abhängig von der Viskosität der 

umgebenden Schmelze, der Gaskonzentration, der Diffusionsgeschwindigkeit des Gases, der 

Oberflächenspannung der Zelle und dem Druck sowie der Temperatur des Systems. So werden 

beispielsweise in niederviskosen Systemen eher größere Zellen gebildet als in höher viskosen.[15,19,27,28]   

 

wachsende Zelle 

Rcr 
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Abbildung 3: Schematische Darstellung zum Zellwachstum ,nach Mantey und Arefmanesh et al. [19,27] 

 

2.1.4. Zellstabilisierung  

 

Kommt eine kleinere Zelle in Kontakt mit einer größeren Zelle so diffundiert das Gas aus der kleineren 

in die größere Zelle, da der Innendruck in kleinen Zellen größer ist. Dieser Effekt ist unerwünscht, da 

dies zu inhomogenen und größeren Zellen führt.[15,19]  Diffundiert das Gas nicht aus einer Zelle in eine 

andere, kann bei zwei benachbarten Zellen, durch die biaxiale Dehnung, die Zellwand reißen. 

Verschmelzen die beiden Zellen anschließend, wird dies als Zellkoaleszenz bezeichnet. Dabei können je 

nach Viskosität der umgebenden Schmelze entweder eine größere rundliche Zelle oder Zellen mit einer 

unregelmäßigen Form entstehen. Dies führt zu Verschlechterung der mechanischen Eigenschaften und 

kann, wenn mit der Umgebung als zweite Zelle interagiert wird, zu Gasverlust und damit zu einer 

geringeren Expansionsrate führen. Die Zellkoaleszenz ist aufgrund der Verringerung der inneren 

Oberfläche energetisch günstig.[29]  Das Reißen der Zellwände wird nur bei der Herstellung von 

offenzelligen Schäumen genutzt. Wird kein offenzelliger Schaum gewünscht, ist es gegebenenfalls 

erforderlich , die Zellwände zu stabilisieren. Dies kann beispielsweise durch Vernetzungen des Polymers, 

Zugabe von Nanopartikeln, welche sich während dem Aufschäumungsprozess an den Zellwänden 

ausrichten,[30]  oder durch schnelleres Abkühlen und damit schnellere Erhöhung der Viskosität des 

Materials erfolgen. Auch Seitenketten des Polymers oder die Verwendung eines Polymerblends können 

Zellkoaleszenz verhindern.[29]  Eine inhomogene Temperaturverteilung der Polymerschmelze hingegen 

führt zu vermehrter Zellkoaleszenz.[31]  

Ein Kollabieren der Zellen tritt dann auf, wenn das Gas aus dem Polymer diffundiert, bevor die 

Zellwände ausreichend stabilisiert sind. Dieser Effekt ist durch die vollständige Separation von Polymer 

und Gas thermodynamisch günstig. Was bei der Bildung der einphasigen Polymer/Gas-Lösung noch 

erwünscht war, die schnelle Diffusion von Gasmolekülen im Polymer, wirkt sich nun negativ aus. Die 

Größe des Gasverlusts hängt auch von der Molekülgröße des Gases ab. Der Gasverlust ist somit bei 

Kohlenstoffdioxid größer als bei Alkanen wie Butan. Auch eine hohe Temperatur der Schmelze 
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begünstigt den Gasverlust. Eine niedrigere Materialtemperatur verringert zum einen die Gasdiffusion 

und erhöht zum anderen die Stabilität der Zellwände. [29]  Ein schnelles Abkühlen der Extrudatoberfläche 

kann den Gasverlust nach außen verringern und somit die Expansionsrate erhöhen.[31]  

Der Einfluss der Düsentemperatur als ein sehr wichtiger stoffunabhängiger Einflussfaktor auf den 

Schäumungsprozess wurde von Naguib et al.[32]  beispielhaft an einem langkettenverzweigten 

Polypropylen untersucht, welches mit Butan geschäumt wurde und 0,8 Gew-% Talk als 

Nukleierungsmittel enthält . Als Messgröße wird dabei die Expansionsrate verwendet. Diese ist das 

Verhältnis aus der Dicke des geschäumten Materials im Vergleich zu der Dicke des ungeschäumten 

Materials. 

Bei zu niedrigen Temperaturen wird das Polymer so schnell fest, dass das in der Polymerschmelze gelöste 

Gas nicht vollständig in die Zellen diffundieren kann. Somit  wird nur eine geringe Expansionsrate 

erreicht. Bei einer zu hohen Prozesstemperatur wird zunächst eine große Expansionsrate erhalten. Die 

Zellwände können durch große und schnelle Ausdehnung der Zellen dünner werden, was einerseits die 

Gasdiffusion zwischen den Zellen erleichtert und anderseits dazu führt, dass die Zellwände leichter 

reißen. Außerdem wird die Gasdiffusion bei steigenden Temperaturen beschleunigt, was einen höheren 

Gasverlust zur Folge haben kann. Dieser führt zu einem Schrumpfen der Zellen und bedingt, dass im 

festen Schaum nur relativ kleine Zellen vorhanden sind (Abbildung 4). 

Durch ein sehr schnelles Abkühlen, nach dem Aufschäumen, kann dieses Problem umgangen werden. 

Ist dies nicht möglich wird für eine möglichst große Expansionsrate im festen Polymerschaum eine 

optimale Düsentemperatur benötigt. Dieser Einfluss der Düsentemperatur wird schematisch in 

Abbildung 5 dargestellt.[15,32]  

 

 
Abbildung 4: Einfluss der Kristallisation (zu niedrige Temperatur) bzw. des Gasverlustes (zu hohe Temperatur) auf die 

Schaumbildung im Vergleich zum Schäumen bei optimaler Temperatur nach Naguib et al.[32] 
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Abbildung 5: Einfluss der Temperatur auf die Expansionsrate. Bei niedrigeren Temperaturen überwiegt der Einfluss der 

Kristallisation bei höheren Temperaturen der Gasverluste auf die Expansionsrate nach Naguib et al.[32]. 

 

Die maximal mögliche Expansionsrate und die Lage der optimalen Temperatur sind zum einen abhängig 

vom Gas/Polymer-System und zum anderen von der Gaskonzentration innerhalb eines Systems. Die 

Zelldichte wiederum wird von der Temperatur und der Gaskonzentration nur geringfügi g beeinflusst, 

sondern vorgeblich von der Konzentration des Nukleierungsmittel s. Das für das Zellwachstum wichtige 

Druckgefälle zwischen Düseninneren und Umgebung wird bei Naguib et al. nur indirekt über die 

Viskositätsänderung unterschiedlich gewählter Schmelzetemperaturen und Gasbeladungen beeinflusst. 

Beobachtet wurde, dass dies keinen Einfluss auf die Zelldichte hat.[32]  

Da weitere Autoren die hier für Polypropylen und Butan beschriebenen Einflüsse der Temperatur bei 

anderen Systemen beobachten, sind diese Erkenntnisse allgemein gültig.[15,29]  

 

Ein Schaum besteht wie bereits beschrieben aus dem Matrixpolymer, einem Gas und möglichen weiteren 

Zusätzen wie zum Beispiel Nukleierungsmitteln. In den folgenden Kapiteln wird auf diese Komponenten 

im Detail eingegangen. Als erstes werden in Kapitel 2.2 verschiedene Polyolefine als Matrixmaterial 

diskutiert. In Kapitel 2.3 die Möglichkeiten verschiedene Gase als Treibmittel dem Material zuzusetzen. 

Diese können direkt als Gas oder leichtflüchtige Flüssigkeit der Polymerschmelze zugegeben werden, 

Kapitel 2.3.1 Physikalische Treibmittel, oder die Gase können als Zersetzungs- bzw. Reaktionsprodukt 

in der Schmelze entstehen, Kapitel 2.3.2 Chemische Treibmittel.[13]  Im Anschluss in Kapitel 2.4 wird die 

Wirkweise von Nukleierungsmittel und anderen Additiven erläutert.   
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2.2. Polyolefine als Matrixmaterial  
 

Weltweit sind ein Großteil der hergestellten thermoplastischen Schäume aus Polystyrol oder 

Polyethylen.[33,34]  Polystyrol ist ein amorphes Material mit einer hohen Schmelzfestigkeit. Polyethylen 

hingegen ist teilkristallin. Das Temperaturfenster für die Verarbeitung eines amorphen Polymers zu 

einem Schaum ist deutlich breiter als die eines teilkristallinen oder kristallinen Polymers (Abbildung 6). 

Somit ist die Herstellung eines Polystyrolschaums technisch einfacher als die eines 

Polyethylenschaums.[33,35]  Mit der Verwendung von Polystyrol als Matrixmaterial wird  ein eher steifer 

Schaum erhalten und beim Einsatz von Polyolefinen ein eher flexibler Schaum, welcher eine hohe 

Zähigkeit und Chemikalienbeständigkeit aufweist.[36]  

 

 
Abbildung 6: Verarbeitungsbereich für die Schaumextrusion von amorphen, teilkristallinen und kristallinen Materialien im 

Vergleich.[37] 

 

Die kristallinen Bereiche in teilkristallinen Polymeren können eine Zellnukleierung mit drei 

verschiedenen Mechanismen induzieren:[15]  

 

¶ Verringerte Gaslöslichkeit : Durch die verringerte Löslichkeit des Treibgases in den kristallinen 

Bereichen kommt es um diese in den angrenzenden amorphen Bereichen lokal zu einer höheren 

Gaskonzentration und damit schneller zu einer Übersättigung 
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¶ Verringerte Kettenbeweglichkeit : Teilweise in Kristallite eingebaute und zu Kristalliten 

benachbarte Polymerkette sind in ihrer Bewegung eingeschränkt. Dies kann zu Dehnspannungen 

führen, welche die Übersättigung weiter erhöhen. 

 

¶ Unterschiedliche mechanische Belastung : Während des Aufschäumens wird die 

Polymerschmelze gedehnt und geschert. Die kristallinen Bereiche haben eine höhere Steifigkeit 

als die amorphen und schränken somit die Verformung ein. An den Grenzen zwischen den steifen 

Kristalliten und den beweglichen amorphen Anteilen sind lokal erhöhte Zugspannungen, welche 

die Übersättigung weiter erhöhen. 

 

Durch kristalline Bereiche können hohe Zelldichten erhalten werden, sind diese allerdings zu groß oder 

zu häufig, erhöhen sie die Viskosität der Polymerschmelze und begrenzen so die Schaumausdehnung. 

Da zusätzlich keine Zellbildung aufgrund der geringen Gaslöslichkeit innerhalb der kristallinen Bereiche 

stattfinden kann, kann dies zu uneinheitlicher Zellgrößenverteilung führen. Eine gezielte Steuerung der 

Kristallitbildung kann die Vorteile  z.B. als Keime bei der Zellnukleierung nutzen und deren Nachteile 

vermeiden.[15]  

 

Die verschiedenen Polyethylen- und Polypropylentypen können alle geschäumt werden. Bei 

Polypropylen ist es aufgrund seiner Schmelzeeigenschaften schwierig, die Zellen zu stabilisieren. Durch 

die Entwicklung eines langkettenverzweigten Polypropylen konnte die Verarbeitung vereinfacht und die 

Schaumeigenschaften (Dichtereduktion, feinere und homogenere Zellverteilung) verbessert werden.[5,38]  

Von den Polyethylenen ist LDPE (low density Polyethylen) am besten schäumbar. Allerdings sind die 

mechanischen Eigenschaften dieses Materials vergleichsweise schlecht.[33]  Auch HDPE (high density 

Polyethylen) und EVA (Ethylen-Vinylacetat-Copolymer) werden zur Herstellung von Schäumen 

verwendet. LLDPE (linear low density Polyethylen), welches eine hohe Kristallinität und eine gute 

Schlagfestigkeit besitzt, hat eine geringe Schmelzfestigkeit und Schäumbarkeit.[5,33,39]  

Was eine gute Schäumbarkeit ausmacht, wird von verschiedenen Autoren unterschiedlich beschrieben. 

Beispielsweise beschreiben Laguna-Gutierrez et al., dass die Zellwände nicht dazu neigen dürfen, zu 

reißen.[36]  Xia et al. weist auf die Unterstützung der Matrix bei der Schaumbildung hin [40]  und Yu et al. 

gibt als quantifizierbaren Faktor die Expansionsrate an. Für Yu et al. ist die untere Grenze des 

Verarbeitungsfensters zum Schäumen die niedrigste Temperatur, mit der eine Expansionsrate von zwei 

erreicht wird  und die obere Grenze die Temperatur, bei der aufgrund von Zellkollaps kein Schaum mehr 

erhalten wird . Für LLDPE wurde eine Breite des Fensters von 8 °C und für LDPE von mehr als 52 °C 

bestimmt. In Abbildung 7 werden beispielsweise die Ergebnisse der Messung von Yu et al. dargestellt. 

Die Experimente wurden in einem Batch-System durchgeführt. Interessant ist neben der 
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Prozessfenstergröße die viel größere Abhängigkeit der Dichte von der Temperatur bei LLDPE im 

Vergleich zu LDPE.[28]  Yu et al. haben LLDPE unterhalb der Schmelztemperatur geschäumt, da sonst die 

Schmelzefestigkeit für die Bildung eines Schaumes zu gering war. LDPE konnte oberhalb der 

Schmelzetemperatur geschäumt werden.[28]  

 

 

 

Abbildung 7: Der Verarbeitungsbereich für die Schaumbildung von LDPE und LLDPE bei einem Druck von 20 MPa und einer 

Sättigungszeit von 10 min, mit Genehmigung von Elsevier.[28] 

 

Vergleicht man die Struktur der verschiedenen Polyethylentypen (Abbildung 8) wird offensichtlich, 

warum diese Unterschiede im Schäumungsverhalten existieren. Die vielen langen Seitenketten des LDPE 

können leicht miteinander verhaken und somit interagieren. Dies führt dazu, dass das Material eine hohe 

Dehnviskosität aufweist und damit beim Zellwachstum die Zellwände besser stabilisiert werden als bei 

HDPE oder LLDPE.[28]  Dies ist der gleiche Effekt, der beim Schäumen von langkettenverzweigtem 

Polypropylen genutzt wird. [38]  Werden lineare Polymere zum Schäumen verwendet, reißen die 

Zellwände leichter. Der so hergestellte Schaum mit einem hohen Anteil an offenen Zellen kann in vielen 

Bereichen nicht eingesetzt werden. Er weist schlechte mechanischen Eigenschaften und eine geringe 

thermische Isolation auf, allerdings besitzt er dafür eine gute Schallabsorption.[36,41]  
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Abbildung 8: Schematische Darstellung der unterschiedlichen Strukturen und Verzweigungen bei Polyethylen. Nach 

Domininghaus et al. [42] 

 

Die Schäumbarkeit von HDPE ist vergleichsweise schlecht. Dies liegt unter anderem an dessen hoher 

Kristallinität. [43]  In den kristallinen Bereichen ist die Gaslöslichkeit im Vergleich zu den amorphen 

Bereichen verringert.[16,44]  Außerdem stören die kristallinen Bereiche selbst die Schaumbildung. Die 

Kristallinität kann durch unterschiedliche Abkühlgeschwindigkeiten beeinflusst und so der Einfluss der 

Kristallin ität auf die Schaumbildung untersucht werden. Dies wurde beispielhaft an einem LLDPE 

durchgeführt, welches mit zwei unterschiedlichen Geschwindigkeiten abgekühlt wurde. Beim abruptem 

Abkühlen war die Dichte je nach Ausgangstemperatur bis zu 25 % niedriger als beim langsamen 

Abkühlen, der Kristallinität sgrad zeigt einen gegenläufigen Trend.[44]   

Da die verschiedenen Polyethylentypen mit fast 30 %, gefolgt von Polypropylen mit 19  % den höchsten 

Anteil am europäischen Verbrauch haben,[45]  wäre es interessant auch für diese eine Möglichkeit zu 

finden, einen brauchbaren Schaum herzustellen.[44]  

Wie bereits diskutiert, lässt sich LDPE leicht schäumen. Das Produkt hat aber keine so guten 

mechanischen Eigenschaften.[33]  Handelsübliches Polypropylen ist nur schlecht bis gar nicht schäumbar. 

Daher wurde eine Polypropylen-Modifikation mit langen Seitenketten entwickelt , um bessere Schäume 

herzustellen.[5,38]  Um LLDPE und HDPE zu schäumen, werden in der Literatur verschiedene 

Möglichkeiten diskutiert.  

Eine diskutierte Variante ist die Verwendung von Polymerblends auf Basis von LLDPE. Chen et al. gibt 

für LLDPE und LDPE ein optimales Mischungsverhältnis von 5 zu 95 an. Dabei bewirkt die geringe Menge 

an LLDPE eine Verbesserung der Zellstabilität und des Zellwachstums.[33]  

Mittels Langkettenverzweigungen können auch LLDPE-Schäume ohne Zusätze anderer Polymere 

hergestellt werden. So wird in einem US-Patent ein LLDPE beschrieben, bei dem mittels Elektronenstrahl 

Langkettenverzweigungen erhalten und mit diesem Schäume mit Dichten zwischen 0,02 und 0,16 g/cm 3 

hergestellt wurden.[46]  Auch mittels bimodalen Kettenlängenverteilungen können sowohl aus LLDPE als 

auch aus HDPE gute Schäume hergestellt werden.[41]   

HDPE 

LLDPE 

LDPE 
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Eine Übersicht über die in der Literatur beschriebenen Dichten von Schäumen aus verschiedenen 

Polymertypen als Matrixmaterial ist in Tabelle 2 aufgeführt. 

 

Tabelle 2: Beispiele für Dichten von geschäumten Materialien im Vergleich.[28,42,44,47í49] 

Dichtebereiche 
[g/cm 3]  

PS PP LDPE LLDPE HDPE 

Rohdichte 1,05 0,9 0,914-0,935 0,9-0,93 0,94-0,97 

Chemisch geschäumt 0,5-0,7 0,35-0,7 0,5-0,7 0,66 0,4 

Physikalisch 

geschäumt 
0,035-0,050 0,030-0,1 0,015-0,1 0,09-0,53 0,36-0,63 

 

Die Dichten der physikalisch geschäumten LLDPE- und HDPE-Schäume stammen von Proben, welche 

mittels eines Batch Verfahrens hergestellt wurden. Dabei wurden sehr kleine Probemengen (einzelne 

Granulatkörner oder dünne Plättchen) mittels Stickstoff oder Kohlenstoffdioxid geschäumt.[28 ,44,50]  

Andere Autoren, wie beispielsweise Park et al.[12]  oder Sauceau et al.,[11]  beschreiben, dass bereits das 

Polyethylen mit der besten Schäumbarkeit, LDPE, nicht ohne Zusatzstoffe mittels Extrusion geschäumt 

werden kann. Neben den bereits erwähnten Nukleierungsmittel, wie z.B. Füllstoffe oder Mischungen mit 

anderen Polymeren, können auch Vernetzungen die Schäumbarkeit verbessern. Eine Vernetzung kann 

dabei bereits vor der Extrusion oder währenddessen erfolgen. Dazu können chemische 

Vernetzungsmittel wie Peroxide eingesetzt werden oder die Vernetzung kann physikalisch mittels 

Elektronenstrahl erfolgen.[11,31]  Dies wurde beispielsweise bei dem in Tabelle 2 aufgeführten chemisch 

geschäumten LLDPE verwendet. Dies enthält neben 0,75 Gew.-% Azodicarbonsäurediamid auch 

0,05 Gew.-% eines Peroxides.[49]  

Die mechanischen Eigenschaften von geschäumten im Vergleich zu ungeschäumten Proben, jeweils ohne 

Füllstoffe oder Fasern, sind meist deutlich schlechter. Dies liegt vor allem daran, dass die im Material 

vorhandenen Zellen die Rissbildung initiieren und zu einer Spannungsüberhöhung im Restquerschnitt 

führen. [38]  Wobei der Effekt unter anderem von der Größe der Zellen abhängt und bei größeren Zellen 

ausgeprägter ist als bei kleineren Zellen.[38]  Beispielhaft sind in Tabelle 3 von Tejeda et al. ermittelte 

Werte für chemisch geschäumtes und extrudier tes Polypropylen und Polyethylen (HDPE) aufgeführt. [48]  

 

Tabelle 3: Beispielhafte Werte für den Einfluss der Schaumbildung auf die mechanischen Eigenschaften. Die angegebenen 

Zahlen beziehen sich jeweils prozentual auf die des ungeschäumten Materials.[48] 

Matrix  Zellgröße [µm]  Dichte  E-Modul  Zugfestigkeit  Bruchdehnung  

Polypropylen 200 60 50 60 80 

Polyethylen (HDPE) 300 60 85 70 95 
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Bei mikrozellulärem Schaum kann es zu einer Verbesserung der mechanischen Eigenschaften kommen. 

So beobachtet Colton et al. eine Erhöhung der Schlagzähigkeit, da die Zellen die Rissausbreitung 

verhindern.[51]  

 

Wie in diesem Kapitel dargelegt, besteht bei Polyolefinen als Matrixmaterial für Schäume großer 

Forschungsbedarf. Bisher wurden zur Herstellung von Polyolefinschäumen verschiedene Möglichkeiten 

wie Blends mit anderen Polymeren, lange oder verzweigte Seitenketten sowie Vernetzungen verwendet. 

Die Herstellung eines Schaums aus nur einem unvernetzten, kurzkettenverzweigten Polyolefin wird in 

der Literatur kaum beschrieben.  

Teil der Aufgabenstellung dieser Dissertation ist es daher, diese Lücke zu schließen. Gesucht wird eine 

Methode, um aus einem unvernetztem, kurzkettenverzweigtem Polyethylen (LLDPE) einen Schaum 

herzustellen und diesen inklusive seiner mechanischen Eigenschaften zu charakterisieren.   
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2.3. Treibmittel  
 

2.3.1. Physikalische Treibmittel 

 

Ein Treibmittel ist eine Substanz, die als Gas bei der Verringerung des Drucks eine Polymerschmelze 

expandieren lässt.[37]  Das als Treibmittel verwendete Gas kann entweder direkt gasförmig, flüssig oder 

im überkritischen Zustand in die Polymerschmelze eingebracht werden oder erst während der 

Verarbeitung durch eine chemische Reaktion entstehen. Ersteres wird als physikalisches Schäumen und 

letzteres als chemisches Schäumen bezeichnet. Die verwendeten Substanzen werden physikalische bzw. 

chemische Treibmittel genannt.[2,3]  Mit physikalischen Treibmitteln können Dichten von bis zu 

0,015 g/cm 3 erreicht werden. Mit chemischen Treibmitteln sind nur Dichten von minimal 0,35  g/cm 3 

möglich.[8]   

 

Ob eine Substanz als physikalisches Treibmittel verwendet werden kann, hängt von verschiedenen 

Eigenschaften der Substanz ab. Einige Stoffeigenschaften, wie ozonschädigend oder ein hoher 

Treibhauseffekt, führen dazu, dass solche Substanzen heute nicht mehr verwendet werden dürfen. 

Eigenschaften wie Brennbarkeit, Toxizität, chemische oder thermische Instabilität, Geruch oder 

Farbigkeit erschweren die Handhabung oder schränken die Einsatzmöglichkeiten ein.[5,35,52]  Die im 

Folgenden aufgezählten Eigenschaften hingegen beeinflussen die Schaumqualität: 

 

¶ Siedepunkt des Treibmittels : Der Siedepunkt sollte bei Atmosphärendruck unterhalb der 

Verarbeitungstemperatur liegen, damit es beim Austritt aus der Düse zu einem Expandieren des 

Exdrudates kommt. Beim Abkühlen verfestigen sich die Zellwände und stabilisieren so den 

Schaum. Vorteilhaft ist es, wenn zusätzlich beim Austritt aus dem Extruder ein Phasenübergang 

von flüssig zu gasförmig erfolgt, da dies die Polymerschmelze schneller abkühlen lässt und damit 

ein stabiler Schaum erhalten wird.[53]   

 

¶ Dampfdruck  des Treibmittels : Der Dampfdruck einer Substanz ist abhängig von der 

Temperatur und korreliert mit dem Siedepunkt. Für das Extrusionsschäumen ist der Dampfdruck 

bei der Extrusionstemperatur und bei Raumtemperatur wichtig. Je höher der Dampfdruck bei 

der Extrusionstemperatur ist, desto höher muss der Druck sein, um ein Aufschäumen im Extruder 

zu verhindern. Bei Raumtemperatur muss der Dampfdruck in den Zellen ausreichend groß sein, 

um deren kollabieren zu verhindern. Dies tritt hauptsächlich bei weichen Matrixmaterialien wie 

Polyolefinen auf.[53]   

 



 

16 Theoretischer Hintergrund zum Schäumen von Thermoplasten Dissertation - Lisa Werne  

¶ Dichte des Treibmittels: Für bei Raumtemperatur gasförmige Treibmittel  entspricht die für den 

Dampfdruckes beschriebenen Einflussfaktoren dem der Dichte.  

 

¶ Molekulargewicht : Das Molekulargewicht bietet die Möglichkeit d ie Effektivität von 

Treibmittel n grob abzuschätzen. Wird angenommen, dass sich die Gase näherungsweise wie 

ideale Gase verhalten, so ist das Volumen eines Mol Gases für alle Substanzen gleich. Bezogen 

auf die Masse hat somit eine Substanz mit einem geringeren Molekulargewicht ein größeres 

Volumen. Bei ähnlicher Löslichkeit und Dampfdruck ist dieses effektiver.[53]  Außerdem verringert 

sich die Diffusionsgeschwindigkeit mit zunehmendem Molekulargewicht.[54]  

 

¶ Diffusionsgeschwindigkeit : Während, wie bereits diskutiert (Kapitel 2.1.1), in der 

Polymerschmelze eine hohe Diffusionsgeschwindigkeit gewünscht wird , um schneller eine 

einphasige Polymer/Gas-Lösung zu erhalten, wird in festem Material eine geringe 

Diffusionsgeschwindigkeit bevorzugt. Diffundiert bei flexiblem Schaum das Treibmittel viel 

schneller aus den Zellen, als Luft nachdiffundiert, sinkt der Druck in den Zellen und diese 

kollabieren. Um ein Kollabieren der Zellen bei der Verwendung von beispielsweise Butan oder 

Pentan in LDPE zu verhindern, werden Permeationsmodifikatoren, wie z.B. plättchenförmige 

Füllstoffe, eingesetzt.[53]   

 

¶ Löslichkeit in der Polymerschmelze : Nur das in der Polymerschmelze gelöste Gas trägt zur 

Bildung eines homogenen feinzellulären Schaumes bei. Mit steigender Löslichkeit des 

Treibmitte ls in der Polymerschmelze steigen die Menge an maximal verfügbarem Gas und damit 

die minimal mögliche Dichte an. Dabei ist die Löslichkeit neben den stoffspezifischen 

Gas/Polymer-Wechselwirkungen, von der Temperatur (Erhöhung verringert die Löslichkeit), 

dem Druck (höherer Druck führt zu einer höheren Löslichkeit) und der Kristallinität des Polymers 

(nur relevant, wenn unterhalb der Schmelztemperatur der kristallinen Bereiche gearbeitet wird) 

abhängig. Wird ein schlecht lösliches Treibmittel verwendet, muss mit höherem Drücken 

gearbeitet werden, um ähnliche Ergebnisse zu erhalten. Da dadurch die Scherwärme der 

Polymerschmelze steigt, wird oft oberhalb der optimalen Schäumungstemperatur gearbeitet, was 

die Schaumqualität wieder verschlechtert. Mit einem schwerlöslichen Treibmittel können daher 

niemals so geringe Dichten erreicht werden wie mit einem leichtlöslichen Treibmittel. [31,53]   

 

¶ Molekülstruktur : Die chemische Struktur eines Treibmittels beeinflusst dessen Löslichkeit und 

Diffusionsgeschwindigkeit. So ist beispielsweise Isobutan in Polymerschmelzen schlechter löslich 

und diffundiert langsamer als n-Butan.[53]  
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Die hier vorgestellten Eigenschaften können nicht isoliert voneinander betrachtet werden, da sie sich 

gegenseitig beeinflussen. Viele der aufgezählten Eigenschaften werden von FCKW 

(Fluorchlorkohlenwasserstoffe, Treibhauseffekt bezogen auf 100 Jahre >4000[8] ) oder im etwas 

geringeren Ausmaß von H-FCKW (teil halogenierte FCKW, Treibhauseffekt zwischen 100 und 2000[8] ) 

erfüllt, die aus diesem Grund gerne als Treibmittel eingesetzt wurden. Allerdings schädigen sie die 

Ozonschicht und wirken als Treibhausgas, so dass diese Substanzen entweder bereits verboten sind oder 

nur noch zeitlich begrenzt in geringen Mengen eingesetzt werden dürfen.[2,5,53]  Heutzutage werden 

daher niedrig siedende, organische Flüssigkeiten, inerte Gase oder bei hydrolysebeständigen Polymeren 

Wasserdampf verwendet. Folgende Flüssigkeiten werden beispielsweise eingesetzt: Pentan, Isobutan, 

Cyclopentan, Isopentan, Isopropanol, Methanol oder Ethanol.[2,5]  

Bei der Verwendung von flüssigen Treibmitteln verdampfen diese bei der Senkung des Druckes am Ende 

des Extruders. Dadurch wird die Polymerschmelze expandiert und durch die Verdampfungsenthalpie 

abgekühlt, was zu einer beschleunigten Stabilisierung des Schaums führt.[8,55]  Da durch das Lösen dieser 

Treibmittel die Viskosität der Polymerschmelze reduziert wird, kann die Temperatur an der Düse noch 

weiter abgesenkt werden. Diese beiden Effekte wirken sich positiv auf die Schaumbildung aus. Auch 

wenn sich flüssige Treibmittel einfacher handhaben lassen als gasförmige, kann und will man diese nicht 

in allen Fällen einsetzen. Problematisch ist hier vor allem die Brennbarkeit der verwendeten Substanzen, 

was zu einem erhöhten Bedarf an Sicherheitsmaßnahmen führt. Aufgrund dessen werden in vielen 

Bereichen immer mehr inerte nicht brennbare Gase als Treibmittel eingesetzt. Dies sind hauptsächlich 

Stickstoff und Kohlenstoffdioxid, die keine ozonschädigende Wirkung und keinen bzw. einen 

vergleichsweise geringen Treibhauseffekt (Treibhauseffekt Kohlenstoffdioxid:  1, Stickstoff: 0[8] ) 

aufweisen.[8,55,56]  

Aufgrund der hohen Treibmittelausbeute (500-800 cm3/g [57] ) wird mit Kohlenstoffdioxid oder Stickstoff 

ein hoher Aufschäumungsgrad erreicht. Im Gegensatz zu den flüssigen Treibmitteln verbleiben auch 

keine Treibmittelrückstände im Produkt. Nachteilig ist hingegen die geringe Löslichkeit von Stickstoff 

und Kohlenstoffdioxid in der Polymerschmelze.[8,55]  

 

Statt die Treibmittel als Gas in die Schmelze zu injizieren, können sie auch im überkritischen Zustand 

zugegeben werden. Dabei werden die Vorteile einer Flüssigdossierung mit der Einarbeitung eines Gases 

kombiniert. Vorteilhaft sind hier bei die geringe Kompressibilität, welche zu geringeren 

Mengenschwankungen führt, sowie die geringe Viskosität und hohe Diffusionsgeschwindigkeit, welche 

die Herstellung einer einphasigen Polymer/Gas-Lösung begünstigen.[8,11]  Da Kohlenstoffdioxid mit den 

meisten Polymeren günstige Wechselwirkungen aufweist, welches z.B. an der Löslichkeit messbar ist 

(siehe Abbildung 9), ist es heutzutage das am häufigsten eingesetzte physikalische Treibmittel. Ein 

weiteres Kriterium der für den Einsatz von Kohlendioxid spricht, ist die Lage des kritischen Punktes 

(73,8 bar und 31 °C)[58] , welcher bei der Verarbeitung leicht überschritten werden kann.[11,59]  Der 
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kritische Punkt von Stickstoff liegt bei 34 bar und -147 °C[58]  und ist somit bei vielen Extrusionen ohne 

Mehraufwand erreichbar. Gegen den Einsatz von Stickstoff spricht aber seine geringere Löslichkeit in 

vielen Polymeren.[8,11]  

Dies verdeutlicht Abbildung 9, in der die Löslichkeit von Stickstoff und Kohlenstoffdioxid in Polypropylen 

und HPDE gegen den Druck bei verschiedenen Temperaturen aufgetragen ist. Die Gase liegen bei allen 

dargestellten Messpunkten im überkritischen Zustand vor. Wie bereits diskutiert , liegt die Löslichkeit 

von Stickstoff (rot) bei jeder untersuchten Temperatur deutlich unter der von Kohlenstoffdioxid 

(schwarz).  

 

 
Abbildung 9: Löslichkeit von Stickstoff (rot) und Kohlenstoffdioxid (schwarz) in Polypropylen und high density Polyethylen 

bestimmt von Sato et al.[60] bei drei unterschiedlichen Temperaturen.  

 

Die Schaumextrusion mit physikalischen Treibmitteln kann nicht mit klassischen Extrudern erfolgen, da 

diese die höheren Ansprüche an die geforderte Dichtigkeit nicht erfüllen. Allgemei n gilt, dass bei 

Polymerschäumen mit niedrigerer Dichte die Ansprüche an die Extrusion höher sind als bei einem 

schwererem Schaum.[20]  Für die Schaumextrusion werden entweder längere Extruder oder häufiger 

Tandem- bzw. Kaskaden-Extruder eingesetzt. Dabei wird zunächst das Polymer zusammen mit 

möglichen weiteren Additiven und/oder Füllstoffen geschmolzen und homogenisiert. Das Injizieren des 

Treibmittels erfolgt als Flüssigkeit, gasförmig oder im überkritischen Zustand. Im Zuge dessen muss 

verhindert werden, dass das Treibmittel entgegen der Extrusionsrichtung aus dem Extruder strömt. Dazu 

können beispielsweise dynamische Abdichtungen verwendet werden.[20,61]  Die Ansprüche an diese 

Dichtung, an die Dichtigkeit  des gesamten Extruders und an das Feedersystem sind recht hoch, da die 
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Einspritzung mit bis zu 100 bar erfolgt. Um ein homogenes Produkt zu erhalten, muss die 

Gaseinspeisung stetig, regulierbar und unreaktiv erfolgen.[20]  

Der nächste Schritt ist das Lösen des Treibgases und das Homogenisieren der Polymer/Gas-Lösung. Die 

dazu nötigen Misch- und Knetelemente sorgen dafür, dass keine Tröpfchen an ungelöstem Treibmittel 

zurückbleiben, aber gleichzeitig keine zu großen Scherkräfte aufweisen, um das Material nicht zu stark 

thermisch oder mechanisch zu belasten.[35]  Daher wird üblicherweise mit Drehgeschwindigkeiten von 

weniger als 200 rpm gearbeitet.[20]  Bevor das Material geschäumt wird, wird es auf eine optimale 

Schäumungstemperatur abgekühlt.[35]  Eine zu hohe Temperatur der Schmelze an der Düse führt zu 

großen Zellen und eine zu niedrige Temperatur der Polymerschmelze führt dazu, dass die Keimbildung 

verzögert startet und das Zellwachstum nicht vollständig stattfindet und somit die Expansionsrate 

geringer ausfällt, als sie mit diesem System möglich wäre (siehe auch Abbildung 4 und Abbildung 5). 

Im Verlauf dessen muss ein hoher Druck bis zur Düse aufrechterhalten werden, um ein vorzeitiges 

Ausgasen des Treibmittels zu verhindern. Für das Abkühlen wird meist ein zweiter Extruder oder eine 

Zahnradpumpe verwendet um eine bessere Temperaturkontrolle zu gewährleisten.[20]  An der Düse wird 

an einem homogenen Auslass das Extrudat durch den rapiden Druckabfall in die gewünschte Form 

geschäumt. Für die Stabilisierung des Schaums wird z.B. mit einem Luftstrom bei Hohlkörpern oder 

einem Walzensystem bei Bändern oder Platten aus einer Breitschlitzdüse das Extrudat schnell 

abgekühlt.[11,20,53,61]   
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2.3.2. Chemische Treibmittel 

 

Bei chemischen Treibmitteln wird das Treibgas nicht direkt zugegeben, sondern entsteht während der 

Extrusion als Produkt einer chemischen Reaktion aus einer oder mehreren Komponenten. Die Gase 

können in drei unterschiedlichen Reaktionen entstehen:[3]  

 

¶ Als Produkt einer irreversiblen thermischen Zersetzungsreaktion. Die häufigsten Produkte dieser 

meist exothermen Reaktion sind: Stickstoff, Kohlenstoffmonooxid, Kohlenstoffdioxid, Ammoniak 

oder Wasser.[3]  

 

¶ Als Produkt von reversiblen thermischen Gleichgewichtsreaktionen. Bei der Verwendung solcher 

Systeme kann es zu einem Druckabfall in Zellen und damit zu einem Schrumpfen dieser kommen, 

wenn sich das Gleichgewicht der Reaktion auf die Eduktseite verschiebt.[3]  

 

¶ Als Produkt von Reaktionen zwischen zwei oder mehreren Komponenten.[3]  

 

Ob ein bestimmtes chemisches Treibmittel für eine Extrusion geeignet ist, hängt von verschiedenen 

Faktoren ab. Die gasbildende Reaktion sollte in einem definierten, nicht zu breiten Temperaturintervall 

stattfinden. Wo dieser Bereich idealerweise liegt, hängt vom Verarbeitungsbereich des verwendeten 

Polymeren ab und sollte mindestens 10 °C unterhalb der Temperatur der Polymerschmelze liegen. 

Falls die für die Gasbildung nötige Temperatur während der Extrusion nicht erreicht wird, so wird 

weniger oder gar kein Treibgas gebildet. Eine zu hohe Verarbeitungstemperatur des Polymers kann dazu 

führen, dass das Treibgas schon in der Einzugszone gebildet wird und durch die Einzugsöffnung 

entweicht. [8,53,62]  

Falls die Reaktion exotherm abläuft, ist es vorteilhaft,  wenn sie nicht spontan eine zu große 

Wärmemenge abgibt, da dadurch das Polymer thermisch geschädigt werden könnte. Bei der Reaktion 

ist es außerdem vorteilhaft, wenn  eine möglichst große Menge an Gasen entsteht. Weitere nützliche 

Eigenschaften des Gases und der anderen Reaktionsprodukte sind Ungiftigkeit , Thermostabilität, 

Farblosigkeit  und möglichst inert sein. Die Gase sollten sich möglichst gut im Polymer lösen und die 

übrigen Reaktionsprodukte das Polymer in seinen mechanischen und sonstigen Eigenschaften nicht 

negativ beeinflussen. Außerdem müssen die chemischen Treibmittel lagerstabil sein und dürfen nicht zu 

Explosionen neigen. Es existiert keine Substanz, die diese Anforderungen im gleichen Maße 

erfüllt .[3,8,53,62]  

Chemische Treibmittel haben gegenüber physikalischen Treibmitteln den Vorteil, dass sie als 

pulverförmige Feststoffe oder als Masterbatch in Kombination mit weiteren Zusätzen (Kapitel 2.4) 
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leichter in den Extruder zu dosieren sind als Flüssigkeiten oder Gase. Dabei wird das chemische 

Treibmittel zusammen mit den anderen Additiven in den Extruder gegeben.[35,62]  

Um einen möglichst guten Schaum zu erhalten, ist es von Vorteil, wenn das Treibmittel erst vollständig 

in der Polymerschmelze dispergiert ist und sich erst danach das Gas bildet. Die Verweilzeit im Extruder 

wird  dabei so gewählt, dass sich das chemische Treibmittel bei der verwendeten Temperatur der 

Schmelze vollständig innerhalb des Extruders zersetzt.[35]  Ab diesem Schritt werden dieselben 

Anforderungen an das Treibgas gestellt, wie bei der Verwendung von physikalischen Treibmitteln. Das 

Gas sollte sich gut im Polymer lösen und durch die eingestellten Extrusionsparameter nicht innerhalb 

des Extruders ausgasen.[2,35]  Auch eine an der Düse verringerte Temperatur der Schmelze und damit 

eine hohe Schmelzviskosität verbessert die Schaumqualität und reduziert die Dichte.[53]  Die 

Schaumqualität kann hierbei zum einen von der Verteilung des Treibmittels und zum anderen von der 

Partikelgröße des Treibmittels positiv beeinflusst werden.[3,8]  Je gleichmäßiger die Verteilung des 

Treibmittels im Polymer ist, desto gleichmäßiger ist auch die Zellverteilung im Schaum. Bei feineren 

Partikelgrößen des Treibmittels wird ein Schaum mit einer höheren Zelldichte und kleineren Zellen 

erhalten, da dadurch mehr Ausgangskeime zur Zellbildung zur Verfügung stehen.[8]  

 

Um die Schaumqualität vor einem Versuch abschätzen zu können, müssen verschiedene Eigenschaften 

des chemischen Treibmittels bekannt sein. Dies sind der Zersetzungsbereich, welcher mittels 

thermogravimetrischer Analyse (TGA) bestimmt wird , die Zersetzungsenthalpie, diese kann mittels 

dynamischer Differenzkalorimetrie ( differential scanning calorimetry, DSC) bestimmt werden, die 

Gasausbeute und welche Reaktionsprodukte entstehen. Die Gasausbeute wird bestimmt, in dem das 

Treibmittel erhitzt  und die entstandene Gasmenge aufgefangen wird. Da es dazu verschiedene 

Möglichkeiten gibt, z.B. ob ein flüssiges Trägermaterial verwendet oder das Treibmittel direkt erhitzt 

wird, und die Gasausbeute auch von der Temperatur abhängt, gibt es in der Literatur unterschiedliche 

Werte für die gleiche Substanz.[3,8,63]  

Die meisten Treibmittel zerfallen in mehr  als ein gasförmiges Produkt. Für die Schaumqualität ist 

hauptsächlich das entstehende Gas mit dem größten Volumen von Bedeutung. Mit chemischen 

Treibmitteln, die Kohlenstoffdioxid freisetzen, werden in den meisten Fällen ein feinerer Schaum und 

eine geringere Dichte erzeugt. Wenn das Treibgas Stickstoff ist, wird ein höherer Druck benötigt, um das 

Gas im Polymer gelöst zu halten. Kommt es zum Druckabfall, expandiert der Schaum schneller. Stickstoff 

weist auch ein höheres spezifisches Volumen als Kohlenstoffdioxid auf und i st somit in Bezug auf 

Volumen pro Masse Treibgas effektiver. Aber aufgrund der schlechteren Löslichkeit ist es schwieriger zu 

handhaben. Weitere gasförmige Zerfallsprodukte sind für die Schaumbildung meist nur wenig relevant. 

Sie können aber die Produkteigenschaften maßgeblich mit beeinflussen. Bei einigen Treibmitteln, wie 

zum Beispiel Azoverbindungen oder Hydrazinsäurederivate, entsteht Wasser und/oder Ammoniak, diese 
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können hydrolyseempfindliche oder basenlabile Polymere schädigen. Außerdem können bei den 

Zersetzungsreaktionen gesundheitsschädliche, farbige oder geruchsintensive Substanzen entstehen.[53]   

Die Enthalpie der Zersetzungsreaktion muss bei der Extrusionsgestaltung beachtet werden. So hat ein 

chemisches Treibmittel, welches in einer exothermen Reaktion zerfällt, meist ein schmales 

Temperaturfenster und die Reaktion kann, sobald sie einmal gestartet ist, nicht mehr oder nur noch sehr 

schwer gestoppt werden.[8]  Bei endothermen Reaktionen muss zusätzliche Energie in das System 

gebracht werden, daher haben diese Treibmittel meist ein breites Temperaturfenster.[53]  Auch die 

Polarität und die Partikelgröße des Treibmittels beeinflussen die Schaumqualität. So kann ein 

Treibmittel mit der gleichen  Polarität wie das Matrixmaterial in diesem mit geringerem Aufwand 

homogen verteilt werden als eins mit entgegengesetzter Polarität.[63]  Die Partikelgröße beeinflusst die 

Zersetzungsgeschwindigkeit. So läuft die gasbildende Reaktion bei feineren Treibmittelpartikeln 

schneller ab, und damit eher vollständig, als wenn größere Partikel eingearbeitet werden.[35]  

Die chemischen Treibmittel stammen hauptsächlich aus folgenden Produktklassen: Azoverbindungen, 

Hydrazinsäurederivate, Sulfonylsemicarbazide, Tetrazole, n-Nitroseverbindungen und Carbonate.[3]  In 

Tabelle 4 werden beispielsweise einige heutzutage verwendete Treibmittel mit ihren Eigenschaften 

aufgeführt. 

 

Viele der in Tabelle 4 vorgestellten chemischen Treibmittel sind gesundheitsschädlich oder stehen sogar 

im Verdacht krebserregend zu sein. Gesundheitlich unbedenklich sind nur Natriumhydrogencarbonat 

und dessen Mischungen. Neben Zitronensäure, welche in Tabelle 4 beispielsweise aufgeführt ist, kann 

Natriumhydrogencarbonat auch mit Mononatriumcitrat, verschiedenen Estern der Zitronensäure, 

Trimethylnatriumcitrat oder ähnlichen Subst anzen verwendet werden. Der Zersetzungsbereich und die 

Gasausbeute sind bei jeder Kombination leicht anders, aber all diese Substanzen sind für 

Lebensmittelkontakt zugelassen.[3]  Allerdings ist deren Gasausbeute verglichen mit den organischen 

chemischen Treibmitteln gering und die Homogenisierung im Polymer schwierig.   
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Die Zersetzungstemperatur, -geschwindigkeit und die Gasausbeute der chemischen Treibmittel können 

mithilfe von Aktivatoren und/ oder Inhibitoren beeinflusst werden. Dadurch können zum einen 

Treibmittel für Systeme verwendet werden, für die ihre Zersetzungstemperatur ohne diese Zusätze zu 

hoch wäre, und zum anderen kann der Zeitpunkt und die Menge des gebildeten Gases an die 

Herstellungsbedingungen und die Produkteigenschaften angepasst werden. Bekannte Aktivatoren, die 

auch als Ḱicker§ bezeichnet werden, sind beispielsweise Zinkstearat, Zinkoxid, Triethanolamin, 

Harnstoff, Polyole oder [Phthalato(2 -)]dioxotriblei . Der Effekt des Aktivators hängt stark davon ab, 

welches Treibmittel eingesetzt wird.[3,35,72]  So wurde beispielsweise von Rowland[72]  nachgewiesen, das 

Zinkstearat dafür sorgt, dass die Zersetzung von Azodicarbonsäurediamid bereits ab 170 °C mit großen 

Ausbeuten schnell abläuft. Zinkoxid kann die Zersetzungstemperatur sogar auf 150 °C reduzieren. Die 

Verringerung der Zersetzungstemperatur durch metallhaltige Aktivatoren wird mit der Bildung von 

Metallazodicarboxylate bei einem pH-Wert im basischen Bereich erklärt. Diese sind thermisch instabil.[3]  

Auf die Zersetzung von n*n%-Oxybis(benzol-sulfonylhydrazid) hat Zinkoxid keinen und Zinkste arat nur 

einen sehr geringen Einfluss. Harnstoff und Triethanolamin wiederum haben einen starken Einfluss auf 

dieses Treibmittel, aber einen deutlich geringeren auf Azodicarbonsäurediamid. Schwache organische 

Säuren wie Adipin-, Benzoe- oder Salicylsäure verzögern oft den Beginn der Zersetzung, beschleunigen 

aber, sobald sie gestartet ist, die Reaktion.[72]  Die Wirksamkeit der Aktivatoren hängt dabei unter 

anderem auch von der Konzentration und der Partikelgröße sowohl des Treibmittel als auch des 

Aktivators ab.[3,35,72]  Auch eine Kombination verschiedener Treibmittel kann zu Synergieeffekten führen. 

So liegt beispielsweise die Zersetzungstemperatur einer Mischung aus Azodicarbonsäurediamid und 

n*n%-Oxybis(benzol-sulfonylhydrazid) unterhalb der beiden Einzelsubstanzen.[3]  

Neben der Beschleunigung der Zersetzung durch Aktivatoren kann die Zersetzung auch verzögert und 

die freiwerdende Gasmenge reduziert werden. Dazu werden verschiedene Inhibitoren wie beispielsweise 

Benzotriazolderivate oder Di- und Tricarbonsäuren eingesetzt. Genutzt wird dies unter anderem beim 

Prägen von geschäumten Materialien, wo einzelne Bereiche nicht oder im geringeren Ausmaß geschäumt 

werden sollen.[3,73]  

Chemische Treibmittel können auch in Kombination mit physikalischen Treibmitteln eingesetzt werden. 

Dann wirken sie als aktive Nukleierungsmittel, das heißt, sie stellen Gas zur Bildung der 

Microzellen/Zellkeime zur Verfügung und die Zersetzungsrückstände wirken als Nukleierungsmittel. 

Benötigt werden für di esen Effekt nur ca. 1 Gew.-% des chemischen Treibmittels.[74]  Vorteil einer aktiven 

Nukleierung ist ein feinzelligerer Schaum, da die Zersetzungsrückstände des chemischen Treibmittels 

meist feiner sind als Substanzen, die als passive Nukleierungsmittel zugesetzt werden.[8,53]   
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2.3.3. Alternative Treibmittelsysteme  

 

Während bei physikalischen Treibmitteln die Injektion des Treibmittels der prozesskritische Schritt ist, 

ist mit chemischen Treibmitteln die Zugabe in den Verarbeitungsprozess unproblematisch. Allerdings 

werden mit chemischen Treibmitteln nicht so geringe Dichten wie mit physikalischem Treibmittel  

erreicht und es verbleiben teils schädliche, feste Rückstände im Material. Daher werden Methoden 

gesucht, welche die einfache Zugabe mit einer größeren Dichtereduktion durch möglichst ungefährliche 

Substanzen miteinander vereinen. 

Eine Möglichkeit dazu stellt die Verwendung von sogenannten Microspheren da. Dabei wird ein 

physikalisches Treibmittel, z.B. ein Kohlenwasserstoff, in eine Kapsel aus einem thermoplastischen 

Material, z.B. Poly(ethylenvinylacetat), eingeschlossen. Diese können wie andere Feststoffe einfach in 

den Verarbeitungsprozess gegeben werden. Während der Extrusion wird die Kapsel weicher und das 

Treibmittel dehnt sich aus. Dadurch erfolgt beim Verlassen des Extruders eine Expansion der Kapsel. Je 

nach verwendeter Treibmittel/Kapsel -Kombination können so Schäume aus unterschiedlichen 

Matrixmateria lien und damit auch verschiedenen Verarbeitungstemperaturen hergestellt werden. 

Solange die Temperatur nicht so hoch wird, dass die Kapseln reißen, werden Schäume mit geschlossenen 

Zellen erhalten.[75]  

Die Verwendung von Microspheren vereinfacht das Schäumen mit physikalischen Treibmitteln bereits 

deutlich, allerdings werden hierbei meist organische Flüssigkeiten als Treibmittel verwendet und die 

Breite der Schaumeigenschaften wird durch das Angebot an Kapseln beschränkt.  

 

Ein physikalisches Treibmittel, welches bezüglich Umwelt- und Sicherheitsaspekten große Vorteile birgt, 

ist Wasser. Vorteilhaft ist außerdem die hohe Treibmittelausbeute (1240 ml/g [57] ). Nachteilig wirkt 

hingegen die geringe Flüchtigkeit und Löslichkeit in vielen Polymeren, sowie die schlechte Mischbarkeit 

mit vielen Matrixmaterialien. Als Treibmittel kann Wasser nur in Kombination mit 

hydrolyseunempfindlichen Matrixmaterialien und Additiven eingesetzt werden. Eine bisher bekannte 

Einsatzmöglichkeit ist die Verwendung von Wasser als Co-Treibmittel in Verbindung mit anderen 

physikalischen Treibmitteln. Dabei nutzt man seine hohe Wärmekapazität und die hohe 

Verdampfungsenthalpie aus, um den Schaum schneller abzukühlen.[76]  Eine andere literaturbekannt e 

Verwendungsmöglichkeit ist der Einsatz von Wasser als alleiniges Treibmittel beispielweise bei 

verschiedenen thermoplastischen Elastomeren. 

Dabei wird das Wasser direkt in flüssiger Form in die Polymerschmelzen injiziert. Die Wassermenge für 

eine möglichst geringe Dichte liegt dabei zwischen 3 und 7 Gew.-%. Damit werden Dichtereduktionen 

um bis zu 90 % und damit im Bereich der mittlerweile v erbotenen FCKW erhalten.[7779]  Dumbould[78]  

und Sahnoune[79]  beschreiben auch die Probleme, wenn zu viel Wasser eingesetzt wird. Da Wasser nur 
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eine geringe Löslichkeit in den eingesetzten thermoplastischen Elastomeren aufweist, werden mit einer 

zu großen Wassermenge, was bereits bei 8 bzw. 10 Gew.-% zutrifft, größere Zellen und mehr Risse in 

den Zellwänden erhalten. Der Schaum schrumpft durch diese Risse und hat damit eine geringe 

Festigkeit. Sahnoune erhält mit einem thermoplastischen Elastomer, welches ein Blend aus Polypropylen 

und einem vollständig vernetztem Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk ist, und 3 Gew.-% Wasser eine 

Dichtereduktion von bis zu 90 % bei Zellgrößen zwischen 130 und 200 µm.[79]   

Eine andere Möglichkeit ist das vorherige Beladen des Polymergranulats mit Wasser in flüssiger oder 

gasförmiger Form über einen Zeitraum von 24-48 h. Dabei sind der Zeitaufwand und der Wasserverlust 

im Extruder deutlich größer als bei der direkten Injektion in die Schmelze. [80]  

Anstatt der direkten Zugabe von Wasser zum Matrixmaterial wird Wasser auch mittels Trägermaterialien 

in den Extruder eingebracht. Durch die Verwendung eines Trägermaterials wird keine Dosierer für 

Flüssigkeit oder Gas mehr benötigt, da das Treibmittel Wasser in festen Partikeln gebunden und so 

einfach dosiert werden kann. Außerdem können die Trägermaterialien die Verteilung des Wassers in 

hydrophoben Polymeren verbessern.[81]  Als Trägermaterialien sind aus der Literatur verschiedene 

organische und anorganische Substanzen bekannt. Verwendet werden unter anderem: Holzmehl,[82]  

Schäben[81]  (ein Nebenprodukt der Pflanzenfaserherstellung), Mehl aus verschiedenen Materialien wie 

Mais, Reis, Kartoffel oder Weizen,[83]  quellbare Polymere wie Polymethylmethacrylat, verschiedene 

Polyelektrolyte, Polyvinylalkohol, Stärke, Gelatine,[8486]  carbon black,[87]  Cellulose Nanofibril len[88]  oder 

auch Silika.[87]  Rizvi et al. beschreiben verschiedene Probleme, die bei der Verwendung von Wasser als 

Treibmittel auftreten. Untersucht wurde hierbei ein HDPE, welches mit Wasser aus Holzmehl und einem 

chemischen Treibmittel geschäumt wurde. Die Feuchtigkeit aus dem Holz kann aufgrund seiner geringen 

Löslichkeit während der Extrusion nicht im Polymer gelöst werden. Sobald der Druck sinkt, verdampft 

das Wasser schlagartig. Die Keimdichte ist aufgrund der schlechten Verteilung gering. Als Folge dieser 

Punkte wird eine inhomogene Zell- und Zellgrößenverteilung, sowie Blasen an der Materialoberfläche 

erhalten. Wird der Schaum nicht sehr schnell stabilisiert, ist die Zell- und damit auch die 

Schaumkontraktion sehr groß, da Wasser bereits ab ca. 100 °C kondensiert und bei dieser Temperatur 

HDPE noch nicht fest ist. Zusätzlich kann das Wasser zu Korrosion an der Ausrüstung führen.[82]  Bei 

Polystyrol mit Holzfasern hingegen wird bei intensiver Mischung das Wasser gleichmäßig im Polymer 

verteilt. Das nicht Lösen des Treibmittels in der Polymerschmelze kann bei guter Verteilung auch 

vorteilhaft sein, da es das Zellwachstum beschleunigt. Der langsamste Schritt bei der Schaumbildung 

mit den üblichen Treibmitteln ist die Diffusion des Treibmittels aus der Polymerschmelze in die 

wachsenden Zellen. Dieser Schritt entfällt bei der Verwendung von Wasser in hydrophoben 

Matrixmaterialien. Auch der Effekt der Zellkontraktion ist bei steifere n Polymeren wie Polystyrol nicht 

so ausgeprägt und kann mit der Zugabe geringer Mengen eines chemischen Treibmittels noch weiter 

verringert werden. [89]  Die Menge an Wasser, welche mittels Trägermaterial in die Polymerschmelze 
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gebracht werden kann, wird auch durch Wasser, welches am Feeder des Extruders entweicht, verringert. 

Für eine bessere Schaumqualität ist eine gute Verteilung des Treibmittels im Polymer von Bedeutung. 

Erreicht werden kann dies durch verschiedene Hilfsstoffe wie Tenside,[78]  Additive oder Füllstoffe. [79]  

Das Schäumen von kurzkettenverzweigtem Polyethylen oder Polypropylen mit Wasser als alleiniges 

Treibmittel sowohl ohne als auch mit Trägermaterial wird in der Literatur als nicht möglich 

beschrieben.[78,79,82]  

Als Begründung gibt Sahnoune an, dass die Scherviskosität bei niedrigen Scherraten und die 

Schmelzfestigkeit von Polypropylen im Vergleich zu thermoplastischen Elastomeren deutlich geringer 

sind. Diese beiden Größen haben jedoch einen bedeutenden Einfluss auf die Schaumbildung.[79]  

 

Wasser als Treibmittel bietet viele Vorteile dazu gehören das geringe Gefahrenpotenzial und die gute 

Umweltverträglichkeit . Nachteilig sind die bisher schlechteren Schaumeigenschaften. Auch ein gutes 

System zum Einbringen des Wassers in ein Polyolefin als Matrixmaterial fehlt aktuell. Neben vielen 

verschiedenen hydrophilen und quellbaren polymeren organischen Substanzen werden auch einige 

anorganische Substanzen wie Silika oder carbon black in der Literatur erwähnt. Während beispielsweise 

Holzfasern schon deutlich unterhalb von 100 °C die aufgenommene Feuchtigkeit in großen Teilen 

abgeben,[82]  gibt es verschiedene anorganische Substanzen, die Wasser erst bei höheren Temperaturen 

freisetzen. Beachtenswert ist die Temperatur der Wasserabgabe, da diese den Treibmittelverlust durch 

den Feeder beeinflusst. Ideal wäre daher eine Substanz, die Wasser hauptsächlich im 

Verarbeitungsbereich freisetzt. Interessant sind daher beispielsweise verschiedene kristallwasserhaltige, 

anorganische Stoffe als Trägermaterial für Wasser in Polyolefinmatrizes.  
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2.4. Weitere Zusätze zur Verbesserung der Zellbildung  
 

Neben den in Kapitel 2.3.2 aufgeführten Zusatzstoffen wie Aktivatoren und Inhibitoren, die speziell die 

Zersetzung der chemischen Treibmittel beeinflussen, werden in Polymerschäume noch weitere Zusätze 

eingebracht. Die Bildung eines Schaums beginnt mit der Zellnukleierung (Kapitel 2.1.2 Zellnukleierung). 

Wie bereits beschrieben, kann diese auf unterschiedliche Weise beeinflusst werden. Eine Möglichkeit 

stellt dabei die Zugabe von Nukleierungsmitteln  dar, welche ihre Anzahl erhöht, die Größe der Zellen 

reduziert und zu einem gleichmäßigeren Schaum führt.[35]  Unter welchen Bedingungen dies erfolgt, wird 

im Folgenden diskutiert. 

 

Die Aktivierungsenergie oder Gibbs-Energie der homogenen Zellnukleierung wird in Formel 2 

beschrieben.[15,25,51,90,91]  
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Wobei ůlg die Oberflächenspannung an der Grenzfläche Polymer/Zelle und ȹP den Druckunterschied 

zwischen Zelle und umgebender Schmelze beschreibt. Für die heterogene Zellnukleierung (Formel 3) 

wird noch ein Geometriefaktor f hinzugefügt. Der Geometriefaktor ist abhängig vom Kontaktwinkel ⱥ 

und wird für Zellen auf planen Feststoffen nach Formel 4 berechnet.[15,25,51,90]  

 

In Abbildung 10 a und b werden zwei Zellen auf einer planen Feststoffoberfläche mit unterschiedlichem 

Kontaktwinkel gezeigt. 

 

 
Abbildung 10: Gaszellen auf Feststoff umgeben von einer Polymer/Gas-Lösung: a: Zelle auf ebenem Feststoff, ⱥ > 90°; b: Zelle 

auf ebenem Feststoff, ⱥ < 90°; c: Zelle in einer konischen Vertiefung, ɓ < 90°, ⱥ > ɓ+90°; nach Wong et al.[15] 
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Die nötige Energie für eine heterogene Zellkeimbildung wird bei planen Festköpern maßgeblich vom 

Kontaktwinkel beeinflusst. Dieser wird anhand der Youngschen Gleichung (Formel 5) als Funktion der 

Oberflächenenergien beschrieben.[25,92]  

 

Wobei ůsl die Oberflächenenergie zwischen Festkörper und umgebender Schmelze, ůsg die 

Grenzflächenspannung des Festkörpers zum Gas und ůlg die Oberflächenspannung an der Grenzfläche 

Polymer/Zelle beschreibt. 

Bei einer planen Oberfläche wird die Aktivierungsenergie für die Zellnukleierung maßgeblich vom 

Kontaktwinkel beeinflusst (Formel 3 und 4). Bei einem großem Kontaktwinkel wie in Abbildung 10 a ist 

der Wert des Geometriefaktors nahe eins und der Energieunterschied zu einer homogenen Nukleierung 

verschwindend gering.[15]  Um einen kleineren Kontaktwinkel zu erhalten, muss nun entweder die 

Oberflächenspannung zwischen Zelle und Umgebung ůlg oder die Grenzflächenspannung zwischen Zelle 

und Feststoff ůsg kleiner oder die Oberflächenenergie zwischen Feststoff und Umgebung ůsl größer (siehe 

Formel 5) werden. Um dies praktisch zu erreichen, können der Polymerschmelze beispielsweise 

Phasenvermittler zugesetzt oder die Adhäsion des Treibgases an der Oberfläche durch gezielte 

Oberflächenmodifizierung verbessert werden.[76]  Ein geringerer Kontaktwinkel ( Abbildung 10 b) hat im 

Vergleich zur homogenen Nukleierung eine deutlich geringere Energiebarriere zur Folge.[15]  

 

Ist die Oberfläche des Feststoffes nicht plan sondern weist konische Vertiefungen wie beispielsweise in 

Abbildung 10 c auf, so ist der Geometriefaktor f neben dem Kontaktwinkel ⱥ auch von ɓ (halber Winkel, 

des konischen Hohlraumes) abhängig (Formel 6).[15]  

 

Der Geometriefaktor nimmt mit Ausnahme von Kontaktwinkeln nahe 180  °, also bei einer sehr 

schlechten Benetzung, immer geringere Werte als bei planen Oberflächen an. Dadurch wird eine 

nochmals geringere Aktivierungsenergie für die Zellnukleierung erhalten. Allerdings sind die Zellen in 

dem Hohlraum so stabil, dass sie nicht von sich aus wachsen oder den Hohlraum verlassen.[15,91]  

Abbildung 11 zeigt die von Lee vorgeschlagene Entwicklung einer Zelle in einer konischen Vertiefung. 

Dabei werden ausgehend von einer stabilen Gaskavität (a) durch Änderung der umgebenden 

Bedingungen (Drucksenkung) mehrere metastabile Übergänge durchlaufen, bis die Zelle durch äußere 

Kräfte, zum Beispiel Scherströmung, aus dem Hohlraum gelöst wird.[91]  
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Abbildung 11: Kavitätsmodel a: Stabile Zelle mit negativem Radius in einem konischem Hohlraum; b: Durch Druck Senkung 

erhöht sich das Volumen; c: durch weiteres Wachstum wird ein metastabilere Zustand erhalten; d: Scherrung treibt die Zelle aus 

dem Hohlraum; nach Lee.[91] 

 

Neben konischen können auch anders geformte Vertiefungen oder Hohlräumen sich auf der Oberfläche 

der Partikel befinden. Formel 5 und die bisher diskutierten Abläufe gelten nur für konische Hohlräume, 

da in diesen im Gegensatz zu Vertiefungen mit einem runden Scheitelpunkt immer etwas Gas verbleibt, 

welches die Zellnukleierung erneut starten kann.[25]   

 

Neben der Partikeloberfläche spielt auch die Partikelgröße eine Rolle. So führen zwar kleinere Partikel 

zu einer Verbesserung der Schaumeigenschaften,[76,93]  allerdings beschreiben Wong[15]  und Lee,[23]  dass 

bei zu kleinen Partikeln keine Verbesserung der Schaumeigenschaften mehr erfolgt. Han et al.[26]  und 

Ramesh et al.[94]  haben untersucht, ab wann ein Partikel zu klein ist, um als Nukleierungsmittel zu 

wirken. Folgender Zusammenhang für den Größeneinfluss der Partikel auf die Schaumbildung wird 

beschrieben (ermittelt an physikalisch geschäumtes Polystyrol und Polypropylen, jeweils mit Talk):  

 

¶ Partikel mit einer Größe von weniger als 25 nm haben keinen unterstützenden Effekt auf die 

Keimbildung. 

 

¶ Partikel mit einer Größe zwischen 25 und 300 nm wirken als Nukleierungsmittel, sind aber nur 

wenig effektiv . 

 

¶ Partikel mit einer Größe über 300 nm haben gute Nukleierungsfähigkeiten. 
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In den Untersuchungen wurde beobachtet, dass die Größe der Partikel mit guten 

Nukleierungsfähigkeiten im selben Größenbereich wie der kritische Radius Rcr liegt. [26,94]  

Der kritische Radius kann nach Formel 1 berechnet werden und liegt im Bereich von 200 bis 400 nm.[26]  

Die für die Zellnukleierung wichtige Oberfläche muss zugänglich sein. Daher führen beispielweise die 

Bildung von Agglomeraten oder schlechte Dispersion der Partikel zu einer verminderten 

Nukleierungsfähigkeit und damit zu Verringerung der Zellanzahl, eine Vergrößerung der Zellen oder 

auch zu einem uneinheitlichem Schaum.[86,93]  Auch die Form der Partikel kann die Eigenschaften des 

Schaums beeinflussen. So beschreibt Okamoto et al., dass entlang der Zellen ausgerichtete Partikel die 

mechanischen Eigenschaften des Schaums verbessern[30]  und Lee et al., dass plättchenförmige Partikel 

die Gasdiffusion und damit die Zellstabilität beeinflussen können.[93]  Verstärkt werden kann dieser Effekt 

durch Füllstoffe mit einer Schichtstruktur, welche intercalciniert oder exfoliert eingesetzt werden. 

Hierdurch vergrößert sich auch die Oberfläche der Partikel. Ein bekanntes Beispiels dafür ist Clay.[21,93]  

Literaturbekannte Füllstoffe, die als Nukleierungsmittel wirken, sind neben Clay unter anderem: 

Calciumcarbonat, Carbon Nanofasern, Carbon Nanotubes, Glasfasern, Graphenoxid, Halloysit, 

Hydroxyapatit, nanokristalline Cellulose, Nanosilika, Natriumcarbonat -Citrat, Organoclay, Ruß, Talk, 

Titandioxid, [15,86,95]  oder auch verschiedene biobasierte Materialien wie Ölpalmenfasern, Holzmehl, 

Rindenmehl oder Stärke.[86]  Nukleierungsmittel müssen nicht unbedingt feste Substanzen sein, auch 

Flüssigkeiten wie Perfluoroalkane können die Nukleierung katalysieren.[86]  Die Zersetzungsrückstände 

von chemischen Treibmitteln wirken ebenfalls als Nukleierungsmittel. Diese haben den Vorteil, dass sie 

meist kleiner als normale Füllstoffe sind. Daher werden chemische Treibmittel in geringen Mengen auch 

bei physikalischen Schäumungsprozessen zugesetzt.[8,53]  

Die Partikel können nicht nur als Zellnukleierungsmittel  wirken, sondern bei teilkristallinen Polymeren 

auch die Polymerkristallisation nukleieren und so die Eigenschaften der Schmelze und des festen 

Polymers zusätzlich beeinflussen.[95]  Als optimale Konzentration für Nukleierungsmittel wird bei 

unterschiedlichen Systemen ein Bereich von 5 bis 10 Gew.-% genannt. Dies wird mit der höheren 

Viskosität und Oberflächenspannung der Schmelze durch eine zu hohe Füllstoffkonzentration 

begründet.[86,93]  Neben den als Nukleierungsmittel zugesetzten Substanzen können auch andere Additive 

wie Flammschutzmittel oder Pigmente die Schaumbildung als Nukleierungsmittel beeinflussen.  

Neben Nukleierungsmitteln können zur Verbesserung der Schaumeigenschaften noch weitere Additive 

hinzugefügt werden. Darunter fallen unter anderem Kompatibilisatoren, die die Verteilung von 

Nukleierungsmittel mit einer zur Matrix verschiedenen Polarität verbessern.[83]  

Permeationsmodifikatoren, die die Diffusion des Treibgases aus den gebildeten Zellen verlangsamen, 

umso einem Kollabieren der Zellen entgegen zu wirken,[53]  Modifikatoren für die Schmelzfestigkeit, die 

ein Reißen der Zellwände verhindern und so höhere Expansionsraten ermöglichen und zu geringerer 

Zellkoaleszenz führen,[86]  sowie Vernetzer, die entweder durch chemische Vernetzungsmittel oder 
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Strahlung Verknüpfungen zwischen den Polymerketten schaffen und so die Schmelzfestigkeit und die 

Stabilität der Zellwände erhöhen und die mechanischen Eigenschaften des Schaums verbessern.[86]  

Im vorherigen Kapitel wurden die Vorteile von Wasser als Treibmittel diskutiert. Aufgrund der 

Eigenschaften, die ein gutes Nukleierungsmittel haben sollte, wurde eine Substanz gesucht, die zum 

einen als Trägermaterial für Wasser dient und zum anderen als gutes Nukleierungsmittel wirkt. Gesucht 

wird in diesem Fall eine plättchenförmige, anorganische Substanz, um gleichzeitig die mechanischen 

Eigenschaften zu verbessern. Vorteilhaft sind eine polare Oberfläche und die Möglichkeit zur 

Exfolierung, um die Oberfläche zu vergrößern.  

 

Resultierend aus diesen Erkenntnissen wird für diese Arbeit ein wasserhaltiges Schichtmineral gesucht. 

Neben den Tonmineralien zu denen beispielsweise Montmorillonit und Clay gehören, bei denen sich in 

der Zwischenschicht austauschbare Kationen befinden, existieren auch die als Layered Double Hydroxide 

(LDH) oder als Hydrotalcite bezeichneten Substanzen. Diese bestehen aus einer Hauptschicht und einer 

Zwischenschicht. Die Hauptschicht ist aus unterschiedlichen zwei- und dreiwertigen Kationen und 

Hydroxiden aufgebaut. In der Zwischenschicht befindet sich neben verschiedenen austauschbaren 

organischen oder anorganischen Anionen Wasser. Im Rahmen dieser Arbeit wird untersucht, ob sich 

diese zur Schaumbildung in Polyolefinen eignen. Dabei dient das Wasser aus der Zwischenschicht als 

Treibgas und das Hydrotalcit als Nukleierungsmittel. Der Hydrotalcit wäre somit eine kombiniertes 

Treib- und Nukleierungsmittel. Auf die Eigenschaften des Hydrotalcits wird im folgenden Kapitel näher 

eingegangen.  
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2.5. Hydrotalcite : Struktur und Eigenschaften  
 

Bei den Hydrotalciten oder Layered Double Hydroxide (LDH) handelt es sich um Doppelschichtstrukturen 

aus zwei- und dreiwertigen Metall ionen in der Hauptschicht, welche brucitähnlich aufgebaut sind und 

Zwischenschichten, welche häufig nicht stöchiometrisch aufgebauten sind. Das in der Zwischenschicht 

vorliegende Wasser kann ganz oder teilweise reversible entfernt werden, ohne dass sich die 

Kristallstruktur ändert. [9 6]  

Die allgemeine Summenformel lautet:[96,97]  

 

( )II III n

x x x /n
M M OH A m H O-

-
è øÖê ú1 22

 

 

Wobei das Verhältnis von MII:M III durch die Struktur nicht festgelegt ist sondern in einem Bereich von 

x=0,2 bis x=0,4 liegt. [96]  

Als zweiwertige Metallionen können unter anderem Magnesium, Calcium, Mangan, Eisen, Cobalt, 

Nickel, Kupfer, Zink oder Cadmium vorkommen. An dreiwertigen Metallionen sind Aluminium, Chrom, 

Mangan, Eisen, Cobalt, Nickel und Gallium bekannt. Als Anion kommen neben Carbonat- auch 

Halogenid-, Sulfat-, Nitrat -, Chlorat-, Perchlorat-, Hydroxidion und viele weitere ano rganische und 

organische Anionen vor.[96,98]  

 

Für diese Arbeit werden nur das natürlich vorkommende Magnesiumhydrotalcit und das synthetische 

Calciumhydrotalcit betrachtet. Eine großtechnische Herstellung von Calciumhydrotalcit wird von 

Sauerwein et al. beschrieben.[99]  Bei beiden Hydrotalciten ist das dreiwertige Metallion Aluminium. Die 

Summenformel des Magnesiumhydrotalcit und des Calciumhydrotalcits lauten: [96,98,100]  

 

( )Mg Al OH CO H OÖ
6 2 3 216

4  

 

( )Ca Al OH CO H OÖ
4 2 3 212

5  

 

Die Kristallstruktur des Magnesiumhydrotalcits wird in Abbildung 12 dargestellt. Die Hauptschicht 

besteht aus kantenverknüpften M(OH)6-Oktaedern, bei denen sich die beiden Metalle, Magnesium und 

Aluminium, statistisch verteilt in den Zentren der Oktaeder befind en. In der Zwischenschicht befindet 

sich das Anion, hier Carbonat, und Wasser. Jeweils ohne eine fest lokalisierbare Position. In Abbildung 

12 werden in der Zwischenschicht alle möglichen Positionen des Carbonats gleichzeitig gezeigt. 

Magnesiumhydrotalcit liegt in der rhomboedrischen Raumgruppe ( R m3 ) vor. [101]  
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Abbildung 12: Kristallstruktur von Magnesiumhydrotalcit. Links: Darstellung der Schichten mit den Kanten der trigonalen 

Elementarzelle; rechts: Darstellung der rhomboedrischen Elementarzelle, nach Allmann et al. [101] 

 

Nach Cavani et al. ist das Ca2+ -Ion mit einem Radius von 0,9 Å im Vergleich zu 0,65 Å, dem Radius des 

Mg2+ -Ion, zu groß, um in die Oktaederlücken der brucitähnlichen Schicht zu passen.[ 102]  Allmann 

beschreibt aufgrund des Ionenradius, dass das Ca2+ -Ion sich nicht im Zentrum des Oktaeders befindet, 

sondern aus diesem herausgerückt ist. Außerdem erhöht sich die Koordinationszahl des Ca2+ -Ion auf 

sieben, da dieses zusätzlich mit einem Wasser aus der Zwischenschicht koordiniert. Das Aluminium 

befindet sich weiterhin in gleichmäßigen Oktaedern (Abbildung 13). [96]  Aufgrund der Verzerrung liegt 

eine trikline Kristallstruktur (P1) vor. [103]  

 

 
Abbildung 13: Kristallstruktur von Calciumhydrotalcit; nach Francois et al. [103] 
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In Tabelle 5 werden die für diese Arbeit wichtigen Eigenschaften des Magnesium- und des 

Calciumhydrotalcits miteinander verglichen.  

 

Tabelle 5: Vergleich der Eigenschaften von Magnesium- und Calciumhydrotalcit im Bereich Schichtebenenabstand und 

Wasserabgabe. 

Substanz 
Schichtebenen-
abstand 

Korrespondierende 
Netzebene  

Wasserabgabe bis 
250°C berechnet 

Wasserabgabe bis 
250°C gemessen 

Mg-Hydrotalcit  0,79 nm[104,105]  (003) [105]  12 %[98]  13,7 %[98]  

Ca-Hydrotalcit  0,76 nm[103]  (011) [103]  15,8 %[98]  15,8 %[98]  

 

Der Schichtebenenabstand setzt sich aus der Dicke der Hauptschicht und der Zwischenschicht 

zusammen. Die Hauptschicht liegt dabei bei ca. 0,48 nm und die Zwischenschicht bei minimal 0,28 nm 

(Wert f ür eine einfache Wasserschicht). Bei kleineren Anionen wie Hydroxid, Halogeniden oder auch 

bei dem flach eingebauten Carbonat ist die Dicke der Zwischenschicht nicht oder nur geringfügig größer 

als bei einer (theoretischen) reinen Wasserschicht.[96]   

 

Die in Tabelle 5 aufgeführte, theoretische Wasserabgabe berechnet sich aus den oben gezeigten 

Summenformeln. Puttaswamy et al. haben die Wasserabgabe mittels Thermogravimetrischer Analyse 

(TGA) in Luft mit einer Heizrate von 2,5  K/min bestimmt. Der Unterschied zwischen berechnetem und 

gemessenem Massenverlust wird dabei als beginnende Zersetzung der Hauptschicht gedeutet. Die 

Dehydration des Magnesiumhydrotalcits wird dabei als vollständig, die des Calciumhydrotalcits als 

teilweise reversible beschrieben.[98]  Allmann beobachtet beim Magnesiumhydrotalcit bis 100 °C die 

Abgabe von ca. einem Drittel des Kristallwassers und ab 200 °C eine beginnende Dehydroxylation.[96]  

 

Statt dem Carbonatanion ist es möglich eine Vielzahl anderer Substanzen in die Zwischenschicht 

einzubauen. Durch den Einbau anderer Zwischenschichtanionen können verschiedenen Eigenschaften 

der LDHs variiert werden. Für diese Arbeit sind vor allem die bessere Kompatibilität mit Polymeren[106]  

und die Möglichkeit der Exfolierung oder Delaminierung bedeutsam.[107]  Für den Austausch der 

Zwischenschichtanionen gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wird direkt bei der Synthese des LDHs 

ein anderes Anion eingebaut oder dieses wird nachträglich ausgetauscht. Die zweite Variante wird in 

diese Arbeit verwendet.  

Carlino beschreibt für den Austausch des Anions gegen eine Carbonsäure verschiedene Methoden.[108]  

 

¶ Agitation des LDHs in einer Lösung der Carbonsäure oder des Carboxylats. 

 



 

36 Theoretischer Hintergrund zum Schäumen von Thermoplasten Dissertation - Lisa Werne  

¶ Calcinierung des LDHs bei 450 °C, mit dem Ziel der Rehydratation umso die Reaktivität zu 

erhöhen, anschließende Agitation in einer Lösung der Carbonsäure oder des Carboxylats. 

 

¶ Austausch des Anions in einer Schmelze der Carbonsäure oder des Carboxylats. 

 

¶ Austausch des vorhandenen Anions durch Glycerin und dieses in einem weiteren Schritt gegen 

die gewünschte Carbonsäure. 

 

Für den direkten Austausch der Anionen muss beachtet werden wie stark diese in der Struktur gehalten 

werden. Die Reihenfolge für den Austausch lautet wie folgt: 

 

CO3
2- Ḻ SO4

2- Ḻ OH- < F - < Cl - < Br - < NO 3
- < I - 

 

Wobei die Austauschbarkeit der Anionen von links nach rechts zunimmt. Ein direkter Austausch 

ausgehend von Carbonat oder Sulfat ist somit nicht oder nur in geringen Mengen möglich.[108]  

Nach den vier vorgestellten Methoden wurde in der Literatur eine große Anzahl an verschiedenen 

organischen Substanzen in unterschiedliche LDHs eingebaut. Eingebaut wurden bisher unter anderem 

verschiedene Carbonsäuren,[108112]  Sulfate und Sulfonate[111,113]  jeweils sowohl linear als auch mit 

Ringsystemen oder Verzweigungen mit unterschiedlicher Anzahl an Funktionalitäten. Aber auch 

Polymere[106]  und weitere anorganische Anionen wie Eisencyanid oder Phosphat wurden bereits in die 

Zwischenschicht eingebaut.[114 ]  Die Reaktionsbedingungen sind dabei abhängig davon, welches Anion 

ersetzt werden soll und ob das Mineral zuvor dehydriert wurde. Gefunden wurden Reaktionen (mit 

Lösungsmitteln) sowohl bei Raumtemperatur als auch bei 100 °C. Die Reaktionsdauer beträgt bis zu vier 

Tagen.[105,111,113]  Der Nachweis einer erfolgreichen Modifikation erfolgt in den meisten Fällen mittels 

Röntgenpulverdiffraktometrie, da die neuen Anionen meist größer sind als die zuvor eingebauten, so 

dass eine Verschiebung der betroffenen Reflexe erfolgt.[104,105,108113]   

Die Vergrößerung des Schichtebenenabstandes und damit auch die Reflexlage hängen davon ab, wie die 

Anionen in die Zwischenschicht eingebaut werden. Sie können eine einfache oder eine doppelte Schicht 

ausbilden. Moleküle mit längeren unverzweigten Ketten, beispielsweise Alkylketten, können in 

verschiedenen Formen vorliegen. Einige dieser Möglichkeiten werden in Abbildung 14 gezeigt. Variiert 

werden, kann zum einen die Konformation der Ketten, also ob die Ketten in all-trans- oder in cis-trans-

Konformation oder mit unterschiedlichen Anteilen an gauche-Konformationen vorliegen. Auch der 

Winkel zwischen Kette und Hauptschicht, der sogenannte Inklinationswinkel, kann variieren. [115119]   
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Abbildung 14: Auswahl an verschiedenen, möglichen Kettenkonformation . Oben: all-trans Konformationen; rechts mit 

Inklinationswinkel Í 90°, Unten verschiedene Konformationen mit unterschiedlichen Anteil an gauche-Konformationen, in 

Anlehnung an.[115í117] 

 

Die Einsatzmöglichkeiten für Hydrotalcite sind vielfältig.  Sie werden unter anderem als 

Trägermaterialien für verschiedene Katalysatoren meist in calcinierter Form eingesetzt. Auch in der 

Zwischenschicht können katalytisch aktive Substanzen immobilisiert werden. Reaktionen, bei denen 

Hydrotalcite als Trägermaterialien eingesetzt werden, sind beispielsweise Ziegler-Polymerisationen von 

Olefinen, oxidative Dehydrogenation von n-Butan, enzymatische Herstellung von Penicillin, 

photokatalytische Reaktionen und selektive Reduktionen.[99,120]  Hydrotalcite können auch selbst als 

Katalysatoren wirken. Beispiele sind hier: Claisen-Kondensation, Epoxidierung von Nitrilen oder Styrol, 

Umesterungen, Michael-Addition an Methylacrylaten, Knoevenagel-Kondensation und Meerwein-

Ponndorf-Verlay.[99,120]  Da Hydrotalcite Katalysatorgifte wie SOx oder NOx abfangen, können sie andere 

Katalysatoren beispielsweise in der ölverarbeitenden Industrie schützen.[120]  Vorteile von 

Katalysatorsystemen mit Hydrotalciten ist ihre oft hohe Lebenszeit, ihre gute Rezyklierbarkeit und ihre 

geringe Neigung zum Leaching.[120]  

Aufgrund der Austauschbarkeit der Anionen in der Zwischenschicht, eignen sich Hydrotalcite auch zur 

Dekontamination. Dabei werden in meist calcinierte Hydrotalcite verschiedene Anionen gebunden. Dies 

können sowohl organische als auch anorganische Substanzen sein. Teilweise können auch polare 

organische Verbindungen und sogar Kationen aufgenommen werden. Einsatzmöglichkeiten sind hier 

Industrieabwässer oder auch Industrieprodukte mit Verunreinigungen wie zum Beispiel Farbstoffen. Die 

Aufnahme erfolgt dabei nach einem Memory-Effekt.[120]  
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In der Pharmazie werden Hydrotalcite bereits seit den 1980ern zur Pufferung von Magensäure und zur 

Entfernung von Phosphatanionen aus dem Magen-Darm-Bereich (gegen Hyperphosphatämie) 

eingesetzt. Neuere Anwendungen befassen sich mehr mit dem Einbau von Wirkstoffen in die 

Zwischenschicht, zur kontrollierten Freisetzung dieser. Vorteilhaft wird hier vor allem die meist 

gegebene Biokompatibilität und die in einem breiten Bereich variable Zusammensetzung gesehen.[120]  

 

Als Polymeradditiv werden Hydrotalcite hauptsächlich zum Einfangen von Chlorwasserstoff verwendet. 

Dieses entsteht bei der thermischen Zersetzung und/oder Photolyse von chlorhaltigen Polymeren wie 

Polyvinylchlorid. [120,121]  Aber auch im Bereich des Flammschutzes können Hydrotalcite zu 

Verbesserungen führen, da sie im Vergleich zu anderen anorganischen Hydroxiden die 

Wärmefreisetzungsrate, die Gastemperatur und die Rauchmenge reduzieren.[99,120]  

 

Anwendungen, bei denen die Wasserabgabe zur Schaumbildung genutzt wird, sind bisher nicht 

literaturbekannt.  
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3. Aufgabenstellung  

 

Eine geeignete Methode zum Schäumen von linear low density Polyethylen ist bisher nicht bekannt und 

die bisher eingesetzten Treibmittelsysteme weisen in verschiedenen Bereichen große Nachteile auf. Von 

den verschiedenen Polyolefinen ist LLDPE besonders schwierig zu schäumen, da es nur eine geringe 

Anzahl an Seitenketten aufweist und seine Dehnviskosität somit gering ist.[28]  

 

Aufgrund seiner guten Umweltverträglichkeit und breiten Verfügbarkeit wurde Wasser als Treibgas 

ausgewählt. Für eine einfache Dosierung muss das Wasser mit einem Carrier in eine feste rieselfähige 

Form überführt werden. Im Rahmen dieser Arbeit soll herausgefunden werden, ob sich Layered Double 

Hydroxide als kombiniertes Treib- und Nukleierungsmittel für eine Schaumbildung eignen. Dazu werden 

zwei ausgewählte Substanzen dieser Schichtmineralien, Magnesiumhydrotalcit und Calciumhydrotalcit,  

zusammen mit LLDPE extrudiert und die entstandenen Produkte analysiert. 

 

Eine Übersicht über die geplanten Variationen des Treibmittelsystems ist in Abbildung 15 dargestellt.  

 

 
Abbildung 15: Übersicht über die geplanten Variationen des Treibmittelsystems und der beeinflussten Parameter. Dabei wird 

mit der Substanz mit der die jeweils besten Ergebnisse erhalten werden, die nächste Variation durchgeführt.  
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Eine Variation der Partikelgröße dient der Überprüfung der Übertragbarkeit der von Han et al.[26]  und 

Ramesh et al.[94]  herausgefundenem Zusammenhang zwischen der der Partikelgröße und der Effektivität 

als Zellnukleierungsmittel auf ein Hydrotalcit LLDPE System.  

Hydrotalcite sind aufgrund ihrer Hydroxidgruppen auf der Oberfläche hydrophil. Das Matrixpolymer 

LLDPE ist hydrophob. Somit besteht zwischen dem Nukleierungsmittel und dem Treibgas Wasser 

anziehende und zwischen dem Matrixpolymer und den beiden anderen Komponenten abstoßende 

Wechselwirkungen. Die abstoßenden Wechselwirkungen zwischen Hydrotalcit und LLDPE können die 

Verarbeitung negativ, beispielsweise durch eine schlechte Füllstoffverteilung, beeinflussen. Der 

Vergleich erfolgt durch die Verwendung von unmodifiziertem und mit Stearinsäure 

oberflächenmodifizierte m Hydrotalcit. Diese Oberflächenbeschichtung erhöht auch die Rieselfähigkeit 

der Substanz und erleichtert so die Verarbeitung. Untersucht wird  im Rahmen dieser Arbeit, in welchem 

Ausmaß durch die Oberflächenmodifizierung d ie Verarbeitung verbessert und wie stark dadurch die 

Zellbildung verschlechtert wird.  

Die Zellnukleierung verbessert sich, wenn die entsprechende Aktivierungsenergie kleiner wird. Nach 

Formel 3 bis 5 kann dies durch einen kleineren Kontaktwinkel zwischen Zellkeim und 

Nukleierungsmittel erreicht werden. Um den Kontaktwinkel zu ändern, müssen die 

Oberflächenspannungen zwischen Zelle und Polymermatrix kleiner, bzw. die Oberflächenenergie 

zwischen Füllstoff und Matrix größer werden. Beides kann durch die Zugabe eines Phasenvermittlers zu 

dem Matrixmaterial  erreicht werden. Zusätzlich wird dadurch die Verteilung des Füllstoffes im Polymer 

verbessert. Als Phasenvermittler werden in dieser Arbeit verschiedene maleinsäureanhydridhaltige und 

ein acrylsäurehaltiges Copolymere eingesetzt. 

 

Neben der Oberflächenmodifizierung können schichtartig aufgebaute Mineralien auch 

zwischenschichtmodifiziert werden. In dieser Arbeit wird dazu Dodecylsulfat verwendet. Dieses soll 

durch seine Alkylkette die Verteilung des Hydrotalcits im Polymer verbessern und durch eine 

Delaminierung die Partikeloberfläche vergrößern und so die Zellnukleierung verbessern. 

 

Eine Bewertung der Schaumqualität erfolgt anhand von Dichtemessungen, Zelllängenvergleiche aus 

Lichtmikroskopieaufnahmen, Zellverteilung über den Probenquerschnitt aus 

Rasterelektronenmikroskopieaufnahmen sowie mechanische Eigenschaften, bestimmt mittels 

Zugdehnungsversuchen. Eine Übersicht über die praktischen Schritte wird in Abbildung 16 dargestellt. 
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Abbildung 16: Übersicht über die geplanten Schritte zur Bewertung eines Treibmittelsystems. 

 

Ziel dieser Arbeit ist es mit Hydrotalciten und den genannten Variationen einen Schaum aus LLDPE mit 

möglichst geringer Dichte und möglichst geringer Zelllänge zu erhalten. Idealerweise weist der Schaum 

eine möglichst enge Zelllängenverteilung und eine gleichmäßige Verteilung der Zellen über die Probe 

auf. Durch die verschiedenen Variationen des Füllstoffes sollen die Einflussfaktoren auf die 

Schaumbildung mit LLDPE aufgeklärt werden. Durch die Verwendung unterschiedlicher polymeren 

Strukturen der Vermittler soll herausgefunden werden, welche Vermittlerstruktur  die Schaumbildung 

optimal unterstützt.  Ziel ist es den Mechanismus der Schaumbildung mit Hydrotalciten zu verstehen und 

somit gezielt steuern zu können um Empfehlungen für zukünftige Herstellungen zu geben.  
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4. Ergebnisse und Diskussion 

 

4.1. Vergleich zwischen Magnesium- und Calciumhydrotalcit  
 

4.1.1. Thermogravimetrische Eigenschaften zweier ausgewählter Hydrotalcite  

 

Entsprechend der Aufgabenstellung muss zunächst herausgefunden werden, ob mit einem oder beiden 

der ausgewählten Hydrotalcite ein Polyethylen geschäumt werden kann. Dazu werden zunächst die 

Eigenschaften eines Magnesium-Aluminium -Hydrotalcit s und eines Calcium-Aluminium -Hydrotalcit s 

miteinander verglichen. Das Magnesiumhydrotalcit wird im Folgenden mit MgHf und das 

Calciumhydrotalcit mit CaHf abgekürzt. Diese beiden Hydrotalcite werden ausgewählt, weil sie beide 

einen d(50) -Wert von ca. 500 nm aufweisen und ihre spezifischen Oberflächen mit 10,4 m2/g 

(Calciumhydrotalcit) bzw. 11,6  m2/g (Magne siumhydrotalcit) ähnlich sind (Herstellerangaben). 

Von beiden Füllstoffen wi rd die thermische Zersetzung im Stickstoffstrom gemessen. In Abbildung 17 

werden für beide Substanzen der Massenverlust gegen die Temperatur aufgetragen. 

 

 
Abbildung 17: Thermogravimetrische Analyse von CaHf (Calciumhydrotalcit) und MgHf  (Magnesiumhydrotalcit), gestrichelte 

Linie 210 °C (der maximal eingestellten Temperatur während der Extrusion). 

 

Beide Füllstoffe weisen bis 100 °C nur einen geringen bis gar keinen Massenverlust auf, so dass der 

Wasserverlust über den Feeder vernachlässigbar sein wird. Bis 210 °C (der maximal eingestellten 

Temperatur während der Extrusion) liegt der Massenverlust für das Magnesiumhydrotalcit bei 5,5 % 

und für das Calciumhydrotalcit bei 15,8  % bezogen auf die Ausgangsmasse. Die beiden Substanzen 
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geben zunächst Kristallwasser aus der Zwischenschicht ab und bei höheren Temperaturen zersetzt sich 

zunächst die Hauptschicht unterer weiterer Wasserabspaltung bis bei noch höheren Temperaturen auch 

Kohlenstoffdioxid frei wird .[96]   

Der anhand der Summenformeln berechnete Wasseranteil liegt für Magnesiumhydrotalcit bei 11,9  % 

und bei Calciumhydrotalcit bei 15,8  %.[98]  Bis zur Extrusionstemperatur von 210 °C wird somit aus dem 

verwendeten Calciumhydrotalcit das Wasser vollständig ausgetrieben, bei dem Magnesiumhydrotalcit 

ca. 50 % des vorhandenen Wassers. 

 

4.1.2. Ergebnisse der Einarbeitung in Polyethylen 

 

4.1.2.1. Dichte und Zellmorphologie  

 

Da beide Hydrotalcite bis zu der maximal eingestellten Temperatur im Extruder Wasser abgeben, können 

sie möglicherweise als Carrier für Wasserdampf zur Schaumbildung in LLDPE dienen. Die beiden 

Füllstoffe werden daher in ein LLDPE eingearbeitet. Eine genaue Beschreibung der Extrusionsparameter 

sind in Kapitel 7.3 Compoundierung zu finden. 

Magnesiumhydrotalcit (MgHf) und Calciumhydrotalcits ( CaHf) werden jeweils mit vier Konzentrationen 

mit äquidistanter Verteilung bis maximal 20  Gew.-% (5, 10, 15 und 20  Gew.-%) eingearbeitet. Eine 

Extrusion von höheren Konzentrationen ist mit dem verwendeten Extruder nicht möglich. Die Bänder 

mit Magnesiumhydrotalcit sind homogen, leicht opak und ohne Zellen. Bei der Einarbeitung des 

Calciumhydrotalcits (CaHf) sind bereits ab 5 Gew.-% Füllstoff konzentration Zellen vorhanden. Daher 

werden zusätzlich zu den bereits hergestellten Messpunkten, weitere Bänder mit den Konzentrationen 

1; 2,5; 7,5; 12,5  und 17,5 % hergestellt. Bereits ab 1 Gew.-% Füllstoffe sind vereinzelte Zellen 

vorhanden. Die mittels archimedischen Prinzips in Wasser bestimmte Dichte der Proben mit Füllstoff 

und die Dichte einen Bandes ohne Zusätze sind in Abbildung 18 aufgetragen. 
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Abbildung 18: Dichte von Bändern mit CaHf (Calciumhydrotalcit) und MgHf  (Magnesiumhydrotalcit) bei verschiedenen 

Konzentrationen in LLDPE eingearbeitet. 

 

Die gemessene Dichte des extrudierten Polyethylens ohne Zusätze beträgt 0,918±0,001  g/cm 3, die 

Dichteangabe des Materials vom Hersteller liegt mit 0,92  g/cm 3[122]  nur minimal darüber.  Die Dichten 

der Proben mit Füllstoff steigen bei beiden Hydrotalciten mit steigendem Füllstoffgehalt linear an. Ab 

15 Gew.-% CaHf sinkt die Dichte auf 0,87 g/ cm3 und steigt anschließend wieder an. Auch bei einer 

Wiederholung der Extrusion konnte diese Dichtereduktion erneut beobachtet werden. Die Dichten der 

Proben mit Magnesiumhydrotalcit hingegen steigen weiter bis bei 20 Gew.-% MgHf die Dichte bei 

1,03 g/cm 3 liegt. 

Eine weitere Charakterisierung erfolgt nur mit den Bändern mit Calciumhydrotalcit ( CaHf), da in den 

Bänder mit Magnesiumhydrotalcit ( MgHf) keine Zellen vorhanden sind. 

 

Wie im Kapitel theoretische Grundlagen beschrieben ist die Expansionsrate eine Größe, welche häufig 

verwendet wird, um  die Qualität von Schäumen zu beurteilen. In Abbildung 19 wird  daher beispielhaft 

die Expansionsrate der Bänder mit Calciumhydrotalcit im Vergleich zu deren Dichte aufgetragen. Die 

Expansionsrate wurde mit Formel 7 berechnet.  
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Abbildung 19: Dichte (oben) im Vergleich zur Expansionsrate (unten) von Bändern der Konzentrationsreihe mit 

Calciumhydrotalcit (CaHf). 

 

Die Expansionsrate verläuft näherungsweise komplementär zur Dichte. Die Expansionsrate ist neben 

dem Aufschäumungsprozess auch vom Durchsatz abhängig. Aufgrund der Verwendung eines 

volumetrischen Feeders sind die Dosierschwankungen größer als bei einem gravimetrischen. Zusätzlich 

neigt die Polymer-Füllstoffmischung zum Brückenbilden im Feeder. Bei den folgenden Proben wird 

daher nur die Dichteänderung ausgewertet. 

 

Eine schnelle, einfache Methode zur Charakterisierung der Zellgröße bietet die Lichtmikroskopie. Dazu 

werden Durchlichtaufnahmen der Bänder gemacht. Von ausgewählten Proben der Konzentrationsreihe 

mit CaHf werden im Folgenden Lichtmikroskopieaufnahmen mit 5-facher und 10-facher Vergrößerung 

gezeigt. Die Aufnahmen werden so angefertigt, dass die Extrusionsrichtung jeweils von links nach rechts 

verläuft.  

In Abbildung 20 werden die Proben mit bis zu 12,5 Gew.-% oder weniger CaHf gezeigt. Mit steigendem 

Füllstoffgehalt steigt die Zellanzahl, wobei jeweils einige größere Zellen neben einer steigenden Anzahl 

kleiner Zellen vorliegen. 
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Abbildung 20: Lichtmikroskopieaufnahmen von Polyethylenbändern mit 2 Gew.-% (oben links), 5 Gew.-% (oben rechts), 

10 Gew.-% (unten links) bzw. 12,5 Gew.-% (unten rechts) Calciumhydrotalcit (CaHf). 

 

Betrachtet man die Zellform, so liegen hauptsächlich längliche, ovale Zellen vor. Von diesen wird mit 

dem Programm imageJ[123]  (Version 1.52a) die Länge der Zellen in Extrusionsrichtung bestimmt. Diese 

ist meist der längste Durchmesser der Zellen. Der Mittelwert der Zelllängen ist in Abbildung 21 inklusive 

der Standardabweichung als Fehlerbalken gegen den Füllstoffanteil aufgetragen. Bei den Proben mit 2,5 

und 5 Gew.-% CaHf fließen alle in zwei Mikroskopieaufnahmen sichtbaren Zellen (fünf Zellen bei 

2,5 Gew.-% Calciumhydrotalcit und 22 bei 5  Gew.-% Calciumhydrotalcit) in die Berechnung mit ein, bei 

10 und 12,5 Gew.-% CaHf jeweils 50 ausgewählte Zellen. Abgesehen von der geringen Anzahl an Zellen, 

die bei den beiden niedrigeren Konzentrationen an Füllstoff in die Auswertung mit einfließen, ist auch 

die gewählte Methode für die Zelllängenauswertung an sich fehleranfällig. So werden die Zelllängen 

nicht automatisiert, sondern mittels freehand lines bestimmt. Die Auswahl der Zellen erfolgt durch 

willkürlich e Wahl eines Bereiches, welcher sich mittig im Band befindet . In diesem werden von oben 

nach unten alle Zellen vermessen, bis 50 Messwerte vorhanden sind. Problematisch dabei ist das Erfassen 






































































































































































