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1. Geschichtliches

S
eit ihrer Erfindung 1962 durch Holonyak1 waren Leuchtdioden (LEDs)
über Jahrzehnte hinweg eine Domäne von Bauteilen, welche ausschließ-
lich auf anorganischen Halbleitermaterialien wie Galliumaluminiumar-

senid oder Indiumgalliumnitrid basierten. Dies änderte sich erst 1987, als Tang
et. al. die erste Leuchtdiode unter Verwendung des organischen Emittermateri-
als Aluminium-tris-8-hydroxychinolin (Alq3) bauten,2 gefolgt von der ersten poly-
merbasierenden organischen Leuchtdiode durch Holmes im Jahre 1990.3 Einer
der Gründe für einen so späten Einsatz organischer Materialien für elektronische
Bauteile war, dass Polymere bzw. organische Substanzen im Allgemeinen als Iso-
latoren galten, welche maximal als Dielektrikum Verwendung finden konnten.
Diese klassische Vorstellung wurde durch Heeger et. al im Jahre 1977 grundle-
gend verändert, indem sie Polyacetylen, welches unter bestimmten Bedingungen
ein konjugiertes π-Elektronensystem besitzt, durch Oxidation oder Reduktion ei-
ne elektische Leitfähigkeit verliehen4 haben. Desweiteren war es möglich, die
Leitfähigkeit durch Veränderung des Oxidatons- bzw. Reduktionsgrades einzu-
stellen.5 Durch diese Pionierarbeit war ein neues Feld, das der leitfähigen orga-
nischen Materialien, geschaffen, welches sowohl für Chemiker und Physiker als
auch Materialwissenschaftler eine neue Herausforderung darstellt.

Die grundlegende Richtung dieser Forschungsdisziplin ging anschließend mehr
hin zu halbleitenden als zu hochleitfähigen Polymeren. Ihr Einsatzgebiet erstreckt
sich von Transistoren6 über Photodioden7 bis hin zu LEDs.8 Lagen seitens der
LEDs die Probleme anfänglich in der Herstellung geeigneter Materialen zur Ab-
deckung des gesamten sichtbaren Spektralbereiches bzw. zur Erzeugung des für
Farbdisplays erforderlichen Rot-Grün-Blau-Farbraumes (RGB-Farbraum), richtet
sich der Fokus der Wissenschaftler heute stärker auf die Erforschung langzeit-
und farbstabiler Materialen. Denn nach wie vor leiden die organischen Halblei-
termaterialen unter einer deutlich geringeren Lebensdauer und – abhängig vom
verwendeten Polymer und der emittierten Wellenlänge – deutlich schnellerer Al-
terung als ihre anorganischen Pendants. Die Vorteile organischer gegenüber klas-
sischen Halbleitermaterialien sind andererseits beispielsweise ihre mechanische
Stabilität, Flexibilität und einfache Verarbeitbarkeit,9 zum Beispiel durch Ink-
Jet-Printing-Verfahren.10–12 Diese ermöglichen kostengünstige Herstellungsver-
fahren von Halbleiterbauelementen und neuartige Anwendungsgebiete wie flexi-
ble Bildschirme und Anzeigen.13
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1. Geschichtliches

Ein weiteres nach wie vor drängendes Problem sämtlicher auf Fluoreszenz ba-
sierender Emittermaterialen ist die auf maximal 25% begrenzte interne Quanten-
ausbeute bei der Elektrolumineszenz und der mögliche negative Einfluss nicht-
emissiver angeregter Zustände auf die Lebensdauer der Emitterschicht im Di-
odenbetrieb. Dieses Problem könnte sich durch Einsatz von Triplettemittern, also
Phosphoreszenzfarbstoffen, beheben lassen, welche, wie von Thompson und Fri-
end gezeigt wurde,14 eine interne Quantenausbeute von nahezu 100% ermögli-
chen.
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2. Theoretischer Hintergrund

2.1. Organische Leuchtdioden – Aufbau und Funktionsweise

O
rganische Leuchtdioden nutzen das Phänomen der Elektrolumineszenz,
das heißt die Erzeugung von Licht durch elektrische Anregung. Die-
se konnte bei organischen Halbleitern zuerst an Anthraceneinkristallen

nachgewiesen werden.15,16 Das Bauteil selbst besitzt einen sandwichartigen Auf-
bau (siehe Abbildung 2.1). Im einfachsten Fall handelt es sich um eine Emitter-
schicht, welche von zwei Elektroden umfasst wird. Wichtig ist hierbei, dass eine
der beiden Elektroden transparent ist, um eine Lichtauskopplung aus der Diode
zu ermöglichen. Hierzu wird im Allgemeinen ein transparentes Anodenmateri-
al verwendet, welches meist auf einem Glasträger aufgebracht ist. Als mögliche
Anodenmaterialien kommen das vielfach verwendete Indium-Zinn-Oxid (ITO) und
ähnliche Mischoxide, dünne Goldschichten oder lochleitende Polymere in Fra-
ge. Als Kathodenmaterial finden idealerweise Metalle mit geringer Elektronen-
austrittsarbeit wie Aluminium, Calcium oder Magnesium Verwendung. Im güns-
tigsten Fall liegt das Arbeitspotential des Kathodenmaterials knapp oberhalb des
LUMOs und das Potential der Kathode knapp unterhalb des HOMOs des verwende-
ten Emittermaterials.

Auf das auf einen Glasträger aufgebrachte Anodenmaterial wird das Emit-
termaterial entweder aufgedampft (im Falle von sogenannten Small-Molecules)
oder mittels Spincoating aus Lösung aufgeschleudert. Die Schichtdicke bewegt
sich normalerweise zwischen 90–150 nm. Anschließend wird die Kathode auf die
Emitterschicht aufgedampft.

Während des elektrischen Betriebes kommt es an der Anode zur Lochinjektion
in die Emitterschicht, das heißt es werden Elektronen abgezogen und es verbleibt
eine positive Ladung. Auf der Kathodenseite werden Elektronen in das Emitter-
material injiziert (Abbildung 2.2). Die beiden Ladungen bewegen sich innerhalb
der Emitterschicht in Richtung Gegenpol und rekombinieren vor Erreichen der
Gegenelektrode auf einem Molekül in der organischen Schicht zu einem Elektron-
Loch-Paar, einem sogenannten Exciton. Dieses neutrale »Quasiteilchen« besetzt
einen elektronisch angeregten Zustand und zerfällt mit einer gewissen Wahr-
scheinlichkeit unter Emission von Licht einer materialtypischen Wellenlänge.

Zur Ladungsinjektion in die Emitterschicht müssen die Ladungen (Löcher oder
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Kathode Emitterschicht

Anode (ITO)

Abbildung 2.1.: Schematischer Aufbau einer Einschichtleuchtdiode mit
Stromkreis.

Kathode

Emitterschicht

Lochleiterschicht
Anode

Glas

Löcher

Elektronen

hν

Abbildung 2.2.: Vereinfachte Darstellung der Lichtemission in einer
Mehrschichtleuchtdiode. Elektronen und Löcher werden in die
Emitterschicht injiziert (links). Dort rekombinieren sie zu einem
sogenannten Exciton, welches unter Aussendung von Licht zerfällt
(rechts).
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Abbildung 2.3.: Poly(3,4-ethylendioxythiophen)/Polystyrolsulfonat (PE-

DOT/PSS) 1/2 findet Anwendung als lochleitende Zwischenschicht
zwischen Anode und Emitterschicht.
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Elektronen) die Barriere zwischen Metall- und Emitterschicht bzw. Emitter- und
Kathodenschicht überwinden. Der direkte Übergang von ITO auf die Emitterschicht
ist hierbei aus mehreren Gründen nicht optimal. Zum einen ist die ITO-Oberfläche
sehr rauh, so dass an in die Emitterschicht hineinragenden Rauhigkeiten Span-
nungsspitzen auftreten können. Zum anderen sind die Energien des HOMOs des
Emittermaterials und die Elektrodenaustrittsarbeit des Anodenmaterials nicht
gut aufeinander angepasst. Aus diesem Grund wird üblicherweise eine weite-
re (lochleitende) Polymerschicht zwischen Anode und Emitterschicht aufgetra-
gen, welche die Oberfläche glättet und die Arbeitspotentiale aneinander anpasst.
Für diesen Zweck hat sich ein Poly(3,4-ethylendioxythiophen)/Polystyrolsulfonat-
Blend (PEDOT/PSS) 1/2 (Abbildung 2.3) als günstig erwiesen. Eine weitere Möglich-
keit, die Barriere der Ladungsinjektion abzusenken, ist die Verwendung von io-
nenleitfähigen Materialien wie Polyethylenoxid.17 Erklärt wird dies durch die
Ausbildung von p-Regionen an der Anode und n-Regionen an der Kathode, be-
dingt durch elektrochemische Reaktionen unter den Betriebsbedingungen der Di-
ode.

Die recht geringe Ladungsträgerbeweglichkeit in der Emitterschicht ist für zwei
Effekte des Bauteils verantwortlich. So ist – durch die Ausbildung von Raumla-
dungen an den Grenzschichten – der Stromfluss innerhalb der Diode gehemmt.
Neben niedrigen Schottkybarrieren wäre somit eigentlich eine hohe Ladungs-
trägerbeweglichkeit günstig, um möglichst viele Ladungen in die Emitterschicht
zu transferieren und hohe Lichtintensitäten zu erreichen. Andererseits darf die
Ladungsträgerbeweglichkeit jedoch nicht zu hoch sein, da sich dann die einzel-
nen Ladungen zu schnell zur Gegenelektrode bewegen würden und eine – für die
Lichtemission notwendige – Ladungsrekombination unwahrscheinlicher werden
würde, was einen direkten Effizientverlust zur Folge hätte.

2.2. Effizienz organischer Leuchtdioden

Die in die Emitterschicht injizierten Löcher (Radikalkationen) und Elektronen
(Radikalanionen) bewegen sich innerhalb dieser und rekombinieren aufgrund der
Coulombanziehung zu Excitonen. Bei der Rekombination der Löcher und Über-
schusselektronen haben das einzelne Elektron des Radikalanions und das verblei-
bende ungepaarte Elektron des Radikalkations die Möglichkeit, sich in vier ver-
schiedenen Spinkombinationen anzuordenen, wobei es sich jedoch nur bei einer
um einen Singulettzustand handelt. Die Möglichkeiten der Rekombination sind in
Abbildung 2.4 dargestellt. Da die Bildungswahrscheinlichkeit aller vier angereg-
ten Zustände gleich hoch ist, beträgt das Singulett-/Triplettverhältnis 1:3. Da aber
nur der Singulettzustand in einem Fluoreszenzemitter strahlend zerfallen kann,
führen dort maximal 25% der injizierten Ladungsträger zur Emission von Licht.

12



2. Theoretischer Hintergrund

M=0

M =1

M  =0

z

xy

M=0

M  =0

M =0z

xy

M=0

M  =0

M =−1z

xy

M=0

M =0

M  =0

z

xy| {z }
Triplett

| {z }
Singulett

Abbildung 2.4.: Bei der Rekombination zweier ungepaarter Elektronen
sind durch Spinstatistiken vier verschiedene Zustände möglich.
Lediglich in einem Fall handelt es sich um einen Singulettzu-
stand, welcher bei Lichtemission durch Fluoreszenz genutzt wer-
den kann.

Eine Kenngröße, die unter anderem die oben genannten Einflussgrößen be-
rücksichtigt, ist die Interne Quantenausbeute ηint, welche definiert ist als das
Verhältnis der Anzahl der innerhalb des Bauteils erzeugten Photonen zur Elek-
tronenanzahl des speisenden Stromkreises. Sie wird durch folgende Gleichung
wiedergegeben:

η = γrstq (2.1)

γ steht hierbei für das Excitonen-/Elektronenverhältnis, rst für den Anteil an emis-
siv nutzbaren Excitonen (Singulettexcitonen bei Fluoreszenz) und q für den An-
teil strahlungsbehafteten Zerfalls. Das oben erwähnte Verhältnis von rst = 0,25
(25% Singulettexcitonen) wurde bei niedermolekularen Fluoreszenzemittern wie
Alq3 bestätigt.18,19 Bei polymeren Emittern wurden hingegen auch höhere Singu-
lettraten als 25% angegeben,20 was sich in höheren internen Quantenausbeuten
wiederspiegelt. Neuere Publikationen jedoch gehen wieder davon aus, dass das
Singulett-/Triplettverhältnis materialunabhängig ist und die Bildungswahrschein-
lichkeiten der Zustände in Polymeren denen in kleinen Molekülen sehr ähnlich
sind.19

Unabhängig von dem Anteil an Singulettexcitonen innerhalb des Emitters stel-
len die Triplettzustände einen Verlust des größten Teils der gebildeten Excitonen
und somit desselben Betrages an Energie dar. Da die Verhältnisse der gebildeten
Zustände nicht oder nur geringfügig durch die Wahl eines bestimmten Emitter-
materials beeinflusst werden können, ist der einzige Weg zur Effizienzoptimie-
rung der strahlende Zerfall der gebildeten Triplettexcitonen (rst wird eins). Ent-
sprechende Systeme, welche z. B. Iridium(III)- oder Platin(II)-Komplexe einsetzen,
erreichen interne Effizienzen von fast 100%.14

Zu den internen effizienzbegrenzenden Faktoren in der Erzeugung von Pho-
tonen durch den Emitter kommen noch allgemeine physikalische Begrenzungen
hinzu. So ist der Brechungsindex von Glas höher als der von Luft. Dieses führt
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dazu, dass es an der Grenzfläche Glas-Luft zu Totalreflexionen und Wellenleiter-
effekten (analog Glasfaserkabel) kommt. Somit ist die Anzahl der direkt aus dem
Bauteil austretenden Photonen geringer als die der erzeugten. Diese (direkte)
Lichtemission ist ein Maß für die externe Quanteneffizienz und lässt sich durch
folgende Gleichung aus der internen Quanteneffizienz ableiten:21

ηext =
1

2n2
ηint (2.2)

Wie man erkennt, ist die Auskopplungseffizienz des Bauteils reziprok proportio-
nal zum Quadrat des Brechungsindexes n des als Fenster verwendeten Glases.

2.3. Fluoreszenz und Phosphoreszenz – Allgemein und bei
Polymeren mit konjugiertem π-Elektronensystem

Die spektrooptischen Eigenschaften π-konjugierter Polymerer werden im Wesent-
lichen von den elektronischen Verhältnissen innerhalb der Hauptkette bestimmt.
Allerdings können auch (lösemittelabhängige) intermolekulare Wechselwirkun-
gen einen deutlichen Einfluss haben, insbesondere auf die Lumineszenzspek-
tren. Eine Erklärung der grundlegenden Vorgänge ist mit klassischen Modellen
möglich.

Bei der Fluoreszenz führt eine Absorption elektromagnetischer Strahlung ge-
eigneter Wellenlänge zur Überführung des Moleküls vom elektronischen Grund-
zustand S0 in den ersten angeregten Zustand S1. Der Übergang erfolgt nach dem
Franck-Condon-Prinzip,22,23 welches besagt, dass der Elektronenübergang vom
S0- in den S1-Zustand schneller stattfindet (10 –15 s), als die Kernbewegungen in-
nerhalb des Moleküls (10 –13 s). Das bedeutet, dass die Anregung ohne Änderung
des Kernabstandes – das heißt vertikal im Diagramm (Abbildung 2.5, links) –
erfolgt. Da die Elektronen bei diesem Übergang nur in solche Schwingungsnive-
aus des S1-Zustandes gelangen können, bei denen die Wahrscheinlichkeitsdichte
groß genug ist, befinden sich die Elektronen nach erfolgter Anregung überwie-
gend nicht im Schwingungsgrundzustand des S1-Niveaus. Es folgt daraufhin eine
sogenannte Vibronische Relaxation (VR), ein strahlungsloser Abfall in den Schwin-
gungsgrundzustand des S1-Elektronenniveaus, von dem aus ein Großteil der Elek-
tronen dann zurück in den S0-Zustand relaxiert. Analog der Anregung findet die
Relaxation vom S1-Niveau in das S0-Niveau wiederum nicht zwangsläufig in den
dortigen Schwingungsgrundzustand statt, so dass es auch hier am Ende zu einer
strahlungslosen VR kommen kann. Bedingt durch die strahlungslose Energieab-
gabe ist die durch Licht emittierte Energie des Moleküls kleiner als die absorbier-
te, was in der Gegenüberstellung der UV/Vis- und Photolumineszenzspektren zum
sogenannten Stokes-Shift führt (Abbildung 2.6).
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Abbildung 2.5.: Energieschema der Fluoreszenz (links). Vertikaler Über-
gang vom S0 in den S1-Zustand, darauffolgende VR und Emission
mit Abfall in das S0-Niveau (links). Energieschema der Phosphores-
zenz (rechts). Anregungsübergänge sind analog der Fluoreszenz
vertikal. Während der Vibronischen Relaxation (VR) erfolgt ein In-
ter System Crossing (ISC) in einen Triplettzustand, von dem aus
unter Lichtemission ein Abfall in S0 stattfindet (rechts).

Im Falle der Phosphoreszenz findet im ersten Schritt, wie bei der Fluoreszenz,
eine Absorption elektromagnetischer Strahlung statt, welche die Elektronen vom
S0-Niveau senkrecht in ein geeignetes Schwingungsniveau des S1-Zustandes hebt
(Abbildung 2.5, rechts). Es findet anschließend ebenfalls wieder die Vibronische
Relaxation (VR) statt, bei der das Molekül strahlungslos relaxiert. Während dieses
Vorganges kommt es hier jedoch zusätzlich zu einem Inter System Crossing (ISC),
bei dem eine – nach den Auswahlregeln spinverbotene – Umwandlung des Singu-
lettzustandes in einen Triplettzustand T1 stattfindet. Diese Umwandlung hat ihre
Ursache im Allgemeinen in einer hohen Spin-Bahn-Kopplung, z. B. eines d 4- oder
d 5-Nebengruppenmetalls. Das Energieniveau des nun triplettangeregten Mole-
küls sinkt anschließend weiter durch eine VR strahlungslos in den Schwindungs-
grundzustand des entsprechenden Triplettniveaus. Da der strahlungsbehaftete
Abfall in den Singulettgrundzustand S0 ebenfalls einen spinverbotenen Übergang
darstellt, kann dieser nicht spontan stattfinden. Der Zustand verbleibt auf dem
niedrigsten Schwingungsniveau des T1-Zustandes bis ein zufälliges Ereignis (Stoß
oder ähnliches) die Spinumkehr und damit die Lichtemission ermöglicht. Dieser
Vorgang kann bis zu mehreren Tagen dauern.
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Abbildung 2.6.: Gegenüberstellung schematischer Absorptions-,
Fluoreszenz- und Phosphoreszenzspektren mit ihren jeweili-
gen Übergängen von S 1←S 0 bei Absorption, und von S 1→S 0 bei
Fluoreszenz bzw. T 1→S 0 bei Phosphoreszenz.

Da das Schwingungsgrundniveau des T1-Zustandes energetisch niedriger liegt
als das des S1-Zustandes, findet die Emission der Phosphoreszenz bei niedrigeren
Energien (größere Wellenlängen) statt als bei dem konkurrierenden Fluoreszenz-
vorgang. Diese Energiedifferenz wird als Singulett-Triplett-Energielücke ∆EST be-
zeichnet und ist als Wellenlängenabstand zwischen Fluoreszenz- und Phospho-
reszenzemission in Abbildung 2.6 dargestellt. Normalerweise sind im Gegensatz
zum Fluoreszenzspektrum (anders als skizziert) keine definierten Schwingungs-
übergänge zu beobachten; das Spektrum erscheint eher als unstrukturierte brei-
tere Bande.

Triplettzustände bei rein organischen, konjugierten Polymeren konnten schon
vor längerer Zeit beobachtet werden.24–26 Die entsprechenden Phosphoreszens-
banden waren jedoch in den Emissionsspektren der Polymere nicht zu erken-
nen. Der Nachweis der Phosphoreszenz bei π-konjugierten Polymeren konnte von
Bässler im Jahre 2000 erbracht werden.27,28 Der spinverbotene Übergang T1←S0

findet hierbei ohne Einfluss eines Schwermetallions wie Platin oder Iridium statt,
wodurch die Intensität dieser Emissionen im Vergleich zur Fluoreszenz sehr ge-
ring ist, was an folgenden Gründen liegt:

• wenige ISC-Übergänge

• sehr lange Lebensdauer des angeregten Zustandes T1 infolge des fehlenden
Schwermetalls
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• strahlungsloser Zerfall an Strukturdefekten des Polymers und Verunreini-
gungen in der Polymermatrix.

Ein weiteres Phänomen konjugierter Polymere ist die verzögerte Fluoreszenz.
Durch Triplett-Triplett-Auslöschung (TTA)29 oder durch Rekombination von Elek-
tron-Loch-Paaren30 ist eine verzögerte Besetzung des angeregten S1-Zustandes
möglich, aus dem das Molekül durch Lichtemission in den Grundzustand S0 zer-
fällt. Die Emissionsbanden und Übergänge der verzögerten Fluoreszenz sind bis
auf die geringere Intensität mit denen der regulären Emissionsspektren identisch.

Bei der Triplett-Triplett-Auslöschung handelt es sich um einen bimolekularen
Prozess, bei dem zwei Triplettzustände auf einer Polymerkette zu zwei Singu-
lettzuständen rekombinieren, wovon sich einer im Grundzustand S0 und einer im
angeregen Zustand S1 befindet.28 Dieser zerfällt anschließend in üblicher Art und
Weise, jedoch deutlich verspätet zur normalen Fluoreszenzemission.

Bei konjugierten Poly(p-phenylenen) (PPP) besteht die Möglichkeit, dass die an-
geregten S1-Zustände in Elektronen-Loch-Paare dissoziieren, welche anschlie-
ßend (mit Zeitverzug) wieder rekombinieren und erneut einen S1-Zustand beset-
zen, welcher strahlend zerfällt. Im Gegensatz zu kleineren Molekülen (Anthracen
und ähnliche) sind bei Polymeren sowohl die Anregung in den S1-Zustand als
auch in ein Elektronen-Loch-Paar energetisch nahezu gleich.30 Die Häufigkeit,
mit der die beiden Ereignisse auftreten und zur verzögerten Fluoreszenz führen,
ist abhängig von der Morphologie des Polymers und von der Tatsache, ob sich das
Polymer in Lösung befindet oder als Film vorliegt.28

2.4. Organische Emittermaterialien

Die als Emittermaterialien für Organische Leuchtdioden eingesetzten Substanzen
lassen sich in zwei Klassen einteilen: Small-Molecules in Small-Molecule-Organic-
Light-Emitting-Diodes (SMOLED) sowie lumineszierende Polymere in PLEDs (Poly-
mer-Based-Organic-Light-Emitting-Diodes). Der Begriff Small-Molecules ist in so-
fern ein wenig irreführend, da er eher Moleküle mit definierter Struktur bezeich-
net als dass dieser eine Aussage über das zugrundeliegende Molekulargewicht
trifft.

2.4.1. Small-Molecules-Emitter

Small-Molecules besitzen im Gegensatz zu Polymeremittern ein definiertes Mo-
lekulargewicht, welches im Allgemeinen 3000 g/mol nicht übersteigt. Es handelt
sich hierbei meist um polyaromatische Verbindungen oder Metallkomplexe, die
– je nach Anwendungs- bzw. Verarbeitungsart – löslichkeitsvermittelnde Substi-
tuenten besitzen können. Normalerweise werden jedoch mittels Sublimation ver-

17



2. Theoretischer Hintergrund

N

S

N

OO

N

O

Al

3

Eu

O

O
N

N

3

N O

O

Ir

2

3 4

5

6 7 8

Abbildung 2.7.: Beispiele von Small-Molecules-Emittern: Cumarin C545T
3 (grün, 550 nm), DPVBI 4 (blau, 480 nm), Spiro-8Φ 5 (violett-blau
395 u. 418 nm) und Alq3 6 (grün 550 nm) sind Fluoreszenzemit-
ter. Bei den beiden Schwermetallkomplexen Eu(dbm)3(phen) 7 (rot,
620 nm) und Ir(ppy)2(acac) 8 (grün, 516 nm) handelt es sich um Tri-
plettemitter.

arbeitbare Substanzen verwendet, da der Sublimationsvorgang gleichzeitig ei-
ne gute Reinigungsmethode darstellt. Implizit wird meist davon ausgegangen,
dass Small-Molecules in der OLED-Fabrikation mittels Dampfphasen-Abscheidung
(engl.: vapor-deposition, VD) verarbeitet werden. Aus Lösung verarbeitbare Small-
Molecules-Substanzen weisen allgemein schlechtere Filmbildungseigenschaften
auf als polymere Emittermaterialien, weshalb bei lösungsbasierter Verarbeitung
üblicherweise Polymere zur Anwendung kommen.

Strukturell handelt es sich bei Small-Molecules-Systemen um kondensierte Po-
lyaromaten, Stilbenderivate,31 Laserfarbstoffe, Porphyrine und oligoaromatische
Spirofluorenverbindungen. Weiterhin finden auch fluoreszierende und phospho-
reszierende Metallkomplexe (Alq3,2 Ir(ppy)2(acac),32 Pt(ppy)(acac)33 und diverse
Europiumkomplexe34,35) mit steigender Tendenz Anwendung.
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Small-Molecules besitzen eine Reihe von Vorteilen gegenüber Polymeremit-
tern, welche ihre z. Zt. starke Verbreitung (≥95%) in kommerziellen Bereichen
erklären. So lassen sich Nebenprodukte und damit potentielle Defekte leichter
entfernen. Die Bauteilpräparation mittels Hochvakuumabscheidung ermöglicht
höchste Reinheiten ohne eine aufwendige Reinrauminfrastruktur. Der letzte Punkt
stellt aber auch den entscheidenden Nachteil dar. Zur Bauteilproduktion sind teu-
re Hochvakuumanlagen notwendig, welche darüber hinaus die maximal mögli-
chen Deviceabmessungen begrenzen. Aus Lösung verarbeitbare Small-Molecules-
Materialen leiden unter denselben Problemen wie Polymere. Desweiteren können
diese Substanzen zur Kristallisation neigen, was wiederum die Tendenz zu höher-
en Ladungsträgerbeweglichkeiten steigert.

2.4.2. Polymere Emittermaterialen für OLEDs

Nach der Entdeckung der Elektrolumineszenz an unsubstituiertem Poly(p-phen-
ylen-vinylen) (PPV) durch Friend und Holmes im Jahre 1990,3 wurde eine Viel-
zahl von entlang der Hauptkette π-konjugierten Polymeren zur Anwendung in
OLEDs entwickelt und stetig verbessert. Die zahlreichen publizierten Substanzen
basieren meist auf zwei Grundstrukturen: Auf der Poly(arylen-vinylen)-Struktur,
deren einfachster Vertreter das PPV 9 ist, und auf der Polyarylen-Struktur, bei wel-
cher es sich im einfachsten Fall um Poly(p-phenylen) (kurz PPP) 12 handelt. Die
ebenfalls anfänglich in Betracht gezogenen Poly(p-phenylen-ethinylene) (PPE) sind
nach heutigem Wissen unter den Betriebsbedingungen einer OLED wenig haltbar.8

Polymere Emittermaterialen besitzen gute filmbildende Eigenschaften, wenn
eine substanzspezifische Mindestkettenlänge erreicht wird. Sie können aus Lö-
sung mittels zum Beispiel Spin- oder Dipcoating verarbeitet werden. Desweiteren
bieten sie die Möglichkeit, durch sogenannte Ink-Jet-Printing- oder Offsetdruck-
Verfahren aufgebracht zu werden, was z. B. größere Deviceabmessungen als bei
der Dampfphasenabscheidung ermöglicht. Jedoch sind die Reinheitsanforderun-
gen während der Synthese und bei der Verarbeitung der Polymere im Gegen-
satz zu den Small-Molecules deutlich höher, da die Vakuumsublimation als Reini-
gungsstufe entfällt.

Unsubstituiertes PPV 9 ist ein gelbes, unlösliches Pulver, welches nach opti-
scher oder elektrischer Anregung grünes Licht emittiert. Zur Devicepräparati-
on wird ein lösliches Precursorpolymer aufgebracht und dieses anschließend in
das eigentlich leuchtaktive Polymer umgewandelt. Um lösliche Polymere zu er-
halten, wurden desweiteren mit Alkyl- und Alkoxygruppen substituierte Deriva-
te hergestellt, wie das kommerziell erhältliche Poly(methoxy-2(ethyl)-hexyloxy-
p-phenylen-vinylen) (MEH-PPV) 10.36,37 Neben der Erhöhung der Löslichkeit lässt
sich über die Art der Substituenten auch der emittierte Spektralbereich des Po-
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lymeren einstellen. Einfache Alkylgruppen bewirken meist nur eine geringfügige
Veränderung des Emissionsspektrums gegenüber unsubstituiertem PPV. Alkoxy-
substituenten an der Phenyleneinheit hingegen führen zu rotverschobenen Emis-
sionen. Das Anbringen von elektronenziehenden Gruppen an der Vinyleneinheit
(z. B. Nitrile bei CN-PPV 11) verstärkt diesen Effekt zusätzlich (Push-Pull-System).
Rein blau leuchtende PPVs sind nur mit großem Aufwand darstellbar, weshalb
ihr Einsatzgebiet sich üblicherweise über den Spektralbereich von grün bis rot
erstreckt.

Polymere auf der Basis der Poly(p-Phenylen)-Struktur decken dagegen den Spek-
tralbereich vom nahen UV bis zu Blaugrün/Türkis ab. Leising verwendete als ers-
ter unsubstituiertes PPP 12 als Emittermaterial zur Erzeugung von blaugrünem
Licht (460 nm). Wie auch bei den PPVs ist unsubstituiertes PPP 12 ab ca. fünf Phe-
nyleneinheiten unlöslich und unschmelzbar, weshalb es ebenfalls nur mittels Pre-
cursorrouten in der Devicepräparation verwendbar ist. Löslichkeitsvermittelnde
Seitenketten wie Alkyl-38 oder Alkoxygruppen39 13 ermöglichen die Verarbeitung
aus Lösung. Im Gegensatz zu den PPVs 9 erzeugen Alkoxysubstituenten bei den
PPPs einen hypsochromen Shift des Emissionsspektrums. Dies lässt sich dadurch
erklären, dass durch die Einführung eines Substituenten die Verdrillung der Phe-
nyleneinheiten untereinander stärker ausfällt als ohne, wodurch die intramole-
kularen Wechselwirkungen der π-Elektronensysteme der einzelnen Phenylenein-
heiten vermindert werden. Mit der Zunahme der Verkippung geht auch meist eine
Abnahme der Fluoreszenzquantenausbeute einher.8

Durch Verbrückung benachbarter Phenylene konnte die Verdrillung der Ein-
heiten trotz Seitenketten vermindert und das Ringsystem nahezu planarisiert
werden. Scherf und Müllen konnten als erste solche sogenannte Leiter-Poly(p-
phenylene) (LPPPs, Laddertype-Poly(p-phenylene) 16 aufbauen.40–42 Diese Mate-
rialien besitzen in Lösung ein Emissionsmaximum bei 470 nm. In Filmen jedoch
erwies sich diese Blauemission als nicht stabil und ging langsam in eine Gelb-
emission mit einem Maximum bei ca. 560 nm über. Dieses Verhalten wurde lange
Zeit auf die Bildung von Excimeren zurückgeführt.43–49

Einen Mittelweg zwischen den einfachen PPPs und den vollständig verbrückten
LPPPs stellen die – häufig als Stepladder bezeichneten – Polyfluorene 1450 und
die Polyindenofluorene 1551 dar, welche relativ zu LPPP deutlich blauverschobe-
ne Emissionsspektren erzeugen und im Gegensatz zu den substituierten Poly(p-
phenylenen) mit einer hohen Fluoreszenzausbeute aufwarten.
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Abbildung 2.8.: Beispiele von Poly(p-phenylen-vinylenen) (PPVs). Unsub-
stituiertes PPV 9 (λ =520 nm), MEH-PPV 10 (λ =620 nm) und CN-PPV

11 (λ =710 nm).
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Abbildung 2.9.: Beispiele von auf der Poly(p-phenylen)-Struktur basie-
renden Emittermaterialien: Poly(p-phenylen) (PPP) 12 (λ =560 nm),
CN-PPP 13 (λ =420 nm), Polyfluorene 14 (λ ≈420 nm), Polyin-
denofluorene 15 (λ ≈430 nm) und Laddertype-Poly(p-phenylene)
(LPPP) 16 (λ =460 nm).
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Abbildung 2.10.: Mechanismus des Ladungstransportes (intra- und in-
termolekular) und Bildung der für die Elektrolumineszenz verant-
wortlichen Energiezustände am Beispiel unsubstituierten Poly(p-
phenylens). Neutral A, positives Polaron B, negatives Polaron C,
Frenkel-Exciton D.

2.5. Mechanismus der Ladungsträgerbewegung in
Poly(p-phenylenen)

Neutrales Poly(p-phenylen) verfügt im Gegensatz zu Metallen oder dotiertem Po-
lyacetylen nicht über Elektronen im Leitungsband. Die zur Leitfähigkeit notwen-
digen Ladungsträger (Kationen sowie Anionen) werden durch Anlegen einer hin-
reichend hohen Spannung in das Polymer injiziert, was formal einer Oxidation
bzw. Reduktion entspricht. Die entstehenden Radikal-Kationen bzw. -Anionen
werden als Polaronen bezeichnet. Sie führen zur Ausbildung einer chinoiden
Struktur innerhalb der Polymerhauptkette (siehe Abbildung 2.10). Diese chinoide
Struktur bedingt durch Knicke in der Polymerkette eine Strukturverzerrung der
umliegenden Matrix, so dass der Ladungstransport selbst entlang der Kette ge-
hemmt ist und deshalb einem Hüpfprozess entspricht, welcher eine Mindestanre-
gungsenergie benötigt. Durch das angelegte Feld bewegen sich die Ladungsträger
dann in Richtung Gegenelektrode teils entlang der Hauptkette teils durch Hopping
von Kette zu Kette. Beim Zusammentreffen eines positiven Polarons mit einem ne-
gativen kommt es zur Ausbildung eines Elektronen-Loch-Paares, eines Frenkel-
Excitons, welches energetisch im S1-Elektronenniveau liegt und eine messbare
Lebensdauer besitzt. Der Zerfall dieses angeregten Zustandes in das S0-Niveau
führt zur Emission von Licht.
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Der Abstand der Elektronenniveaus S0 und S1 – und somit der Wellenlängen-
bereich des emitierten Lichtes – ist unter anderem abhängig von der effektiven
Konjugationslänge des Polymers und entspricht oft recht gut dem Photolumines-
zenzspektrum des Materials. Jedoch wird bei der Elektrolumineszenz nicht die-
selbe Lumineszenzquantenausbeute wie bei der Photolumineszenz erreicht. Der
Grund hierfür liegt darin, dass es sich bei der Elektrolumineszenz um die Folge
eines Elektronenrekombinationsprozesses handelt. Von den – durch die Spinsta-
tistiken vorgegebenen – vier Elektronenkombinationsmöglichkeiten kann ledig-
lich ein Zustand, der Singulettzustand, durch Lichtemission relaxieren, was zu
einer Quantenausbeute von maximal 25% führt (vergleiche hierzu Abschnitt 2.2).
Im Gegensatz hierzu liegt die Quantenausbeute bei Lichtemission als Folge von
Photoanregung bei deutlich höheren Werten, da die Anregung hier grundsätzlich
Singulettzustände liefert.

2.6. Darstellung von Poly(p-phenylen)- und
Polyfluoren-Systemen

2.6.1. Allgemeines

Die Versuche zur Darstellung von substituierten und unsubstituierten Poly(p-phen-
ylenen) reichen zurück bis in die 1950er Jahre durch Kern, welcher entspre-
chende Systeme durch Ullmannkupplung herstellte.52,53 In den 1960ern folgte
Kovacic, welcher vor allem unsubstituierte Polyphenylene durch elektrochemi-
sche oder chemische Oxidation synthetisieren konnte.54,55

Die Thematik wurde nach längerer Pause erst wieder von Yamamoto gegen En-
de der 1970er Jahre aufgegriffen, als er versuchte, verschiedene phenylenbasier-
te Polymere mittels Yamamotokupplung zu synthetisieren. Neue übergangsme-
tallkatalysierte Methoden zur Aryl-Aryl-Kupplung wurden erstmals von Rehahn
und Schlüter dazu genutzt, lösliche Poly(p-phenylene) herzustellen.56,57

Die Routen zur Darstellung von Polyphenylenen lassen sich in vier Klassen ein-
teilen:

a. Direkte Oxidation von Benzol (Kovacic-Route)

b. Elektrochemische Polymerisation

c. Dehydratiserung von Polycyclohexadienen und verwandte Routen

d. Übergangsmetallkatalysierte/-initiierte Kreuz-/Homokupplung (Yamamoto,
Ullmann, Kumada, Negishi, Stille, Suzuki, . . . )

Die Routen a und b liefern regiounspezifische, meist unsubstiuierte und unlösli-
che Polyphenylene. Die Anwendung in elektronischen Bauteilen ist nur mittels
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Verarbeitung eines Polymerprecursors möglich. Weiterhin wird die elektroche-
mische Polymerisation mitunter noch zur Polythiophen- und Polypyrrolsynthese
genutzt.

Inzwischen finden überwiegend übergangsmetallkatalysierte/-initiierte Kupp-
lungsreaktionen (Route d) Anwendung zur Synthese von Polyarylensystemen. Zur
Darstellung dieser Strukturen – die beschriebenen Synthesemethoden sind nicht
nur auf Poly(p-phenylene) begrenzt – sind prinzipiell sämtliche Aryl-Aryl-Homo-
und -Kreuzkupplungsreaktionen der organischen Synthesechemie anwendbar.
Sie besitzen gegenüber elektrochemischen oder oxidativen Methoden den Vorteil
höchster Regioselektivität. Um hohe Molekularmassen zu erreichen, müssen sich
jedoch sämtliche Edukte in eine reaktive Form überführen lassen, wie beispiels-
weise mittels quantitativen Umsatzes eines Arylhalogenids in ein entsprechendes
Arylgrignardreagenz. Der letzte Punkt stellt ein entscheidendes Hindernis für vie-
le Kreuzkupplungen dar, bei denen entsprechende Kupplungskomponenten erst
in situ hergestellt werden. Aus diesem Grund finden für Polymerisationsreak-
tionen nur Kreuzkupplungen Anwendung, bei welchen beide Kupplungskompo-
nenten definiert vorliegen. Aus dem gleichen Grunde haben sich bei den Homo-
kupplungen nur die nickelinitiierte Yamamotokupplung und bei den palladium-
katalysierten Kreuzkupplungen die Suzuki- (Polyphenylene) und Stillekupplung
(Polythiophene) durchgesetzt. Abbildung 2.11 auf Seite 25 zeigt die bislang ver-
wendeten Methoden.

Die zur Synthese von Polyphenylenen anwendbaren Reaktionen können eben-
falls allesamt zur Darstellung von Polyfluorenen genutzt werden. Hierbei zeigt
sich aber die leichtere Oxidierbarkeit des Fluorens im Verhältnis zu Benzol, so
dass für die elektrochemische und die oxidative Polymerisation deutlich milde-
re Bedingungen bzw. schwächere Oxidationsmittel ausreichen. Wie auch bei den
Polyphenylenen liefern die oxidativen sowie elektrochemischen Methoden regioir-
reguläre Produkte, so dass sich wiederum nur die übergangsmetallinitiierten/-ka-
talysierten Reaktionen auf breiter Basis durchgesetzt haben. Trotz der höheren
Reaktivität von Fluorendihalogeniden finden auch hier nur dieselben Kupplungs-
typen wie bei den Polyphenylensynthesen Anwendung. In Abbildung 2.12 auf Sei-
te 25 sind die bislang verwendeten Methoden gezeigt.

2.6.2. PPP und PF durch oxidative und elektrochemische Kupplung

Die direkte oxidative und elektrochemische Polymerisation von Benzol zu un-
substituierten Polyphenylenen wurde von Kovacic Anfang der 1970er Jahre be-
schrieben.54,55 Das Interesse galt damals weniger der Materialforschung als mehr
der Methodik zum Aufbau polyaromatischer Verbindungen. Die Reaktion wird in
einer Salzmischung aus AlCl3 als Lewissäure und CuCl2 als Oxidationsmittel oder
in FeCl3 durchgeführt. Bei einer elektrochemischen Polymerisation wird das Mo-
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nomer anodisch oxidiert. Die Polymerisation verläuft dabei über Radikalkationen
und ist wenig regioselektiv, weshalb auch die Möglichkeit der Verzweigung und
des Ringschlusses sowie der Vernetzung besteht. Wegen der undefinierten Struk-
tur und der verschwindend geringen Löslichkeit fand diese Route weder in der
Synthesechemie noch die neue Substanzklasse bei Physikern und Materialwis-
senschaftlern Widerhall.

Die Synthese unsubstituierter Polyfluorene wurde erstmals von Schiavon be-
schrieben.58 Die Gruppe, welche sich auf dem damals neuen Gebiet elektroaktiver
leitfähiger Polymere betätigte, nutzte die Elektropolymerisation zur Abscheidung
eines Polymerfilms auf der Anode. Wie auch bei den Polyphenylenen verläuft die
Reaktion wegen des radikalkationischen Mechanismus nicht regioselektiv.

Das erste lösliche Polyfluoren wurde von Fukada gegen Ende der 1980er Jah-
re publiziert.59 Als Monomere wurden 9-mono- und 9,9-disubstituierte Fluorene
verwendet, welche mit Eisen(III)chlorid oxidativ polymerisiert wurden. Vermut-
lich wegen der regioirregulären Struktur und/oder der hohen metallischen Ver-
unreinigungen weichen die spektralen Eigenschaften der so erhaltenen Materia-
lien deutlich von Polyfluorenen, welche über andere Routen hergestellt wurden,
ab: sie weisen ein deutlich rotverschobenes Emissionsmaximum bei λ = 470 nm
auf.60 Dieses und die geringe Fluoreszenzquantenausbeute führten dazu, dass
diese Methodik keine allgemeine Anwendung fand.

2.6.3. Selektive Aryl-Aryl-Verknüpfung mittels Suzuki-Kupplung

Bereits bei der Synthese der ersten Poly(p-phenylene) in den 1950ern wurde eine
erhöhte Löslichkeit der Oligo- bzw. Polymere durch Anknüpfung von Seitenketten
vermutet.52 Dieser Ansatz wurde gegen Ende der 80er Jahre des letzten Jahrhun-
derts von Rehahn und Schlüter aufgegriffen.38,56 Sie synthetisierten erstmals
lösliches Poly-2,5-dihexyl-1,4-phenylen mittels der von Suzuki entwickelten61,62

und von Miller verbesserten63 palladiumkatalysierten Kreuzkupplung von Aryl-
boronsäuren mit Arylhalogeniden.

Zur Herstellung von polyfluorenbasierten PPP-Systemen fand diese Methode
erst einige Zeit später Anwendung in Form der AA/BB-Polykondensation durch Le-
clerc et. al64–68 und Inbasekaran und Woo von der Dow Chemical Company.69,70

Bei der Darstellung von Polyarylenen mithilfe der Suzukikupplung handelt es
sich um eine Polykondensationsreaktion und somit um eine Stufenwachstums-
reaktion. Prinzipiell kann – je nach anvisierter Polymerstruktur – die Synthe-
se auf zwei Wegen erfolgen: auf der AB- und der AA/BB-Variante. Bei der AB-

Polykondensation (Abbildung 2.13; Weg A) wird nur ein Monomer benötigt, wel-
ches beide komplementären Kupplungsgruppen enthält – im Falle der Suzukire-
aktion eine Boronsäuregruppe und ein Halogen. Bei der AA/BB-Polykondensation
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Abbildung 2.13.: Allgemeines Schema der Suzukipolykondensation. Die
Reaktion verläuft regioselektiv an den Positionen der Halogen-
bzw. der Boronsäurefunktionalität. Je nach Monomeren kommt die
AB- (A) oder die AA/BB-Kondensationsmethode (B) zum Einsatz.

(Abbildung 2.13; Weg B) sind zwei Arten von Monomeren erforderlich, bei denen
beide die komplementären Funktionalitäten jeweils zweimal im selben Molekül
enthalten – entsprechend also eine Aryldiboronsäure und ein Aryldibromid.

Beide Synthesewege besitzen ihre Vor- und Nachteile. Da es sich bei der Po-
lysuzukireaktion, wie bereits erwähnt, um eine Polykondensation handelt, sind
hohe Umsätze zum Erreichen von hohen Molekulargewichten zwingend notwen-
dig. Dies ergibt sich aus der vereinfachten Gleichung nach Carothers, welche den
Verlauf des mittleren Polymerisationsgrades Pn in Abhängigkeit des Umsatzes p
beschreibt:

Pn =
1

1− p
(2.3)

Man erkennt, dass erst ab einem Umsatz von 95% die Grenze zum Polymer (Pn= 20)
überschritten wird. Diese vereinfachte Gleichung beschreibt jedoch nur Systeme,
bei denen die beiden bifunktionellen Kupplungskomponenten exakt im Verhält-
nis 1:1 vorliegen. Bei nichtstöchiometrischen Systemen muss obige Gleichung um
einen Stöchiometriefaktor r erweitert werden:

Pn =
1 + r

1 + r − 2rp
(2.4)

mit
r =

nA

nB
≤ 1 (2.5)

Die Werte für nA (Unterschusskomponente) und nB entsprechen den Anteilen
der jeweiligen Kupplungsfunktionalitäten. Der maximal mögliche Polymerisati-
onsgrad Pn wird bei r = 1 erreicht.

Ein Vorteil der AB- gegenüber der AA/BB-Strategie ist – perfekte Reinheit der
Substanzen vorrausgesetzt – das immer ideale, stöchiometrische Verhältnis der
beiden Kupplungsgruppen, da im Falle des AA/BB-Polykondensationstyps durch
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Verunreinigungen und Wägefehler der Faktor r immer kleiner eins ist. Die er-
reichbaren Molmassen liegen somit bei AB-Systemen prinzipiell höher – sehr reine
Ausgangsverbindungen und fehlende Nebenreaktionen vorrausgesetzt.

Der Vorteil des AA/BB-Polykondensationstyps andererseits besteht z. B. in der
Möglichkeit, streng alternierende Copolymere herzustellen, während bei dem AB-

Polykondensationstyp nur statistische Copolymere möglich sind.

Wie sehr viele Kreuzkupplungsreaktionen verwendet auch die Suzukireakti-
on auf Palladium basierende Katalysatoren. Im Laufe der Jahre sind hierfür
verschiedenste Systeme entwickelt worden. Sehr häufig werden einfache Kata-
lysatorkomplexe, basierend auf Precursorkomplexen wie Pd(PPh3)2(OAc)2 oder
Pd(PPh3)2Cl2, eingesetzt. Das Zentralmetall besitzt hier die Oxidationsstufe +2.
Katalysatorsysteme, bei denen das Palladium die Oxidationsstufe Null besitzt,
wie in Tetrakis-triphenylphosphino-palladium(0) oder Tris-(tri-o-tolylphosphino)-
palladium(0), finden wegen ihrer Luftempfindlichkeit und der damit verbundenen
umständlichen Lagerung und Handhabung seltener Anwendung.

Der allgemeine Katalysezyklus für Kreuzkupplungen (Abbildung 2.14) geht von
Palladium(0) aus, welches zwischen Aromat und Halogenatom insertiert (Oxida-
tive Addition). Die Komplexgeometrie geht hierbei von einer tetraedrischen in
eine quadratisch-planare über. Es folgt die – bei der Suzuki-Kupplung basenun-
terstützte – Transmetallierung der Organometallkomponente (Boronsäure) durch
den Aryl-Palladium-Komplex. Die zunächst transständigen Aryle lagern sich zu
einem cis-Komplex um, aus welchem unter reduktiver Eliminierung das verk-
nüpfte Biaryl ausgekoppelt wird und man wieder die Ausgangsstufe Palladium(0)
erreicht.62

Werden allerdings Pd-Komplexe der Oxidationsstufe +2 bei der Katalyse ein-
gesetzt, müssen diese zunächst reduziert werden, was durch oxidative Kupp-
lung zweier Boronsäuren erreicht wird. Diese bekannte Reaktion zur Aktivie-
rung des Katalysatorkomplexes71–73 wurde mechanistisch untersucht74 und be-
reits zur Synthese von symmetrischen Biphenylen75,76 eingesetzt. Bei Polymeri-
sationen wird hierdurch aber der Anteil an Boronsäuregruppen relativ zu den
Bromiden reduziert, was sich gemäß Gleichung 2.4 und 2.5 negativ auf den ma-
ximal möglichen Polymerisationsgrad auswirkt. Dies ist besonders beim AB-Poly-
kondensationstyp problematisch, da hier kein Nachdosieren der Boronsäurekom-
ponente möglich ist. Aus diesem Grund werden für Polykondensationsreaktionen
Katalysatoren im Oxidationszustand Null bevorzugt.

2.6.4. Selektive Aryl-Aryl-Verknüpfung mittels Yamamotokupplung

Basierend auf den Arbeiten von Semmelhack über Ni(0)-vermittelte Homokupp-
lungen von Halogenaromaten,77 und um Tamao und Kumada über nickelkata-
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Abbildung 2.14.: Von Suzuki vorgeschlagener Katalysezyklus der Aryl-
Aryl-Kupplungsreaktion62, ausgehend von Palladium(0) A. Unter
Abspaltung von Liganden durch Oxidative Addition bildet sich B.
Es folgt eine Transmetallierung nach C. Unter reduktiver Elimi-
nierung des Kupplungsproduktes Ar-Ar’ bildet sich die katalytisch
aktive Pd(0)-Spezies zurück (Punkt A).

lysierte Alkylgrignard-Arylhalogenid-Kupplungen,78 führte Yamamoto als erster
regioselektive Polykondensationen von p- und m-Dichlor- und Dibrombenzolen,
von p-Dibrombiphenylen und 2,5-Dibrompyridinen zu den entsprechenden Pyri-
dylen- und Phenylenpolymeren durch.79–81 Wie auch schon bei anderen Polyphe-
nylensynthesen, waren auch diese Polyphenylene abhängig von ihrer Struktur
nicht bis wenig löslich in z. B. heißem Toluol. Rehahn und Schlüter versuchten
noch vor Einsatz der Suzukireaktion (Abschnitt 2.6.3), die Yamamotokupplung
zur Darstellung von löslichen Poly(p-phenylenen) zu nutzen, erzielten jedoch nur
Oligomere.57 In der Folgezeit verbesserte Yamamoto die Reaktion durch Varia-
tion der verwendeten Liganden am Übergangsmetall.82 Pei und Yang syntheti-
sierten 1996 das erste, durch Seitenketten am Brückenkohlenstoff lösliche 2,7-
Polyfluoren aus dem entsprechenden 2,7-Dibromfluoren mittels Yamamotokupp-
lung.50

Die Yamamotokupplung geht überlicherweise von einer Ni(0)-Spezies aus, wel-
che entweder aus der Homokupplung zweier Grignardreagenzien erzeugt wird
oder mittels direkter Reduktion des Nickels durch ein zugesetztes unedles Me-
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tall wie Magnesium oder (häufiger) Zinkstaub. Ebenfalls möglich ist auch eine
elektrochemische Reduktion von Ni(II).58

Semmelhack, Yamamoto und Kochi führten im Laufe der Jahre detaillierte
mechanistische Studien zu dieser Reaktion durch. Letzterer kam dabei zu dem
Schluss, dass der Mechanismus den Charakter einer Radikalkettenreaktion auf-
wies83.84 Demgegenüber ermittelten Semmelhack85 und Yamamoto82 einen nicht-
radikalischen, mehrstufigen Reaktionsverlauf. Yamamoto postulierte basierend
auf diesen Ergebnissen den folgenden Mechanismus:

a. Ni(COD)2 + bipy ⇀↽ Ni(bipy)(COD) + COD

b. Ni(bipy)(COD) + Ph-Br→ (bipy)Ni(Br)(Ph)

c. 2 (bipy)Ni(Br)(Ph)→ (bipy)Ni(Ph)(Ph) + Ni(bipy)(Br)2

d. (bipy)Ni(Ph)(Ph)→ Ph-Ph + Ni(bipy)

Der erste Schritt a ist der Austausch eines COD-Liganden durch einen 2,2’-Bipy-
ridinliganden, wobei das Gleichgewicht auf der Seite des gebildeten heterolep-
tischen Nickelkomplexes liegt (K≈ 400 bei 26°C).86 Dieser Komplex erweist sich
als deutlich reaktiver gegenüber der anschließend folgenden Oxidativen Addi-
tion als der von Semmelhack ursprünglich verwendete reine Ni(COD)2-Komplex.
Als nächster Schritt b folgt die oxidative Addition des Halogenaromaten an den
heteroleptischen Nickelkomplex unter Eliminierung des COD-Liganden. Der ge-
schwindigkeitsbestimmene Schritt der Reaktionssequenz ist hierbei die bimole-
kulare Disproportionierung zweier Ni(II)(Ar)(Br)(bipy)-Komplexe in Schritt c. Die-
ser kann auch als Analogon des Transmetallierungschrittes bei Kreuzkupplungen
angesehen werden. Der entstehende Ni(II)(Br)2(bipy)-Komplex nimmt am weite-
ren Reaktionsgeschehen nicht mehr teil.

Der Ni(II)(Ar)2(bipy)-Komplex reagiert unter reduktiver Eliminierung des ge-
kuppelten Diarylproduktes zu einem Ni(0)(bipy), welcher mit freiem COD wieder
zum reaktiven heteroleptischen Ni(COD)(bipy)-Komplex reagiert (Schritt d). Um
diese Reaktion zu begünstigen, wird dem Reaktionsansatz zusätzliches Cycloocta-
dien zugesetzt. Yamamoto fand weiterhin heraus, dass der Zusatz von zwei Äqui-
valenten Bipyridin – und damit die begünstigte Bildung des Ni(bipy)2-Komplexes
– die Kupplungsreaktion deutlich verlangsamt.

Die Gesamtreaktion kann aufgrund der sehr hohen Reaktionsgeschwindigkei-
ten der Teilschritte a, b und d als in zweiter Ordnung bezüglich des Dispropor-
tionierungsschrittes c angesehen werden. Die dabei auftretenden Übergangszu-
stände konnten jedoch noch nicht spektroskopisch nachgewiesen werden. Auch
eine Beteiligung des Lösemittels während der Reaktion ist anzunehmen, da diese
in unpolaren Lösemitteln wie Toluol deutlich langsamer abläuft als in z. B. DMF.
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Die Geschwindigkeit der Oxidativen Addition ist, außer von den eingesetzten
Komplexen und Liganden, auch abhängig von den Substituenten des eingesetzten
Halogenaromaten. So nimmt die Additionsgeschwindigkeit in der Reihe Cl<Br<I
zu. Verstärken lässt sich dieser Effekt noch durch elektronenziehende Gruppen
in Paraposition zu dessen Halogenatom.

Während auch für die reduktive Eliminierung die Reaktionsgeschwindigkeit –
bedingt durch die sinkende Bindungsstärke des Halogens zum Nickel – in der
Reihe Cl<Br<I zunimmt, sind für Substituenten, welche paraständig zur Nickel-
Kohlenstoffbindung stehen, gegenteilige Effekte zu verzeichnen: Elektronenzie-
hende Gruppen verlangsamen hier die reduktive Eliminierung zum entsprechen-
den Biaryl.

2.7. Defekte in Polyfluorenen und verwandten Systemen

Defektstrukturen in lumineszierenden Polymeren stellen ein besonderes Problem
dar, da diese im Polymer verbleiben und nicht durch Aufreinigung entfernt wer-
den können. Im Allgemeinen kann man davon ausgehen, dass die meisten De-
fekte, wenn sie oberhalb einer kritischen Häufigkeit vorkommen, die Lebensdau-
er von hieraus hergestellten elektronischen Bauteilen drastisch vermindern. Me-
thinverbrückte PPP-Derivate besitzten darüberhinaus das Problem der defektin-
duzierten Farbinstabilität.8 Bereits die ersten, von Scherff und Müllen syntheti-
sierten Ladder-Type-PPPs wiesen neben ihrer erfreulich hohen Fluoreszenzquan-
tenausbeute eine über längere Zeit nicht stabile Blauemission auf: es tauchte, je
nach Behandlung des Polymers, spätestens nach wenigen Stunden im Festkörper
eine breite, unstrukturierte Gelb- bis Grünemission auf. Die Ursache dieser Emis-
sion, welche in Lösung (auch nach Wiederauflösen des Polymerfilms) nicht auf-
tritt, war lange Zeit unklar. Anfänglich wurde davon ausgegangen, dass es sich
um die Bildung von Excimeren handelt, und die Grünemission somit durch Wech-
selwirkungen zwischen den Ketten und durch sogenanntes π-Stacking zustande-
kommt.43–49 Diese Vermutung wurde weiter untermauert, da sich die Abtrennung
von niedermolekularen Bestandteilen87 oder auch das Anbringen von dendriti-
schen Seitenketten, welche die Aggregation verhindern sollen,88 als hilfreich er-
wiesen. Ebenfalls hilfreich war das Einblenden von lochleitenden Materialien wie
Triarylaminen89 sowie Endcapping mit Triarylaminen.90 Die wahre Ursache des
Erfolges dieser Maßnahmen wurde jedoch erst später richtig verstanden: durch
Infrarotmessungen konnte nämlich gezeigt werden, dass in Polyfluoren durch
Bestrahlung mit UV-Licht oder durch elektronsche Anregung Oxidationsprozes-
se stattfinden, welche zur Bildung von Ketogruppen führen.91–93 Weitere Versu-
che zur thermischen Degradation von Polyfluoren und LPPP zeigten, dass unter
vollständigem Sauerstoffausschluss auch beim Tempern kein oxidativer Abbau
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Abbildung 2.15.: Postulierter Radikalkettenmechanismus nach Ma zur
Erklärung der Bildung des Ketodefektes bei Polyfluorenen aus-
gehend von monosubstituierten Fluoreneinheiten.99 A: Initiierung
durch Übergangsmetalle, B: Kettenfortpflanzung, C: Defekterzeu-
gung.

des Polymers zu Fluorenoneinheiten stattfindet und somit die Grünemission nicht
auftritt.94 Der Grund, dass die Ketodefekte lange Zeit nicht als Ursache erkannt
wurden, liegt in der Tatsache, dass bereits geringste Konzentrationen davon aus-
reichen, um die intensive, alle anderen Emissionen überdeckende grüne Bande
zu erzeugen. Die Grünemission lässt sich, wie man heute weiß, auch durch Ein-
blenden von Fluorenon in defektfreies Poly- bzw. Oligofluoren direkt erzeugen.95

In den darauffolgenden Jahren wurden von etlichen Gruppen verschiedene
Oligo-Laddertype-PPPs und Oligofluorene mit definiertem Defektgehalt bzw. de-
fektfrei synthetisiert und insbesondere auf ihre Grünemission hin spektrosko-
pisch untersucht.96,97 Die Grünemission bei Polyfluorenen und verwandten Struk-
turen konnte somit definitiv auf die Fluorenonstruktureinheit zurückgeführt wer-
den.i Die Gruppe um Ma schlug einen Radikalkettenmechanismus zur Bildung
von Fluorenoneinheiten in LPPP vor, welcher in Abbildung 2.15 dargestellt ist.99

Dieser geht von einem übergangsmetallinitiierten Angriff an einer in 9-Position
monosubstituierten Fluoreneinheit unter Bildung eines Radikals aus. Dieses rea-

iMontilla und Mallavia hingegen sehen als Ursprung der Grünemission radikalisch dimerisierte
Aggregate mehrerer Fluorenketten an.98
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giert mit Sauerstoff – zum Beispiel aus der Anode – zu einem Peroxiradikal. Das
Besondere an diesem Mechanismus ist, dass im weiteren Verlauf auch sonst in-
erte, disubstituierte Fluoreneinheiten unter Verlust einer Seitenkette angegriffen
werden. Dies kann zu einer deutlich höheren Anzahl von Ketodefekten führen,
als ursprünglich monosubsituierte Fluorene im Polymer vorlagen.

Die grüne Sekundäremission tritt besonders stark bei der Elektrolumineszenz
auf, was dafür spricht, dass es sich um eine Ladungsträgerfalle handelt.100 Dieses
konnte durch quantenmechanische Berechungen bestätigt werden.93 Während
bei einer Photoanregung die Excitonen, bedingt durch ihre kurze Lebensdauer,
nur eine kurze Strecke im Film bzw. auf der Kette zurücklegen, bis sie strahlend
zerfallen, werden bei der Elektrolumineszenz freie Ladungsträger (Radikalkatio-
nen bzw. -anionen) gebildet. Diese werden sehr leicht in solchen Ladungsträger-
fallen akkumuliert, so dass die Excitonenbildung – und damit auch die Lichtemis-
sion – bevorzugt auf diesen Segmenten stattfindet. Durch Zugabe geringer Men-
gen an Lochleitern in das Polymer – als Blend oder via Endcapping – kann die
unerwünschte Grünemission daher unterdrückt werden. Die Lochtransportmo-
leküle fungieren dabei als nichtemissive Fallen für Löcher, in welchen diese mit
Radikalanionen zu einem Exciton rekombinieren können. Der strahlende Zerfall
findet anschließend auf den angrenzenden Polyfluorenketten statt, da die Beweg-
lichkeit des gebildeten Excitons innerhalb des Polymerfilmes selbst gering ist.

2.8. Darstellung von C 2,N-cyclometallierten Komplexen

Die Elemente der leichten und schweren Platinmetalle und der zweiten Neben-
gruppe sind in der Lage, mit z. B. 2-Phenylpyridin oder Benzo[h]chinolin Chelat-
komplexe in der Art einzugehen, dass eine stabile Bindung zwischen Metall und
Kohlenstoff ausgebildet wird. Entsprechende Komplexe aus 2-Phenylpyridinen
und Benzochinolinen wurden mit Pd(II),101 Pt(II),102 Rh(III),103 Ir(III),104,105

Ru(II)106,107 und Os(II)108 bereits in den späten 1960ern bzw. in der ersten Hälfte
der 1970er synthetisiert und charakterisiert. Genauere Studien zum Mechanis-
mus und physikalischen Eigenschaften der Komplexe wurden von Watts durch-
geführt.105 Die Tendenz, mit Phenylanionen stabile Komplexe zu bilden, nimmt
bei den Nebengruppenmetallen der fünften und sechten Periode von der achten
zur zweiten Gruppe stark zu. So neigt bereits Iridium dazu, mit 2,2’-Bipyridin den
zweiten Pyridinring am Kohlenstoff in Position drei anzugreifen und einen C 3,N-
Chelatkomplex auszubilden (Abbildung 2.16).109 Ein analoger Reaktionsverlauf
ist bei Platin feststellbar.110 Quecksilber besitzt die höchste Tendenz, mit Aro-
maten Komplexe unter Ausbildung einer σ-Bindung einzugehen. So metallieren
Quecksilber(II)-Salze Aromaten je nach Anion und Substituent bereits bei Raum-
temperatur unter Bildung des Quecksilber(II)-Phenyl-Salzes.111

33



2. Theoretischer Hintergrund

Allgemein betrachtet handelt es sich bei der Mercurierung von Benzol um eine
SEAR

-Reaktion am Aromaten, so dass hier bezüglich des Substituenteneinflusses
dieselben Regeln gelten wie bei normalen elektrophilen Substitutionen am Aro-
maten. Im ersten Schritt wird ein η 2-π-Komplex zwischen Benzol und dem Queck-
silberatom ausgebildet, welcher anschließend zu einem kationischen σ-Komplex
umlagert. Unter Eliminierung des Protons durch ein Gegenion des Quecksilber-
salzes entsteht der mercurierte Aromat.112–114 Abbildung 2.17 zeigt den Mecha-
nismus am Beispiel der Mercurierung von Benzol.

Der Mechanismus ist hingegen nicht oder nur bedingt bei den Platinmetal-
len anwendbar, da diese im Gegensatz zu Quecksilber zur oxidativen Insertion
fähig sind: unter Änderung der Oxidationstufe des Zentralmetalls um +2 inser-
tieren diese in eine bestehende Aryl-Halogen-Bindung, z. B. die von Bromben-
zol (vergleiche Abschnitte 2.6.3 und 2.6.4). Ebenfalls möglich ist eine Oxidative
Insertion in eine Aryl-Wasserstoff-Bindung. In der Literatur ist hierfür kein ge-
nauer Mechanismus angegeben, jedoch kann anhand der beschriebenen Mecha-
nismen anderer Insertionsreaktionen ein Mechanismus postuliert werden (Abbil-
dung 2.18):115,116 die Oxidative Insertion wird durch einen koordinierenden Sub-
stituenten in Orthoposition am Phenylring begünstigt (Schritt A). Es folgt ein Bin-
dungsbruch (Schritt B), so dass sowohl der Kohlenstoff als auch der Wasserstoff
einen anionischen Liganden darstellen. Die Oxidationsstufe des Zentralmetalls
erhöht sich dabei um +2. Während der nachfolgenden reduktiven Eliminierung
(Schritt C) kehrt das Zentralion unter Abspaltung von HCl in die ursprüngliche
Oxidationsstufe zurück. Die Tendenz, eine solche Oxidation einzugehen, nimmt
dabei – bei gleicher Oxidationszahl – von der 4. zur 6. Periode zu.

Bei Iridium(III)- und Platin(II)-Chloriden führt die Komplexierung mit 2-Phenyl-
pyridinen bzw. Benzo[h]chinolinen nicht direkt zu vollständig triskoordinierten
Komplexen, sondern bleibt auf einer µ-chloroverbrückten Stufe stehen. Die Metall-
Kohlenstoffbindungen bei den Iridiumkomplexen 17 sind hierbei – bedingt durch
den starken trans-Effekt der Phenylanionen – transständig zu den µ-Chloro-
brücken (Strukturen siehe Abbildung 2.19).105

Seit der Entdeckung von triskoordinierten Iridium(III)-Phenylpyridin-Komplex-
en 23 durch Watts als Nebenprodukte der oben beschriebenen µ-chloroverbrück-
ten Komplexe118 gab es aufgrund ihrer interessanten photophysikalischen Eigen-
schaften einige Versuche bezüglich einer besseren Darstellung. Die erste effizien-
tere Synthese basierte hierbei auf der in Abbildung 2.21 dargestellten Umsetzung
von Ir(acac)3 mit Phenylpyridin in siedendem Glycerin.117 Der darin formulierte
Mechanismus beschreibt die Bildung des facialen Tris-Phenylpyridin-Iridium(III)-
Komplexes 23 (Stickstoffatome auf einer Dreiecksstirnfläche, zur Erklärung der
fac-mer-Isomerie siehe Abbildung 2.20) dabei als Folge des starken Transeffekts
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Abbildung 2.16.: Die schweren Platinmetalle neigen auch bei 2,2’-
Bipyridinen anstelle der Bildung eines NN’-Chelatkomplexes
(links) zur Ausbildung von C 3,N-Komplexen mit Metall-
Kohlenstoffbindungen (rechts).
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Abbildung 2.17.: Schema der Mercurierung von Benzol mit einem
Quecksilber(II)-Salz. Der erste Schritt ist die Ausbildung eines π-
Komplexes, welcher zum σ-Komplex weiterreagiert. Die Eliminie-
rung eines Protons führt zum Phenylquecksilberkomplex.
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Abbildung 2.18.: Postulierter Mechanismus der Oxidativen Insertion:
durch Koordination an einenvorhandenen Liganden (Schritt A). In-
sertion in die C-H-Bindung unter Änderung der Oxidationsstufe des
Zentralmetalls (Schritt B). Reduktive Eliminierung; Abspaltung von
HCl (Schritt C).

der Phenylanionen. Hierbei muss jedoch bedacht werden, dass bei höheren Tem-
peraturen (>95 °C) eine Umlagerung von meridionalen Komplexen in die stabile-
ren facialen stattfindet.

Eine andere Strategie zur Darstellung facialer triscyclometallierter Iridium-
komplexe wurde von der Gruppe Güdel entwickelt.119 Diese nutzten die µ-chloro-
verbrückten Komplexe und setzten diese mit einem Überschuss an weiterem Li-
ganden und Silbertriflat um. Die Chloride wurden so gegen nichtkoordinierende
Gegenionen (Triflat) ersetzt, was eine weitere Komplexierung mit dem gewünsch-
ten Ligand zu 23 ermöglichte.

Die neueste Synthesemethode von Thompson zur Darstellung von facialen tris-
cyclometallierten Iridium(III)-Komplexen ist das Umsetzen der chloroverbrückten
Dimere mit einem Überschuss an zu metallierendem Liganden unter Basenein-
wirkung (Kaliumcarbonat) in Glycerin unter Rückfluss.120

Den beiden letzten Methoden ist gemein, dass sie die µ-chloroverbrückten Iri-
diumkomplexe 17 als Ausgangsmaterial für die Darstellung der dreifach koordi-
nierten Iridiumkomplexe nutzen, welche eine pro-meridionale Struktur besitzen.
Durch die Reaktionstemperatur kommt es hierbei zur Umlagerung zum facialen
Komplex.

Die Synthese von meridionalen triscyclometallierten Iridiumkomplexen aus den
µ-chloroverbrückten Precursorkomplexen gelang neben Thompson, der eine Hoch-
temperaturmethode zur Synthese anwendete. Crutchley et. al,121 welcher hier-
zu 17 mit Silbertriflat in siedendem Aceton umsetzte. Die Gruppe um Dedeian
nutzte diese Methode ebenfalls, um in einer anschließenden photoinitiierten Iso-
merisierung vom meridionalen zum facialen Komplex erstmals heteroleptisch
tris-cyclometallierte Iridium(III)-Komplexe in hohen Ausbeuten darzustellen.122
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Abbildung 2.19.: Orthometallierte µ-chloroverbrückte Iridium(III)- und
Platin(II)-Komplexe. Die Komplexierungsreaktion stoppt bei den µ-
chloroverbrückten binuklearen Metallkomplexen.
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Abbildung 2.20.: Faciale (links) und meridionale (rechts) Strukturisome-
re von oktaedrischen Komplexen. Bei der facialen Struktur sitzen
die drei gleichen Liganden auf derselben Dreiecksstirnfläche, beim
meridionalen Isomer umspannen die gleichen Liganden das Zen-
tralmetall.
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Abbildung 2.21.: Darstellung von Tris-2-phenylpyridin-iridium(III)-
Komplexen nach Watts.117
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Abbildung 2.22.: Allgemeine Syntheseroute zur Darstellung von facia-
len (23) und meridionalen (26) tris-koordinierten Iridium(III)-
2-phenylpyridin-Komplexen aus den entsprechenden µ-
Chloroprecursoren nach Güdel und Thompson bzw. Crut-
chley.119–121
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P
rimäres Ziel im Rahmen dieser Arbeit war die Darstellung triplettemit-
terhaltiger leitfähiger Polymere zur Anwendung in organischen Leucht-

dioden (OLEDs). Diese Polymere sollten auf einer Polyfluorengrundstruk-
tur und auf in die Polymerkette eingebundenen Iridiumkomplexen basieren. Die
Synthese dieser Komplexpolymere sollte auf zwei unterschiedliche Arten erfol-
gen: Zum einen durch eine direkte Synthese unter Verwendung entsprechend
metallkomplexhaltiger Monomerbausteine, zum anderen durch den nachträgli-
chen Einbau von Iridiumkomplexen in zuvor metallfrei aufgebaute Polyfluorene.
Die Darstellung der Polymere, der Precursorsysteme wie der metallhaltigen Ziel-
strukturen sollte dabei auf übergangsmetallkatalysierten Aryl-Aryl-Kupplungen,
vorzugsweise nach den Varianten von nach Yamamo und Suzuki erfolgen.

Zur Erreichung dieses Ziels sollte zunächst eine neue Klasse von Iridiumkom-
plexen synthetisiert werden, welche als Monomerbausteine zum Aufbau der Kom-
plexpolymere genutzt werden können. Ein zusätzlicher Aspekt bei der Darstel-
lung der Iridiumkomplexe war die Verwendung unterschiedlich substituierter
Liganden. Dadurch sollte eine Variation ihrer optischen Eigenschaften erreicht
werden.

Eine weitere zentrale Zielsetzung war die Charakterisierung der optischen Ei-
genschaften der im Rahmen dieser Arbeit synthetisierten Polymere und Mono-
merkomplexe. Vergleiche der UV/Vis- und Photolumineszenzspektren der Kom-
plexpolymere mit denen vergleichbarer komplexfreier Polymere sollten den Ein-
fluss der eingebundenen Komplexe zeigen. Ein weiterer Punkt bestand in der
Klärung der Frage, wie sich die verschiedenen Iridiumkomplexe auf die opti-
schen Eigenschaften der Komplexpolymere auswirken würden. Hierzu sollten
neben UV/Vis- und Photolumineszenzspektren auch zeitaufgelöste Lumineszenz-
spektren herangezogen werden. Darüber hinaus sollten durch Gegenüberstellung
der spektroskopischen Daten der durch die unterschiedlichen Syntheserouten er-
haltenen Komplexpolymere Aussagen bezüglich der praktischen Nutzbarkeit der
einzelnen Präparationsverfahren gemacht werden.

Begleitend zu den Studien an den Polymeren sollten im Rahmen dieser Arbeit
definierte niedermolekulare Modellverbindungen synthetisiert werden, welche
Ausschnitte aus den angestrebten Polymerketten repräsentieren. Anhand dieser
Modellverbindungen sollte versucht werden, Aussagen bezüglich der Wechselwir-
kungen von Iridiumkomplex und daran angebundenen Monomereineiten auf die
spektroskopischen Eigenschaften der Gesamtsysteme machen zu können.
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4.1. Grundlegende Überlegungen zu triplettemittierenden
Polymeren

U
m die in der Zielsetzung geforderten Vorgaben zu erfüllen, mussten zu-
nächst einige Überlegungen bezüglich des Aufbaus einer geeigneten
Zielpolymerstruktur angestellt werden. Grundsätzlich existieren unter-

schiedliche Wege zur Herstellung triplettemitterhaltiger π-konjugierter Polymer-
systeme, welche schematisch in Abbildung 4.1 dargestellt sind. Die einfachste Me-
thode ist einfaches Einblenden eines Triplettemitters in eine Matrix aus halblei-
tendem Polymer (Methode A). Dieses einfache Mischen von Komplex und Polymer

π-konjugiertes Polymer

triplettemittierender Komplex

Ankerligand

nichtkonjugierter Spacer

A

B

C

Abbildung 4.1.: Schematische Darstellung einiger Ein- bzw. Anbindungs-
möglichkeiten von triplettemittierenden Komplexen mit polyaro-
matischen π-konjugierten Polymeren: Methode A: Blend, Methode
B: Einbinden eines Ankerliganden in die Polymerhauptkette, Me-
thode C: Anbindung mittels nichtkonjugierter Spacergruppe.
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+
+

Weg A Weg B

Monomer Monomer-
komplex

Precursorpolymer Komplex

Abbildung 4.2.: Schema der geforderten Darstellung triplettemitterhal-
tiger Polymere. Weg A: Direkte Darstellung aus einem Monomer
und einem Monomerkomplex, Weg B: Darstellung über Precursor-
polymer und Komplex.

hat den Nachteil, dass der Emitter später innerhalb der Polymermatrix migrieren
kann und als Folge von z. B. Klusterbildung die Effizienz der Leuchtdiode rasch
nachlässt. Diese Wanderungsbewegung kann durch Anbinden des Komplexes an
die Polymerkette verhindert werden. Diese Immobilisierung kann durch einen
nichtkonjugierten Spacer zwischen der Polymerhauptkette und dem Komplex –
Methode C – erreicht werden. Weiterhin ist eine Einbindung des Komplexes in
die Polymerhauptkette über einen Ankerliganden – wie in Methode B dargestellt
– möglich. Aus der Idee heraus, einen möglichst effizienten Energietransfer von
der Polymerhauptkette auf den eingebundenen Komplex zu ermöglichen, wurden
im Rahmen dieser Arbeit Polymere der Methode B aufgebaut.

Wie in der Aufgabenstellung in Kapitel 3 beschrieben, sollte der Aufbau die-
ser Komplexpolymere sowohl durch eine direkte Synthese unter Einsatz entspre-
chender metallhaltiger Monomere durchgeführt werden (Abbildung 4.2, Weg A)
als auch durch eine Anbindung eines Komplexes an ein zunächst metallfreies
Precursorpolymer mit entsprechenden Ankergruppen (Weg B). Als Methoden zur
Darstellung der Polymere selbst sollten die in der Arbeitsgruppe etablierten Me-
thoden der Polymerisation nach Yamamoto und Suzuki angewendet werden.

Die hier beschriebenen Überlegungen stellten die Basis für die weitere Auswahl
der Komplexe und Polymere dar.

4.2. Auswahl der polymergebundenen Komplexe

Die phosphoreszierenden Metallkomplexe, welche in den Komplexpolymeren zum
Einsatz kommen sollen, müssen eine Reihe von Kriterien erfüllen. Grundsätz-
lich sollen sie eine hohe Spin-Bahn-Kopplung besitzen, um eine hohe Leuchtef-
fizienz während des Betriebes in einer Organischen Leuchtdiode zu erreichen.
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Abbildung 4.3.: Mögliche C 2,N-Liganden für faciale Iridium-(III)-
Komplexe und die von ihnen emittierte Wellenlänge in der Reihe
von blau (links) in Richtung rot (rechts).

Hierfür kommen nur Metallkomplexe der Seltenen Erden und der sechsten Pe-
riode der Nebengruppen in Frage. Ein weiteres wichtiges Kriterium war, dass
die Komplexe als Monomerkomplexe die oben genannten Polymerisationsreaktio-
nen unter den Bedingungen nach Yamamoto und Suzuki ohne Ligandaustausch
überstehen und umgekehrt selbst auch die Polymerisationsreaktion nicht beein-
flussen. Geeignete Komplexe müssen daher eine hohe Inertheit und Stabilität
besitzen. Alle geforderten Eigenschaften werden von Iridium(III)-Komplexen er-
füllt. Als Liganden kommen idealerweise C 2,N-Liganden wie 2-Phenylpyridine,
2-Benzothiophenylpyridine oder 1-Phenylpyrazole (siehe Abbildung 4.3) zum Ein-
satz, da bei diesen zusätzlich auch die Lumineszenzeffizienz am höchsten
ist.32,117,118,123 Als Ankergruppe, welche den Komplex an das Polymer anbindet,
wurde aus diesen Erwägungen hieraus ein mit geeigneten Funktionalitäten für
die entsprechende Kupplungsreaktion substituiertes 2-Phenylpyridin gewählt.

Eine weitere interessante Tatsache ist, dass die Emissionsfarbe der Iridium-
komplexe sehr effektiv durch die Substituenten am Liganden beeinflusst werden
kann. Eine Auswahl der am häufigsten genutzten C 2,N-Liganden, einschließlich
ihres Emissionsmaximums, ist in Abbildung 4.3 dargestellt. Die Anbindung an das
Polymer soll – wie oben beschrieben – über einen in die Hauptkette eingebunde-
nen Ankerliganden erfolgen. Es können somit bei einem oktaedrisch koordinier-
ten Iridium(III)-Komplex grundsätzlich zwei beliebig substituierte Liganden an
das Zentralmetall koordiniert werden. Somit wäre eine Kontrolle der Emissions-
farbe des in das Polymer eingebundenen Triplettemitters sehr einfach möglich.

Aus Gründen der Vergleichbarkeit der spektralen Eigenschaften sowohl der
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Monomerkomplexe als auch der Komplexpolymere wurden im Rahmen der vor-
liegenden Arbeit als frei wählbare Liganden die in Abbildung 4.3 dargestellten
2-Phenylpyridine und die 1-Phenylpyrazole gewählt.

4.3. Auswahl des Polymerrückgrates

Für den Erfolg dieser Arbeit war neben den Komplexen auch eine sorgfälti-
ge Wahl des Polymers entscheidend. Wichtig ist hierbei, dass die HOMO-LUMO-
Energien des Polymers in Bereichen liegen, die einen Energietransfer auf den
eingebundenen Triplettemitter ermöglichen. Polyfluorenbasierende Polymere er-
scheinen für diesen Zweck am besten geeignet, da ihre Emissionswellenlänge in
dem Wellenlängenbereich der Absorption der Iridiumkomplexe liegt.

Für einfache komplexhaltige Polyfluorene, die der in Abschnitt 4.1 dargestell-
ten allgemeinen Struktur B entsprechen sollen, führt dies zusammen mit den in
Abschnitt 4.2 beschriebenden Komplexen zu den in Abbildung 4.4 gezeigten Kom-
plexpolymeren 27–31. Anhand der Strukturen der Komplexpolymere 27–31 lässt
sich als weiteres Zielpolymer das Precursorpolymer 32 (Abbildung 4.4 auf Sei-
te 44) ableiten, welches anstelle eines Komplexes nur unkomplexierte Liganden
enthält. An diese kann anschließend der Metallkomplex polymeranalog angebun-
den werden. Entsprechend den Vorgaben sollten alle diese Strukturen durch eine
Polymerisation nach der Methode nach Yamamoto herstellbar sein – siehe hierzu
die Retrosynthese in Abschnitt 5.1.

Als eine weitere Methode zum Aufbau von halbleitenden triplettemitterhalti-
gen Polyfluorenen sollte die Methode nach Suzuki angewendet werden. Um die
Polymere der in Abschnitt 4.1 beschriebenen allgemeinen Struktur B nach die-
ser Route aufbauen zu können, musste eine weitere Comonomereinheit eingefügt
werden – die genaue Vorgehensweise ist in Abschnitt 5.1 Retrosynthese beschrie-
ben. Aus Gründen der Verfügbarkeit fiel die Entscheidung auf eine dialkylsubsti-
tuierte Phenyleneinheit. Diese Überlegungen führten zu der in Abbildung 4.5 auf
Seite 45 dargestellten Komplexpolymerstruktur 33. Aus dieser lässt sich das Pre-
cursorpolymer der Struktur 34 herleiten. Ein Vorteil der Strukturen 33 und 34 ist,
dass sie bis auf die zusätzliche Phenyleneinheit den entsprechenden Yamamoto-
Polymeren gleichen und somit sämtliche Monomerbausteine dieser Route auch
bei der Suzuki-Route verwendet werden können.

Neben der Polymerisationsmethode, die die Kettenlänge und somit die polymer-
spezifischen Eigenschaften des synthetisierten Materials bestimmt, hat auch die
Wahl der Seitenketten der Fluoren- und Phenylenmonomereinheiten – außer ih-
rer Wirkung auf die der Löslichkeit – ebenfalls einen entscheidenden Einfluss auf
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Abbildung 4.4.: Geplante Zielstrukturen von polyfluorenbasierenden
Komplex- und Precursorpolymeren, welche im Rahmen dieser Ar-
beit nach der Methode nach Yamamoto synthetisiert werden soll-
ten. Anhand der Komplexpolymerstrukturen 27–31 leitet sich die
Precursorpolymerstruktur 32 ab.
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Abbildung 4.5.: Geplante Zielstrukturen, welche im Rahmen dieser Ar-
beit nach der Polymerisationsmethode nach Suzuki hergestellt
werden sollten. Die Polymere enthalten als zusätzliche Monome-
reinheit eine dialkylsubstituierte Phenyleneinheit. Aus der Struk-
tur des Komplexpolymers 33 kann das Precursorpolymer 34 abge-
leitet werden.
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Abbildung 4.6.: Allgemeine Struktur der in dieser Arbeit anvisier-
ten Komplex- und Precursorpolymere. Im Falle der Yamamoto-
Polymere ist der Wert y=0, im Falle der Suzuki-Polymere ist y=1.
m und y sind in beiden Fällen zusammen eins.
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die spektralen Eigenschaften. Als mögliche Seitenketten finden sich in der Litera-
tur die unterschiedlichsten Substituenten. Die gängigsten sind hierbei n-Hexyl, n-
Octyl, Phenyl- bzw. spiroverbrückte Fluorene sowie verschiendenartig verzweigte
Alkylketten.124 Bei kommerziellen OLED-Polymeren werden häufig die verzweig-
ten Alkylgruppen 2-Ethylhexyl (MEH-PPV)36,37 und 4,7-Dimethyloctyl eingesetzt,
welche aufgrund der verminderten Tendenz zur Ausbildung geordneter Struk-
turen (z. B. Seitenkettenkristalinität) eine noch bessere Löslichkeit der Polymere
bewirken. Ein weiteres Argument für die Auswahl einer bestimmten Seitenkette
war, neben den oben genannten Kriterien, die einfache Herstellbarkeit der Kom-
ponenten. So lassen sich 9,9-dialkylierte Fluorene gegenüber Spirofluorenen mit
weniger Aufwand herstellen und von Nebenprodukten befreien.125–129 Für die im
Rahmen dieser Arbeit hergestellten Polymere fiel die Entscheidung auf die in der
Literatur sehr häufig verwendete 2-Ethylhexylgruppe als Seitenketten der Fluo-
reneinheiten. Als Seitenketten für die Phenyleneinheiten der Suzuki-Polymere 33
und 34 kamen desweiteren n-Hexylketten zum Einsatz.

4.4. Variation des Komplexgehaltes

Ein weiteres Feld, welches im Rahmen dieser Arbeit bearbeitet werden sollte,
war die Bestimmung des Einflusses der einpolymerisierten Triplettemitter auf
die optischen Eigenschaften des Gesamtpolymers. Hierzu sollten die in Abschnitt
4.3 dargestellten polymeren Zielstrukturen mit unterschiedlichen Gehalten an tri-
plettemittierenden Komplexen hergestellt werden. Deren Anteile wurden so ge-
wählt, dass ein eventueller Einfluss des Triplettemitters auf die optischen Eigen-
schaften des Polymers messbar sein sollte. Aus diesem Grund wurde die Ziel-
vorgabe getroffen, die einzelnen Komplexpolymere mit jeweils zwei, fünf und
zehn Prozent metallkomplextragenden Monomerbausteinen herzustellen. Höhe-
re Komplexanteile als zehn Prozent wurden nicht in Betracht gezogen, da nicht
davon ausgegangen werden konnte, dass dies zu weiteren signifikanten Verbes-
serungen der optischen Eigenschaften führen würde.130

4.5. Polymernomenklatur dieser Arbeit

Aufgrund der in den Abschnitten 4.3 und 4.4 beschriebenen Aufgaben und der
daraus resultierenden Vielzahl an Polymeren wird in der weiteren Arbeit die im
folgenden beschriebene Nomenklatur verwendet. Die Polymere werden anhand
der Nummer ihrer Zielstruktur in den Abbildungen 4.4 und 4.5 benannt. Falls
notwendig, wird der Komplexgehalt (in % Monomereinheiten) in einer Klammer
angehängt. So ergibt sich beispielsweise für das Polymer der Struktur 30 mit zwei
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Prozent Komplexanteil die folgende Bezeichnung: 30-(2%). Diese Nomenklatur
wurde ebenfalls für die entsprechenden Precursorpolymere übernommen.

4.6. Komplexnomenklatur dieser Arbeit

Die Komplexnomenklatur welche in dieser Arbeit angewendet wird, richtet sich
nach der in der Literatur üblichen Benennung. Hierzu wird an den Anfang das
Zentralmetall geschrieben und daran folgend in Klammer das Kürzel der jeweili-
gen Liganden. Für die in dieser Arbeit verwendeten Liganden werden die folgen-
den Kürzel verwendet:

Name Kürzel

ppy 2-Phenylpyridinligand
dfppy 2-(4,6-Difluorphenyl)-pyridinligand

MeOppy 2-(5-Methoxyphenyl)-pyridinligand
ppz 1-Phenylpyrrazolligand

dfppz 1-(4,6-Difluorphenyl)-pyrazollingand
dbrppy 2-(4-Bromphenyl)-5-brompyridinligand

Entsprechend dieser Nomenklatur ergibt sich für einen Iridiumkomplex mit zwei
2-Phenylpyridin- und einem 1-Phenylpyrrazolliganden die folgende Bezeichnung:
Ir(ppy)2(ppz). Die unkomplexierten Liganden werden durch Anhängen des Buch-
stabens H gekennzeichnet, so dass freiem 1-Phenylpyrazol das Kürzel »ppzH«
entspricht.

4.7. Überlegungen zur Struktur der Lumophore der
Komplexpolymere und dem Aufbau entspechender
Modellverbindungen

Neben der Darstellung der oben beschriebenen Komplex- und Precursorpolymere
war die Aufklärung der für die Emissionsfarbe der triplettemitterhaltigen Poly-
mere verantwortlichen Substrukturen ein weiterer Schwerpunkt dieser Arbeit.
Diese Strukturen werden auch Lumophore genannt. Entsprechend der Vorgabe,
und wie in Abschnitt 4.3 gezeigt, sind die Komplexe mit einem Liganden voll-
ständig in das π-Elektronensystem des Polymerrückgrates eingebunden. Es war
daher zu erwarten, dass sich die von den Komplexpolymeren emittierten Wellen-
längen deutlich von den Spektren komplexfreier Polyfluorene oder den Einzel-
komplexen unterscheiden würden. Die Ursache hierfür liegt in der gegenseitigen
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elektronischen Beeinflussung der Komplexeinheiten und der daran angebunde-
nen Fluoreneinheiten. Ziel war es nun, diese farbgebende Struktur, das eigentli-
che Lumophor, zu ermitteln und gezielt darzustellen.

Um das Lumophor der angestrebten Metallopolymere gezielt synthetisieren zu
können, waren zunächst einige Überlegungen bezüglich seiner Struktur notwen-
dig: Der Anteil an Iridiumkomplex in den Komplexpolymeren sollte zwischen zwei
und zehn Prozent liegen. Daraus folgt, dass eine lumophore Gruppe im statisti-
schen Mittel nur einen Komplex beinhaltet, an welchem beidseitig mehrere Fluo-
reneinheiten angebunden sind. Weiterhin wird die Annahme getroffen, dass bei
mehr als einem Lumophor pro Polymerkette diese sich gegenseitig nicht beein-
flussen. Als Resultat dieser Überlegungen kann die Struktur eines repräsentativen
Lumophors durch einen Iridiumkomplex als zentralen Baustein mit einer defi-
nierten Anzahl an daran gekoppelten Fluoreneinheiten auf beiden Seiten des An-
kerliganden beschrieben werden. Ein Ausschnitt einer solchen Lumophorstruktur
ist in Abbildung 4.7 auf Seite 49 gezeigt.

Die gezeigte Lumophorstruktur erlaubt keine Rückschlüsse auf die mit dem
Komplex tatsächlich in elektronischer Wechselwirkung stehenden Fluoreneinhei-
ten. Aus diesem Grund wurde der Entschluss gefasst, verschiedene Modellver-
bindungen mit der in Abbildung 4.8 auf Seite 49 gezeigten Struktur darzustellen.
Diese besitzen beidseitig zwei gleichlange Fluorenarme mit steigender Anzahl
an Fluoreneinheiten (n=1, 2, 3, . . . ). Ein Vergleich der spektroskopischen Daten
dieser Modelllumophore mit denen der entsprechenden Komplexpolymere sollte
somit die Ermittlung der eigentlichen lumophoren Gruppen innerhalb der Metal-
lopolymere ermöglichen.
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Abbildung 4.7.: Allgemeine Struktur eines Lumophoren in einem Metal-
lopolymer und Schema zum systematischen Aufbau der Modelllu-
mophore mit der Anzahl der umgebenden Fluoreneinheiten n.
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Abbildung 4.8.: Allgemeine Struktur der zu synthetisierenden Modelllu-
mophore. Die Fluorenarme werden kontinuierlich verlängert (n=1,
2, 3, . . . ) bis das Emissionsspektrum der Modellsubstanz mit dem
Spektrum des Komplexpolymers übereinstimmt.

49



5. Retrosynthetische Reaktionsplanung

5.1. Retrosynthetische Betrachtung der Komplexpolymere,
der Monomerkomplexe und der Ligandn

Nachdem, wie im vorherigen Kapitel beschrieben, die Zielpolymere identifiziert
waren, war nun eine retrosynthetische Betrachtung der Strukturen zu ihrer mögli-
chen Darstellung notwendig. Da sich die einzelnen Polymere strukturell stark
ähneln, wird die retrosynthetische Zerlegung exemplarisch an den Substanzen
27 und 33 gezeigt. Entsprechend der Aufgabenstellung sollten die Komplexpoly-
mere sowohl auf einer polymeranalogen Route aus einem Precursorpolymer als
auch auf einer direkten Route aus entsprechenden metallkomplexhaltigen Mono-
merbausteinen durchgeführt werden.

Zunächst wurde die Retrosynthese der Polymere nach der direkten Methode
durchgeführt. Wie in Abbildung 5.1 gezeigt, wird das Polymer 27 an der markier-
ten Stelle mittels einer Retroyamamoto direkt in seine Monomere zerlegt. Man
erhält hierbei ein entsprechendes 9,9-Dialkyl-2,7-dibromfluoren und den nicht li-
teraturbekannten heteroleptisch koordinierten Iridiumkomplex Ir(ppy)2(dbrppy)
37 als zugrundeliegende Monomerbausteine.
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Abbildung 5.1.: Retrosynthetische Betrachtung der Zielstruktur 27 an-
hand einer direkten Vorgehensweise.
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Abbildung 5.2.: Retrosynthetische Zerlegung des Zielpolymers 33 in die
jeweiligen Monomerbausteine.

Für das Komplexpolymer der Struktur 33 wurde analog verfahren. Das Po-
lymer wurde direkt in der Hauptkette an den gekennzeichneten Stellen, wie in
Abbildung 5.2 gezeigt, nach der Retrosuzukimethode in die entsprechenden Mo-
nomerbausteine zerlegt. Als Bromidkomponenten ergeben sich somit die auch bei
der Retroyamamoto resultierenden Monomere 9,9-Dialkyl-2,7-dibromfluoren 36
und der Iridiummonomerkomplex Ir(ppy)2(dbppy) 37 als Halogenkomponenten.
Die Boronsäurekomponente kann auf die 2,5-Dialkyl-p-phenylendiboronsäure 38
zurückgeführt werden.

Als nächster Schritt folgt nun die retrosynthetische Betrachtung der einzelnen
Monomere. Bei den Monomerbausteinen 2,7-Dibrom-9,9-dialkylfluoren 36 und
der 2,6-Dialkyl-1,4-phenylendiboronsäure handelt es sich um literaturbekannte
Verbindungen, so dass auf deren Darstellung hier nicht weiter eingegangen wird.
Heteroleptisch koordinierte Iridiumkomplexe der Struktur von 37 mit verschiede-
nenartigen Phenylpyridinliganden waren zu Beginn dieser Arbeit unbekannt, so
dass eine neue Synthesestrategie zu ihrer Darstellung entworfen werden muss-
te. Die Retrosynthese des Monomerkomplexes Ir(ppy)2(dbrppy) 37 ist in Abbil-
dung 5.3 dargestellt. Ausgehend von dem µ-chloroverbrückten binuklearen Kom-
plex 17 und dem 2-(p-Bromphenyl)-5-brompyridin 39 sollte sich der gewünschte
Komplex 37 nach den Methoden von Thompson120 oder Güdel119 unter Zusatz
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Abbildung 5.3.: Retrosynthetische Zerlegung des Monomerkomplexes
Ir(ppy)2(dbrppy) 37 in den »Ankerliganden« 2-(4-Bromphenyl)-5-
brompyridin 39 und den Precursorkomplex Tetrakis-(2-phenylpy-
ridin-C 2,N’)(µ-dichloro)diiridium 17

von Kaliumcarbonat oder Silbertriflat darstellen lassen. Der Precursorkomplex
17 wird direkt aus den unkomplexierten Liganden 21 und IrCl3 nach Nonoya-
ma erhalten.103,105 Der Ligand 2-(4-Bromphenyl)-5-brompyridin 39 war ebenfalls
nicht literaturbekannt, so dass auch hier eine Synthesemethode erarbeitet wer-
den musste. Die Methode von Tilley zum Aufbau von 2-Phenyl-5-Brompyridinen
mittels Negishikupplung sollte hierbei die Darstellung von 39 mit guten Ergebnis-
sen ermöglichen.131

Die oben beschriebenen Routen zur Darstellung der Komplexpolymere 27 und
33 sollten sich auch für die Synthesen der anderen in Abbildung 4.4 gezeigten
Metallopolymere anwenden lassen. Hierzu muss einfach ein entspechend modifi-
zierter Monomerkomplex eingesetzt werden. Zur Darstellung solcher Monomer-
komplexe muss bei der in Abbildung 5.3 gezeigten Route lediglich der 2-Phenyl-
pyridinligand 21 durch eine in Abbildung 4.3 oder 5.4 gezeigte Verbindung er-
setzt werden.

Von den zur Darstellung dieser modifizierten Komplexmonomere notwendigen
Liganden ist nur das 1-Phenylpyrazol 43 kommerziell erhältlich. Die anderen Ver-
bindungen mussten entsprechend der in Abbildung 5.4 gezeigten Retrosynthesen
in ihre Grundbestandteile zerlegt werden. Das 1-(2,4-Difluorphenyl)-pyrazol 44
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Abbildung 5.4.: Anstelle von 2-Phenylpyridin 21 verwendbare Ligan-
den: 1-Phenylpyrrazol 43, 1-(2,4-Difluorophenyl)-pyrrazol 44, 2-
(2,4-Difluorophenyl)-pyridin 44 und 2-(3-Methoxyphenyl)-pyridin
46 und ihre retrosynthetische Zerlegung.

sollte sich analog der von Ainsworth und Jones beschrieben132 Methode aus
2,4-Difluorphenylhydrazin 47 und Malondialdehydtetraethylacetal 48 erzeugen
lassen. Für die substituierten 2-phenylpyridinbasierenden Liganden 45 und 46
bietet sich eine Trennung der Phenyl-Pyridyl-Bindung an, was zu 2-Brompyridin
50 und den entsprechend substituierten Phenylboronsäuren 49 bzw. Brombenzo-
len 51 führt.

Nach der Analyse der Synthesemöglichkeiten der Komplexpolymere unter der
Berücksichtigung eines direkten Aufbaus und der dazu notwendigen Monomere
und Liganden, wurde nun eine retrosynthetische Betrachtung der Zielpolymere
unter dem Gesichtspunkt einer polymeranalogen Darstellung durchgeführt.

Die Zerlegung des Komplexpolymers 27 mittels einer Retrokomplexierung, wie
in Abbildung 5.5 gezeigt, führt somit zum komplexfreien Precursorpolymer 32
und dem Precursorkomplex 17. Das Polymer 32 kann weiterhin durch eine Tren-
nung an den gekennzeichneten Stellen durch eine Retroyamamoto auf das 9,9-
Dialkyl-2,7-dibromfluoren 36 und den Liganden 2-(4-Bromphenyl)-5-brompyridin
39 zurückgeführt werden. Der Precursorkomplex 17 und der Ligand 2-(4-Brom-
phenyl)-5-brompyridin 39 sowie ihre Darstellungsmöglichkeiten wurden bereits
bei der Analyse des Monomerkomplexes Ir(ppy)2(dbrppy) 37 besprochen.
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Abbildung 5.5.: Retrosynthetische Betrachtung des Zielpolymers 27 un-
ter den Aspekten einer polymeranalogen Route.

Die analoge Vorgehensweise für die Komplexpolymerstruktur 33 ist in Abbil-
dung 5.6 auf Seite 55 dargestellt. Eine Retrokomplexierung des Komplexpolyme-
res führt zu dem Precursorpolymer 34 und wiederum zu dem Precursor-Iridium-
komplex 17. Eine weitere Zerlegung an den markierten Stellen durch eine Re-
trosuzukikupplung resultiert in den literaturbekannten Monomerbausteinen 9,9-
Dialkyl-2,7-dibromfluoren 36 und der 2,5-Dialkyl-p-phenylendiboronsäure 38.
Bei dem dritten Monomer handelt es sich um den 2-(4-Bromphenyl)-5-brompyri-
dinliganden 39, welcher, wie auch der Precursorkomplex 17, bei der retrosynthe-
tischen Analyse des Monomerkomplexes Ir(ppy)2(dbrppy) 37 besprochen wurde.

Die hier beschriebenen Konzepte für die Darstellung der Zielpolymere, Mono-
mere und Iridiumkomplexe wurden bei den in späteren Kapiteln beschriebenen
Synthesen in die Praxis umgesetzt.
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hensweise.
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5.2. Retrosynthetische Betrachtung der Modelllumophore

Für den gezielten Aufbau der in Abschnitt 4.7 beschriebenen und in Abbildung
4.8 gezeigten Struktur eines Modelllumophors war eine völlig andere Heran-
gehensweise notwendig als zur Darstellung der Komplexpolymere 27 oder 33.
Durch eine in Abbildung 5.7 gezeigte retrosynthetische Analyse des Modelllumo-
phors ergeben sich drei unterschiedliche Wege zu ihrer Herstellung:

Sukzessive Methode (Weg A): Durch eine Retrosuzukireaktion werden die Fluo-
renarme des Modelllumophors schrittweise um jeweils eine Fluoreneinheit
verkürzt. Als Ausgangsbausteine hieraus resultieren das verkürze Modelllu-
mophor mit reaktiven Kettenenden (z. B. Iod) und eine 9,9-Dialkyl-7-trime-
thylsilyl-fluoren-2-boronsäure 52. Das aktive Kettenende wird anschließend
durch beispielsweise eine Trimethylsilylgruppe geschützt. Durch Wiederho-
len dieser Vorgehensweise gelangt man so zum Ausgangskomplex Ir(ppy)2-
(dbppy) 37.

Konvergente Methode (Weg B): Die beiden Fluorenarme des Lumophors werden
mittels einer Retrosuzukikupplung auf den Ausgangskomplex Ir(ppy)2(dbr-
ppy) 37 und einen Fluorenbaustein zurückgeführt. Dieser Baustein besteht
aus einer entsprechenden Anzahl an Fluorensegmenten.

Komplexierung (Weg C): Analog der Precursorroute bei der Darstellung der Kom-
plexpolymere wurde am Modelllumophor eine Retrokomplexierung durch-
geführt. Man gelangt so zum Precursorkomplex 17 und zu einem Phenyl-
pyridinliganden, an dem Fluorenarme mit entsprechender Segmentanzahl
angebracht sind.

Die drei Wege sind hierbei seitens Aufwand und Risiko nicht völlig identisch.
Bedingt durch die bei Weg A angewendete schrittweise Verlängerung der Fluo-
renarme verbleibt am Ende der Fluorenketten entweder ein Iod zum Ankoppeln
der nächsten Fluoreneinheiten oder eine Trimethylsilylschutzgruppe. Diese kann
sehr einfach durch ICl gegen Iod ersetzt werden. Weg B und C ergeben hingegen
Lumophore, deren Kettenenden mit Wasserstoffen terminiert sind.

Im weiteren Verlauf der Analyse wurde eine entsprechende Betrachtung des
Oligofluorenbausteins vorgenommen, welcher bei Weg B ermittelt wurde. Wie bei
der in Abbildung 5.8 gezeigen Sequenz wird die Boronsäure des Oligofluorenbau-
steins um eine Fluoreneinheit verkürzt. Hierzu wird die Boronsäuregruppe über
ein Iodid in eine TMS-Gruppe umgewandelt und das Molekül anschließend durch
eine Retrosuzukireaktion zerlegt. Es resultieren die 9,9-Dialkyl-7-trimethylsilyl-
fluoren-2-boronsäure 52 und ein um eine Einheit verkürztes Oligofluoren, wel-
ches ein endständiges Iodatom besitzt. Dieser Zyklus wird so lange durchlaufen,
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Abbildung 5.7.: Retrosynthetische Zerlegung des Modelllumophors. Es
ergeben sich hieraus drei Wege: Schrittweise Zerlegung um jeweils
eine Einheit (Weg A), Zerlegung in den Ausgangskomplex 37 und
Fluorenbausteine entsprechender Länge (Weg B) und eine Dekom-
plexierung (Weg C).
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Abbildung 5.8.: Zerlegung des Oligofluorenbausteins.

bis man schließlich die 9,9-Dialkylfluoren-2-boronsäure und das 9,9-Dialkyl-7-
trimethylsilyl-2-bromfluoren als Basisverbindungen erhält.

In Abbildung 5.9 ist die Analyse des Phenylpyridinliganden dargestellt, der
durch die Zerlegung des Lumophors über Weg C ermittelt wurde. Als Abschluss
der retrosynthetischen Betrachtungen des Modelllumophors wurde dieser über
eine Retrosuzuki an den gekennzeichneten Stellen in seine Ausgangsverbindun-
gen zerlegt. Es ergeben sich hierbei das bereits in vorherigen Abschnitten 2-(4-
Bromphenyl)-5-brompyridin 39 gezeigte und die bei Weg B ermittelte Oligofluo-
renboronsäure.

R R R R

N
HH

nn

N

Br Br B(OH)
2

R R

H

n

39

Abbildung 5.9.: Analyse des Phenylpyridinbausteins von Weg C. Als
Ausgangsverbindungen ergeben sich das 2-(4-Bromphenyl)-5-
brompyridin 39 und der bei Weg B ebenfalls ermittelte Oligofluo-
renbaustein.
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5. Retrosynthetische Reaktionsplanung

Die in diesem Abschnitt vorgenommenen Überlegungen und erarbeiteten Kon-
zepte wurden bei der in späteren Kapiteln beschriebenen Synthese umgesetzt.
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6. Synthese von iridiumkomplexhaltigen
Polymeren zur Anwendung in
organischen Leuchtdioden

6.1. Darstellung triscyclometallierter Iridium(III)-Komplexe
und ihrer Liganden

6.1.1. 2-(4-Bromophenyl)-5-brompyridin

Br

X

Br

Br

N+

Br

Br

N

41 X=Br: 40

X=ZnCl: 55

391. 1 äq. n-BuLi
2. ZnCl2

1. PdCl2(PPh3)2
2. DIBAH

Abbildung 6.1.: Synthese des 2-(4-Bromophenyl)-5-brompyridins 39 aus-
gehend von p-Dibrombenzol 40 und 2,5-Dibrompyridin 41 nach
Negishi.

D
as 2-(4-Bromophenyl)-5-brompyridin 39 stellt als sogenannte »Anker-
gruppe« einen zentralen Baustein aller geplanten Syntheserouten zu
den iridiumkomplexhaltigen Polymeren dar. Da dieses Molekül nicht li-

teraturbekannt war, war eine Syntheseroute von Tilley zur Darstellung von 2,5-
disubstituierten Pyridinen adaptiert worden.131 Es handelt sich hierbei um eine
Kreuzkupplungsreaktion nach Negishi, die bei milden Reaktionsbedingungen ei-
ne hohe Regioselektivität und hohe Ausbeuten verspricht.

p-Dibrombenzol 40 wurde bei –78°C mit einem Äquivalent n-Butyllithium (n-
BuLi) monolithiiert und bei dieser Temperatur mit frisch aufgeschmolzenem und
in absolutem Tetrahydrofuran (THF) gelöstem Zinkchlorid versetzt. In einem sepa-
raten Kolben wurde Bis-triphenylphosphin-Palladium(II)-chlorid in wasserfreiem
THF suspendiert und mit einer Diisobutylaluminiumhydrid-Lösung zum aktiven
Bis-triphenylphosphin-Palladium(0)-Katalysator reduziert, wobei sich die Farbe
von gelb nach schwarz änderte. Nacheinander wurden nun zunächst 2,5-Dibrom-
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6. Synthese iridiumkomplexhaltiger Polymere

pyridin 41 und anschließend die bereitete Zinkorganyllösung zugegeben.
Nach 18-stündigem Rühren bei Raumtemperatur wurde die Reaktionsmischung

eingeengt und das Rohprodukt nach Waschen mit Wasser zur Entfernung von
Zinksalzen und Filtration über ein Kieselgelpad zur Entfernung von Palladium-
resten mittels MPLC (Medium-Pressure-Liquid-Chromatography) mit 0,5% Ethyl-
acetat in Hexan bei einem Fluss von 100 mL/min säulenchromatographisch auf-
gereinigt. Das Produkt konnte in 82% Ausbeute erhalten werden. Da bei der Re-
aktion ein geringer Prozentsatz an isomerem 2-Brom-5-(4-bromphenyl)-pyridin
gebildet wird, welches aufgrund der nur geringen Polaritätsunterschiede zum
gewünschten Produkt nur geringe Rf-Wertunterschiede aufweist, ist die Auftren-
nung nur mit entsprechenden flash- oder pumpenchromatographischen Verfah-
ren in vertretbarem Zeitaufwand möglich.

Der farblose Feststoff wurde NMR-spektroskopisch untersucht. Die Spektren
wurden in CDCl3 aufgenommen und sind in den Abbildungen 6.2 und 6.3 dar-
gestellt. Im 1H-NMR-Spektrum taucht das Resonanzsignal des Pyridinprotons in
Nachbarschaft zum Stickstoff an exponierter Stelle bei 8,64 ppm auf. Die Absorp-
tionen der restlichen sechs Protonen des Pyridin- und des Phenylringes finden
sich in zwei Multipletts bei 7,77 und 7,50 ppm wieder. Im 13C-NMR-Spektrum sind
entsprechend der Struktur neun Signale im Aromatenbereich von 155–120 ppm
zu sehen.

Im Protonenspektrum zeigen sich drei Absorptionen von insgesamt sieben Pro-
tonen. Das Signal bei einer chemischen Verschiebung von 8,7 ppm ist hierbei dem
Proton in Nachbarschaft des Pyridinstickstoffs zuzuordnen. Die beiden weiteren
Multipletts stammen von den sechs Pyridin- sowie Phenylprotonen. Im 13C-NMR-
Spektrum finden sich entsprechend der erwarteten Struktur neun unterschiedli-
che Signale, wovon vier Absorptionen von quartären Kohlenstoffen erzeugt wer-
den. Die tertiären Kohlenstoffsignale des parasubstituierten Phenylringes fallen
wie erwartet deutlich intensiver aus als die restlichen Signale.
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6.87.07.27.47.67.88.08.28.48.68.89.09.29.4 ppm
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Abbildung 6.2.: Aromatenbereich des 1H-NMR-Spektrums von 2-(4-
Bromphenyl)-5-brompyridin 39.
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Abbildung 6.3.: 13C-NMR-Spektrum (Aromatenbereich) von 2-(4-
Bromphenyl)-5-brompyridin 39.
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6. Synthese iridiumkomplexhaltiger Polymere

6.1.2. 2-(2,4-Difluorphenyl)-pyridin

N Br

+

B(OH)
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Pd(PPh
3
)
4

K
2
CO

3

50 49 45

Abbildung 6.4.: Synthese von 2-(2,4-Difluorphenyl)-pyridin 45, ausge-
hend von 2-Brompyridin 50 und 2,4-Difluorphenylboronsäure 49
nach Suzuki mit Tetrakis-triphenylphosphin-palladium(0) als Ka-
talysator und Kaliumcarbonat als Base.

Ideale Liganden zur Darstellung von blauleuchtenden Iridiumkomplexen sind un-
ter anderem fluorsubstituierte 2-Phenylpyridine.120,133 Ein für diesen Zweck sehr
häufig verwendeter Ligand ist das 2-(2,4-Difluorphenyl)-pyridin. Da die Substanz
nicht kommerziell erhältlich war, wurde sie nach einer Vorschrift von A. Thomp-
son et. al hergestellt.134 Die Synthese konnte ausgehend von den kommerzi-
ell erhältlichen Edukten 2,4-Difluorphenylboronsäure 49 und 2-Brompyridin 50
durchgeführt werden. Hierbei besteht laut Literatur ein entscheidender Einfluss
des Lösemittels und der Temperatur auf die Ausbeute, da bei zu hoher Tem-
peratur und unpolaren Solventien ein binuklearer, cyclischer Palladiumkomplex
mit 2-Brompyridin als Ligand entsteht, welcher die Reaktion zum gewünschten
Produkt nahezu komplett verhindert.134 Die Reaktion wurde deshalb in einem
THF/Wasser-System mit Kaliumcarbonat als Base und Tetrakistriphenylphosphin-
Palladium(0) als Katalysator bei 75–80°C durchgeführt. Nach Verdünnen und Wa-
schen der Reaktionslösung mit Salzsäure und Wasser (Entfernung von Palladium)
und anschließendem Einengen der organischen Phasen wurde das so erhaltene
Rohprodukt säulenchromatographisch an Kieselgel mit Hexan/Ethylacetat (10/1;
v/v) aufgereinigt. Das Produkt fiel hierbei als farbloses bis schwach gelbliches Öl
an (Rf: 0,4).

Im Protonenresonanzspektrum sind im Aromatenbereich sechs Signale, welche
von sieben Protonen erzeugt werden, zu erkennen. Charakteristisch hierbei sind
die Verschiebungen fluorbenachbarter Protonen bei Werten kleiner 7,0 ppm. Im
13C-NMR-Spektrum zeigen sich erwartungsgemäß elf Signale, wovon die Absorp-
tionen des Phenylrings ein typisches Aufspaltungsmuster durch Kopplungen mit
den Fluorsubstituenten besitzen. Um den Erfolg der Synthesesequenz zu belegen,
wurde eine Kombination aus HSQC- und HMBC-Korrelationsspektren angewendet.
Hierbei machen die teilweise sehr stark ausgeprägten 2J- und 4J-Kopplungen im
HMBC-Spektrum z. B. eine exakte Zuordnung der Signale der fluortragenden Koh-
lenstoffe unmöglich. In dem in Abbildung 6.5 dargestellten HMBC-Spektrum sind

63



6. Synthese iridiumkomplexhaltiger Polymere

ppm

6.66.87.07.27.47.67.88.08.28.48.68.8 ppm

100

110

120

130

140

150

160

170

N

F

F

1

2

3

4

5
6

7

8
9

10

11

9+11

5
1

2
7

4
↙63

8

10

1 7 3+4 2 8 10

↑
H4-C6+H3-C4

H7-C5
↓

Abbildung 6.5.: HMBC-Korrelationsspektrum von 2-(2,4-Difluorphenyl)-
pyridin 45. Eine Besonderheit stellen die ungewöhnlich starken 2J-
und 4J-Kopplungen dar, welche eine Zuordnung der fluorgebunde-
nen Kohlenstoffe anhand der Spektren unmöglich machen.

die entsprechenden Kreuzsignale, welche die gelungene Phenyl-Pyridyl-Kupp-
lung durch Kopplung über die entsprechende Bindung belegen, markiert und die
Resonanzen in den eindimensionalen Spektren den entsprechenden Atomen zu-
geordnet.

6.1.3. 2-(3-Methoxyphenyl)-pyridin

Liganden mit elektronenschiebenden Gruppen bewirken bei lumineszierenden
Iridiumkomplexen eine bathochrome Verschiebung der Emissionsfarbe. Entschei-
dend für die Größe der Verschiebung ist neben den elektronischen Verhältnis-
sen des Substituenten selbst auch dessen Position im Ring. So ist bei 2-Phenyl-
pyridinen die Position paraständig zur Kohlenstoff-Metallbindung im Phenylring
des Liganden besonders günstig, um durch elektronenziehende- und elektronen-
drückende Substituenten eine maximale Wellenlängenverschiebung der Emission
zu erreichen.117 Aus diesen Gründen lag die Verwendung von 2-(3-Methoxyphen-
yl)-pyridin als Ligand nahe.
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Abbildung 6.6.: Syntheseschema des 2-(3-Methoxyphenyl)-pyridins 46
ausgehend von Bromanisol 51, welches mit n-BuLi und Zinkchlorid
zum Arylzinkchlorid 56 umgesetzt wird. Anschließende Reaktion
mit 2-Brompyridin 50 mittels einer Kreuzkupplungsreaktion nach
Negishi liefert das gewünschte Produkt 46.

Da mit der Aryl-Aryl-Kupplung nach Negishi bei der Synthese von 2-(4-Brom-
phenyl)-5-brompyridin 39 (Abschnitt 6.1.1) gute Erfahrungen gemacht worden
waren, bot sich diese Route ebenfalls zur Darstellung des 2-(3-Methoxyphenyl)-
pyridins an, besonders, da hierbei auf die 3-Methoxyphenylboronsäure verzichtet
werden konnte, die entweder sehr teuer oder recht aufwendig herzustellen ge-
wesen wäre – bei gleichzeitig zu erwartender geringerer Ausbeute.

Die in Abbildung 6.6 skizzierte Synthese geht von 3-Bromanisol 51 aus, welches
mit einem Äquivalent n-BuLi in einer Halogen-Metallaustauschreaktion bei –78°C
lithiiert und anschließend mit frisch aufgeschmolzenem Zinkchlorid in absolutem
THF zum analogen Zinkorganyl umgesetzt wurde. Parallel hierzu wurde der Kata-
lysator aus Pd(PPh3)2Cl2 und DIBAH hergestellt und 2-Brompyridin 50 hinzugefügt.
Anschließend wurde die Zingorganyllösung hinzugegeben.

Nach 18 Stunden Reaktion bei Raumtemperatur wurde die Reaktionsmischung
eingeengt und mit Ethylacetat und Wasser zur Entfernung von Zinksalzen ver-
setzt. Das Rohprodukt wurde – nach Entfernen des Lösemittels – säulenchroma-
tographisch an Kieselgel mit Hexan/Ethylacetat als Eluent (10/1; v/v) aufgereinigt,
wobei das 2-(3-Methoxyphenyl)-pyridin als orangerotes Öl in einer Ausbeute von
82% erhalten werden konnte. 1H- und 13C-NMR-spektroskopische Aufnahmen so-
wie HSQC- und HMBC-Korrelationsspektren zeigen das Gelingen der Synthese (Ab-
bildung 6.7 zeigt den Aromatenbereich einschließlich Signalzuordnung).

Im 13C-NMR-Spektrum zeigen sich entsprechend der erwarteten Struktur zwölf
Resonanzen, wovon elf im Aromatenbereich und eine im Bereich von Alkyloxy-
gruppen angesiedelt sind. Erwartungsgemäß handelt es sich bei drei der elf aro-
matischen Signale um quartäre Kohlenstoffe. Im 1H-NMR-Spektrum resultieren
alle Signale mit Ausnahme des Multipletts bei 7,61 ppm (zwei Protonen) von nur
einem Proton, was eine strukturelle Zuordnung deutlich vereinfacht. Das Auftre-
ten der Signale folgt hierbei der allgemeinen Tendenz, dass die Pyridinprotonen
zu tieferem Feld hin verschoben sind als die Protonen des Phenylringes.
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Abbildung 6.7.: Aromatischer Bereich des HMBC-Korrelationsspektrums
von 2-(3-Methoxyphenyl)-pyridin. Die 3J-Kopplung von H4 mit C6
und H7/H11 mit C-4 über die neu geknüpfte Bindung belegen das
Gelingen.

Im HMBC-Korrelationsspektrum sind die 3J-Kopplungssignale von H-4 und C-6
bzw. H-7 mit C-4, welche über die neugeknüpfte Bindung wechselwirken, hervor-
gehoben.

6.1.4. 1-(2,4-Difluorphenyl)-pyrazol

Anstelle von 2-Phenylpyridinen können auch 1-Phenylpyrazolderivate als Ligan-
den in phosphoreszierenden Iridiumkomplexen Verwendung finden.120 Wie auch
bei 2-Phenylpyridinen ist nur das 1-Phenylpyrazol 43 kommerziell erhältlich,
während das 1-(2,4-Difluorphenyl)-pyrazol 44 nur auf synthetischem Weg zu-
gänglich ist. Analog der in der Retrosynthese beschrieben Route (Abschnitt 5.1)
wurde daher zu dessen Aufbau von den kommerziell erhältlichen Edukten 2,4-
Difluorophenylhydrazinhydrochlorid 47 und Tetraethylmalonaldehyddiacetal 48
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Abbildung 6.8.: Darstellung des Bausteins 1-(2,4-Difluorphenyl)-pyrazol
aus 2,4-Difluorphenylhydrazin und Tetraethylmalonaldehyddiace-
tal.

ausgegangen. Diese wurden in einem Ethanol-Wassergemisch mit katalytischen
Mengen Salzsäure zwei Stunden unter Rückfluss erhitzt (Schema siehe Abbildung
6.8). Nach Lösen des Rohproduktes in Methylenchlorid wurde zur Deprotonie-
rung des Pyrazols und Entfernung überschüssiger Salzsäure mit wässriger Na-
tronlauge und Wasser versetzt. Nach Trocknung über Natriumsulfat und Aufrei-
nigung des Rohproduktes an Kieselgel mit Chloroform als Eluent konnte 1-(2,4-
Difluorphenyl)-pyrazol in 64% Ausbeute erhalten werden.132

Das Gelingen der Synthese lässt sich durch Aufnahme von Protonen- und Koh-
lenstoffkernresonanzspektren sowie durch die Aufnahme eines 2 D- 1H- 15N-Kor-
relationsspektrums belegen. Im 1H-NMR-Spektrum in Abbildung 6.9 zeigen sich
fünf Resonanzen, welche von insgesamt sechs Protonen verursacht werden. Die
Signale der beiden fluorbenachbarten Protonen überlagern sich dabei zu einem
Multiplett. Das Auftreten von drei für Pyrazolringe typischen Absorptionen inner-
halb des Aromatenbereiches liefert einen entscheidenen Hinweis auf die gelun-
gene Erzeugung des Pyrazolringes. Im 13C-NMR-Spektrum in Abbildung 6.10 zei-
gen sich, neben der erwartenen Signalanzahl, die typischen Aufspaltungen der
Resonanzen durch die Fluorsubstituenten. Durch Kopplungen im 1H- 15N-HMBC-

Korrelationsspektrum zwischen den Kohlenstoffen und den Stickstoffen des Py-
razolringes kann die Struktur des Pyrazolringes und somit die erfolgreiche Dar-
stellung der Zielverbindung 1-(2,4-Difluorphenyl)-pyrazol 44 belegt werden.

6.1.5. fac-Ir(ppy)2(dbrppy)

Wie in Abschnitt 5 erwähnt, bieten Iridiumkomplexe eine einfache Möglichkeit,
C 2,N’-koordinierte Komplexe mit einem strukturell unterschiedlichen dritten Li-
ganden zu synthetisieren. Hierbei wird die Tatsache ausgenutzt, dass bei ei-
ner einfachen Umsetzung von Iridium(III)-chlorid-Hydraten mit den entsprechen-
den 2-Phenylpyridin- oder 1-Phenylpyrazolderivaten die Reaktion auf der Stu-
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Abbildung 6.9.: 1H-NMR-Spektrum des 1-(2,4-Difluorphenyl)-pyrazols 44.
Die drei Signale des Pyrazolringes weisen typischerweise eine
Kopplungskonstante von ≈2,8 Hz auf. Die fluorbenachbarten Pro-
tonen überlagern zu einem Multiplett bei 6,9 ppm.
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Abbildung 6.10.: Aromatischer Bereich des 13C-NMR-Spektrums von 1-
(2,4-Difluorphenyl)-pyrazol 44 in Chloroform. Die Signale des
zweifach fluorsubstituierten Phenylringes weisen charakteristi-
sche Multiplettstrukturen auf. Für die Nummerierung siehe Ab-
bildung 6.9.
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fe des zweikernigen µ-chloroverbrückten Komplexes stehen bleibt (Nonoyama-
Route).104,105 Im Gegensatz zu anderen iridiumbasierten Kohlenstoff-Metall-Kom-
plexen wird für die Darstellung dieses Komplextyps keine Base benötigt. Der
µ-Chlorokomplex wird anschließend mit dem vorher synthetisierten 2-(4-Brom-
phenyl)-5-brompyridin 39 (vergleiche Abschnitt 6.1.1) umgesetzt, um den ent-
sprechenden Monomerkomplex fac-Bis-(phenylpyridin-C2,N’)(2-(4-bromophenyl)-
pyridin-C2,N’)iridium 37 zu erhalten. Hierbei ist zu beachten, dass die µ-Chloro-
komplexe eine promeridionale Struktur besitzen. Die Bedingungen der Komple-
xierungsreaktion zum triscyclometallierten Produkt müssen daher ebenfalls die
Umlagerung zum gewünschten facialen Komplex ermöglichen. Der Synthesever-
lauf ist in Abbildung 6.11 dargestellt.

Im ersten Schritt wurde das kommerziell erhältliche, frisch destillierte 2-Phen-
ylpyridin mit Iridium-(III)-Chlorid in einem entgasten und destillierten 2-Ethoxy-
ethanol/Wassergemisch suspendiert und die Reaktionsmischung über Nacht un-
ter Rückfluss erhitzt (etwa 120°C). Die Farbe änderte sich hierbei von schwarz
nach gelb. Der Feststoff wurde abfiltriert, mit Aceton und Ethanol gewaschen
und in Dichlormethan gelöst. Diese Lösung wurde mit einer Mischung aus fünf
Teilen Toluol und zwei Teilen Hexan versetzt und das Methylenchlorid mittels De-
stillation entfernt. Nach Stehen im Eisschrank über Nacht kristallisierte Tetrakis-
(2-phenylpyridin-C2,N’)(µ-dichloro)diiridium 17 als gelber Feststoff aus. Der Ver-
gleich der Protonen- und 13C-NMR-Spektren mit den Literaturdaten bestätigen den
Erfolg der Synthese.105

Der weitere Syntheseverlauf zum Zielkomplex 37 sah die Umsetzung mit 2-
(4-Bromphenyl)-5-brompyridin 39 vor. Hierzu wurde zunächst versucht, die von
Thompson beschriebene Synthesevorschrift zu verwenden, bei welcher gleichzei-
tig die Umlagerung vom meridionalen zum facialen Komplex stattfindet.120 Der µ-
Chloro-Precursorkomplex 17 wurde hierzu mit 2-(4-Bromphenyl)-5-brompyridin
39 in wasserfreiem und entgastem Glycerin mit Kaliumcarbonat als Base bei
200°C umgesetzt. Die Farbe änderte sich dabei nur geringfügig. Die Suspensi-
on wurde nach 24 Stunden auf Raumtemperatur abgekühlt, mit Wasser verdünnt
und der Feststoff abfiltriert. Nach Aufschlämmen mit Methanol und Absaugen
wurde mit Diethylether und Hexan so lange gewaschen, bis das Filtrat klar ablief.
Die Aufreinigung des Rohproduktes erfolgte säulenchromatographisch an Kie-
selgel mit Methylenchlorid als Eluent. Das erhaltene Produkt luminesziert stark
grün.

Die anschließende Untersuchung mittels 1H-, 13C-NMR-Spektroskopie, ESI- und
LDI-TOF-Massenspektroskopie zeigte, dass es sich bei dem Produkt nur teilweise
um den gewünschten Komplex 37 handelt. Der Hauptanteil des Substanzgemi-
sches bestand aus dem »Ligandaustauschprodukt« fac-Ir(III)-tris-phenylpyridin
(Ir(ppy)3), was in einem Hochtemperatur- 13C-NMR-Spektrum (DMSO, 85°C) durch
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Abbildung 6.11.: Syntheseschema zur Synthese des Monomerkom-
plexes Ir(ppy)2(dbrppy) 37 in zwei Stufen, ausgehend von
Iridiumtrichlorid(-Hydraten) und 2-Phenylpyridin 21.

lediglich elf Signale der 2-Phenylpyridinliganden zu erkennen ist. In den ESI- und
LDI-TOF-Massenspektren tritt als stärkstes Signal 655 m/z auf, was der Masse von
Ir(ppy)3 entspricht. Desweiteren stimmt das errechnete Fragmentierungsmuster
des Molpeaks von Ir(ppy)3 mit dem gemessenen Muster im ESI-Massenspektrum
überein. In beiden Massenspektren konnte ein gewisser Anteil des gewünsch-
ten Zielproduktes bei 813 m/z detektiert werden, jedoch konnte anhand der 1H-

NMR-Spektren auch abgeschätzt werden, dass der Anteil von Ir(ppy)2(dbrppy) 37
im Substanzgemisch deutlich unter 20% liegt. Dieses zeigt die bei diesen drasti-
schen Bedingungen starke Tendenz zu Ligandaustauschprozessen, die aufgrund
der zunächst angenommenen Inertheit und Stabilität von Iridiumkomplexen so
nicht erwartet worden war. Interessanterweise konnte ein weiteres zu erwarten-
des Austauschprodukt (Ir(dbppy)2(ppy)) in keinem der Spektren nachgewiesen
werden. Wahrscheinlich ist dieses Produkt unter den gewählten Reaktionsbedin-
gungen zu instabil und zerfällt. Um eventuelle experimentelle Fehler auszuschlie-
ßen, wurde die Reaktion wiederholt. Es konnte jedoch auch diesmal im Wesentli-
chen nur Ir(ppy)3 isoliert werden. Aufgrund der hohen Tendenz zum Ligandaus-
tausch unter diesen Bedingungen und der damit verbundenen geringen Ausbeute
an gewünschtem Produkt wurde diese Methode daraufhin nicht weiterverfolgt.

Um den gezielten Einbau eines einzelnen 2-(4-Bromphenyl)-5-brompyridinli-
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ganden 39 in den Komplex zu ermöglichen, wurde eine von der Gruppe um Güdel
beschriebene Synthesemethode zur Darstellung von fac-Ir(ppy)3-Komplexen an-
gewendet.119 Hierbei wird die µ-Chloro-Bindung durch Zugabe von Silbertriflat
aufgebrochen und das Chlorid durch das nichtkoordinierende Triflatanion er-
setzt. Anschließend ist eine C-H-Metallinsertion am Iridiumion ohne Basenzugabe
bei deutlich moderateren Temperaturen möglich. Die Umlagerung vom meridio-
nalen zum facialen Komplex findet unter diesen Bedingungen ebenfalls statt.

Durch Erhitzen des µ-Chloro-Iridiumprecursorkomplexes 17 mit zwei Äquiva-
lenten Silbertriflat und sechs Äquivalenten 2-(4-Bromphenyl)-5-brompyridin 39
in 2-Ethoxyethanol auf 120°C über Nacht, anschließendes Waschen mit Diethyl-
ether und Hexan und darauffolgendes Aufreinigen des Rohproduktes an Kie-
selgel mit Methylenchlorid als Eluent konnte der gewünschte Monomerkomplex
Ir(ppy)2(dbrppy) 37 erhalten werden.

Zur Charakterisierung wurden ESI-Massenspektroskopie, 1H-NMR und die Pro-
tonen-Protonen-Korrelationsmethoden COSY, TOCSY und ROESY herangezogen.

Im ESI-Massenspektrum in Abbildung 6.13 entspricht das Signal bei 813,0 m/z
dem Molpeak des Ir(ppy)2(dbrppy)-Komplexes 37. Die erhaltene Intensitätsver-
teilung des Signalmultipletts entspricht hierbei exakt der berechneten Vertei-
lung. Das Signal bei 734,1 m/z stimmt mit der Masse des Ir(ppy)2(dbrppy) ab-
züglich eines Bromatoms überein. Bei 658,9 m/z fehlt ein Phenylpyridinligand,
bei 501,1 m/z der Dibromphenylpyridinligand. Aufgrund des geringen Molmas-
senunterschiedes des Ir(ppy)(dbrppy) +-Fragmentes und des Ir(ppy)3-Komplexes
kann eine Überlagerung der Signale nur schwer ausgeschlossen werden. Jedoch
müssten bei größeren Anteilen von Ir(ppy)3 auch bei 655 m/z deutlich intensivere
Signale auftreten.

Für die NMR-Analyse hat sich d6-Aceton als das günstigste Lösemittel erwiesen.
Aufgrund der geringen Löslichkeit des Komplexes konnte kein 13C-NMR-Spektrum
aufgenommen werden; in der Literatur wird im Allgemeinen ebenfalls auf die
Angabe eines 13C-NMR-Spektrums verzichtet. Mittels der HSQC-Methode konnten
die Signale der tertiären Kohlenstoffe indirekt bestimmt werden. Wegen der sehr
kurzen Relaxationszeit des gesamten Spinsystems besonders im Phenylanionring
– bedingt durch das Quadrupolmoment des Iridiumzentralmetalls – war eine in-
direkte Messung der quartären Kohlenstoffresonanzen durch Aufnahme eines
HMBC-Spektrums nicht möglich.

Im eindimensionalen Protonenspektrum sind zwei Bereiche zu erkennen: Der
durch das Anion relativ niederfrequente (hochfeldverschobene) Phenylteil im Be-
reich von 7,0–6,6 ppm und der Pyridinteil bei 8,0–7,5 ppm. Abbildung 6.12 zeigt
das eindimensionale Spektrum inklusive Zuordnung. Der Nachweis der facialen
Struktur des Komplexes gelingt mittels eines 2D-ROESY-Spektrums. Hierbei können
die Kopplungen von Protonen benachbarter Liganden beobachtet werden (siehe
Schema in Abbildung 6.12). In einem facialen Komplex sind nur Kopplungen der
drei gekennzeichneten Phenylprotonen untereinander und der drei markierten
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Abbildung 6.12.: 1H-NMR-Spektrum von Ir(ppy)2(dbrppy) 37 inklusive Zu-
ordung der Signale. Die Gruppe bei Werten größer 7,4 ppm wird
im Wesentlichen von den Protonen des Pyridinrings verursacht, die
Gruppe kleiner 7,0 ppm hauptsächlich von den Phenylprotonen.
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Abbildung 6.13.: ESI-Spektrum des Komplexes Ir(ppy)2(dbrppy) 37. Als
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Abbildung 6.14.: ROESY-Protonen-Protonen-Korrelationsspektrum des
Komplexes Ir(ppy)2(dbrppy) 37. Die faciale Struktur kann durch
die hervorgehobenen Interligandkopplungen der markierten Pro-
tonen belegt werden.

Pyridinprotonen miteinander möglich. Die für diese Geometrie erwarteten Korre-
lationssignale sind in der Abbildung 6.14 gekennzeichnet.

6.1.6. fac-Ir(dfppy)2(dbrppy)

Zur Herstellung des fac-Ir(dfppy)2(dbrppy)-Komplexes 58 wurden zwei verschie-
dene Syntheserouten verfolgt (Abbildung 6.15).

Die thermische Darstellung des Komplexes Ir(dfppy)2(dbrppy) 58 bedient sich
derselben Methode, die zur Darstellung des Ir(ppy)2(dbrppy)-Komplexes 37 an-
gewendet wurde (siehe Abschnitt 6.1.5).

Zur Herstellung des Precursors Tetrakis-(2-(4,6-difluorphenyl)-pyridin-C2,N’)-
(µ-dichloro)diiridium 57 wurde das vorher synthetisierte 2-(2,4-Difluorphenyl)-
pyridin 45 (siehe 6.1.2) und Iridium-(III)-chlorid-Hydrat in einem entgasten 2-Eth-
oxyethanol/Wasser-Gemisch über Nacht bei 120°C erhitzt, wobei die Farbe sich
von schwarz nach zitronengelb änderte. Nach dem Absaugen des Niederschlags
wurde mit Aceton und Ethanol so lange gewaschen, bis das Filtrat klar ablief.
Der Rückstand wurde in Methylenchlorid gelöst und mit einer Mischung aus 2,5
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Abbildung 6.15.: Synthesewege zur Darstellung des fac-
Ir(dfppy)2(dbrppy)-Komplexes 58 mittels direkter thermi-
scher Route und photochemischer Route über den mer-
Ir(dfppy)2(dbrppy)-Komplex 59.

Teilen Toluol und einem Teil Hexan versetzt. Nachdem das Methylenchlorid de-
stillativ entfernt worden war, wurde der Komplex durch Stehen im Eisschrank
über Nacht zur Kristallisation gebracht. Das Protonen-NMR-Spektrum und ein ESI-
Massenspektrum belegen den Erfolg.

Der so erhaltene µ-Chloro-Precursorkomplex 57 wurde analog der in Abschnitt
6.1.5 beschriebenen Vorgehensweise durch Erhitzen mit zwei Äquivalenten Sil-
bertriflat und sechs Äquivalenten 2-(4-Bromphenyl)-5-brompyridin 39 in entgas-
tem Ethoxyethanol bei 110°C über Nacht umgesetzt. Wie in der Literatur120 be-
schrieben, wurde die Reaktionsmischung zuerst mit zweimolarer Salzsäure aus-
geschüttelt und anschließend das Produkt mit Methylenchlorid aus der Reaktions-
mischung und der Waschsäure extrahiert. Nach Entfernen des Extraktionsmittels
wurde das Rohprodukt an Kieselgel mit Methylenchlorid als Eluent säulenchro-
matographisch aufgereinigt und der Komplex Ir(dfppy)2(dbrppy) 58 als zitronen-
gelbes Pulver erhalten.

Zur Charakterisierung wurde der Komplex 58 sowohl massenspektrometrisch
mittels LDI-TOF-Massenspektroskopie als auch mit 1 D und 2 D 1H-, 13C- und 19F-
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Abbildung 6.16.: LDI-TOF des Komplexes fac-Ir(dfppy)2(dbrppy) 58. Die
Hauptfragmente stammen vom Molpeak und Fragmenten, bei de-
nen ein Ligand abgespalten wird. Bei Fragmenten geringerer In-
tensität sind Fluor- oder Bromatome abgespalten.

NMR-Spektroskopie untersucht. Als Lösemittel für die NMR-Untersuchungen wur-
de auch hier d6-Aceton verwendet.

Das Fragmentierungsmuster im Massenspektrum (Abbildung 6.16) zeigt den
Molmassenpeak des Komplexes bei 884 m/z. Die weiteren Signale lassen sich ab-
gespaltenen Liganden, Brom- und Fluoratomen zuordnen (genaue Zuordnung in
der Tabelle neben dem Spektrum).

Im – nicht abgebildeten – 19F-NMR-Spektrum zeigen sich vier Signale gleicher In-
tensität in erwartungsgemäß zwei Gruppen, was durch die Asymmetrie des Kom-
plexes verursacht wird. Die beiden Tripletts bei –111,3 und –111,5 ppm lassen
sich hierbei den Fluoratomen in 6-Position des Phenylringes zuordnen, bei dem
Multiplett von –110,4 bis –110,6 ppm den beiden Fluoratomen in 4-Position.

Mittels eines ROESY-NMR-Spektrums können Wechselwirkungen von Protonen
eines Liganden zu Protonen der benachbarten Liganden detektiert werden (Ab-
bildung 6.17). Durch die oktaedrische Geometrie bedingt, treten hierbei Wechsel-
wirkungen zwischen den Protonen in 3-Position der Phenylringe und den Proto-
nen in 6-Position der Pyridylringe auf, welche sich im 2 D-Spektrum als Kreuzsi-
gnale zeigen. Zu sehen sind hierbei Kopplungen zwischen den Signalen bei 6,1
und 6,72 ppm, die jeweils den Protonen in 3-Position der Phenylringe der Ligan-
den zugewiesen werden können. Etwas schwieriger zu erkennen sind die Kopp-
lungssignale der Protonenresonanzen bei 7,51, 7,62 und 7,74 ppm, da die Kreuz-
signale nahe an den Hauptresonanzen (Diagonale) liegen. Diese Methode belegt
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Abbildung 6.17.: ROESY-NMR-Spektrum des Komplexes fac-Ir-
(dfppy)2(dbrppy) 58 inklusive Signalzuordnung. Die Kreuzsi-
gnale die auf Interligandkopplungen zurückzuführen sind, sind
entsprechend markiert.

die faciale Struktur des mit diesem Verfahren synthetisierten Ir(dfppy)2(dbrppy)-
Komplexes 58.

Die Darstellung über eine photoinitiierte Umlagerung des Komplexes Ir(dfppy)2-
(dbrppy) 58 orientiert sich an der Synthesestrategie von Morton et al. zur Her-
stellung heteroleptisch koordinierter Iridium-(III)-Komplexe.122 Bei triscyclome-
tallierten Iridiumkomplexen ist ein Ligandaustausch bereits ab Temperaturen
von ca. 100°C möglich, wobei der Anteil solcher Austauschprodukte unter die-
sen Bedingungen bis zu zehn Prozent betragen kann. Um die Bildung von uner-
wünschten Nebenprodukten zu vermeiden, geht die im folgenden beschriebene
Route von der Synthese eines meridionalen Ir(dfppy)2(dbrppy)-Komplexes aus,
welcher anschließend photoinitiiert zum stabileren facialen Isomer umgelagert
wird.

Wie auch bei der thermischen Darstellung des Ir(dfppy)2(dbrppy)-Komplexes
58 wurde zunächst der µ-Chloroprecursorkomplex Ir2(dfppy)4Cl2 57 aus 2-(2,4-
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Difluorphenyl)-pyridin 45 und Iridium-(III)-chorid-Hydrat in einem 2-Ethoxyetha-
nol/Wassergemisch unter Rückfluss dargestellt. Nach Abfiltrieren, Waschen mit
Ethanol und Wasser und Umkristallisieren aus Toluol/Hexan wurde der so er-
haltene Precursor mit zwei Äquivalenten Silbertriflat in Aceton umgesetzt. Nach
kurzem Refluxieren wurde das entstandene Silberchlorid abfiltriert und das Fil-
trat mit 2-(4-Bromphenyl)-5-brompyridin 39 und Triethylamin als Base versetzt.
Nach Erhitzen auf Rückfluss über Nacht wurde das Lösemittel aus dem Reakti-
onsgemisch entfernt. Der erhaltene, grün lumineszierende Feststoff stellte sich
als sehr empfindlich gegenüber nicht entgasten Lösemitteln heraus, in denen er
innerhalb kurzer Zeit unter Dunkelfärbung zerfällt. Da eine säulenchromatogra-
phische Aufarbeitung aus diesen Gründen nur schwer möglich war, wurde darauf
verzichtet. Das Rohprodukt wurde einer LDI-TOF-massenspektrometrischen Ana-
lyse unterzogen. Es tritt der Peak des Ir(dfppy)2

+-Fragmentes bei 572 m/z auf, je-
doch ist kein Molmassenpeak bei 884 m/z vorhanden. Dies kann durch die Instabi-
lität des Komplexes 59 bedingt sein. Als qualitativer »Nachweis« der Existenz ei-
nes Tris-phenylpyridin-iridium-Komplexes kann das Vorhandensein einer grünen
Lumineszenz gewertet werden, welche bei den µ-Chloroprecursorkomplexen bei
Raumtemperatur nicht auftritt. Aufgrund der im Vergleich zum thermisch herge-
stellten Produkt hohen Empfindlichkeit der Substanz und der niedrigen Tempera-
tur während der Synthese kann davon ausgegangen werden, dass es sich hierbei
um den meridionalen Komplex handelt.

Der Komplex wurde zur photochemischen Umlagerung in entgastem Acetonitril
gelöst, mit einer Quecksilberdampflampe 15 Minuten lang bestrahlt und anschlie-
ßend das Lösemittel entfernt. Eine säulenchromatographische Aufreinigung des
grün lumineszierenden Produktes war wegen dessen Instabilität nicht möglich.
Aus diesem Grund wurde das Produkt mit entgastem Aceton gewaschen.

Auf eine NMR-Analyse musste wegen der Empfindlichkeit des so isolierten Pro-
duktes verzichtet werden. In der massenspektroskopischen Analyse mittels LDI-

TOF des Produktes zeigte sich kein Unterschied zum Massenspektrum des ur-
sprünglichen mer-Komplexes, bei dessen Spektrum ebenfalls kein Peak bei
884 m/z zu detektieren war. Das einzige Signal bei 572 m/z kann hierbei der Struk-
tur Ir(dfppy)2

+ zugeordnet werden. Die Unterschiede im Massenspektrum und die
hohe Empfindlichkeit des photochemisch erhaltenen Komplexes verglichen mit
dem Produkt der thermischen Route lassen die Schluss zu, dass die photochemi-
sche Syntheseroute zum fac-Ir(dfppy)2(dbrppy)-Komplex 58 nicht möglich ist.

Das Endprodukt und der als Vorstufe zur photochemischen Synthese benötigte
mer-Ir(dfppy)2(dbrppy)-Komplex wurden wegen der oben beschriebenen Emp-
findlichkeit nicht als Comonomer eingesetzt. Es musste davon ausgegangen wer-
den, dass dieser unter den Reaktionsbedingungen der Polymerisation, der Aufar-
beitung der Polymere oder spätestens bei deren Verarbeitung zerfallen würden.
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6.1.7. fac-Ir(MeOppy)2(dbrppy)

Elektronenschiebende Gruppen in Position fünf des Phenylringes der Liganden
üben bei Iridiumkomplexen eine bathochromen Verschiebung des Emissionsma-
ximums verglichen mit unsubstituierten Liganden aus. Der Ir(MeOppy)2(dbrppy)-
Komplex 61 sollte deshalb eine rötliche Emissionsfarbe besitzen, da das Methoxy-
phenylpyridin 46 den geringsten HOMO-LUMO-Abstand der Liganden im Komplex
besitzt und somit die spektralen Eigenschaften dominieren sollte.117

Nachdem sich die thermische Syntheseroute bei der Darstellung von fac-Ir(ppy)2-
(dbrppy) 37 und fac-Ir(dfppy)2(dbrppy) 58 als erfolgreich – und auch als der ein-
zig mögliche Weg – herausgestellt hatte, wurde diese auch zur Darstellung des
Ir(MeOppy)2(dbrppy)-Komplexes 61 übernommen (Syntheseschema siehe Abbil-
dung 6.18).

Die Herstellung des Tetrakis-(2-(5-methoxyphenyl)-pyridin)(µ-dichloro)-diiridi-
um-Komplexes 60 aus 2-(3-Methoxyphenyl)-pyridin 46 (Synthese siehe Abschnitt
6.1.3) und Iridium(III)-chlorid-Hydrat in einem entgasten 2-Ethoxyethanol/Wasser-
Gemisch nach Nonoyama104,105 gelang in Ausbeuten um 60%. Die Farbe der Sus-
pension nahm dabei eine rote Farbe an. Das Rohprodukt wurde abgesaugt, mit
Ethanol und Aceton gewaschen und aus einem Toluol/Hexan-Gemisch bei –20°C
auskristallisiert.

Zur Charakterisierung wurde das Produkt 60 mittels 1H- und 13C-NMR-Spek-
troskopie (Abbildung 6.19, Seite 80), sowie der ESI-Massenspektrometrie unter-
sucht (Abbildung 6.20, Seite 81). Hierbei zeigten sich im Massenspektrum Signa-
le bei 561,2 und 376,1 m/z, die den Fragmenten Ir(MeOppy)2

+ und Ir(MeOppy) +

zugeordnet werden konnten. Das Gelingen der Synthese konnte weiterhin durch
Protonen- sowie Kohlenstoffkernresonanzspektren belegt werden (Abbildung
6.19). So zeigen sich im 13C-NMR-Spektrum elf Signale im Aromatenbereich, wovon
sieben von tertiären Kohlenstoffen erzeugt werden. Im Protonenspektum sind sie-
ben Resonanzen zu erkennen, welche von insgesamt sieben Protonen stammen.
Deutlich erkennbar ist hierbei der Wegfall eines Protons am Phenylring und die
damit verbundene Multiplizitätsveränderung der Signale der benachbarten Pro-
tonen verglichen mit dem freien Ligand 2-(3-Methoxyphenyl)-pyridin 46. Eben-
falls deutlich ist die Verschiebung des Protons vier im Pyridinring von 7,61 ppm
(freier Ligand) auf 9,16 ppm (Komplex).

Die Vorgehensweise bei der Herstellung der Komplexe Ir(ppy)2(dbrppy) 37 und
Ir(dfppy)2(dbrppy) 58 lieferte die Zielverbindungen in Ausbeuten von lediglich
20%. Um den gewünschten Zielkomplex fac-Ir(MeOppy)2(dbrppy) 61 in besseren
Ausbeuten zu erhalten, wurde die Synthesemethode verändert. Hierbei wurde
der (MeOppy)4-µ-Chloro-Precursorkomplex 60 mit zwei Äquivalenten Silbertriflat
in entgastem 2-Ethoxyethanol bei 110°C umgesetzt und das entstehende Silber-
chlorid abfiltriert. Mit diesem Vorgehen sollten die notwendigen Äquivalente des
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Abbildung 6.18.: Geplante Syntheseroute zur Darstellung des Komplexes
fac-Bis-(2-(5-Methoxyphenyl)-pyridin-C 2,N’)(2-(4-bromophenyl)-
5-brompyridin-C 2,N’)iridium (fac-Ir(MeOppy)2(dbrppy)) 61 über
den Tetrakis-(2-(5-methoxyphenyl)-pyridin)-dichloro-diiridium-
komplex 60.

Bausteins 2-(4-Bromphenyl)-5-brompyridin 39 verringert werden. Zum Filtrat
wurden 2,5 Äquivalente 2-(4-Bromphenyl)-5-brompyridin 39 hinzugesetzt, ent-
gast und anschließend auf 110°C erhitzt. Bei 95°C wurde Diisopropyl-Ethylamin
(Hünigbase) als nichtkoordinierende Base zugesetzt, um das Deprotonieren des
Phenylringes zu erleichtern, worauf sich innerhalb kurzer Zeit ein Niederschlag
bildete. Zur Komplettierung der Reaktion wurde noch weitere zwölf Stunden bei
dieser Temperatur erhitzt, nach Abkühlen der orange Feststoff abfiltriert und mit
Ethanol und Diethylether gewaschen. Das Produkt ließ sich nicht, wie erhofft,
säulenchromatographisch an Kieselgel mit Chloroform oder Methylenchlorid als
Eluent aufreinigen, da es irreversibel auf der Säule retardiert wurde, was auf eine
Zersetzung des Produktes beim Kontakt mit dem Kieselgel schließen lässt. Sowohl
das Rohprodukt als auch einzelne Spots auf einer mittels Dünnschichtchromato-
graphie aufgetrennten Probe zeigten unter Normalbedingungen keinerlei Anzei-
chen von Lumineszenz. Zur Kontrolle, ob überhaupt gewünschtes Produkt ent-
standen war, wurde vom Rohprodukt ein ESI-Massenspektrum aufgenommen (Ab-
bildung 6.21 zeigt das aufgereinigte Produkt). Das Spektrum zeigte den Molmas-
senpeak und das erwartete Fragmentierungsmuster des Ir(MeOppy)2(dbrppy)-
Komplexes. Da, wie bereits erwähnt, eine säulenchromatographische Aufreini-
gung nicht möglich war, wurde versucht, das Rohprodukt durch Umkristallisati-
on zu reinigen. Die Substanz wurde in Methylenchlorid gelöst, mit Toluol/Hexan
versetzt und das Methylenchlorid am Rotationsverdampfer entfernt. Das Produkt
kristallisierte bei –20°C über Nacht als orangefarbenes Pulver aus.

Die massenspektrometrische Analyse (ESI) ergab das Spektrum in Abbildung
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Abbildung 6.19.: 1H- (oben) und 13C-NMR-Spektrum (unten) des bi-
nuklearen Tetrakis-(2-(5-methoxyphenyl)-pyridin-C 2,N’)-dichloro-
diiridium-Komplexes 60.
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Abbildung 6.20.: ESI-Massenspektrum des Komplex Tetrakis-(2-(5-
methoxyphenyl)-pyridin-C 2,N’)-dichloro-diiridium 60. Es treten
keine Fragmente des dinuklearen Komplexes auf.

6.21. Die Fragmente oberhalb von 750 m/z lassen sich der Zielverbindung und
entsprechenden Fragmenten mit abgespaltenen Bromatomen und Methylgrup-
pen der Liganden zuordnen (siehe Tabelle in Abbildung 6.21). Unterhalb von
700 m/z können die Signale Fragmenten mit zwei Liganden zugewiesen werden.
Aus dem Massenspektrum kann geschlossen werden, dass im Wesentlichen das
gewünschte Produkt vorliegt. Im Gegensatz hierzu zeigt sich im 1H-NMR-Spektrum,
dass das Produkt stark verunreinigt war. Im Bereich von 4,0–2,5 ppm finden sich
mehrere Singuletts ähnlicher Intensität, welche von der Methoxygruppe des Ziel-
komplexes 61 verursacht werden könnten. Auch im Aromatenbereich sind Signa-
le zu erkennen, die vom Zielprodukt 61 stammen können, jedoch ist eine genaue
Auswertung aufgrund der starken Verunreinigungen nicht möglich.

Insgesamt erweist sich das Produkt 61 als deutlich empfindlicher gegenüber
äußeren Einwirkungen als die anderen in dieser Arbeit synthetisierten phenyl-
pyridinbasierenden Iridiumkomplexe. So zersetzt sich der Ir(MeOppy)2(dbrppy)-
Komplex 61 als Feststoff bei Kontakt mit Luft in wenigen Tagen, wobei die rote
Farbe in einen bronzemetallischen Glanz übergeht. In nichtentgasten Lösemit-
teln ist der Komplex völlig instabil und zersetzt sich praktisch sofort. Eine weite-
re säulenchromatographische Aufreinigung, z. B. mit verschiedenen stationären
Phasen (z. B. Aluminiumoxid), ist somit praktisch undurchführbar.
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Abbildung 6.21.: ESI-Massenspektrum des aufgereinigten
Ir(MeOppy)2(dbrppy)-Komplexes 61.

Es zeigte sich weiterhin, dass das Rohprodukt bei Anregung mit einer UV-Lampe
(ca. 360 nm) keinerlei Lumineszenz zeigte; im Gegensatz zu den vorher synthe-
tisierten Komplexen Ir(ppy)2(dbrppy) 37 und Ir(dfppy)2(dbrppy) 58. Desweiteren
konnte wegen der Instabilität des Komplexes Ir(MeOppy)2(dbrppy) 61 nicht davon
ausgegangen werden, dass dieser die weiteren geplanten Reaktionen unzersetzt
überstehen würde. Aus diesem Grund wurde von weiteren Darstellungsversuchen
abgesehen und die Synthese der Verbindung 61 eingestellt.

6.1.8. fac-Ir(ppz)2(dbrppy)

Inspiriert durch die Arbeiten von Thompson und Morton, welche 1-Phenylpy-
razolderivate als Liganden für lumineszierende cyclometallierte Iridiumkomple-
xe einsetzten,120,122 kam die Idee auf, die in dieser Arbeit vorgestellte Route
auch zur Synthese 1-phenylpyrazolhaltiger Monomerkomplexe anzuwenden. Das
Hauptaugenmerk lag hierbei auf dem Einfluss des Pyrazolringes einerseits auf
die Synthese sowie andererseits auf das Emissionsverhalten im Monomerkom-
plex und im Polymer.

Die geplante Syntheseroute (Abbildung 6.22 Route A) sah vor, analog der Phen-
ylpyridin-haltigen Iridiumkomplexe in einem ersten Schritt den µ-chloroverbrück-
ten Tetrakis-(1-phenylpyrazol-C 2,N’)-dichloro-diiridium-Komplex 64 herzustellen,
um diesen dann in einem zweiten Reaktionsschritt mit 2-(4-Bromphenyl)-5-brom-
pyridin 39 zum gewünschten Monomerkomplex fac-Ir(ppz)2(dbrppy) 62 umzuset-
zen.
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Abbildung 6.22.: Synthese von fac-Bis-(1-phenylpyrazol-C 2,N’)(2-
(4-bromophenyl)-5-brompyridin-C 2,N’)iridium 62. Die geplan-
te Reaktionssequenz führte nicht zum gewünschten Produkt
Ir(ppz)2(dbrppy) 62 (Route A), sondern durch Austausch eines
Phenylpyrazolliganden durch ein Dibromphenylpyridin 39 zum
Ir(ppz)(dbrppy)2 63 (Route B).

Die Darstellung des µ-chloroverbrückten Precursorkomplexes Tetrakis-(1-phe-
nylpyrazol-C 2,N’)(µ-dichloro)-diiridium 64 erfolgte analog den vorher vorgestell-
ten Routen zu den µ-Chloro-Precursorkomplexen 17, 57 und 60 aus kommerzi-
ell erhältlichem 1-Phenylpyrazol 43 und Iridiumtrichlorid-Hydraten (Mono- oder
Trihydrat) in einem Ethoxyethanol/Wasser-Gemisch bei 120°C. Im Gegensatz zu
den gelben phenylpyridinbasierten µ-Chlorokomplexen änderte sich die Farbe
der Suspension in diesem Fall nach weiss, was auf die höhere Elektronendichte
der Pyrazolringe im Vergleich zu den Pyridinen zurückzuführen ist. Der Fest-
stoff wurde abgesaugt und mit Aceton und Ethanol gewaschen. Der Filterku-
chen wurde in Methylenchlorid gelöst, wobei das Produkt eine wesentlich bessere
Löslichkeit aufweist als die analogen Phenylpyridinderivate. Nach Zugabe eines
Toluol/Hexan-Gemisches und Entfernen des Methylenchlorids wurde das Produkt
bei –20°C im Eisschrank zur Kristallisation gebracht. Der Komplex Tetrakis-(1-
phenylpyrazol-C 2,N’)(µ-dichloro)-diiridium 64 konnte in einer Ausbeute von 62%
erhalten werden.

Das Auftreten von sieben Resonanzen im Protonenspektrum und die beiden
Fragmentsignale bei 849,4 m/z (Ir2Cl(ppz)3

+) und 479 m/z (Ir(ppz)2
+) im Massen-

spektrum belegen, dass es sich bei dem Produkt um den Tetrakis-(1-phenylpyra-
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Abbildung 6.23.: ESI-Massenspektrum des Komplexes Ir(ppz)(dbrppy)2.
Die Fragmente bei 960 m/z (Ir(ppz)(dbrppy)2

+), 817 m/z
(Ir(dbrppy)2

+) und 648 m/z (Ir(ppz)(dbrppy) +) sowie das Feh-
len der Massen von 791 m/z (Ir(ppz)2(dbrppy) +) und 633 m/z
(Ir(ppz)(dbrppy) +) zeigen den eigentlichen Verlauf der Synthese.

zol-C 2,N’)(µ-dichloro)-diiridium-Komplex 64 handelt.

Analog zu den Syntheseverfahren zur Darstellung der phenylpyridinbasieren-
den µ-Chlorokomplexe wurde 1-Phenylpyrazol-µ-Chlorokomplex 64 mit sechs
Äquivalenten 2-(4-Bromphenyl)-5-brompyridin 39 und zwei Äquivalenten Silber-
triflat in entgastem 2-Ethoxyethanol bei 110°C umgesetzt, wobei ein gelber Fest-
stoff ausfiel. Der Feststoff wurde abgesaugt und mit Hexan, Ether, Aceton und
Wasser gewaschen und das Rohprodukt säulenchromatographisch an Kieselgel
mit Methylenchlorid als Eluent aufgereinigt.

Unerwarteterweise sind im 1H-NMR-Spektrum lediglich 19 Protonen zu erken-
nen, jedoch wären bei der Struktur des Ir(ppz)2(dbrppy)-Komplexes 62 20 Pro-
tonen zu erwarten gewesen. Aus diesem Grund wurde der Komplex durch ein-
und mehrdimensionale NMR-Spektroskopie und ESI-Massenspektroskopie einge-
hend untersucht. Im Massenspektrum in Abbildung 6.23 zeigte sich durch das
völlige Fehlen der erwarteten Fragmente bei 791 m/z (Ir(ppz)2(dbrppy) +) und
479 m/z (Ir(ppz)2

+), dass es sich bei dem Komplex nicht um den anvisierten Kom-
plex Ir(ppz)2(dbrppy) 62 handeln konnte. Signale bei den Massen 960 m/z Ir(ppz)-
(dbrppy)2

+ sowie die Fragmentsignale 817 m/z Ir(dbrppy)2
+ und 648 m/z Ir(ppz)-

(dbrppy) + lassen den Schluss zu, dass durch den Austausch eines Phenylpyrazol-
liganden durch einen überschüssigen Dibromphenylpyridinliganden der Komplex
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Ir(ppz)(dbrppy)2 63 gebildet wurde (Abbildung 6.22 Route B).
Ein detaillierter Strukturnachweis des Komplexes wurde durch die Kombinati-

on von TOCSY, COSY- und ROESY-Korrelationsspektren erreicht. Im eindimensiona-
len 1H-NMR-Spektrum sind 19 Protonen zu sehen, was mit der Anzahl der Proto-
nen im Ir(ppz)(dbrppy)2-Komplex übereinstimmt. Die genaue Zuordnung der Re-
sonanzen ist in Abbildung 6.24 auf Seite 86 gezeigt. Die faciale Struktur des Kom-
plexes belegt sich durch die Kreuzsignale zwischen den Signalen bei 7,77, 7,57
und 7,15 ppm (Pyridine und Pyrazole). Ein HMBC- 1H- 13C-Korrelationsspektrum
liefert in diesem Fall – wie auch beim Ir(dfppy)2(dbrppy) 58 (Abschnitt 6.1.6) –
wegen der kurzen Relaxationszeit besonders im anionischen Phenylring keine ex-
akt interpretierbaren Signale und dient nur zur Bestätigung der Zuordung – über
das HSQC-Korrelationsspektrum – der mehrdimensionalen Protonenspektren.

Um dennoch den gewünschten Komplex Ir(ppz)2(dbrppy) 62 zu erhalten, muss-
ten die Reaktionsparameter so abgeändert werden, dass ein Ligandaustausch ei-
nes 1-Phenylpyrazols durch ein Dibromphenylpyridin nicht stattfinden kann. Ein
Absenken der Temperatur kam jedoch hierbei nicht in Frage, da die Umlage-
rung von meridionalen zum facialen Komplex erst bei Temperaturen größer 90°C
stattfindet. Die einzige Möglichkeit, einen Austausch der Liganden zu unterbin-
den, besteht darin, die Äquivalente an Phenylpyridin zu verringern, da während
der Reaktion wahrscheinlich zunächst primär die Koordinationsstellen besetzt
werden, welche vorher durch die Chloroliganden belegt wurdeni. Der Ligandaus-
tausch von 1-Phenylpyrazol gegen 2-Phenylpyridin findet erst in einem zweiten
Schritt statt.

Entsprechend diesem Modell wurde die Reaktion von Tetrakis-(1-phenylpyra-
zol-C 2,N’)-dichloro-diiridium mit drei anstelle der sechs Äquivalente 2-(4-Brom-
phenyl)-5-brompyridin 39 in Ethoxyethanol bei 110°C durchgeführt. Das Roh-
produkt wurde analog dem ersten Versuch aufgearbeitet. Das isolierte Produkt
bestand jedoch ebenfalls ausschließlich aus dem Ir(ppz)(dbrppy)2-Komplex 63.
Die favorisierte Substanz Ir(ppz)2(dbrppy) 62 konnte auch bei diesem Experiment
weder NMR- noch massenspektrometrisch nachgewiesen werden.

Um stark bevorzugten Ligandaustausch durch überschüssiges Dibromphenyl-
pyridin 39 zu verhindern, wurden in einem weiteren Versuch nur die minimal
benötigte Menge von zwei Äquivalenten Dibromphenylpyridin 39 unter ansons-
ten identischen Bedingungen (2 Äquivalente Silbertriflat, 110°C, Ethoxyethanol)
eingesetzt. Durch Erkenntnisse, welche aus den parallel durchgeführten Syn-
thesen zur Darstellung von fac-Ir(dfppz)2(dbrppy) 67 (Beschreibung der Versu-

iIm Falle einer Umlagerung wäre die Darstellung rein meridionaler Iridiumkomplexe
nicht möglich.120,121 Desweiteren sprechen die transständigen Stickstoffe des Komplexes
Ir(ppy)2(acac) und ähnlicher Systeme123,135 für diesen Mechanismus.
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Abbildung 6.24.: 1H-NMR (oben) und ROESY-Korrelationsspektrum (unten)
des Komplexes Ir(ppz)(dbrppy)2 inklusive Signalzuordung. Die In-
terligandkopplungssignale sind im 2D-Spektrum hervorgehoben.
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che siehe Abschnitt 6.1.9) gewonnen wurden, lag die Vermutung nahe, dass der
Ir(ppz)2(dbrppy)-Komplex 62 empfindlich gegenüber Kieselgel ist und von die-
sem zersetzt wird. Das Rohprodukt wurde deshalb diesmal nur abgesaugt, mit
Hexan, Ether und Aceton gewaschen, in Methylenchlorid gelöst und mit einem
Hexan/Toluol-Gemisch versetzt. Das Methylenchlorid wurde destillativ entfernt
und das Produkt im Eisschrank bei –20°C auskristallisiert. Es konnte allerdings
wiederum nur eine dunkle, nichtkristalline Substanz isoliert werden, die im 1H-

NMR-Spektrum kein definiertes Produkt erkennen lässt. Da sich eine säulenchro-
matographische Aufarbeitung an Kieselgel verbot, wurden keine weiteren Versu-
che zur Aufarbeitung und Darstellung des Komplexes Ir(ppz)2(dbrppy) 62 unter-
nommen. Weiterhin konnte wegen der Labilität des Komplexes davon ausgegan-
gen werden, dass unter den Reaktionsbedingungen der Polymerisationsreaktio-
nen nach Suzuki bzw. Yamamoto, unter denen starke Liganden wie 2,2’-Bipyridin
und Triarylphosphine frei in Lösung vorkommen, Austauschreaktionen stattfin-
den würden.

Insgesamt erweist sich die erarbeitete Methode, µ-Chlorokomplexe mit Silber-
triflat und dem »Ankerliganden« 39 in die entsprechenden Monomerkomplexe
zu überführen, als nicht auf die Synthese des Ir(ppz)2(dbrppy)-Komplexes 62 an-
wendbar. Der Grund liegt im unerwarteten Ligandaustausch eines Phenylpyra-
zolliganden gegen einen 2-(4-Bromphenyl)-5-brompyridin 39, welcher vermutlich
durch die elektronenreichen Pyrazolringe erst ermöglicht wird.

6.1.9. fac-Ir(dfppz)2(dbrppy)

Parallel zu den in Abschnitt 6.1.8 beschriebenen Syntheseversuchen zur Dar-
stellung von Ir(ppz)2(dbrppy) wurden Anstrengungen unternommen, den struk-
turverwandten Komplex fac-Bis-(1-(2,6-difluorphenyl)-pyrazol-C 2,N’)(2-(4-brom-
phenyl)-5-brompyridin-C 2,N’)iridium 67 herzustellen. Die gewonnenen Erkennt-
nisse aus der jeweiligen Synthese flossen dabei in die Darstellung des jeweils
anderen Phenylpyrazol-Iridium-Komplexes mit ein.

In Abbildung 6.25 sind die geplanten Wege zur Herstellung der Substanz auf-
geführt. Analog zu anderen Routen war der erste Schritt zunächst die Synthese
eines Ir2Cl2(dfppz)4-Komplexes 65, welcher durch die Reaktion von zwei bis zwei-
einhalb Äquivalenten des vorher synthetisierten 1-(2,4-Difluorphenyl)-pyrazols
(Abschnitt 6.1.4) mit Iridium(III)-chlorid-Hydraten (Mono- oder Trihydrat) in ei-
nem entgasten 2-Ethoxyethanol-Wassergemisch unter Rückfluss hergestellt wur-
de. Das weiße Produkt wurde abgesaugt und mit Aceton und Hexan gewaschen, in
Methylenchlorid gelöst und mit einem Hexan/Toluol-Gemisch versetzt. Nach Ent-
fernen des Methylenchlorids wurde das Produkt über Nacht im Kühlschrank aus-
kristallisiert. Der Erfolg zeigt sich im ESI-Massenspektrum sowohl im Kationen-
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Abbildung 6.25.: Versuchte Synthesemethoden zur Darstellung des Kom-
plexes Ir(dfppz)2(dbrppy) 67. Anstelle des gewünschten Produk-
tes 67 konnte der Komplex 68 in relativ guten Ausbeuten erhalten
werden.

als auch im Anionenmodus, in denen jeweils die entsprechenden Fragmente nach-
gewiesen werden können, und desweiteren im Protonenkernresonanzspektrum.

Die nachfolgene Darstellung des Ir(dfppz)2(dbrppy)-Komplexes wurde identisch
zu den anderen Synthesen von heteroleptisch triscyclometallierten Iridiumkom-
plexen durchgeführt. Der Tetrakis-(1-(2,6-difluorphenyl)-pyrazol-C 2,N’)-dichloro-
diiridium-Komplex 65 wurde hier jedoch durch die gewonnenen Erkenntnisse bei
der Synthese des Ir(ppz)2(dbppy)-Komplexes 62 von Anfang an nicht mit sechs,
sondern nur mit drei Äquivalenten 2-(4-Bromphenyl)-5-brompyridin 39 und zwei
Äquivalenten Silbertriflat in 2-Ethoxyethanol umgesetzt. Hierdurch sollte ein mö-
glicher Ligandaustausch eines 1-(2,6-Difluor)-phenylpyrazols 44 durch ein 2-(4-
Bromphenyl)-5-brompyridin 39 vermieden werden. Der Reaktionsansatz wurde
über Nacht erhitzt, wobei die Farbe während der Umsetzung von weiss nach
grüngelb wechselte. Anschließend wurde das ausgefallene Produkt abgesaugt
und mit Ether, Hexan und Wasser gewaschen. Da der gelbe Feststoff an Kiesel-
gel mit Methylenchlorid nicht zu eluieren war und weiterhin die Frage im Raum
stand, was mit den Komplexen beim Kontakt mit dem Säulenmaterial passiert,
wurden verschiedene Eluentmischungen ausprobiert. Aceton stellte sich hierbei
als brauchbarer Eluent heraus, welcher den Komplex eluieren konnte. Während
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Abbildung 6.26.: 1D-NMR-Spektrum des Komplexes Ir(dbppy)(dfppz) 68
inklusive Zuordung.

der chromatographischen Trennung lumineszierte die Komplexfraktion im UV-

Licht grün. Im Gegensatz zu den phenylpyridinkoordinierten Komplexen leuchte-
te interessanterweise das gelbe Eluat nicht mehr im UV-Licht, sobald es die Säule
verlassen hat. Nach Entfernen des Lösemittels verblieb als Rückstand eine gelbe,
kristalline Substanz.

Die massenspektrometrische Analyse mittels ESI gestaltete sich schwierig. So
treten Signale bei 864 und 551 m/z auf, die für die Bildung des gewünschten Kom-
plexes Ir(dfppz)2(dbppy) sprechen. Desweiteren treten starke Peaks bei 314, 233
und 154 m/z auf, die sich dem 2-(4-Bromphenyl)-5-brompyridin 39 (bzw. 39–Br
und 39–2Br) zuordnen lassen und in dieser Intensität zuvor in keinem Massen-
spektrum der anderen Iridiumkomplexe vorgekommen waren. Im 1H-NMR-Spek-
trum sind mit zwölf Protonen im Aromatenbereich für Verbindung 68 vier Was-
serstoffe zu wenig vorhanden. Einen entscheidenden Hinweis auf die Anzahl der
Difluorphenylpyrazolliganden liefern die beiden Protonen in Nachbarschaft der
Fluoratome, die neben ihrer exponierten chemischen Verschiebung – 5,3 und
6,5 ppm – auch ein charakteristisches Aufspaltungsmuster durch die Asymmetrie
des Komplexes besitzen sollten (vergl. hierzu Spektrum von Ir(dfppy)2(dbrppy)
58). Anstelle der entsprechenden Multipletts finden sich jedoch je ein klares Du-
blett (5,3 ppm) und ein Triplett (6,5 ppm). Das spricht stark dafür, dass im Kom-
plex lediglich ein einziger 1-(2,6-Difluorphenyl)-pyrazol-Ligand vorhanden ist.
Die restlichen Signale können durch mehrdimensionale NMR-Spektroskopie (COSY,

TOCSY, HSQC, HMBC) dem Pyrazolring und dem Dibromphenylpyridinliganden zuge-
wiesen werden. Diese Tatsache lässt für das ESI-Massenspektrum den Schluss
zu, dass z. B. bei der Verdampfung der Probe ein Ligandaustausch von 2-(4-
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Bromphenyl)-5-brompyridin durch 1-(2,6-Difluorphenyl)-pyrazol stattfindet und
so das Signal bei 551 m/z am intenstivsten auftritt. Dadurch könnten auch die
unerwartet intensiven Fragmentsignale des 2-(4-Bromphenyl)-5-brompyridin er-
klärt werden. Das Auftauchen des schwachen Signals bei 865 m/z, welches dem
Molpeak der Zielsubstanz entspricht, könnte ebenfalls auf einen solchen Ligand-
austausch zurückgeführt werden.

Aufgrund der vermutlichen Instabilität der gewünschten Zielverbindung 67,
welche durch alle getesteten Aufreinigungsmethoden zersetzt wird, wurden wei-
tere Syntheseversuche zu ihrer Darstellung eingestellt. Es kann weiterhin davon
ausgegangen werden, dass unter den verhältnismässig drastischen Bedingungen
der Polymerisation nach Yamamoto und Suzuki bei den Komplexen wie 67 erst
recht Ligandaustausch eintritt.

Aus den in den vorherigen Abschnitten beschriebenen Syntheseversuchen zur
Darstellung heteroleptisch koordinierter Iridiumkomplexe können die nachfol-
gend beschriebenen Erkenntnisse abgeleitet werden. So zeigen diejenigen Kom-
plexe die höchste Stabilität, bei denen die beiden Liganden ähnliche elektroni-
sche Verhältnisse besitzen. Dies ist bei den Liganden 2-Phenylpyridin 21, 2-(4,6-
Difluorphenyl)-pyridin 45 und 2-(4-Bromphenyl)-5-brompyridin 39 und den dar-
aus hergestellten Iridiumkomplexen Ir(ppy)2(dbrppy) 37 und Ir(dfppy)2(dbrppy)
58 der Fall. Diese beiden konnten mittels der ausgearbeiteten Synthesestrategie
als einzige sauber und unzersetzt isoliert werden. Im Unterschied hierzu stellten
sich die Komplexe Ir(MeOppy)2(dbrppy) 61, Ir(ppz)2(dbrppy) 62 und Ir(dfppz)2-
(dbrppy) 67 mit elektronisch stark unterschiedlichen Liganden im Vergleich zu
2-(4-Bromphenyl)-5-brompyridin 39 als sehr instabil gegenüber Sauerstoff, pro-
tischen und polaren Lösemitteln heraus. Ein Grund hierfür könnten in diesen
Ligandkonstellationen verstärkte Cis/Trans-Effekte sein, welche einen Ligandaus-
tausch erleichtern bzw. erst ermöglichen. Es zeigt sich somit, dass die hier erar-
beitete Strategie zur Darstellung heteroleptisch triscyclometallierter Iridiumkom-
plexe keine allgemein anwendbare Route darstellt, sondern ihr Gelingen von der
Ligandkombination des Zielkomplexes abhängt.
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6.2. Synthese iridiumkomplexhaltiger Polyfluorene nach
Yamamoto

Die Homopolymerisation von Dihalogenarylen bzw. von Dihalogenfluorenen nach
Yamamoto mit Ni(COD)2 und 2,2’-Bipyridin stellt die einfachste Methode zur Dar-
stellung von Polyparaphenylenen und Polyfluorenen dar.82 Die in den vorheri-
gen Abschnitten beschriebenen heteroleptischen Iridiumkomplexe enthalten als
Kupplungsgruppen jeweils zwei Bromsubstituenten in den Positionen fünf des
Pyridinringes und Position vier des Phenylringes. Sie können somit einfach durch
statistische Copolymerisation in den gewünschten Stoffmengenverhältnissen mit
2,7-Dibromfluorenen zum Zielpolymer umgesetzt werden. Durch die Inertheit der
Iridiumkomplexe sollten diese die Reaktionsbedingungen während der Yamamoto-
Kupplung ohne Ligandaustausch (z. B. mit dem zugesetzten 2,2’-Bipyridin) über-
stehen.

6.2.1. Darstellung des Fluorenmonomerbausteins

9,9-Disubstituierte Dibromfluorene stellen den zentralen Monomerbaustein al-
ler im Rahmen dieser Arbeit synthetisierten Polymere dar. Die gewählte Syn-
theseroute (Abbildung 6.27) zum Aufbau des in dieser Arbeit genutzten Fluo-
renmonomers nutzt die von Woo und Inbasekaran (Dow-Chemical) entwickelte
Synthese zur Darstellung 9,9-dialkylierter Fluorene.136 Kommerziell erhältliches
2,7-Dibromfluoren 69 wurde in entgastem DMSO mit einem großen Überschuss
an Natronlauge nacheinander zweimal deprotoniert und mit zwei Äquivalenten
an 1-Brom-2-ethylhexan an Position neun zum 2,7-Dibrom-9,9-di(2-ethylhexyl)-
fluoren 36 dialkyliert. Nach Verdünnen der Reaktionsmischung mit Wasser und
MTBE wurde das Lösemittel entfernt und das verbleibende Rohprodukt säulen-
chromatographisch an Kieselgel mit Pentan als Eluent aufgereinigt. Das Produkt
fiel als schwach grüngelbliches Öl an, welches neben dem dialkylierten Fluoren
36 in im NMR nicht nachweisbaren Mengen monoalkyliertes 2,7-Dibromfluoren 71
enthielt. Dieses kann in OLEDs zu Ketodefekten und zur bereits vorher erwähnten,
ungewollten Grünemission führen.92–94,99,99 Das Entfernen der monoalkylierten
Spezies 71 gelang nach einem von Meijer erarbeiteten Verfahren durch Depro-
tonieren mit einem großen Überschuss an Kalium-tert.-butanolat in absolutem
THF, wobei sich die Lösung orange färbte, und anschließender Filtration über
trockenes, basisches Aluminiumoxid (Alox). Die gelbe Substanz verblieb hierbei
auf der Säule. Das Filtrat wurde zur Trockene eingeengt und in trockenem He-
xan suspendiert. Nach Filtration zur Entfernung von nichtlöslichem Butanolat
wurde das Lösemittel entfernt. Dieser Reinigungschritt wurde so lange wieder-
holt, bis die Zugabe von tert.-Butanolat keine Färbung mehr verursachte, was im
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Abbildung 6.27.: Darstellung des Monomers 2,7-Dibrom-9,9-di(2-
ethylhexyl)-fluoren 36. Als Nebenprodukt entstehendes monoalky-
liertes Dibromfluoren 71, muss durch einen gesonderten Aufarbei-
tungsschritt entfernt werden.

Allgemeinen nach dem zweiten Durchgang erreicht war.125 Abschließend wur-
de das so erhaltene, farblose bis schwach gelbliche Öl in Ethanol gelöst und bei
–20°C eine Woche lang auskristallisieren gelassen. Es konnte so das 9,9-Bis-(2-
ethylhexyl)-2,7-dibromfluoren in sehr hoher Reinheit in einer Ausbeute von ca.
75% als wachsartiger, farbloser Feststoff erhalten werden. Das 1H- und 13C-NMR-

Spektrum bestätigen die Konstitution und somit das Gelingen der Synthese.

6.2.2. Herstellung reinen Polyfluorens und komplexhaltiger
Polyfluorencopolymere

Die Synthese der iridiumkomplexhaltigen Polyfluorene erfolgte gemäß der Ziel-
setzung allgemein durch die Methode nach Yamamoto mit Ni(COD)2

82 und 2,2’-
Bipyridin als Kupplungsreagenzien. Hierzu wurde das 2,7-Dibrom-9,9-di(2-eth-
ylhexyl)-fluoren 36 mit jeweils zwei, fünf und zehn Molprozent des Komplexes
Ir(ppy)2(dbrppy) 37 zu den Polymeren 27-(10%), 27-(5%) und 27-(2%) umgesetzt.
Analog konnte durch Umsetzung des Fluorenmonomerbausteins 36 mit fünf Pro-
zent des Monomerkomplexes Ir(dfppy)2(dbrppy) 58 das Polymer 28-(5%) erhalten
werden. Für Vergleichsmessungen wurde das 2,7-Dibrom-9,9-di(2-ethylhexyl)-
fluoren 36 zum entsprechenden Homopolymer 2,7-Poly-9,9-di(2-ethylhexyl)fluo-
renylen 72 polymerisiert. Abbildung 6.28 skizziert die jeweils durchgeführten
Synthesen.

Zunächst wurden Ni(COD)2, 2,2’-Bipyridin und Cyclooctadien in einem DMF/Tolu-
ol-Gemisch zur Bildung des reaktiven Komplexes für 30 Minuten auf 80°C erhitzt
und anschließend die Monomere in den jeweiligen Stoffmengenverhältnissen in
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Abbildung 6.28.: Syntheserouten der Polymere 72, 27-(10%), 27-(5%),
27-(2%) und 28-(5%). Route A: Direkte Synthese aus dem Fluoren-
monomer 36 und den entsprechenden Monomerkomplexen 58 und
37. Route B: Synthese eines Precursorpolymers 32 mit nachfolgen-
der Komplexierung.

abs. Toluol mittels Überführungskanüle zugefügt. Die Reaktionsmischung wur-
de unter gutem Rühren eine Woche bei 80°C erhitztii. Durch Zugabe von Salz-
säure wurde die Polymerisation abgebrochen, der Ansatz mit Methylenchloridiii

verdünnt und mit Salzsäure gewaschen. Zur Entfernung von restlichem Nickel
wurde die organische Phase mit einer gesättigten Na4-EDTA-Lösung kräftig über
Nacht gerührt. Die organische Phase wurde nach Waschen mit Wasser eingeengt
und der Rückstand an Kieselgel mit Methylenchlorid säulenchromatographisch
aufgereinigt. Das Filtrat wurde größtenteils von Lösemittel befreit und im zehn-

iiUm endständiges Brom zu entfernen, können einen Tag vor Beendigung der Reaktion 0,1 Äqui-
valente entgastes Brombenzol zugefügt werden. Man erhitzt noch einen Tag unter Rückfluss
und arbeitet wie beschrieben auf.

iiiChloroform, speziell entstabilisiertes, sollte wegen möglicher Zersetzungsprodukte, die mit dem
Polymer reagieren können, nicht verwendet werden!
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fachen Volumen Aceton ausgefällt. Zur Entfernung von oligomeren Bestandteilen
wurde das Polymer in einer Soxhletapparatur drei Tage mit Aceton extrahiert,
anschließend in Toluol gelöst und in Methanol ausgefällt. Die Ausbeuten lagen
zwischen 60–70%. Zur weiteren Entfernung von höhermolekularen Oligomerbe-
standteilen kann eine Extraktion mit Ethylacetat durchgeführt werden, worauf in
dieser Arbeit aber meist verzichtet wurde.

Im Gegensatz zu den komplexhaltigen Polyfluorenen der Struktur 27, bei de-
nen der Komplexgehalt zwei, fünf und zehn Molprozent Iridiumbausteine be-
trägt, wurde mit dem Ir(dfppy)2(dbrppy)-Komplex 58 nur das Polymer 28-(5%)
mit fünf Prozent Komplexbausteinen synthetisiert, da wegen der geringen Aus-
beuten der Komplexsynthese und der daraus resultierenden geringen vorhande-
nen Substanzmengen nicht genügend Material für eine vollständige Palette von
Polymeren zur Verfügung stand.

6.2.3. Synthese des Komplexpolymers 27-(10%) über eine
polymeranaloge Route

Synthese des Precursorpolymers 32-(10%)

Die Synthese des Polymers 32-(10%) aus dem Fluorenbaustein 2,7-Dibrom-9,9-
di(2-ethylhexyl)-fluoren 36 und zehn Molprozent 2-(4-Bromphenyl)-5-brompyri-
din 39 wurde analog der Synthese der anderen Polyfluorenderivate aus Abschnitt
6.2.2 nach Yamamoto durchgeführt (siehe hierzu Abbildung 6.28 Route B).

Nach Abbruch der Reaktion mit Salzsäure und anschließender salzsaurer Auf-
arbeitung resultierte eine grün lumineszierende Lösung, was sich auf die Ko-
ordination des entstehenden Ni 2+ an der Phenylpyridin-Monomereinheit zurück-
führen lässt. Um das koordinierte Nickel zu entfernen, wurde so lange mit einer
gesättigten Na4EDTA-Lösung gewaschen, bis die grüne Lumineszenz verschwun-
den war und eine klare, bläulich lumineszierende Lösung vorlag. Anschließend
wurde die organische Phase über Nacht mit einer gesättigten Na4EDTA-Lösung
kräftig gerührt, um letzte Reste von Nickelionen zu entfernen. Nach Waschen
mit Wasser und Einengen folgte eine säulenchromatographische Aufreinigung
des Polymers an Kieselgel mit Methylenchlorid als Eluent und anschließendem
Ausfällen in Aceton. Nach einer dreitägigen Extraktion mit Aceton am Soxhle-
textraktor zur Entfernung von oligomeren Betandteilen wurde das Polymer in
Toluol gelöst und in Methanol ausgefällt. Das Polymer 32-(10%) konnte in einer
Ausbeute von 72% als weiße Substanz erhalten werden.
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Polymeranaloge Synthese des Komplexpolymeren 27-(10%)

Die Darstellung des Polymers 27-(10%) aus dem Precursorpolymer 32-(10%) er-
folgte nach der in Abbildung 6.28 auf Seite 93 gezeigten Route B durch polymer-
analoge Umsetzung mit dem Precursorkomplex Ir2Cl2(ppy)4 17 und Silbertriflat.

Das Precursorpolymer 32-(10%) wurde hierzu in einem Gemisch aus entgas-
tem Toluol und dem halben Volumen entgastem 2-Ethoxyethanol gelöst und –
bezogen auf die einpolymerisierten Ligandeinheiten – mit den doppelten Äquiva-
lenten des Precursorkomplexes Ir2Cl2(ppy)4 17 und vier Äquivalenten Siltertriflat
versetzt und 24 Stunden auf 95°C erhitzt. Der Feststoff (unreagierter Precursor-
komplex) wurde anschließend abfiltriert. Nach dem Waschen mit Toluol wurde
die Lösung vollständig eingeengt, der Feststoff in Methanol ausgefällt und so lan-
ge mit Methanol nachgewaschen, bis das Filtrat klar ablief. Zur Entfernung von
Resten an unreagiertem Precursorkomplex wurde das Polymer noch einen Tag
mit Aceton in einer Soxhletapparatur extrahiert. Das Polymer 27-(10%) konnte in
einer Ausbeute von 98% erhalten werden.

6.2.4. Charakterisierung der Polyfluorene

Zur Charakterisierung des Polyfluorens 72, des Precursorpolymeren 32-(10%)
und der iridiumhaltigen Komplexpolymere 27-(10%), 27-(5%) und 27-(2%) wur-
den 1H- und 13C-NMR-Spektren gemessen. Die Bestimmung der Molmassen wurde
mittels GPC-Analyse mit Kalibration gegen Polystyrol durchgeführt. Ein Problem
hierbei sind die unterschiedlichen hydrodynamischen Volumina des nahezu ket-
tensteifen Polyfluorens (sog. Hairy-Rod) im Vergleich zu Polystyrol, was zu Ab-
weichungen der gemessenen gegenüber der tatsächlichen Molmasse führt. Aus
diesem Grund stellen die angegebenen Werte nur relative Größen dar.

Strukturbestimmung

Abbildung 6.29 zeigt die Aromatenbereiche der Protonenspektren von reinem Po-
lyfluoren 72 und der iridiumkomplexhaltigen Polyfluorene 27-(10%), 27-(5%) und
27-(2%). Klar erkennbar sind hierbei die charakteristischen Resonanzen der Pro-
tonen der Fluorenwiederholungseinheit bei 7,85 ppm (H-3) und die Signale bei
7,72 ppm und 7,67 ppm (H-1, H-2). Bei den iridiumkomplexhaltigen Polymeren
zeigen sich zusätzlich breite Resonanzen, die sich über den Bereich von 8,1 bis
7,9 ppm und 7,2 bis 6,6 ppm erstrecken und die den Wasserstoffen des Iridium-
komplexes zugeordnet werden können (vergleiche Spektrum Abbildung 6.12 auf
Seite 72).

Da die von der copolymerisierten Komplexeinheit verursachten Absorptionen
lediglich als breite Banden zu erkennen sind, gestaltete sich ein direkter Nach-
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Abbildung 6.29.: Aromatenbereich des Protonenspektrums von 72 und
der Komplexpolymere 27-(10%), 27-(5%) und 27-(2%). Die Absorp-
tionen des einpolymerisierten Iridiumkomplexes sind mit * mar-
kiert.

weis des Einbaus der Komplexeinheiten in die Hauptkette und deren Quantifizie-
rung mittels NMR schwierig. Jedoch kann eine Verunreinigung mit (evtl. umge-
wandelten) Komplexmonomeren und weiteren niedermolekularen Bestandteilen
durch wiederholte Aufreinigung mittels Säulenchromatographie und Fällungsme-
thoden ausgeschlossen werden. Ein deutliches Indiz für eine gelungene Copoly-
merisation kann aus dem Vergleich der optischen Eigenschaften (Absorption und
Photolumineszenz) der verschiedenen Komplexpolymere 27 mit komplexfreien
Polyfluorenen 72 abgeleitet werden. Es zeigen sich im UV/Vis-Spektrum charakte-
ristische Absorptionsbanden bei Wellenlängen größer 425 nm, die vom copolyme-
risierten Komplex stammeniv. Den stärksten Hinweis auf eine gelungene Einbin-
dung des Komplexes in das Polymer liefert die Verschiebung des Emissionsma-
ximums der Komplexpolymere 27 verglichen mit dem Homopolymer 72 von 420
auf 600 nm. Der eigentliche Nachweis einer gelungenen Copolymerisation wur-
de durch die Synthese einer Modellverbindung 77, einem sogenannten Modelllu-
mophor ermöglicht. Ein Vergleich der UV/Vis- und Photolumineszenzspektren der
Komplexpolymere 27 mit den denen des Modelllumophors 77 belegen den erfolg-
reichen Einbau des Komplexcomonomers in das Polymerv.

Im 13C-NMR-Spektrum des Komplexpolymers 27-(10%) sind wegen des gering-

ivFür eine vollständige Beschreibung der optischen Eigenschaften der Polymere siehe Abschnitt
7.2

vZur Struktur des Modelllumophors 77 und dessen spektrale Eigenschaften siehe Kapitel 8
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Abbildung 6.30.: HSQC-Kopplungsspektrum von 27-(10%) zur indirekten
Lokalisation von Kohlenstoffsignalen des copolymerisierten Iridi-
umkomplexes mittels Vergleich eines HSQC-Spektrums des Modell-
lumophors 77. Einzelne übereinstimmende Bereiche sind mit �
markiert.

en Gehaltes an Komplex von nur ca. zehn Prozent und der durch das Quadru-
polmoment des Iridiumkerns verursachten hohen Linienbreite keine Signale zu
erkennen, die dem einpolymerisierten Komplex zugeordnet werden können. Die-
ses Problem konnte durch Anwendung der HSQC-Methode gelöst werden. Darüber
hinaus werden durch die zweidimensionale Darstellung überlagernde Signale
separiert. Um einen weiteren Beleg für eine erfolgreiche Copolymerisation zu
erbringen, wurde das HSQC-Spektrum des Polymeren 27-(10%) mit einem HSQC-

Spektrum des Modelllumophoren 77 in einer Art »Fingerabdruckmethode« ver-
glichen, um einzelne Signale dem einpolymerisierten Komplexes zuordnen zu
können. Die beiden Spektren sind in Abbildung 6.30 dargestellt.

Beim Vergleich der HSQC-Spektren (Abbildung 6.30) des Komplexpolymers 27-
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(10%) und des Modelllumophors 77 zeigen sich zwei nahezu übereinstimmende
Bereiche. So finden sich bei Verschiebungen kleiner 7,1 ppm auf der Protonens-
kala fünf fast identische Signale in Bezug auf die Verschiebung sowohl in der
Protonen- wie auch in der Kohlenstoffdimension. Diese können dem Phenylan-
ionenteil des Iridiumkomplexes zugeordnet werden. Desweiteren finden sich im
Bereich größer 7,4/130 ppm der Protonen-/Kohlenstoffskala fünf weitere Signale,
deren chemische Verschiebungen in beiden Protonen- und Kohlenstoffspektren
identisch sind. Im Bereich um die Hauptabsorptionen des Polyfluorens finden sich
weitere identische Resonanzen, so dass sich insgesamt mehr als 13 Signale in bei-
den Spektren finden, deren Lage nur geringfügig voneinander abweicht. Unter
Berücksichtigung der nahezu übereinstimmenden optischen Eigenschaften kann
davon ausgegangen werden, dass das Strukturelement des Modelllumophors im
Komplexpolymer enthalten ist und dass somit die Copolymerisation erfolgreich
verlaufen war.

Ein direkter NMR-spektroskopischer Nachweis der gelungenen Copolymerisati-
on zum Polymer 27 (z. B. mit den 2d-NMR-Methoden ROESY oder HMBC) ist leider
nicht möglich. Hierfür müssten sowohl im 1H- als auch im 13C-NMR-Spektrum des
Polymers 27 definierte Signale des eingebundenen Iridiumkomplexes zu erken-
nen sein. Aufgrund der undefinierten Signalzuordnung des Komplexes im Pro-
tonenspektrum bzw. fehlender Komplexresonanzen im Kohlenstoffspektrum des
Metallopolymers sind diese Methoden nicht anwendbar.

Polymercharakterisierung

Die Filmbildungseigenschaften eines Polymers haben einen entscheidenden Ein-
fluss sowohl auf die Verarbeitbarkeit des Materials als auch auf die Funktion und
Stabilität von OLED-Devices. Es hat sich gezeigt, dass OLEDs, die aus Emittermate-
rialien mit schlechten Filmbildungseigenschaften bestehen, deutlich geringere Ef-
fizienzen haben und schneller einen Totalausfall erleiden als Devices, welche aus
gut filmbildenden Materialen aufgebaut sind. Ein entscheidender Parameter, der
bei Polymeren die Filmbildungseigenschaften bestimmt, ist der Polymerisations-
grad Pn. Aus diesem Grund war es wichtig herauszufinden, ob und inwieweit der
Iridiummonomerkomplex Ir(ppy)2(dbrppy) 37 die Polymerisationsreaktion beein-
flusst.

Die Polymere wurden zur Entfernung von restlichen Monomeren sowie von oli-
gomeren Bestandteilen mehrere Tage lang mit Aceton extrahiert und anschlie-
ßend mittels Größenausschlusschromatographie analysiert. Die Daten der Poly-
meranalytik sind in Tabelle 6.1 aufgelistet. Die durchschnittliche Molmasse Mn

der so erhaltenen Polyfluorene beträgt 35 kDa bei einem Polydispersitätsindex
(PDI) von 2,1. Die mittlere Anzahl an Wiederholungseinheiten der nach der Yama-
moto-Route hergestellten komplexhaltigen Polyfluorene 27 liegt bei Pn=88. Die
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Abbildung 6.31.: Molmassenverteilung des komplexfreien Polyfluorens
72 und der komplexhaltigen Polyfluorene 27-(10%), 27-(5%) und
27-(2%).

mittlere Molmasse der komplexhaltigen Polyfluorene 27-(10%), 27-(5%) und 27-
(2%) ist hiernach sogar größer als die des reinen Polyfluorens 72. Dies zeigt, dass
bei den erreichten Kettenlängen die Reaktivität des Monomerkomplexes die Po-
lymerisationsreaktion nach der Yamamoto-Methode unter den gewählten Reakti-
onsbedingungen nicht negativ beeinflusst.

In Abbildung 6.31 sind die Molmassenverteilungen reinen Polyfluorens 72 und
der Komplexpolymere 27-(10%), 27-(5%) und 27-(2%) dargestellt. Diese zeigen
eine monomodale Verteilung aller Polymere, was stark auf die gelungene Einbin-
dung des Komplexes in das Polymer hinweist.

Polymer Mn [kDa] Mw [kDa] PDI Pn

27-(10%) 34 68 2,0 81
27-(5%) 36 82 2,3 89
27-(2%) 43 92 2,1 109

72 28 56 2,0 73

Tabelle 6.1.: Molmassen und PDIs der Komplexpolymere 27-(10%), 27-
(5%) und 27-(2%) sowie des reinen Polyfluorens 72.
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Abbildung 6.32.: Vergleich der 1H-NMR-Spektren des Precursorpolymers
32-(10%) und des reinen Polyfluorens 72. Die markierten Resonan-
zen stammen von copolymerisierten Phenylpyridineinheiten.

6.2.5. Charakterisierung des Precursorpolymers 32-(10%) und des
polymeranalog dargestellten Komplexpolymers 27-(10%)

Charakterisierung des Precursorpolymers 32-(10%)

Zur strukturellen Charakterisierung des Precursorpolymers 32-(10%) wurden 1H-

und 13C-NMR-Spektren sowie 2d-Spektren nach den HSQC-, HMBC- und ROESY-Me-
thoden aufgenommen.

Zunächst wurden die Protonen-NMR-Spektren des Precursorpolymers 32-(10%)
und des komplexfreien Polyfluorens 72 miteinander verglichen (Abbildung 6.32
zeigt beide Spektren inklusive Zuordnung). Hierbei zeigen sich im Spektrum des
Precursorpolymers 32-(10%) vier zusätzliche Resonanzen im Bereich von 9,1 ppm
und 7,9 ppm, die nicht von dem Polyfluorenrückgrat stammen, sondern von der
eingebundenen Phenylpyridineinheit verursacht werden. Ein Vergleich der Inte-
gralwerte des Phenylpyridinsignals bei 9,1 ppm mit dem Fluorensignal bei 7,8 ppm
belegen ein Einbauverhältnis von ungefähr zehn Prozent.

Ein Nachweis der Polyfluorenstruktur des Precursorpolymers 32-(10%) kann
mittels eines 2D-HMBC-NMR-Spektrums erbracht werden. In Abbildung 6.33 sind
die entsprechenden einheitenübergreifenden Kreuzsignale der einzelnen Fluo-
rensegmente markiert. Ein Beweis des erfolgreichen Einbaus der Phenylpyridin-
einheit in das Polymer ist wegen ihres geringen Anteils von lediglich zehn Mol-
prozent mit dieser Methode nicht möglich, da im 13C-NMR-Spektrum keine Reso-
nanzen des Comonomers zu erkennen sind.

Die gelungene Copolymerisation des 2-(4-Bromphenyl)-5-brompyridins 39 mit
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Abbildung 6.33.: HMBC-Korrelationsspektrum des Precursorpolymers 32-
(10%). Ein Nachweis der Copolymerisation mittels ringübergrei-
fender Kopplung ist wegen des zu geringen Anteils der Phenylpy-
ridineinheit nicht möglich.
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Abbildung 6.34.: ROESY-NMR-Spektrum des Polymers 32-(10%). Das
Kreuzsignal bei 9,0 und 7,7 ppm zeigt die Anbindung des Phenyl-
pyridins an die Fluoreneinheiten von der Pyridinseite her (wech-
selwirkende Protonen in der Struktur markiert).
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2,7-Dibrom-9,9-bis(2-ethylhexyl)-fluoren 36 zum Polymer 32-(10%) gelingt mit-
tels eines 2D-ROESY-NMR-Spektrums, das in Abbildung 6.34 auf Seite 101 ein-
schließlich Signalzuordnung dargestellt ist. Hierbei sind Kopplungssignale der
Resonanzen der äußeren Fluorenprotonen bei 7,6 ppm mit der Resonanz des Py-
ridinprotons bei 9,1 ppm zu erkennen. Die Kopplung dieser Protonen ist nur bei
einer Verbindung des Pyridinringes mit dem benachbarten Fluoren möglich, wo-
durch die pyridinseitige Einbindung des Phenylpyridincomonomers in das Poly-
mer nachgewiesen ist. Ein Nachweis der phenylseitigen Einbindung des Phenyl-
pyridinbausteins ist wegen Überlagerung der äußeren Phenylprotonen mit Signa-
len der Fluorenhauptkette nicht möglich.

Charakterisierung des polymeranalog synthetisierten Komplexpolymers 27-(10%)

Um die erfolgreiche Komplexierung des Precursorpolymers 32-(10%) nachweisen
zu können, wurden von dem daraus polymeranalog hergestellten Komplexpoly-
mer 27-(10%) 1H- sowie 13C-NMR-Spektren aufgenommen (Abbildung 6.35 zeigt
das Protonenspektrum). Für eine genauere Analyse wurde das NMR-Spektrum des
polymeranalog dargestellten Komplexpolymers 27-(10%) mit dem Spektrum des
auf direktem Weg aus den Monomeren dargestellten Polymers 27-(10%) sowie mit
dem Kernresonanzspektrum des Precursorpolymers 32-(10%) verglichen. In Ab-
bildung 6.36 sind die Aromatenbereiche der 1H-NMR-Spektren der drei genannten
Polymere dargestellt.

Der Aromatenbereich des Spektrums des polymeranalog hergestellten kom-
plexhaltigen Polymers 27-(10%) zeigt eine breite unstrukturierte Bande in den
Bereichen von 8,1–7,9 ppm und von 7,2–6,6 ppm. Diese Signale treten ebenfalls
bei dem Spektrum des direkt aus den Monomeren synthetisierten Komplexpo-
lymer 27-(10%) aufvi, aber nicht im Spektrum des Precursorpolymers 32-(10%).
Weiterhin zeigt das Spektrum des polymeranalog synthetisierten Metallopolymers
27-(10%) zwei weitere Signale bei 9,1 ppm und 8,3 ppm, die ansonsten nur im
Spektrum des Precursorpolymers 32-(10%) zu sehen sind und von unkomplexier-
ten Phenylpyridineinheiten verursacht werden. Es zeigt sich somit, dass eine po-
lymeranaloge Komplexierung des Precursorpolymers 32-(10%) zum Komplexpo-
lymer 27-(10%) möglich ist, die Reaktion jedoch unvollständig verlaufen ist.

Um den Anteil der umgesetzten Phenylpyridinheiten bei der polymeranalo-
gen Komplexierung zu bestimmen, wurde das Signal bei 9,1 ppm herangezogen.
Bei diesem handelt es sich um ein einzelnes Proton des Pyridinringes der ein-
polymerisierten Phenylpyridineinheit. Ein Vergleich des Integralwertesvii. dieses
Signals des polymeranalog dargestellten Polymers 27-(10%) mit dem Integral-

viSpektrum siehe Abbildung 6.29 auf Seite 96.
viiAls Bezugspunkt wurde das Signal bei 7,68 ppm auf vier festgelegt.
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Abbildung 6.35.: 1H-NMR-Spektrum des Komplexpolymers 27-(10%) mit-
tels polymeranaloger Route. Der Integralwert bei 9,1 ppm sinkt
durch Komplexierung auf ca. die Hälfte. Der Ausschnitt zeigt den
Aromatenbereich des Spektrums, der die Absorptionen der Fluo-
rengruppen, komplexierter sowie unkomplexierter Ligandcomono-
mere darstellt.
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Abbildung 6.36.: Vergleich der Aromatenbereiche der Spektren der Po-
lymere 27-(10%) (direkte und polymeranaloge Route) und des Pre-
cursorpolymers 32-(10%). Markiert sind die Pyridinprotonen A und
die Iridiumkomplexabsorptionen B
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wert des selben Signals des Precursorpolymers 32-(10%) zeigt, dass ungefähr die
Hälfte der im Precursorpolymer vorkommenden Phenylpyridineinheiten komple-
xiert wurden. Daraus resultiert, das das polymeranalog komplexierte Polymer
der Struktur 27 somit fünf Prozent Komplexeinheiten enthält.

Es hat sich gezeigt, dass eine polymeranaloge Komplexierung von Fluoren-
Phenylpyridin-Copolymeren der Struktur 32 mit µ-Chloroiridiumkomplexen zu
Komplexpolymeren der Struktur 27 möglich ist. Eine Erhöhung des Umsatzes
der Komplexbildung könnte in zukünftigen Studien erarbeitet werden.

Charakterisierung des fluorhaltigen Komplexpolymers 28-(5%)

Zur Charakterisierung des Komplexpolymeren 28-(5%), dessen Komplexeinheit
4,6-Difluorphenylpyridin als Ligand enthält, wurden 1H-NMR-, 13C-NMR-Spektren
sowie 19F-NMR-Spektren aufgenommen. Das Protonenspektrum ist in Abbildung
6.37 gezeigt, das Fluorspektrum in Abbildung 6.38. Im Protonenspektrum sind
die charakteristischen Resonanzen der Fluoreneinheiten bei 7,77 ppm, 7,63 ppm
und 7,59 ppm deutlich zu erkennen. Der einpolymerisierte Komplex des Metallo-
polymers 28-(5%) zeigt sich als breite Absorption über die Bereiche 8,0–7,8 ppm
und 7,1–6,6 ppm, wie dies auch bei den Komplexpolymeren der Struktur 27 der
Fall war. Mittels des 19F-NMR-Spektrums (Abbildung 6.38) kann, entsprechend den
Erwartungen, das Vorhandensein von zwei magnetisch unterschiedlichen Fluor-
atomen gleicher Integration nachgewiesen werden. Die Signale sind mit 109,5
und 111 ppm gegenüber dem Monomerkomplex Ir(dfppy)2(dbrppy) 58 geringfügig
zu tieferem Feld verschoben. Wegen der Linienbreite sind beim 19F-NMR-Spektrum
keine Unterschiede zwischen den beiden orthoständigen und den beiden para-
ständigen Fluoratomen zu erkennen. Zusammen mit den NMR-spektroskopischen
Daten liefern die veränderten optischen Eigenschaften einen eindeutigen Hinweis
auf eine erfolgreiche Copolymerisation.

Die GPC-Analyse (Abbildung 6.39) des Polymers 28-(5%) zeigt eine mittlere Mol-
masse Mn von 22 kDa bei einem Polydispersitätsindex (PDI) von 1,85. Somit be-
trägt die mittlere Molmasse des Polymers 28-(5%) nur nur 50–75% der vorher
beschriebenen Komplexpolymere 27. Der Frage, ob das vergleichsweise geringe
Molekulargewicht durch die gewählten Reaktionsbedingungen bedingt ist oder
der Komplex Ir(dfppy)2(dbrppy) 58 eine deutlich geringere Reaktivität als der
Komplex Ir(ppy)2(dbrppy) 37 aufweist, wurde in dieser Arbeit nicht weiter nach-
gegangen. Als nächstes wurde der Frage nachgegangen, ob sich der Komplex
Ir(dfppy)2(dbrppy) 58 wie normales Monomer verhält oder bei der Polymerisa-
tionsreaktion als monofunktionales Endcappingreagenz fungiert. Im Falle eines
komplexterminerten Polymers 28-(5%) wäre im Chromatogramm ein höherer An-
teil oligomerer Bestandteile bei Molmassen kleiner 5000 kDa zu erwarten gewe-
sen. Weiterhin würde die theoretische mittlere Molmasse Mn bei einem endge-
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Abbildung 6.37.: Protonenkernresonanzspektrum des Komplexpolyme-
ren 28-(5%). Die von den Fluoreneinheiten verursachten Resonan-
zen sind anhand des Formelschemas illustriert, die Resonanzen
des einpolymerisierten Komplexes mit ∆ markiert.
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Abbildung 6.38.: 19F-NMR-Spektrum des Polymeren 28-(5%) inklusive Zu-
ordnung der Signale. Es zeigen sich zwei Absorptionen, verursacht
von den ortho- und paraständigen Fluoratomen des copolymeri-
sierten Komplexes.
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Abbildung 6.39.: Molmassenverteilung des mit Difluorphenylpyridinli-
ganden komplexierten Komplexpolymers 28-(5%). Der Mn liegt bei
22 kDa bei einem PDI von 1,85.

cappten Polymer 28-(5%) unter den gewählten Reaktantenverhältnissen bei un-
gefähr 15 kDa liegen, während die erreichte mittlere Molmasse mit 22 kDa deut-
lich höher liegt. Anhand der beschriebenen Überlegungen kann davon ausge-
gangen werden kann, das der Iridiumkomplex Ir(dfppy)2(dbrppy) 58 unter den
Polymeriationsbedingungen nach Yamamoto wie ein gewöhnliches, d. h. bifunk-
tionelles Monomer reagiert.

6.3. Darstellung iridiumkomplexhaltiger Metallopolymere
durch Suzukireaktion

Nachdem sich die Copolymerisation von Dialkyldibromfluorenen und den Iridi-
umkomplexen Ir(ppy)2(dbrppy) 37 und Ir(dfppy)2(dbrppy) 58 nach der Methode
von Yamamoto als erfolgreich erwiesen hatte, stellte sich die Frage, ob auch
weitere Polymerisationsmethoden wie die Kupplung nach Suzuki zur Darstellung
von Komplexcopolymeren anwendbar sind. Hierbei stand neben den erreichba-
ren Molmassen auch die Stabilität der Iridiumkomplexe während der Polyme-
risationsreaktion im Fokus. So konnte unter den Bedingungen der Yamamoto-
Kupplung ein Ligandaustausch durch Cyclooctadien oder 2,2’-Bipyridin nahezu
ausgeschlossen werden. Die bei den Suzuki-Katalysatoren verwendeten Ligan-
den Triphenylphosphin stehen dagegen in der spektrochemischen Reihe der Li-
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ganden137 deutlich weiter auf der Seite der stark koordinierenden Gruppen als
das bei der Yamamoto-Kupplung verwendete 2,2’-Bipyridin. Aus diesem Grund
konnte ein Ligandaustausch am Iridiumzentrum des eingesetzten Monomerkom-
plexes nicht von Anfang an ausgeschlossen werden.

Entsprechend der in Abschnitt 5.1 gezeigten Synthesestrategie wurde für die
Darstellung von Polymeren mittels der Kupplung nach Suzuki die AA/BB-Poly-
kondensationsmethode gewählt. Hierzu war die Synthese einer zusätzlichen BB-

Komponente notwendig. Die Monomere der Yamamoto-basierenden Polymere –
der Fluorenbaustein 36 und die jeweiligen Iridiumkomplexe 37 und 58 – wurden
hierbei als AA-Komponenten verwendet.

Als BB-Monomer wurde die 2,5-Dihexyl-1,4-phenylendiboronsäure 38 gewählt.
Die weitere Route zur Darstellung der Precursorpolymere 34 und des Komplexpo-
lymers 33 folgt der in Abschnitt 5.1 gezeigten Retrosynthese. Neben den Baustei-
nen 9,9-Di(2-ethylhexyl)-2,7-dibromfluoren 36 und 2-(4-Bromphenyl)-5-brompy-
ridin 39 bzw. dem Iridiumkomplex 37 stellt dabei die Diboronsäure 38 einen zen-
tralen Monomerbaustein für die geplante Syntheseroute dar.

6.3.1. Synthese der 2,5-Dihexyl-1,4-phenylendiboronsäure 38

Die Syntheseroute zur 2,5-Dihexyl-1,4-phenylendiboronsäure 38 folgt der von Re-
hahn38,138 publizierten Vorschrift (Abbildung 6.40).

1,4-Dihexylbenzol wurde durch Reaktion von 1,4-Dichlorbenzol mit zwei Äqui-
valenten n-Hexylmagnesiumbromid unter den Bedingungen einer Kupplung nach
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Abbildung 6.40.: Synthese der 2,5-Dihexyl-1,4-phenylendiboronsäure
38, ausgehend von 1,4-Dichlorbenzol 73 mittels Kumadakupplung,
Bromierung, Lithiierung und Umsetzen mit Borat.
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Kumada mit Ni(dppp)2Cl2 als Katalysator in einer Ausbeute von 90% hergestellt.
Dieses wurde unter Lichtausschluss mit zwei Äquivalenten Brom und katalyti-
schen Mengen Iod in einer SEAr-Reaktion bromiert. Die Reaktion wurde nach
drei Tagen abgebrochen und es konnte nach Umkristallisieren aus Ethanol 1,4-
Dihexyl-2,5-dibrombenzol 75 als farblose Kristalle in 82% Ausbeute erhalten wer-
den. 75 wurde durch Umsetzung mit drei Äquivalenten n-BuLi in Hexan unter
Rückfluß zweifach lithiiert und anschließend bei –78°C mit einem großen Über-
schuss Borsäuretrimethylester versetzt. Nach Filtration und destillativer Entfer-
nung des überschüssigen Borsäuretrimethylesters wurde der verbleibende Dibo-
ronsäuretetramethylester mit verdünnter Salzsäure hydrolisiert. Da die Aufar-
beitung des Rohproduktes in der Literatur nicht genau beschrieben ist und nicht
zur gewünschten Reinheit führte, wurde ein etwas anderes Verfahren gewählt.
Durch Lösen in THF, Ausfällen in Wasser, nochmaliges Lösen in THF und Ausfällen
in Hexan konnte die 2,5-Dihexyl-1,4-phenylendiboronsäure 38 als farbloses Pul-
ver in 31% Ausbeute von höchster Reinheit erhalten werdenviii. Durch 1H- und
13C-NMR-Analyse konnte das Gelingen der Reaktionssequenz belegt werden.

6.3.2. Darstellung der Precursorpolymere 34

Als erstes wurden die Precursorpolymere 34 mit jeweils fünf und zehn Prozent
der Phenylpyridineinheit als Comonomer synthetisiert. Die Darstellung der Poly-
mere 34-(5%) und 34-(10%) erfolgte nach der allgemeinen Vorschrift zur Darstel-
lung von Polyparaphenylenen (PPPs) nach Rehahn38 (Syntheseschema siehe Abbil-
dung 6.41 auf Seite 109). Ein Äquivalent 2,5-Dihexyl-1,4-phenylendiboronsäure
38 wurde mit 0,9 bzw. 0,95 Äquivalenten des Dibromfluorenmonomers 36 und
0,1 bzw. 0,05 Äquivalenten 2-(4-Bromphenyl)-5-brompyridin 39 versetzt. Das Ge-
samtverhältnis der Dibromid-/Diboronsäuremonomere betrug somit 1:1.

Die Reaktanten wurden in stöchiometrischen Mengen in entgastem Toluol oder
Xylolix gelöst, mit einer entgasten wässrigen zweimolaren Kaliumcarbonatlösung
versetzt und nach Zugabe des Katalysators Tetrakis-triphenylphosphin-palladi-
um(0) [Pd(P(Ph)3)4] drei Tage unter Rückfluss erhitzt. Nach Abkühlen und Ver-
dünnen mit Wasser und Toluol wurde die organische Phase abgetrennt, mit Salz-
säure zur Entfernung von Palladiumresten ausgeschüttelt und mit Wasser gewa-
schen. Nach Einengen der Lösung folgte eine Filtration über eine kurze Kieselgel-
säule. Anschließend wurde der größte Teil des Lösemittels entfernt, das Polymer
in Aceton ausgefällt, der Niederschlag abzentrifugiert und mit Aceton nachgewa-
schen. Die Polymere der Struktur 34 konnten nach Auflösen in THF und Ausfällen

viiiZur Bestimmung des Wassergehaltes empfiehlt sich die Aufnahme eines quantitativen Protonen-
NMR-Spektrums.

ixWegen der höheren erreichbaren Reaktionstemperaturen ist Xylol für die Darstellung der Poly-
mere besser geeignet.
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Abbildung 6.41.: Syntheseroute zur Darstellung des Precursorpolymers
34 durch Polymerisation mittels Kupplung nach Suzuki.

in Methanol als weisse Substanzen in einer Ausbeute von 70–78% erhalten wer-
den.

6.3.3. Darstellung des Komplexpolymers 33-(10%)

Zur Darstellung des Komplexpolymers 33-(10%) wurden ein Äquivalent 2,5-Di-
hexyl-1,4-phenylendiboronsäure 38, 0,9 Äquivalente 9,9-Di(2-ethyl)hexyl-2,7-di-
bromfluoren 36 sowie 0,1 Äquivalente des Komplexes Ir(ppy)2(dbrppy) 37 unter
den Bedingungen der Suzukikupplung miteinander zur Reaktion gebracht. Das
Gesamtverhältnis von Diboronsäure (AA-Komponente) zu Dibromiden (BB-Kom-
ponente) betrug somit 1:1. Das Reaktionsschema ist in Abbildung 6.42 gezeigt.

Die Reaktionsbedingungen und Lösemittel wurden zunächst wie bei der Synthe-
se der Precursorpolymere 34-(10%) und 34-(5%) gewählt – Toluol, zwei molare
Kaliumcarbonatlösung und Rückfluss. Nach drei Tagen Reaktionszeit wurden die
Phasen getrennt, die organische Phase mit Salzsäure und Wasser gewaschen und
in Aceton ausgefällt. Hierbei konnte jedoch kein Polymer isoliert werden.

Das Scheiteren der Reaktion könnte durch einen bei den gewählten Reaktions-
temperaturen möglichen Ligandaustausch am Iridiummonomerkomplex 37 ver-
ursacht worden sein.122 Während der Suzukireaktion sind die stark koordinieren-
den Liganden Triphenylphosphin im Lösungsmedium frei vorhanden. Durch die
Bildung eines stabilen Iridium-Triphenylphosphin-Komplexes könnte somit der
Katalysezyklus mangels essentieller Triphenylphosphinliganden gestoppt worden
sein.

Um einen möglichen Ligandaustausch am Monomerkomplex 37 zu verhindern,
musste die Temperatur gesenkt werden. Jedoch war aufgrund der schlechten
Löslichkeit der Diboronsäure 38 in Toluol bei Temperaturen unter 100°C ein
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Abbildung 6.42.: Die Darstellung des Polymers 33 orientiert sich an der
Syntheseroute des Precursorpolymers 34 mit 10% Komplexmono-
mer 37 als Comonomer. Für den eigentlichen Verlauf der Reaktion
siehe Abschnitt 6.3.4.

Wechsel des Lösemittels notwendig. Um dieses Problem zu umgehen, wurde als
Lösemittel THF gewählt, in dem sowohl die Boronsäure als auch das entstehen-
de Polymer löslich sind. Somit war kein Abbruch der Polymerisation aufgrund
ungenügender Löslichkeiten zu erwarten.

In einem weiteren Versuch zur Herstellung des Komplexpolymers 33-(10%)
wurden ein Äquivalent 2,5-Dihexyl-1,4-phenylendiboronsäure 38, 0,9 Äquivalen-
te 9,9-Di(2-ethyl)hexyl-2,7-dibromfluoren 36 und 0,1 Äquivalente des Monomer-
komplexes 37 drei Tage bei 65°C in THF und zweimolarer Kaliumcarbonatlösung
erhitzt. Anschließend wurde nach Abkühlen die organische Phase mit Toluol ver-
dünnt, mit verdünnter Salzsäure und Wasser zur Entfernung von Palladiumres-
ten gewaschen und über eine Kieselgelfritte filtriert. Nach Ausfällen in Aceton
und Abtrennen des Niederschlags mittels Zentrifugieren wurde so lange nachge-
waschen, bis die überstehende Lösung klar blieb. Nach Wiederauflösen des Po-
lymers in Methylenchlorid wurde das Polymer durch Zutropfen in das zehnfache
Volumen Methanol ausgefällt. Das Produkt 33-(10%) konnte in einer Ausbeute
von 28% erhalten werden.
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Abbildung 6.43.: Protonenspektrum des Precursorpolymers 34-(10%).
Die Zuordnung der Aromatenprotonen ist im gespreizten Bereich
vorgenommen. Das Verhältnis der Integrale der Werte bei 8,7 und
7,1 ppm zeigt einen Anteil von zehn Prozent Phenylpyridin im Po-
lymer.

6.3.4. Charakterisierung der Polymere

Zur strukturellen Bestimmung der Precursorpolymere 34-(5%) und 34-(10%) und
des Komplexpolymers 33-(10%) wurden von allen Substanzen 1H- und 13C-NMR-

Spektren sowie die 2D-NMR-Spektren nach den Methoden HMBC, HSQC sowie ROESY

gemessen.

NMR-Charakterisierung der Precursorpolymere 34

Die Charakterisierung der Polymere 34 wurde exemplarisch am Polymer 34-
(10%) durchgeführt, dessen 1H-NMR-Spektrum in Abbildung 6.43 inklusive der
Signalzuordnung der aromatischen Protonen dargestellt ist. Das Verhältnis der
Signalintensitäten bei 8,7 ppm (Phenylpyridin) und 7,1 ppm (Dihexylphenylen) be-
legen einen Anteil der Phenylpyridineinheit von zehn Prozent.

Um die Verknüpfung der Fluorenylen- und der Phenylensegmente nachzuwei-
sen, wurden die 2D-NMR-Methoden HSQC und HMBC angewendet. (Abbildungen
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Abbildung 6.44.: HSQC-Korrelationsspektrum des Precursorpolymers 34-
(10%). Für die Struktur-Signalzuordnung siehe Abbildung 6.45.
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Abbildung 6.45.: HMBC-Korrelationsspektrum des Polymers 34-(10%). Die
einheitenübergreifenden Kreuzsignale zwischen den Hauptmono-
mereinheiten sind hervorgehoben.
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(10%). Die Kreuzsignale, welche die Wechselwirkungen mit den
benachbarten Protonen aufzeigen, sind markiert.
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Abbildung 6.47.: Ausschnitte (Aromatenbereich) der 1H-NMR-Spektren
von 34-(5%) (unten) und 34-(10%) (oben).
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6.44 und 6.45). Im HMBC-Spektrum sind die Kopplungssignale markiert, welche
die Bindung der Fluorenylen- und der Phenyleneinheiten nachweisen. Ein Nach-
weis des erfolgreichen Einbaus des Phenylpyridinsegmentes ist wegen ihres ge-
ringen Gehalts mit dieser Methode leider nicht möglich. Um die gelungene Ein-
bindung dieses Bausteins in die Polymerkette belegen zu können, wurde auf die
2D-NMR-Methode ROESY zurückgegriffen. Hierbei sind Kopplungen der äußeren
Protonen der Phenyl- und der Pyridineinheit bei 7,5 ppm bzw. 8,7 ppm mit den
Protonen der umgebenden Dihexylphenyleneinheiten zu sehen. Abbildung 6.46
zeigt das ROESY-Spektrum. Die Signale, die die erfolgreiche Copolymerisation der
Phenylpyridineinheit beweisen, sind markiert.

Hierbei ergeben sich zwischen den äußeren Protonen der Phenylen- und der
Pyridineinheit (8,7 und 7,5 ppm) Kreuzsignale mit den Protonen der umgebenden
Dihexylphenyleneinheiten.

Ein Vergleich der Protonenspektren (dargestellt in Abbildung 6.47) der Poly-
mere 34-(5%) und 34-(10%) liefert den Beleg für die erfolgreiche Darstellung
des Polymers 34-(5%). Es zeigt sich weiterhin, dass beim Spektrum des Polymers
34-(5%) die Intensitäten der Phenylpyridinresonanzen bei 8,8 ppm 8,2 ppm und
7,6 ppm gegenüber dem Polymer 34-(10%) entsprechend des geringeren Anteils
halb so groß sindx.

NMR-Spektroskopische Analyse des Komplexpolymers 33-(10%)

Zur Charakterisierung des Komplexpolymers 33-(10%) wurden von diesem 1H-

und 13C-NMR-Spektren aufgenommen. Abbildung 6.48 auf Seite 115 zeigt die Aro-
matenbereiche des Protonenspektrums des Polymers 33 und zum Vergleich des
Precursorpolymers 34-(10%). Im Protonenspektrum sind die charakteristischen
Resonanzen der Fluorengruppen bei 7,7 ppm, 7,35 ppm und 7,28 ppm und der
Phenylengruppen bei 7,1 ppm zu erkennen. Daneben treten breite unstrukturier-
te Banden über den Bereich von 6,7–8,0 ppm auf. Diese entsprechen den typi-
schen Resonanzen des copolymerisierten Iridiumkomplexes und treten im Spek-
trum des Precursorpolymers 34 nicht auf. Das Fehlen von Signalen unkomple-
xierter Phenylpyridineinheiten bei 8,7 und 8,1 ppm im Spektrum des Polymers
33-(10%) zeigt, dass unter den gewählten Reaktionsbedingungen der Suzukipoly-
merisation kein Ligandaustausch am Iridiumkomplex stattgefunden hat. Ein di-
rekter NMR-spektroskopischer Nachweis einer gelungenen Copolymerisation des
Monomerkomplexes unter den Bedingungen der Suzuki-Reaktion gestaltet sich
schwierig. Jedoch sind hier die deutlich veränderten optischen Eigenschaften des
Komplexpolymers 33-(10%) gegenüber den Precursorpolymeren 34 ein eindeuti-

xReferenzwert ist die Phenylenresonanz bei 7,19 ppm.
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Abbildung 6.48.: 1H-NMR-Spektrum des Polymers 33-(10%) im Vergleich
mit 34-(10%). Man erkennt die typischen Hauptresonanzen der
Fluorenylen- (•) und Dihexylphenyleneinheiten (◦) und das Feh-
len von Signalen unkomplexierter Phenylpyridineinheiten größer
7,5 ppm im Spektrum von 33-(10%). Weiterhin ist das Auftauchen
der komplextypischen Resonanz (∗) im Bereich von 7,0–6,6 ppm zu
erkennen.

ger Hinweis auf eine gelunge Einbindung des Iridiumkomplexes in die Polymer-
kette.

Molmassenbestimmung der Komplex- und Precursorpolymere 33-(10%),
34-(10%) und 34-(5%)

Zur Bestimmung der Molmassen der Polymere wurde die Größenausschlusschro-
matographie mit einer Kalibration gegen Polystyrol herangezogen. Die Daten sind
in Tabelle 6.2, die Verteilungskurven in Abbildung 6.49 dargestellt. Da es sich bei
den hergestellten Polymeren um kettensteife Systeme handelt, stellen die ermit-
telten Molmassen nur eine relative Größe dar.

Polymer Mn [kDa] Mw [kDa] PDI Pn

34-(10 mol%) 27 58 2,1 45
34-(5 mol%) 31 51 1,6 50

33-(10%) 11 23 2,1 17

Tabelle 6.2.: Molmassen und PDIs der Polymere der Suzukiroute.
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Abbildung 6.49.: Molmassenverteilungen der Polymere 34-(10%), 34-
(5%) und 33-(10%) mittels SEC. Das Komplexpolymer 33-(10%)
weist hierbei eine deutlich geringere mittlere Molmasse Mn auf.

Wie aus Tabelle 6.2 ersichtlich, ist die Molmasse des Koordinationspolymers 33-
(10%) mit 11 kDa beziehungsweise 17 Wiederholungseinheiten deutlich kleiner
als die der komplexfreien Precursorpolymere 34. In der Darstellung der Molmas-
senverteilung (Abbildung 6.49) sind auch bei kleinen Molmassen deutlich die ein-
zelnen Oligomere zu erkennen. In weiterenführenden Studienxi zeigte sich, dass
die beiden Bromidgruppen des Monomerkomplexes Ir(ppy)2(dbppy) 37 eine un-
terschiedliche Reaktivität unter den Bedingungen der Suzuki-Kupplung besitzen.
Das Bromid des metallierten Phenylrings des Komplexes ist unter den gewähl-
ten Reaktionsbedingungen für Suzukireaktionen nicht zugänglich, die Monome-
re kuppeln ausschließlich auf der Seite des Pyridinringes. Der Iridiumkomplex
fungiert somit bei Polymerisationen unter den Bedingungen der Suzukireaktion
als monofunktionales Endcappingreagenz. Das bedeutet, dass die Polymerisation
zum Komplexpolymer 33-(10%) nicht den erwarteten Verlauf genommen hatte,
sondern dass das Kettenwachstum durch den Iridiumkomplex terminiert wurde.
In Abbildung 6.50 auf Seite 117 ist der eigentliche Reaktionsverlauf der Polyme-
risationsreaktion nach der Methode nach Suzuki dargestellt. Dieses unerwartete
Verhalten des Iridiumkomplexes erklärt somit die geringen mittleren Molekular-

xiDie Darstellung der sogenannten Modelllumophore ist in Kapitel 8 beschrieben.
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Abbildung 6.50.: Eigentlicher Reaktionsverlauf der Polymerisation
zum Komplexpolymer 33-(10%). Das Iridiumkomplexmonomer 37
agiert lediglich als monofunktionales Endcappingreagenz und ver-
hindert so die weitere Polymerisation.

gewichte des Komplexpolymers 33.
Die beiden Precursorpolymere 34-(10%), 34-(5%) mit fünf und zehn Prozent

Phenylpyridincomonomer erreichen mit ungefähr 27 kDa bzw. circa 45 Wieder-
holungseinheiten deutlich höhere Polymerisationsgrade und liegen knapp unter-
halb des Niveaus der Polyfluorene nach Yamamoto (vergleiche 6.2.4 und 6.2.5).
Es zeigt sich somit ebenfalls, dass die verminderte Reaktivität nicht durch das Li-
gandmonomer bedingt ist, sondern durch den Einfluss des Metallkomplexes auf
das Bromid des formal anionischen Phenylringes.
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7. Charakterisierung optischer
Eigenschaften der Iridiumkomplexe und
Komplexpolymere

N
eben der Synthese der zuvor beschriebenden Komplexe und Polymere
war eine weitere Säule dieser Arbeit die Bestimmung der optischen
Eigenschaften der synthetisierten Monomerkomplexe, Precursor- und

Komplexpolymere. Von Interesse waren hauptsächlich die UV/Vis- und die Photo-
lumineszenzspektren (PL) der hergestellten Substanzen. Insbesondere zeigen Ver-
gleiche der Spektren der hergestellten Metallopolymere 27, 28 und 33 mit denen
der komplexfreien Precursorpolymere 32 und 34 sowie den Spektren der Mono-
merkomplexe 37 und 58 den Einfluss der einpolymerisierten Komplexe bzw. der
Polymerkette auf die spektroskopischen Eigenschaften der Materialien.

Photolumineszenzspektren von Substanzen für organische Leuchtdioden stim-
men meist sehr gut mit den Elektrolumineszenzspektren überein und liefern da-
mit einen wesentlichen Hinweis auf die zu erwartende Farbe einer aus diesen
Materialen hergestellten Leuchtdiode. Ein Grund für die wiederholt festgestellten
Abweichungen8,139 der beiden Spektrenarten ist im unterschiedlichen Ursprung
der angeregten Zustände zu suchen. Während bei der Photolumineszenz die Mo-
leküle mittels Anregung durch Licht ladungsneutral in den angeregten Zustand
gehoben werden, ist die Population dieser Zustände bei der Elektrolumineszenz
(EL) eine Folge der Rekombination von Elektronen und sogenannten Löchern.140

Die in das Emittermaterial injizierten Ladungsträger werden von Ladungsträger-
fallen eingefangen, rekombinieren dort und besetzen einen elektronisch ange-
regten Zustand. Dieser zerfällt anschließend unter Emission von Licht. Aufgrund
dieser selektiven Rekombination innerhalb von Ladungsträgerfallen können bei
der EL fallenspezifische Banden stärker hervortreten, als dies bei der PL der Fall
ist, bei der die Ladungsträgerfallen eine geringere Rolle spielen.100,125

Da es sich im Falle der im Rahmen dieser Arbeit synthetisierten Iridiummo-
nomerkomplexe um neuartige Verbindungen handelt, war die Frage zu klären,
inwieweit sich deren optische Eigenschaften von literaturbekannten Iridiumkom-
plexen ähnlicher Struktur unterscheiden würden. Von Interesse war hierbei ne-
ben den UV/Vis- und PL-Spektren auch der zeitliche Verlauf der Phosphoreszenz.
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Abbildung 7.1.: UV/Vis- und PL-Spektren der monomeren Komplexe
Ir(ppy)2(dbrppy) 37 (oben) und Ir(dfppy)2(dbrppy) 58 (unten) in Me-
thylenchlorid.

7.1. Spektroskopische Charakterisierung der monomeren
Komplexe

7.1.1. UV/Vis- und PL-Spektroskopie

Mit 2-Phenylpyridinen sowie 2,2’-Bipyridinen homoleptisch und heteroleptisch
koordinierte Iridiumkomplexe sind in der Literatur seit längerem bekannt und
spektroskopisch sehr gut charakterisiert.117,119,120,141–143 Es war daher die Fra-
ge zu klären, inwieweit sich die spektralen Eigenschaften der in dieser Arbeit
erstmals hergestellten Iridiumkomplexe Ir(ppy)2(dbppy) 37 und Ir(dfppy)2(dbrp-
py) 58 von diesen Literaturdaten unterscheiden würden. Hierzu wurden die Mo-
nomerkomplexe 37 und 58 spektralanalytisch untersucht. Abbildung 7.1 zeigt die
die UV/Vis- und Photolumineszenz- (PL) Spektren in verdünnter Methylenchlorid-
lösung.

Beide Komplexe weisen demnach im Absorptionsspektrum eine Bande im Be-
reich von 235–330 nm auf, die den 1π → π∗-Übergängen der Liganden zugewiesen
werden können. Typisch für faciale Trisphenylpyridin-Iridiumkomplexe sind da-
bei die beiden Maxima dieser Bande bei 247 und 285 nm (Ir(ppy)2(dbrppy) 37)
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sowie bei 247 und 277 nm (Ir(dfppy)2(dbrppy) 58).120 Im Bereich um 300 nm lie-
gen die 3π → π-Übergänge. Die Absorption im Bereich von 330–500 nm entspricht
sowohl den spinerlaubten (bis ungefähr 400 nm) als auch den spinverbotenen
(ab 400 nm) MLCT-Übergängen. Die hohe Intensität der spinverbotenen ( 3MLCT)
Banden stammt von einer Überlappung mit energetisch höher liegenden spiner-
laubten Übergängen durch die starke Spin-Bahn-Kopplung des Ir 3+-Zentralions
her.119,141,143

Die Emissionsbereiche bei beiden Komplexen reichen vom blaugrünen (490 nm)
bis zum orangen (660 nm) Wellenlängenbereich, wobei das Maximum des Ir(df-
ppy)2(dbrppy)-Komplexes 58 gegenüber dem Ir(ppy)2(dbrppy)-Komplex 37 um
nahezu 20 Nanometer hypsochrom verschoben ist (518 zu 536 nm). Dies kann
auf die höhere Triplettenergie des Difluorphenylpyridins 45 zurückgeführt wer-
den.120

7.1.2. Phosphoreszenzmessungen

Bei in der Literatur beschriebenen heteroleptisch koordinierten Iridiumkomple-
xen konnten durch zeitaufgelöste Lumineszenzmessungen die Emissionsbanden
der einzelnen 3MLCT- und 3π → π∗-Übergänge getrennt voneinander detektiert
werden.144 Aus diesem Grund wurden an den Iridiumkomplexen Ir(ppy)2(dbr-
ppy) 37 und Ir(dfppy)2(dbrppy) 58 ebenfalls zeitaufgelöste Emissionsmessungen
durchgeführt. Da die Lebensdauer der Phosphoreszenz der Iridiumkomplexe zu
kurz war, um mit dem normalen Lumineszenzspektrometer bestimmt zu werden,
wurden Pulslasermessungen durchgeführt. Hierbei war eine zeitliche Auflösung
bis in den Nanosekundenbereich möglich. Der Komplex wurde hierzu in entgas-
tem Methylenchlorid gelöst und mit einer Wellenlänge von 355 nm (3. Harmoni-
sche eines Nd:YAG-Lasers) bei Raumtemperatur angeregt.

Die nach Ende der Anregung beobachtete Abnahme der Emissionsintensität des
Komplexes folgt dem in Gleichung 7.1 beschriebenen exponentiellen Zeitgesetz
analog einer Reaktion erster Ordnung:

I(t) = I(0)e−
t
τ (7.1)

Zur Ermittlung der Phosphoreszenzlebensdauer τ wurden die Einzelspektren über
einen relevanten Bereich integriert und der Logarithmus der einzelnen Intensi-
tätsintegrale nach Gleichung 7.2 gegen die Zeit aufgetragen. Die Steigung einer
berechneten Ausgleichsgerade entspricht dem negativen Kehrwert der Lebens-
dauer τ .

ln[I(t)] = ln[I(0)]− 1
τ

t (7.2)
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Zeitlicher Phosphoreszenzverlauf von Ir(dfppy)2(dbrppy) 58

Die durch die Pulslasermessungen erhaltenen Einzelspektren (dargestellt in Ab-
bildung 7.2 als 3d-Plot) des Komplexes Ir(dfppy)2(dbrppy) 58 zeigen über die ge-
samte Emissionsdauer keine Unterschiede zum Kontinuumsspektrum (Abbildung
7.1). Eine Differenzierung einzelner Emissionsbanden und die Bestimmung ihres
Ursprungs ( 3MLCT oder 3π → π∗) war somit nicht möglich. Der Zerfall der Phos-
phoreszenz verläuft entsprechend Gleichung 7.1 exponentiell. Zur Ermittlung der
Lebensdauer wurden die integrierten und logarithmierten Spektraldaten nach
Gleichung 7.2 aufgetragen. Hieraus resultiert für die Lebensdauer τ ein Wert von
0,86 µs.

Zeitlicher Phosphoreszenzverlauf von Ir(ppy)2(dbrppy) 37

Auch bei dem Komplex Ir(ppy)2(dbrppy) 37 unterscheiden sich die in Abbildung
7.3 als 3d-Plot dargstellten zeitaufgelösten Einzelspektren nicht von dessen Kon-
tinuumsspektrum (Abbildung 7.1). Somit war auch hier eine Separation einzel-
ner Emissionsbanden und ihre Zurordnung zu ihrem Ursprung ( 3MLCT oder 3π →
π∗) nicht möglich. Der zeitliche Verlauf der Emissionsabnahme verläuft erwar-
tungsgemäß exponentiell. Der nach Gleichung 7.2 ermittelte Wert für die Le-
bensdauer τ beträgt 0,20 µs und ist somit deutlich kürzer als die des Komplexes
Ir(dfppy)2(dbrppy) 58.

7.2. Spektroskopische Charakterisierung der
Komplexpolymere 27 und 28

7.2.1. UV-Absorptionsspektren der Komplexpolymere 27

Von besonderem Interesse war der Einfluss der einpolymerisierten Iridiumkom-
plexe auf die optischen Eigenschaften der Komplexpolymere 27 sowie der einer
langen Polymerkette auf die Emissions der Komplexzentren. Aus diesem Grund
wurden zunächst die UV/Vis-Absorptionsspektren über einen Bereich von 190–
1020 nm in Methylenchlorid gemessen und diese mit Spektren von reinem, un-
komplexierten Polyfluoren verglichen (Abbildung 7.4).

In allen UV/Vis-Absorptionsspektren der verschiedenen Komplexpolymere 27
treten erwartungsgemäß starke Absorptionen im Bereich von 200–420 nm mit
zwei Maxima bei 235 und 385 nm auf. Daneben zeigen sich bei den Spektren der
Komplexpolymere 27 eine zusätzliche Absorptionsbande bei 292 nm sowie eine
Schulter bis 535 nm. Diese Banden treten bei dem Spektrum des metallfreien Po-
lyfluorens 72 nicht auf und nehmen an Intensität mit steigendem Komplexgehalt
im Polymer zu.

121



7. Charakterisierung optischer Eigenschaften

 400
 450

 500
 550

 600
 650

 700 0
 200

 400
 600

 800
 1000

 1200
 1400

 1600
 1800

−2000

 0

 2000

 4000

 6000

 8000

 10000

 12000

 14000

Intensität

Wellenlänge [nm]

Zeit [ns]

Intensität

Abbildung 7.2.: 3D-Darstellung des Phosphoreszenzzerfalls des
Ir(dfppy)2(dbrppy)-Komplexes 58 in einer zeitlichen Auflösung
von 50 ns. Die Lebensdauer des Triplettzustandes beträgt 0,86 µs.
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Abbildung 7.3.: 3d-Darstellung des Zerfalls der Emission des Komplexes
Ir(ppy)2(dbrppy) 37 mit einer zeitlichen Auflösung von 50 ns. Die
Lebensdauer des Triplettzustandes beträgt 0,2 µs.
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Abbildung 7.4.: Vergleich der normierten UV/Vis-Spektren der iridiumhal-
tigen Polyfluorene 27 mit null, zwei, fünf und zehn Prozent Iridi-
umkomplexcomonomer in Methylenchlorid. Charakteristische Un-
terschiede sind die Banden zwischen 420 und 535 nm.

Das Absorptionsmuster mit den beiden Maxima bei 235 und 385 nm ist charak-
teristisch für die Polyfluorenstruktur, welche bei den Polymeren 27 den größten
Teil der Polymerkette ausmacht. Die zusätzliche Absorptionsschulter im Spek-
trum der Komplexpolymere bei 420–535 nm wird von den 1MLCT- und 3MLCT-

Übergängen des copolymerisierten Iridiumkomplexes verursacht, die Bande bei
292 nm entspricht den 1π → π∗-Übergängen.

Die Bande bis 535 nm ist für die intensiv orange Farbe der Komplexpolymere
verantwortlich. Das eine metallfreie Polyfluoren 72 weist dagegen eine scharfe
Absorptionskante bei 420 nm auf und erscheint somit nahzu farblos.

7.2.2. Photolumineszenz der Komplexpolymere 27

Neben den Absorptionsspektren lassen auch Photolumineszenzspektren Rück-
schlüsse auf den Einfluss der eingebundenen Iridiumkomplexe auf die optischen
Eigenschaften der Metallopolymere 27 zu. Zur weiteren Charakterisierung wur-
den deshalb von den Komplexpolymeren 27 Photolumineszenzspektren sowohl in
Lösung in Toluol als auch im Film gemessen und diese mit den PL-Spektren reinen
Polyfluorens 72 verglichen.
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Die Photolumineszenzspektren der in Toluol gelösten Polymere 27 sind in Ab-
bildung 7.5 dargestellt. Als intensivste Emissionsbanden treten die charakteris-
tischen Polyfluorenemissionen im Bereich von 400–550 nm auf. Weiterhin zeigt
sich eine zweite Emissionsbande im Bereich von 550–700 nm mit einem Maxi-
mum bei 600 nm und einer Schulter bei 650 nm, welche vom einpolymerisierten
Iridiumkomplex verursacht wird.

Entgegen den Erwartungen nimmt hier allerdings die Intensität der Fluorene-
mission mit steigendem Komplexgehalt zu. Bei genauerem Vergleich der Emissi-
onsspektren jedoch erkennt man, dass besonders der 0-0-Übergang bei 420 nm
deutlich an Intensität gewinnt, wohingegen sich der 0-1-Übergang bei 440 nm
nur geringfügig erhöht. Die Intensität des 0-2-Übergangs bei 460 nm veringert
sich um ungefähr den Faktor, um den die Intensität des 0-1-Übergangs zunimmt.

Die Emissionsbande des einpolymerisierten Komplexes verändert sich im Ge-
gensatz zur Fluorenemission mit steigendem Anteil an Iridiumkomplex nicht.
Der starke bathochrome Shift der Emission sowohl gegenüber der Fluorenemis-
sion (180 nm) als auch gegenüber dem Monomerkomplex Ir(ppy)2(dbrppy) 37
(65 nm) hat seine Ursache in der Vergrößerung des π-Elektronensystems des
durch die Polymerisation in die Polymerkette eingebundenen Liganden. Sowohl
die bathochrome Verschiebung der Komplexemission als auch die Veränderung
der relativen Intensitäten der einzelnen Übergänge der Polyfluorenemission zei-
gen die starke gegenseitige Beeinflussung des Polyfluoren- und des Komplexteils
der Komplexpolymere 27 und korrelieren mit Literaturangaben zu vergleich-
baren Systemen.145 Die deutliche veränderten spektroskopischen Eigenschaften
sind somit ein weiterer Beleg für eine gelungene Copolymerisation.

Die Photolumineszenzspektren der Polymere im Film (siehe Abbildung 7.6) zei-
gen deutlich veränderte Intensitätsverhältnisse. So nimmt die in Lösung kleine
Emissionsbande bei 600 nm im Film deutlich an Intensität zu und übersteigt die
Fluorenbande um circa den Faktor zehn. Es zeigt sich ebenfalls eine ausgeprägte
Schulter bei ca. 650 nm. Für diese starke Intensitätsverschiebung hin zur Kom-
plexbande können zwei Gründe angeführt werden:

• die Lebensdauer des angeregten Zustandes im Polymer ist im Film gegen-
über der Lösung erhöht. Dadurch nimmt die Wahrscheinlichkeit zu, dass
der angeregte Zustand durch Migration auf der Polymerkette und zwischen
Polymerketten den als Falle fungierenden Komplex »findet«.

• die mittlere Entfernung der Iridiumkomplexe nimmt im Film gegenüber der
Lösung ab. Hierdurch steigt beim Hopping zwischen den Polymerketten die
Wahrscheinlichkeit, dass der angeregte Zustand häufiger auf einen Kom-
plex trifft.

Trotz der im Film höheren »Fallendichte« zeigt das Auftreten von charakteristi-
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Abbildung 7.6.: Emissionsspektren der Polymere 27-(10%), 27-(5%), 27-
(2%) copolymierisiertem Komplex und reinem Polyfluoren 72 im
Film. Erkennbar ist die starke Zunahme der durch den Iridium-
komplex verursachten Emission bei 600 nm.

125



7. Charakterisierung optischer Eigenschaften

schen Polyfluorenemissionsbanden im Bereich 400–500 nm in den Spektren (Ab-
bildung 7.6), dass nicht sämtliche angeregten Zustände von Komplex »eingefan-
gen« werden. Wie auch beim reinen Polyfluoren ist hier bei allen Komplexpoly-
meren 27 der 0-0-Übergang der intensivste.

Es zeigt sich, dass der eingebundene Iridiumkomplex einen deutlichen Einfluss
auf die Emissionscharakteristik des Polymers ausübt. Weiterhin zeigt sich, dass
die eingebundenen Iridiumkomplexe im Film sehr effektive Fallen für die ange-
regten Zustände des Polymers darstellen.

7.2.3. Phosphoreszenzmessungen am Komplexpolymer 27-(10%)

Der zeitliche Verlauf der Emission der Polymere 27 war besonders im Hinblick auf
die Unterschiede zum Monomerkomplex interessant. Weiterhin war die Frage zu
klären, ob bei den Komplexpolymeren eine Separation der 3π → π∗- und 3MLCT-
Emissionsbanden möglich wäre.

Stellvertretend für alle Polymere des Typs 27 wurde ein Film des 27-(10%)-
Polymers mittels zeitaufgelöster Photolumineszenzspektroskopie auf das Phos-
phoreszenzverhalten untersucht. Hierbei konnten zwei separate Emissionen bei
605 und 655 nm ausgemacht werden.

Der zeitliche Verlauf der Emission unterscheidet sich deutlich von dem Phos-
phoreszenzverlauf der Monomerkomplexe. So zeigen die zeitaufgelösten Spektren
zwei zeitlich völlig separierte Emissionen bei 605 und 655 nm (3d-Darstellung in
den Abbildungen 7.7 und 7.8). Letztere beginnt ca. 100 ns nach Ende der Anre-
gung durch den Laser zu emittieren, erreicht ungefähr 10 ns nach Emissionsbe-
ginn ihr Maximum, um dann wieder innerhalb von ungefähr 20 ns komplett zu
verschwinden.

Emission Lebensdauer τ Übergang

605 nm 610,1 ns 3MLCT

655 nm 3,1 ns 3π → π∗

Tabelle 7.1.: Lebensdauer und Ursprung der
Emissionen des Polymers 27-
(10%).

Die Emission bei ca. 605 nm
fängt erst 160 ns nach Anregungs-
ende an, mit ihrer vollen Intensität
zu leuchten, zerfällt aber im Ge-
gensatz zur Emission bei 655 nm
deutlich langsamer. Es ergibt sich
somit ein Zeitinterval von 40 ns, in
dem keine Lichtemission stattfin-
det. In der Literatur ist bislang kei-
ne Iridiumkomplexverbindung beschrieben, die ein ähnliches Verhalten aufweist.

Die Lebensdauer τ der jeweiligen Emission wurde durch Auftragen nach Glei-
chung 7.2 ermittelt und ist in Tabelle 7.1 zusammen mit dem jeweiligen Ursprung
aufgelistet. Die beiden Emissionen bei 605 und 655 nm haben ihren Ursprung in
den 3π → π∗- und 3MLCT-Übergängen, wobei die Zuweisung der jeweiligen Bande
zum entsprechenden Übergang ein Problem darstellt. Anhand der Arbeiten von
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Abbildung 7.8.: Verlauf der Emission des Polymers 27-(10%) im Film bei
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Abbildung 7.9.: Spektren der separierten Emissionen bei 600 und 655 nm
sowie das Kontinuumsspektrum des Polymers 27-(10%) im Film.
Die Schulter bei 650 nm im Kontinuumsspektrum wird wahr-
scheinlich durch die kurzlebige Emission bei 655 nm verursacht.
Die dargestellten relativen Intensitäten ensprechen nicht den rea-
len.

Watts und Güdel zur Phosphoreszenz von Iridiumkomplexen und deren zeitli-
chem Verlauf konnte dieses Problem gelöst werden und eine Zuordnung erfol-
gen.141–144 In ihren Arbeiten konnten sie zeigen, dass die 3π → π∗-Banden be-
züglich der Schärfe und Lage im Spektrum deutlich stärker von der Viskosität
des umgebenden Mediums beeinflusst werden als die 3MLCT-Banden. Desweiteren
liegen die 3MLCT-Übergänge beim Einbetten in eine Matrix bei kürzeren Wellen-
längen als die 3π → π∗-Übergänge. Für die Komplexpolymere wurde die Annah-
me getroffen, dass die Copolymerisation mit Polyfluoren einem Einbetten in ei-
ner hochviskosen bzw. glasartigen Matrix entspricht. Anhand der beschriebenen
literaturbekannten Fakten und den dortigen Hypothesen konnte eine Zuordnung
der Banden zu den entsprechenden Übergängen wie in Tabelle 7.1 dargestellt
gemacht werden.

Ein Vergleich der zeitaufgelösten Einzelbanden mit dem Kontinuumspektrum
des Komplexpolymers 27-(10%) zeigt, dass bei der separierten 605 nm-Bande
die Schulter um 650 nm nicht vorhanden ist. Es liegt somit die Vermutung na-
he, dass das Kontinuumspektrum eine Summe aus beiden Emissionsbanden dar-
stellen könnte. Ein entsprechender Vergleich ist in Abbildung 7.9 gezeigt. Dem
widerspricht allerdings die geringe Breite der 655 nm-Bande. Jedoch stellt sich
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die Frage, ob diese im Kontinuumsspektrum ebenfalls mit einer solch hohen Bril-
lianz auftritt.

Die Quintessenz aus diesen Ergebnissen ist zum einen, dass die Phosphores-
zenzlebensdauer im Polymer 27 deutlich geringer ist als im Monomerkomplex
Ir(ppy)2(dbppy) 37. Zum anderen konnte gezeigt werden, dass die Bande bei
600 nm im Kontinuumsspektrum der Polymere 27 aus zwei separaten Emissi-
onsbanden unterschiedlichen Ursprungs besteht.

7.2.4. UV-Spektroskopie des Komplexpolymers 28-(5%)

Auch beim Polymer 28 war die Frage zu klären, inwieweit sich die fluorsubsti-
tuierten 2-Phenylpyridinliganden des einpolymerisierten Iridiumkomplexes auf
die optischen Eigenschaften auswirken würden. Aus diesem Grund wurden vom
Polymer 28-(5%) UV/Vis-Spektren zur Charakterisierung in Methylenchlorid auf-
genommen. Abbildung 7.10 zeigt das Absorptionsspektrum des Polymers 28 im
Vergleich mit dem Spektrum des reinen Polyfluorens 72. Deutlich sind auch hier
die Hauptabsorptionen bei 242 und 382 nm des Polyfluorenteils des Polymers 28
zu erkennen. Die geringere Intensität und die veränderte Lage der Bande bei
230 nm im Vergleich zur entsprechenden Absorption des reinen Polyfluorens 72
kann auf einen Konzentrationseffekt zurückgeführt werden. Typisch für iridium-
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Abbildung 7.10.: UV/Vis-Spektrum des Polymers 28 im Vergleich mit un-
dotiertem Polyfluoren 72 in Methylenchlorid. Deutlich zu erkennen
sind die MLCT-Banden bis ca. 490 nm.
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komplexhaltige Polymere ist die MLCT-Absorptionsbande, die in diesem Fall von
420 bis ungefähr 490 nm reicht. Diese ist die Ursache für die gelbe Farbe des
Polymers. Die 1π → π∗-Bande des Ligandsystems bei 290 nm ist im Spektrum des
Polymers 28-(5%) nicht klar zu erkennen.

Der Vergleich mit den Absorptionsspektren der Polymere 27 belegt einen deut-
lichen Einfluss der beiden fluorsubstituierten Liganden auf die Absorptionscha-
rakteristik des Polymers 27. So reicht die MLCT-Bande bei diesem nicht so weit
in rote Wellenlängenbereiche hinein wie dies bei den Polymeren 27 der Fall ist.
Dieser Effekt ist optisch durch die deutlich veränderte Farbe der Substanz zu er-
kennen (28: gelb, 27: orange). Aus diesem Grund ist auch eine Quantifizierung des
Einbauverhältnisses des Komplexes Ir(dfppy)2(dbrppy) 58 in das Polymer durch
einen einfachen Vergleich der UV/Vis-Spektren nicht möglich (vergleiche hierzu
Abschnitt 7.1).

7.2.5. Photolumineszenz des komplexhaltigen Polymers 28-(5%)

Nachdem gezeigt wurde, dass die fluorsubstituierten Liganden des Komplexpoly-
mers 28 einen deutlichen Einfluss auf die Absorptionseigenschaften haben, war
nun zu klären, ob sich dieser Einfluss auch auf dessen Emissionsspektren aufwir-
ken würde. Weiterhin war die Frage offen, inwieweit sich die Lumineszenzspek-
tren in Lösung und Film unterscheiden würden.

Die Photolumineszenzspektren des Polymers 28 in Lösung (Toluol) und im Film
(siehe Abbildung 7.11) zeigen jeweils zwei Emissionsbanden in denselben Wel-
lenlängenbereichen. Zu erkennen sind die Emissionsbanden zwischen 400 und
550 nm, die vom Polyfluorenteil des Polymers verursacht werden, und die für
den eingebundenen Iridiumkomplex charakteristische Emission als breite Ban-
de bei 550–700 nm. Diese besitzt ihr Maximum bei 600 nm und eine Schulter bei
650 nm. Auffällig ist die geringe Intensität des 0-0-Übergangs der Fluorenemissi-
on bei 420 nm in Lösung. Erwartungsgemäß steigt im PL-Spektrum des Polymer-
films von 28 die Intensität der Komplexbande bei 600 nm an und übersteigt die
Fluorenemission um den Faktor fünf. Jedoch tritt hierbei die Fluorenemissions-
bande bei 400–550 nm deutlich stärker auf als in den Filmspektren der Polymere
27.

Die Lumineszenzspektren des Komplexpolymers 28 belegen, dass die fluorsub-
stituierten 2-Phenylpyridinliganden des eingebundenen Iridiumkomplexes keinen
nennenswerten Einfluss auf die Lage der Komplexemissionsbande haben. Die La-
ge dieser Bande wird im Wesentlichen von der als Ligand fungierenden Poly-
merkette bestimmt. Es zeigt sich weiterhin durch die geringe Intensität des 0-
0-Überganges in Lösung und die intensive Emissionsbande des Polyfluorenteils,
dass die Wechselwirkung des eingebundenen Iridiumkomplexes mit dem Polymer
durch die fluorsubstituierten Liganden deutlich geringer ausfällt als dies bei den
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Abbildung 7.11.: PL-Spektren des Polymers 28-(5%) in Lösung (Toluol)
und im Film. Wie bei Polymeren der Struktur 27 tritt auch hier ein
starker Intensitätszuwachs der für den eingebundenen Komplex
charakteristischen Emission bei 600 nm auf. Der Stern markiert
die Komplexemission.

Polymeren 27 der Fall ist. Ein möglicher Grund für diese verminderte Wechselwir-
kung ist die höhere Triplettenergie der fluorsubstituierten 2-Phenylpyridinliganden
des in das Polymer 28 eingebundenen Iridiumkomplexes. Dies könnte die Ur-
sache für eine geringere Übertragungswahrscheinlichekeit der angeregten Zu-
stände vom Polyfluorenrückgrat zum Iridiumkomplex sein.

7.2.6. Phosphoreszenz des Komplexpolymers 28-(5%)

Mittels Phosphoreszenzmessungen am Polymer 28-(5%) sollte geklärt werden, ob
die fluorsubstituierten Liganden der in die Polymerkette von 28-(5%) eingebun-
denen Komplexe einen Einfluss auf den zeitlichen Verlauf der Emissionsabnahme
des Metallopolymers ausüben. Die Durchführung der entsprechenden Messungen
erfolgte durch Anregen einer Filmprobe des Polymers 28 mit einem Pulslaser. Die
einzelnen Emissionsspektren wurden danach in einer zeitlichen Auflösung von
50 ns gemessen.

Im zeitlichen Verlauf der Phosphoreszenz treten zwei separate Emissionsban-
den auf, die mit 605 und 651 nm geringfügig gegenüber dem Kontinuumsspek-
trum zu roten Wellenlängenbereichen hin verschoben sind. In der zeitlichen Ab-
folge taucht die längerwellige Bande zuerst auf und verschwindet vollständig vor
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Abbildung 7.12.: Zeitaufgelöstes Zerfallsspektrum der 600 nm-Emission
einer Filmprobe des Polymers 28-(5%). Man beachte die am Ende
noch vorhandene Restintensität im Vergleich mit 27-(10%) (Abbil-
dung 7.8, Seite 127)

Einsetzen der kürzerwelligen Emissionsbande. Zwischen den beiden Emissions-
banden liegt ein Intervall von 35 ns vor, in dem keine Lichtemission stattfindet.

Wellenlänge Lebensdauer Übergang

651 nm 3,8 ns 3π → π∗

604 nm 1538 ns 3MLCT

Tabelle 7.2.: Ursprung und Lebensdauer der
jeweiligen Emissionen des Poly-
mers 28-(5%).

Die Emission bei 651 nm zeigt
sich als sehr intensive und mit ei-
ner Lebensdauer von nur 3,8 ns
sehr kurzlebige Emission. Sie er-
scheint über einen Wellenlängen
bereich von 640–660 nm als sehr
schmale scharfe Bande. Aufgrund
dieser Charakteristik wurde sie
anhand der Arbeiten von Watts und Güdel als die Emission des 3π → π∗-Über-
ganges identifiziert. Die breite Emission bei 600 nm besitzt mit 1538 ns eine deut-
liche längere Lebensdauer. Aufgrund dieser Eigenschaften kann sie dem 3MLCT-

Übergang zugeordnet werden. Abbildung 7.12 zeigt die breite Emissionsbande
des Polymers 28 als 3d-Plot.

Im Vergleich mit den zeitaufgelösten Spektren des Polymers 27-(10%) zeigt sich,
dass beim Metallopolymer 28-(5%) die fluorsubstituierten Liganden des einpoly-
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merisierten Komplexes keinen Einfluss auf die Lage und Breite der einzelnen
Emissionsbanden haben. Ein deutlicher Einfluss der Liganden ist hingegen bei
der Lebensdauer des für die breite Bande verantwortlichen angeregten Zustan-
des zu erkennen. Diese ist beim Polymer 28 mit 1,5 µs mehr als 2,5 mal länger
als beim Metallopolymer 27.

Durch die zeitaufgelösten Spektren konnte weiterhin gezeigt werden, dass es
sich auch bei dem Kontinuumspektrum des Polymers 28-(5%) um eine Überlage-
rung der breiten 3MLCT-Emissionsbande bei 600 nm und der schmalen 3π → π∗-
Bande bei 651 nm handelt. Dies hatte sich ebenfalls bei den zeitaufgelösten Spek-
tren des Polymers 27-(10%) gezeigt. Aufgrund der geringen Unterschiede der
Emissionsspektren der beiden Komplexpolymere wird auf eine überlagernde Dar-
stellung analog Abbildung 7.9 verzichtet.

Insgesamt hat sich gezeigt, dass die fluorsubstituierten Phenylpyridinligangen
des eingebundenen Iridiumkomplexes bei Polymer 28 keinen Einfluss auf die La-
ge der Emissionsbande haben. Es ergibt sich weiterhin anhand der UV/Vis- und
PL-Spektren, dass die elektronischen Wechselwirkungen des Polyfluoren- und des
Komplexteils des Polymers 28-(5%) deutlich geringer sind als bei Komplexpoly-
mer 27-(10%)

7.2.7. Spektroskopische Charakterisierung des Precursorpolymers
32-(10%) und des polymeranalog hergestellten Komplexpolymers
27-(10%)

Um den Erfolg der polymeranalogen Syntheseroute zum Metallopolymer 27-(10%)
bewerten zu können, war eine Untersuchung der spektroskopischen Eigenschaf-
ten des Produktes notwendig. Von besonderem Interesse war hierbei, wie sich
die unkomplexierten Phenylpyridinmonomereinheiten des polymeranalog aus 32-
(10%) dargestellten Metallopolymers auf das Emissionsspektrum von 27-(10%)
auswirken würden. Hierzu wurden von dem Precursorpolymer 32-(10%) und dem
polymeranalog hergestellten Komplexpolymer 27-(10%) UV/Vis-Spektren und Pho-
tolumineszenzspektren im Film gemessen. Wegen der nahezu identischen Struk-
tur zu den mittels direkter Copolymerisation synthetisierten Komplexpolymeren
27 wurde auf zeitaufgelöste Lumineszenzmessungen verzichtet, da hier keine
neuen Erkenntnisse zu erwarten waren. Abbildung 7.13 zeigt die UV/Vis- und die
PL-Spektren des Precursorpolymers 32-(10%) und des daraus polymeranalog syn-
thetisierten 27-(10%).

Das Absorptionsspektrum des Precursorpolymers 32-(10%) zeigt die charakte-
ristischen Banden eines typischen UV/Vis-Spektrums von reinem Polyfluoren 72.
Die beiden Maxima liegen bei 383 nm und 230 nm. Das Absorptionsmaximum der
intensivsten Bande ist gegenüber dem reinen Polyfluoren 72 um 10 nm in den ro-
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Abbildung 7.13.: UV/Vis-Spektren in Methylenchlorid und PL-Spektren im
Film des Precursorpolymers 32-(10%) (unten) und des daraus syn-
thetisierten iridiumhaltigen Komplexpolymers 27-(10%) (oben).

ten Wellenlängenbereich verschoben. Dadurch ergibt sich mit 40 nm ein kleinerer
Stokesshift als beim reinem Polyfluoren 72.

Das Emissionsspektrum des Precursorpolymers 32-(10%) ist in der Lage der
Maxima mit dem des reinen Polyfluorens 72 nahezu identisch. Unterschiede tre-
ten lediglich bei den relativen Intensitäten der einzelnen vibronischen Übergänge
auf. So ist der Übergang bei 440 nm relativ zum Übergang bei 420 nm deutlich
intensiver als dies bei reinem Polyfluoren der Fall ist. Im restlichen Emissionss-
pektrum sind keine weiteren Emissionsbanden zu erkennen. Dies deckt sich sich
mit der beobachteten blauen Emissionsfarbe des Polymers. Die Daten der Photo-
lumineszenzspektren sind in Tabelle 7.3 zusammengefasst.

Das Absorptionsspektrum des polymeranalog hergestellten Polymers 27-(10%)
zeigt die typischen Banden des Polyfluorenteils bei 233 nm und 379 nm. Daneben
sind die für den eingebundenen Iridiumkomplex typischen 3MLCT-Banden des Iri-

Wellenlänge rel. Intensitäten

422 nm 1
442 nm 0,73
477 nm 0,2

Tabelle 7.3.: Übergänge und zugehörige Wellenlängen des Precursorpo-
lymers 32-(10%).
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Art Wellenlänge rel. Intensität

Fluoreszenz 418 nm 0,34
Fluoreszenz 439 nm 0,28
Fluoreszenz 471 nm 0,11

Phosphoreszenz 598 nm 1

Tabelle 7.4.: Spektroskopische Daten des polymeranalogen Metallopoly-
mers 27-(10%).

diumkomplexes bis circa 510 nm zu erkennen. Weiterhin ist die Absorptionsban-
de des 1π → π∗-Übergangs bei 291 nm zu sehen. Ein Vergleich der 3MLCT-Banden
in den UV/Vis-Spektren des polymeranalog herstellten Komplexpolymers und der
auf direktem Weg synthetisierten Polymere 27 zeigt, dass der Komplexgehalt des
polymeranalog synthetisierten Metallopolymers bei ca. fünf Prozent liegen muss.
Dieser Wert korrelliert sehr gut mit den NMR-Daten (Abschnitt 6.2.4).

Das Emissionsspektrum des Films des via polymeranaloger Route dargestell-
ten Metallopolymers 27 zeigt die typische breite Emissionsbande bei 550–750 nm
mit einem Maximum bei 600 nm und einer Schulter bei 650 nm, die vom einge-
bundenen Iridiumkomplex verursacht wird. Weiterhin finden sich die charakte-
ristischen Fluorenemissionen im Bereich von 400–550 nm mit ihrem typischen
vibronischen Aufspaltungsmuster. Die Intensität dieser Bande beträgt ungefähr
1⁄3 der der Komplexemission bei 600 nm. Es zeigen sich keine Unterschiede zu
den Emissionsspektren der via direkter Route erhaltenen Polymeren 27. Tabelle
7.4 fasst die spektroskopischen Daten zusammen.

Die nahezu identischen photophysikalischen Eigenschaften des polymeranalog
metallierten Precursorpolymers 32-(10%) und des direkt synthetisierten Koordi-
nationspolymers 27-(10%) zeigen, dass beide Syntheserouten zu Polymeren mit
fast identischer optischer Charakteristik führen. Elektrolumineszenzmessungen
könnten eine endgültige Äquivalenz beider Routen belegen beziehungsweise Ein-
flüsse der unkomplexierten Phenylpyridineinheiten auf das Emissionsspektrum
aufzeigen. Eine solche Charakterisierung des polymeranalog hergestellten Mater-
ials bezüglich seiner Eignung als Emitter in Leuchtdioden steht allerdings noch
aus.

7.3. Spektroskopische Charakterisierung der
Precursorpolymere 34 und des Komplexpolymers
33-(10%)

Zur Charakterisierung der optischen Eigenschaften der Precursorpolymere 34
und des Komplexpolymers 33 wurden UV/Vis- und Photolumineszenzspektren der
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Abbildung 7.14.: UV/Vis-Spektren in Methylenchlorid und PL-Spektren im
Film der Polymere 34 (oben) und 33-(10%) (unten). Das Komplex-
polymer 33 zeigt erwarteterweise einen starken bathochromen
Shift gegenüber dem komplexfreien Polymer 34.

Polymere im Film aufgenommen. Eine interessante zu untersuchende Frage war,
welchen Einfluss die Phenyleneinheit in der Polymerhauptkette auf die Absorp-
tions- und Emissionsspektren ausüben würde. Aufgrund identischer UV- und PL-

Spektren der beiden Precursorpolymere 34-(10%) und 34-(5%) werden die spek-
troskopischen Daten anhand des Polymers 33 diskutiert.

Das Precursorpolymer 34-(10%) zeigt im UV/Vis-Spektrum eine Bande über einen
Bereich von 230–350 nm mit zwei Maxima bei 243 und 320 nm, die ihren Ur-
sprung in den Fluoreneinheiten haben. Weiterhin ist eine zusätzliche ausgeprägte
Schulter bei 304 nm zu sehen, die von den Phenyleneinheiten erzeugt wird.

Das Emissionsspektrum des Precursorpolymers 34 zeigt eine außergewöhnlich
kurzwellige Emissionsbande über einen Bereich von 330–500 nm. Sie besitzt ein
Maximum bei 386 nm und weist keine vibronischen Seitenbanden auf. Zusätzlich
zeigt sich eine Emission bei ungefähr 750 nm. Der Stokesshift des Polymers ist mit
82 nm sehr groß. Dies kann auf die starke Verdrehung der einzelnen Fluoren- und
Phenyleneinheiten zurückgeführt werden. Dieser Effekt wird zusätzlich durch die
Hexylseitenketten der Phenyleneinheiten verstärkt. Die Ursache der Emission bei
750 nm konnte leider nicht geklärt werden, sie stammt aber mit großer Sicherheit
nicht aus der regulären Polymerstruktur selbst.
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Das UV/Vis-Spektrum des Komplexpolymers 33-(10%) (Abbildung 7.14, unten)
wird dominiert von den Banden der Fluoren- und Phenyleneinheit bei 243 und
323 nm. Die Absorption der Phenyleneinheit bei 304 nm (Schulter) fällt hierbei
gegenüber dem Precursorpolymer 34-(10%) schwächer aus. Dies könnte seine Ur-
sache in dem deutlich geringeren Anteil an Phenyleinheiten im Komplexpolymer
33-(10%) haben und nicht primär durch den Iridiumkomplex verursacht werden.
Charakteristisch sind die 3π → π∗- (bis ca. 330 nm) und 3MLCT-Übergänge (bis ca.
520 nm) des copolymerisierten Iridiumkomplexes. Durch Überlagerung mit den
deutlich intensiveren Banden der Phenylengruppen sind die 1π → π∗-Übergänge
der Liganden des Komplexes bei ungefähr 290 nm nicht zu sehen.

Das Photolumineszenzspektrum des Komplexpolymers 33-(10%) (dargestellt in
Abbildung 7.14, unten) zeigt eine Emissionsbande, die sich über einen Bereich
von 500–780 nm erstreckt. Diese besitzt ein Maximum bei 572 nm und eine Schul-
ter bei 530 nm. Weiterhin ist eine zusätzliche Emissionsbande von 400–480 nm zu
erkennen, welche ungefähr 1⁄3 der Intensität der Komplexbande besitzt.

Die breite Hauptemissionsbande bei 572 nm hat ihren Ursprung im einpolyme-
risierten Iridiumkomplex des Polymers 33. Das gegenüber den Komplexpolyme-
ren 27 um nahezu 30 nm zu kürzeren Wellenlängen hin verschobene Emissions-
maximum lässt sich zum einen durch die starke Verdrillung der benachbarten
Phenyleneinheit erklären. Zum anderen ist der Komplex nur über eine Seite mit
der Polymerkette verbunden. Diese beiden Tatsachen führen dazu, dass die Kon-
jugationslänge des in die Polymerkette eingebundene Liganden deutlich kürzer
ausfällt und sich somit die Emissionswellenlänge in Richtung kürzerer Wellen-
längen verschiebt. Die blaue Emission im Bereich von 400–480 nm wird von der
Polymerhauptkette verursacht.

Das Precursorpolymer 34-(10%) weist interessante optische Eigenschaften –
besonders in Bezug auf die sehr kurzwellige Emission – auf, welche die Kopplung
mit verschiedenen triplettemitierenden Metallkomplexen interessant erscheinen
lässt. Es war jedoch nicht möglich, den Iridiummonomerkomplex Ir(ppy)2(dbrppy)
37 mittels der Polymerisation nach Suzuki vollständig in das Polymer einzubin-
den. Dieser reagierte unter den gewählten Bedingungen ausschließlich als mono-
funktionales Endcappingreagenzi. Die somit gemessenen optischen Eigenschaften
des tatsächlich erhaltenen Polymers 33-(10%) entsprechen deshalb nicht den Ei-
genschaften der eigentlich anvisierten Zielstruktur. Zukünftige Arbeiten könnten
die eigentlich gewünschte Struktur des Polymers 33 synthetisierten und deren op-
tische Eigenschaften bestimmen. Durch Vergleich dieser Daten mit den in dieser
Arbeit erhaltenen Resultaten wären interessante Rückschlüsse auf den gegensei-
tigen Einfluss der Polymere und der eingebundenen Iridiumkomplexe möglich.

iZur eigentlichen Struktur des Polymers 33 siehe Abschnitt 6.3.4

137



8. Lumophor – Synthese und
Eigenschaften

D
ie Komplexpolymere 27 und 28 weisen in ihren optischen Eigenschaften
deutliche Unterschiede gegenüber metallfreiem Polyfluoren 72 auf. Um
diese Unterschiede besser verstehen zu können, wurde versucht, die

für die Eigenschaften der Metallopolymere verantwortliche Struktureinheit, das
sogenannte Lumophor, systematisch nachzubauen.

8.1. Synthese der Lumophore mittels sukzessiven Aufbaus

Die in Abschnitt 5.2 beschriebene Retrosynthese zeigt drei mögliche Synthesewe-
ge zur Darstellung der in Abschnitt 4.7 gezeigten allgemeinen Struktur der Mo-
delllumophore. Der darin dargestellte Weg A, der Aufbau der Lumophore durch
schrittweise Verlängerung der Fluorenarme, erschien besonders günstig. Hier-
zu werden neben dem Iridiumkomplex Ir(ppy)2(dbrppy) 37 lediglich ein weiterer
Fluorenbaustein zum Aufbau aller Modelllumophore benötigt. Darüberhinaus ist
die Gesamtstufenanzahl dieser Route deutlich niedriger als die der anderen We-
ge.

8.1.1. Darstellung des Fluorenbausteins 52

Ein zentraler Baustein zum Aufbau aller Lumophore war das 2-(7-Trimethylsilyl-
9,9-dihexylfluoren-2-yl)-1,3,2-dioxaborolan 52. Die Syntheseroute basiert auf dem
9,9-Dihexyl-2,7-dibromfluoren 76, welches mit n-BuLi lithiiert und anschließend
mit Trimethylsilylchlorid zum 9,9-Dihexyl-2-brom-7-trimethylsilylfluoren 54 um-
gesetzt wird. Es folgt eine weitere Lithiierung mit n-BuLi und eine Umsetzung mit
Borsäureestern. Aufgrund der besseren präparativen Handhabung wurden für
diesen Baustein Hexylseitenketten anstelle von 2-Ethylhexylgruppen gewählt.

Der Baustein 9,9-Dihexyl-2,7-dibrom-fluoren 76 konnte durch Deprotonieren
mit Natronlauge und Umsetzen mit n-Hexylbromid erhalten werden. Eine Mono-
lithiierung mit äquimolaren Mengen n-BuLi bei –78°C und anschließender Zuga-
be von überschüssigem Trimethylsilylchlorid (TMSCl) lieferte das 9,9-Dihexyl-2-
brom-7-trimethylsilylfluoren 54 nach säulenchromatographischer Aufreinigung
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Abbildung 8.1.: Syntheseschema der Darstellung des 2-(7-Trimethylsilyl-
9,9-dihexylfluoren-2-yl)-1,3,2-dioxaborolans ausgehend von 9,9-
Dihexyl-2,7-dibromfluoren.

in Ausbeuten von 97–99% als farbloses Öl. Die 1H- und 13C-NMR-Spektren belegen
den erfolgreichen Verlauf der Synthese.

Zur Darstellung des 2-(7-Trimethylsilyl-9,9-dihexylfluoren-2-yl)-1,3,2-dioxabo-
rolans 52 wurde die Verbindung 54 mit einem Äquivalent n-BuLi bei –78°C um-
gesetzt und die so erhaltene Fluorenyllithiumverbindung mit einem dreifachen
Überschuss an Triisopropylborat versetzt. Zur Freisetzung der Boronsäure wur-
de der Ansatz mit 2N Salzsäure hydrolisiert und das Rohprodukt säulenchromato-
graphisch aufgereinigt. Die so erhaltene Substanz besteht im Wesentlichen aus ei-
nem Boronsäureanhydrid aus zwei Boronsäureni. Das Erhitzen dieses Anhydrids
mit einem Überschuss Ethylenglycol in Methylenchlorid liefert nach Aufarbeitung
definiertes 2-(7-Trimethylsilyl-9,9-dihexylfluoren-2-yl)-1,3,2-dioxaborolan in ei-
ner Ausbeute von 50–55%.

Die NMR-Spektren ( 1H und 13C) des erhaltenen 2-(7-Trimethylsilyl-9,9-dihexyl-
fluoren-2-yl)-1,3,2-dioxaborolans 52 stimmen mit Literaturangaben überein und
belegen die Konstitution des Produktes.

8.1.2. Synthese des Lumophors 77

Zur Darstellung des Lumophors 77 wurden zwei Äquivalente 2-(7-Trimethylsilyl-
9,9-dihexylfluoren-2-yl)-1,3,2-dioxaborolan 52 mit dem Iridiumkomplex Ir(ppy)2-
(dbrppy) 37 in einer Suzukireaktion mit Kaliumcarbonat als Base in THF umge-
setzt (Abbildung 8.2). Es konnte das orangefarbene Produkt nach säulenchro-
matographischer Aufreinigung an Kieselgel in einer Ausbeute von 75% erhalten
werden.

Das 1H-NMR-Spektrum zeigt 34 Protonen im Aromatenbereich von 8,0–6,8 ppm
und 52 Protonen im Aliphatenbereich von 2,1–0,9 ppm. Desweiteren sind die Tri-
methylsilylgruppen als zwei separate Singuletts bei 0,31 und 0,36 ppm mit einer
Gesamtintensität von 18 Protonen zu erkennen. Die charakteristischen Signale
bei 8,0 sowie 6,8 ppm werden vom Iridiumkomplex verursacht. Die gelungene
Kopplung mit den Fluorenbausteinen ist durch die unterschiedliche Verschie-

iJede Boronsäuregruppe trägt noch eine freie OH-Gruppe.
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Abbildung 8.2.: Synthese des Lumophors 77 mit TMS-Endgruppen nach
der Methode des sukzessiven Aufbaus mittels einer Suzukikupp-
lung.

bung der beiden Trimethylsilylgruppen zu erkennen, welche durch den asym-
metrischen Komplex verursacht wird.

Ein direkter Nachweis der Anbindung der Fluoreneinheiten an den Iridium-
komplex durch 2D-NMR-Methoden ist mit einem ROESY-Spektrum möglich (Abbil-
dung 8.3). Es zeigen sich entsprechend vier Kreuzsignale zwischen den Fluorenyl-
signalen bei 7,2 und 7,37 ppm und den Pyridinresonanzen bei 7,9 und 8,03 ppm.
Weiterhin sind Kreuzsignale von Absorptionen des Phenylrings des Komplexes
bei 6,93 ppm mit Signalen der benachbarten Fluoreneinheit bei 7,14 ppm zu er-
kennen. Diese Daten belegen zusammen mit der im eindimensionalen Protonen-
spektrum sichtbaren Aufspaltung der TMS-Gruppen die gelungene beidseitige An-
bindung von Fluoreneinheiten an den Iridiumkomplex Ir(ppy)2(dbrppy) 37.

8.1.3. Verlängerung der Fluorenarme des Lumophors 77 um eine Einheit

Der nächste Schritt zum Aufbau des homologen Lumophors 79 entsprechend Ab-
bildung 8.4 bestand in der Substitution der endständigen TMS-Gruppen gegen Iod
und einer anschließenden beidseitigen Anbindung eines Fluorenbausteins 52.

Die Reaktion erfolgte unter literaturüblichen Bedingungen in Methylenchlorid
unter Eiskühlung.146 Das TMS-geschützte Lumophor 77 wurde hierbei unter Eis-
kühlung mit einem geringen Überschuss an ICl versetzt. Nach kurzem Rühren bei
Raumtemperatur wurde anschließend zunächst Natronlauge bis zur Entfärbung
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Abbildung 8.4.: Weiteres Vorgehen zur Verlängerung der Fluorenarme
durch Entschützen der Kettenenden mittels ICl und anschließende
Umsetzung mit 52 unter Suzukibedingungen. Die Verlängerung der
Fluorenarme um eine Einheit erwies sich als nicht durchführbar.

zugesetzt und dann die organische Phase separiert, gewaschen, getrocknet und
über Kieselgel filtriert. Es zeigte sich jedoch, dass das Abspalten der Trimethyl-
silylgruppe mit einem geringen Überschuss Iodchlorid (ICl) nicht zum gewünsch-
ten Diiod-Lumophor führte: Es konnte nur ein teildesilyliertes bzw. teiliodiertes
Produkt in deutlich geringeren Ausbeuten als erwartet erhalten werden. Um die
verbleibenden TMS-Gruppen gegen Iod zu ersetzen, wurde die teilweise iodierte
Substanz nochmals mit einem Überschuss an ICl umgesetzt. Jedoch konnte bei
der nachfolgenden Filtration über Kieselgel kein lumineszierendes Produkt mehr
von der Säule eluiert werden. Vermutlich sind der Iridiumkomplex und die Li-
ganden durch das Iodchlorid oxidativ abgebaut worden. Dafür spricht, dass auch
die Ausbeute an teiliodiertem Produkt weit unter der eingesetzten Stoffmenge an
TMS-geschütztem Lumophor 77 lag.

Eine weitere Möglichkeit, um die TMS-Schutzgruppen in reaktive Endgruppen
zu überführen, wäre ein Austausch der Trimethylsilylgruppe gegen Bromend-
gruppen durch eine analoge Reaktion mit Brom. Jedoch kann auch hierbei da-
von ausgegangen werden, dass ein oxidativer Abbau des Komplexes stattfinden
würde.

Es hat sich gezeigt, dass die Darstellung der Modelllumophore durch Verlängern
der Fluorenarme unter den beschriebenen Bedingungen nicht möglich war, da
das Lumophor 77 nicht beständig gegenüber Interhalogenverbindungen wie ICl
war. Da bei der Verwendung von Brom anstelle von ICl keine anderen Resultate
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Abbildung 8.5.: Syntheseschema zur Darstellung des Modelllumophors
Fl-Ir-Fl 82 ausgehend von 2-Bromfluoren 80.

erwartet worden waren, wurde die in Abbildung 8.4 gezeigte Syntheseroute nicht
weiter verfolgt.

8.2. Synthese der Lumophore mittels konvergentem Aufbau

8.2.1. Synthese des Lumophors 82

Da sich der Austausch der Trimethylsilylschutzgruppen des Lumophors 77 gegen
Iodid in der sukzessiven Syntheseroute als nicht durchführbar erwiesen hatte,
wurde die in der Retrosynthese in Abschnitt 5.2 als Weg B beschriebene konver-
gente Methode zum Aufbau der Modelllumophore angewendet. Hierzu werden
zunächst die Fluorenseitenarme synthetisiert, die anschließend an den Iridium-
komplex 37 gekoppelt werden. Als erstes Element in der homologen Reihe wurde
das Lumophor 82 entsprechend der in Abbildung 8.5 gezeigten Vorgehensweise
synthetisiert

Im ersten Schritt wurde aus 2-Bromfluoren 80 und 1-Bromhexan der Bau-
stein 9,9-Dihexyl-2-bromfluoren 81 synthetisiert. Wegen der hohen Empfindlich-
keit von 82 gegenüber Oxidation wurden monoalkylierte Produkte sorgfältig ent-
fernt.125 So konnte das 9,9-Dihexyl-2-bromfluoren 81 als farbloses bis schwach
gelbliches Öl von höchster Reinheit in einer Ausbeute von 72% erhalten werden.
Die 1H- und 13C-NMR-Spektren belegen das Gelingen der Synthese.

Der Fluorenbaustein 81 wurde mit n-Butyllithium bei –78°C lithiiert und an-
schließend mit Triisopropylborat umgesetzt. Nach Hydrolyse und Entfernen des
Solvens wurde das Rohprodukt säulenchromatographisch aufgereinigt. Die so er-
haltene Boronsäure enthielt Kondensationsprodukte aus zwei Boronsäuren. Um
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Abbildung 8.6.: Protonenkernresonanzspektrum des Lumophors 82. Der
Aromatenbereich enthält die für die Struktur erwarteten 36 Proto-
nen.

ein definiertes Produkt zu erhalten, wurde die Boronsäure mit einem Überschuss
Ethylenglycol in Methylenchlorid unter Rückfluss zum 2-(9,9-Dihexylfluoren)-1,3,2-
dioxoborolan 53 (55%, farbloses Öl) umgesetzt. Die erfolgreiche Synthese wird
belegt durch das Auftreten eines Singuletts mit Integration vier bei 4,42 ppm, das
von den Protonen der Ethylengruppe des Boronsäureesters verursacht wird.

Zur Synthese des Lumophors 87 wurden 2,4 Äquivalente des Difluorenboron-
säureesters 53 mit einem Äquivalent des Iridiumkomplexes Ir(ppy)2(dbrppy) 37
unter den Bedingungen der Suzukikupplungsreaktion (THF/Wasser, Kaliumcarbo-
nat, Pd(PPh3)4, Rückfluss) umgesetzt. Nach drei Tagen wurde die Reaktion abge-
brochen. Die Phasen wurden getrennt, die wässrige Phase mit Toluol extrahiert
und das Lösemittel entfernt. Der Rückstand wurde zweimal säulenchromatogra-
phisch an Kieselgel mit Hexan/Ethylacetat (3/1; v/v) aufgereinigt. Das Modelllu-
mophor 82 konnte in einer Ausbeute von 58% erhalten werden.

Im 1H-NMR-Spektrum sind die n-Hexylseitenketten in typischer Verschiebung
von 2,0, 1,17–0,9, 0,75 und 0,5 ppm mit einer Gesamtintensität von 52 zu erken-
nen. Der Aromatenbereich enthält erwartungsgemäß 36 Protonen. Das Protonen-
spektrum des Modelllumophors 82 ist in Abbildung 8.6 gezeigt.
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Abbildung 8.7.: Syntheseschema der Synthese des Lumophors 87. Der
letzte Schritt, die Synthese des eigentlichen Lumophors 87, schlug
unter Suzukibedingungen fehl.

8.2.2. Synthese des Lumophors 87

Aufbau des Lumophors mittels Suzukikupplung

Der konvergenten Syntheseroute folgend musste zunächst der zum Aufbau des
homologen Lumophors 87 notwenige Difluorenboronsäureester 86 synthetisiert
werden. Entsprechend der in Abbildung 8.7 gezeigten Synthesesequenz wurde
das 2-Brom-9,9-dihexylfluoren 83 und das 9,9-Dihexyl-7-trimethylsilyl-2-brom-
fluoren 54 unter den Bedingungen einer Negishikupplung zum 7-(Trimethylsilyl)-
2-(9,9-dihexyl-fluoren-2-yl)-9,9-dihexylfluoren 84 umgesetzt. Das Produkt 84 wur-
de nach säulenchromatographischer Aufarbeitung als farbloses Öl in einer Aus-
beute von 78% erhalten. Die 1H- und 13C-NMR-Spektren belegen die erfolgreiche
Synthese.

Im weiteren Verlauf wurde zunächst die TMS-Gruppe gegen Iod ersetzt. Hier-
zu wurde das TMS-geschützte Difluoren 84 in Methylenchlorid gelöst und bei 0°C
mit einer 1M Lösung ICl in Methylenchlorid versetzt. Die Reaktion wurde nach 30
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Abbildung 8.8.: Protonenspektrum von 2-(7-(9,9-Dihexylfluoren-2-yl)-
9,9-dihexyl-fluoren-2-yl)-1,3,2-boroxolan 86.

Minuten durch Zugabe von wässriger Natronlauge abgebrochen. Nach Extrahie-
ren der wässrigen Phase mit Methylenchlorid und Filtration über Kieselgel wurde
das Eluat zur Trockne eingeengt. Nach kurzem Stehen kristallisierte das erhal-
tene 7-Iodo-2-(9,9-dihexyl-fluoren-2-yl)-9,9-dihexylfluoren 85 als leicht violetter
Feststoff aus, welcher direkt weiterverwendet wurde.

Zur Synthese des Boronsäureesters 86 wurde das Iodid 85 in THF gelöst und
bei –78°C mit 1,1 Äquivalenten n-BuLi versetzt. Nach Zugabe von drei Äqui-
valenten Triisopropylborat und Rühren über Nacht wurde der entstandene Bo-
ronsäureester durch Zugabe von 2 M Salzsäure hydrolysiert, die organische Pha-
se abgetrennt und eingeengt. Das so erhaltene Rohprodukt konnte an Kieselgel
säulenchromatographisch aufgereinigt werden. Zur Spaltung von Kondensations-
produkten wurde der Rückstand in Methylenchlorid über Nacht mit Ethylenglycol
verestert. Nach Entfernen des Lösemittels konnte 2-(7-(9,9-Dihexylfluoren-2-yl)-
9,9-dihexyl-fluoren-2-yl)-1,3,2-dioxoborolan 86 als farbloses Harz in einer Aus-
beute von 52% erhalten werden.

Im in Abbildung 8.8 dargestellten 1H-NMR-Spektrum der Boronsäure 86 sind
im Aromatenbereich von 7,9–7,3 ppm Absorptionen zu erkennen, welche von den
13 aromatischen Fluorenprotonen des Difluorensystems 86 verursacht werden.
Das Singulett bei 4,4 ppm hat seinen Ursprung in der Ethylenbrücke des Boron-
säureesters. Der Aliphatenbereich zeigt bei δ=2,1 (H1), 1,1 (H3–5), 0,8 (H6) und
0,7 ppm (H2) die typischen Signale von aliphatischen n-Hexylketten. Im (nicht
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abgebildeten) 13C-NMR-Spektrum zeigen sich 20 Signale, wovon 12 tertiären Koh-
lenstoffen zugeordnet werden können. Der Aliphatenbereich zeigt die sechs Koh-
lenstoffe der Seitenketten.

Zur Darstellung des Lumophors 87 wurden 2,4 Äquivalente des Dioxaboro-
lans 86 mit einem Äquivalent des Iridiumkomplexes Ir(ppy)2(dbrppy) 37 unter
Suzukikupplungsbedingungen in einem THF-Wasser-Gemisch mit Kaliumcarbonat
als Base und unter Verwendung von Pd(PPh3)4 als Katalysator umgesetzt. Nach
drei Tagen Reaktionszeit erfolgte der Reaktionsabbruch. Die organische Phase
wurde abgetrennt und die wässrige Phase mit Methylenchlorid extrahiert. Das
Lösemittel wurde anschließend entfernt und das Rohprodukt an Kieselgel säulen-
chromatographisch aufgereinigt.

Zur Charakterisierung des erhaltenen Produktes wurde ein 1H- sowie ein 2D-

ROESY-NMR-Spektrum aufgenommen. Unerwarteterweise werden die Resonanzen
im Aromatenbereich des Protonenspektrums von lediglich 35 Wasserstoffatomen
verursacht. Für das Lumophor 87 wären 48 Protonen zu erwarten gewesen. Die-
ses lässt den Schluss zu, dass lediglich eine Difluorenboronsäure 86 mit dem Iri-
didiumkomplex Ir(ppy)2(dbppy) 37 reagiert hat. Die Frage, ob das phenylständi-
ge oder das pyridinständige Bromid des Iridiumkomplexes Ir(ppy)2(dbrppy) 37
reagiert hat, kann mittels des in Abbildung 8.9 dargestellten ROESY-Spektrums
beantwortet werden. Es zeigen sich Kreuzsignale einer Resonanz eines Fluoren-
protons bei 7,1 ppm mit Resonanzen bei 7,78 und 7,9 ppm, welche von Proto-
nen des Pyridinringes des Komplexes verursacht werden. Hingegen sind keine
Wechselwirkungen von fluorenständigen Protonen mit Protonen des formal an-
ionischen Phenylringes im Bereich von 7,0–6,8 ppm zu erkennen. Die Anbindung
der Difluoreneinheit erfolgte somit ausschließlich über das pyridinständige Bro-
mid des Iridiumkomplexes Ir(ppy)2(dbrppy) 37.

Das phenylständig Bromid besitzt vermutlich wegen des Elektronenüberschus-
ses durch die Metall-Kohlenstoffbindung gegenüber der Oxidativen Addition bei
palladiumkatalysierten Reaktionen eine deutlich geringere Reaktivität als das py-
ridingebundene Bromid. Dieses Verhalten konnte auch bei dem mittels Suzuki-
Reaktion hergestellten Polymer 33-(10%) beobachtet werden. Der Komplex rea-
giert hierbei ebenfalls als monofunktionales Endcappingreagenz und führte somit
zu unerwartet niedrigen Molmassen (siehe hierzu Abschnitt 6.3.4).

Aufbau des Lumophors mittels Stillekupplung

Da die Darstellung des Lumophors 87 mittels Suzukikupplung fehlschlug, musste
eine reaktivere Kreuzkupplungsmethode gewählt werden, die eine Kupplung bei-
der Bromide des Iridiumkomplexes Ir(ppy)2(dbrppy) 37 ermöglicht. Um sowohl
die Oxidative Addition des Katalysatorkomplexes in die Ligand-Bromid-Bindung
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Abbildung 8.9.: Aromatischer Bereich des ROESY-Korrelationsspektrums
des nur einseitig umgesetzten Iridiumkomplexes Ir(ppy)2(dbppy)
37 mit dem Difluorenboronsäureester 86. Die markierten Kreuzsi-
gnale belegen die Anbindung ausschließlich über den Pyridinring.
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Abbildung 8.10.: Synthesewege zum 2-(9,9-Dihexylfluoren-2-yl)-7-
trimethylstannyl-9,9-dihexyl-fluoren 88

zu begünstigen als auch eine Transmetallierung der Metallorganylkomponente
zu erleichtern, wurde für die Darstellung des Lumophors 87 die Kreuzkupplung
nach Stille mit einem Pd[As(Ph)3]4-Katalysatorkomplex gewählt.

Zur Darstellung des für die Stillekupplung benötigten Zinnorganyls 2-(9,9-Di-
hexyl-fluoren-2-yl)-7-trimethylstannyl-9,9-dihexylfluoren 88 wurde das Ioddifluo-
ren 85 mit n-BuLi bei –78°C lithiiert und anschließend Trimethylchlorstannan
zugegeben (Abbildung 8.10; Weg A). Eine NMR-Analyse des Rohproduktes zeig-
te, dass lediglich zwischen 50 und 60% des eingesetzten Ioddifluorens 85 zum
gewünschten Stannan 88 reagiert hatten. Dies entspricht in etwa den Literatur-
werten. Eine Aufreinigung des Rohproduktes mittels Säulenchromatographie war
wegen der Instabilität des Zinnorganyls 88 nicht möglich. Da die Art der Neben-
produkte nicht identifizierbar war, wurde von einer Verwendung des Rohproduk-
tes als Edukt zur Synthese des Lumophors 87 abgesehen.

Eine schonende Methode zur Darstellung von Zinnorganylen ist die palladium-
katalysierte Einführung einer Trialkylstannylfunktion mit Hexaalkyldistannanen
als Zinnquelle. Die Ausbeuten hierbei liegen je nach verwendetem Lösemittel zwi-
schen 70% (Toluol/Xylol) und 99 Prozent (Dioxan). Bei der Synthese des Zinnorga-
nyls 88 nach dieser Methode wurde das Ioddifluoren 85 in entgastem 1,4-Dioxan
gelöst und mit zwei Äquivalenten Hexamethyldistannan und 2 Mol% Tetrakis-
triphenylphosphin-palladium(0) zwei Tage lang unter Rückfluss umgesetzt (Ab-
bildung 8.10; Weg B). Das Lösemittel wurde entfernt, der Rückstand in Ether
aufgenommen und mit Neutralpuffer dreimal gewaschen. Das Lösemittel wurde
entfernt und das so erhaltene Rohprodukt NMR-spektroskopisch untersucht. Ge-
mäß 1H-NMR-Spektrum beträgt der Umsatz nahezu 100%. Es treten mit Ausnahme
von Triphenylphosphin/Triphenylphosphinoxid keine weiteren Verunreinigungen
auf, sodass die Substanz ohne weitere Aufarbeitung weiterverwendet wurde.
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Abbildung 8.11.: Synthese des Lumophors 87 aus dem Stannan 88 und
dem Iridiumkomplex Ir(ppy)2(dbrppy) 37 mittels Stillekupplung.
Das Katalysatorsystem wurde auf Erleichterung der oxidativen Ad-
dition hin gewählt.

Zur Herstellung des Lumophors 87 wurden 2,2 Äquivalente des oben beschrie-
benen Stannans 88 mit dem Iridiumkomplex Ir(ppy)2(dbrppy) 37 in 1,4-Dioxan
bei 70°C unter den Bedingungen einer Stillekupplung zur Reaktion gebracht. Als
Katalysatorsystem wurde anstelle des üblichen Pd(PPh3)4-Komplexes ein Triphe-
nylarsin-palladium(0)-Komplex verwendet. Die Bildung erfolgte in-situ aus einem
Pd(dba)2-Precursorkomplex mit zwei Äquivalenten Triphenylarsin.

Nach siebentägigem Erhitzen bei 70°C wurde die Reaktion abgebrochen, das
Lösemittel entfernt und der Rückstand in Ether aufgenommen. Zur Entfernung
von Zinnverbindungen und Palladiumresten wurde mit 2M Salzsäure und an-
schließend mit Wasser ausgeschüttelt. Das Rohprodukt wurde an Kieselgel mit
Hexan/Ethylacetat als Eluent säulenchromatographisch aufgereinigt. Zur Cha-
rakterisierung wurden von dem erhaltenen Produkt 1H- und 2D-ROESY-NMR-Spek-
tren gemessen. Es zeigte sich, dass es sich bei dem isolierten Produkt um das glei-
che Monokupplungsprodukt handelte, welches auch bei der Kupplungsmethode
nach Suzuki entstanden war.

Um die Frage zu klären, ob das Bromid am Phenylring für eine oxidative In-
sertion zu unreaktiv ist oder ob die Kupplung durch (sterische) Hinderung beim
Transmetallierungsschritt verhindert wird, wurde von dem erhaltenen Mono-
kupplungsprodukt ein LDI-Massenspektrum aufgenommen (Abbildung 8.12). Soll-
te der Komplex für eine oxidative Insertion zu unreaktiv sein, müssten im Mas-
senspektrum entsprechende Signale des bromidhaltigen Monokupplungsproduk-
tes zu finden sein. Im Falle einer erfolgten Insertion würde das Bromatom des
Monokupplungsproduktes gegen einen Wasserstoff ausgetauscht.

Das gemessene Spektrum ist in Abbildung 8.12 dargestellt und zeigt einen
Peak bei 1397 m/z, der der Masse des bromhaltigen Monokupplungsproduktes
entspricht. Ein weiterer Peak bei 1319 m/z stammt vom debromierten Fragment
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Abbildung 8.12.: Das LDI-Massenspektrum des einseitig gekoppelten Iri-
diumkomplexes Fl-Fl-Ir-Br von 1000–1500 m/z belegt die die ge-
ringe Reaktivität bezüglich der oxidativen Addition. Fragment 1:
1397 m/z Ir(Fl-Fl-ppy-Br)(ppy)2

+; Fragment 2: 1319 m/z Ir(Fl-Fl-
ppy)(ppy)2

+; Fragment 3: 1245 m/z Ir(Fl-Fl-ppy-Br)(ppy) +.

( m⁄z : 1397–Br). Das Signal bei 1245 m/z kann auf den bromidhaltigen Komplex
unter Verlust eines Phenylpyridinliganden zurückgeführt werden. Es tritt wei-
terhin kein Signal bei 1176 m/z auf, was das Vorhandensein eines protonierten
Komplexes beweisen würde. Anhand des Massenspektrums konnte gezeigt wer-
den, dass das phenylständige Bromid des Iridiumkomplexes Ir(ppy)2(dbrppy) 37
unter den gewählten Bedingungen nicht zu palladiumkatalysierten Kupplungsre-
aktionen fähig ist.

Anhand der beschriebenen Versuche zeigt sich, dass die beiden Bromatome
des Komplexes Ir(ppy)2(dbrppy) 37 eine unterschiedliche Reaktivität bei palladi-
umkatalysierten Kreuzkupplungen besitzen. Dieses Verhalten lässt sich auf den
Elektronenüberschuss des formal anionischen Phenylringes des Komplexes zu-
rückführen. Es hat sich gezeigt, dass die üblichen Palladiumkatalysatoren für
eine erfolgreiche Kupplung dieses Bromatoms nicht reaktiv genug sind.

Syntheseroute via Komplexierung

Nachdem mehrere palladiumkatalysierte Kreuzkupplungsreaktionsmethoden zur
Darstellung des Lumophors 87 gescheitert waren und nur zu Monokupplungspro-
dukten führten, wurde versucht, das Lumophor mittels des in der Retrosynthe-
se in Abschnitt 5.2 gezeigten Syntheseweges C herzustellen. Die in Abbildung
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Abbildung 8.14.: Das LDI-Massenspektrum des Lumophores 87 belegt
das Gelingen der Komplexierung. Fragment 2: 1986 m/z, Molpeak
Ir(Fl-Fl-ppy-Fl-Fl)(ppy)2

+; Fragment 3: 1831 m/z Ir(Fl-Fl-ppy-Fl-
Fl)(ppy) +. Bei Fragment 1 (3313 m/z) handelt es sich um das Li-
gandaustauschprodukt Ir(Fl-Fl-ppy-Fl-Fl)2(ppy), welches durch die
Laseranregung entstand.
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8.13 gezeigte alternative Synthesesequenz sah zunächst vor, den Liganden 89
ausgehend von dem Difluorenboronsäureester 86 und dem 2-(4-Bromphenyl)-5-
brompyridin 39 mittels Suzuki-Kupplung zu synthetisieren. Anschließend sollte
eine Komplexierung des Liganden 89 nach der Methode von Güdel119 mit dem
µ-Chloro-Precursoriridiumkomplex 17 und Silbertriflat zum gewünschten Lumo-
phor 87 führen.

Der geplanten Route zur Synthese des Lumophors 87 folgend, musste zuerst
der benötigte Ligand 89 synthetisiert werden. Dazu wurden 2,4 Äquivalente des
Boronsäureesters 86 mit einem Äquivalen 2-(4-Bromphenyl)-5-brompyridins 39
unter Suzukibedingungen in einem THF/Wasser-Gemisch mit Kaliumcarbonat als
Base und Pd[P(Ph)3]4 als Katalysator umgesetzt. Nach drei Tagen wurden die Pha-
sen getrennt, die wässrige Phase mit Methylenchlorid extrahiert und das Lösemit-
tel entfernt. Nach säulenchromatographischer Aufreinigung an Kieselgel konnte
der Ligand 89 in einer Ausbeute von 90% erhalten werden. Das 1H-NMR-Spektrum
zeigt das Gelingen der Reaktionssequenz. Die farblose, amorphe Substanz wird
allerdings an der Luft rasch oxidiert, was sich durch eine Gelbfärbung und eine
bathochrome Verschiebung der Emissionsfarbe von blau nach grün bemerkbar
macht.

Zur Darstellung des Lumophors 87 wurde der Ligand 89 mit vier Äquivalen-
ten des µ-Chloro-Precursorkomplexes 17 und acht Äquivalenten Silbertriflat in
entgastem Ethoxyethanol bei 100°C umgesetzt. Nach 24 h wurde die Reaktionsmi-
schung abkühlen gelassen und unlösliche Bestandteile abfiltriert. Das Filtrat wur-
de zur Trockene eingeengt, der Rückstand in Ethylacetat aufgenommen und über
Kieselgel filtriert. Mittels Flashchromatographie an Kieselgel konnte das Produkt
durch Gradientelution mit Hexan/Ethylacetat (100/1:v/v) auf Hexan/Ethylacetat
(1/1:v/v) aufgereinigt werden. Wegen der geringen Menge wurde die Ausbeute
nicht bestimmt.

Das Gelingen der Synthese des Lumophors 87 wurde mittles LDI-Massenspek-
troskopie belegt. Im Spektrum in Abbildung 8.14 zeigt sich dies durch den Mol-
peak des Lumophors 87 bei 1986 m/z und das Auftauchen des typischen Fragmen-
tes unter Verlust eines Phenylpyridinliganden bei 1831 m/z. Das gezeigte Frag-
ment bei 3313 m/z zeigt einen durch Ligandaustausch erzeugten Komplex Ir(Fl2-
ppy-Fl2)2(ppy), welcher durch die Laseranregung bei der Messung gebildet wur-
de.

8.3. Optische Eigenschaften der Lumophore

Neben erfolgreichen Wegen zur Synthese der einzelnen Emissionslumophore wa-
ren vor allem ihre optischen Eigenschaften von Interesse. Die zentrale Frage war,
wie sich die Verlängerung der Fluorenarme in der homologen Reihe der Lumo-
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phore auf die Absorptions- und Lumineszenzspektren auswirken würde.

8.3.1. UV/Vis- und Photolumineszenzspektren der Lumophore 82 und 87

In Abbildung 8.15 sind die Absorptions- und Photolumineszenzspektren der bei-
den Lumophore 82 und 87 dargestellt.

Im Absorptionsspektrum des Lumophors 82 sind deutlich die typischen Fluo-
renabsorptionen bei 240 nm und 355 nm zu erkennen. Die Bande bei 240 nm
überlagert dabei mit der kurzwelligen Absorption des 1π → π∗-Überganges des
Iridiumkomplexes. Dadurch fällt diese deutlich breiter aus als bei reinem Fluo-
ren. Die Bande bei 290 nm wird ebenfalls vom 1π → π∗-Übergang des Komplexes
verursacht. Bemerkenswert gut zu erkennen sind die stufenartig verlaufenden
Absorptionsbanden der 1MLCT- und 3MLCT-Übergänge. Der Grund für die star-
ken MLCT-Absorptionen liegt in der starken energetischen Kopplung der π →
π∗ und MLCT-Übergänge, welche für C 2,N-koordinierte Iridiumkomplexe typisch
ist141,143 und dem durch die angebundenen Fluoreneinheiten stark vergrößerten
π-Elektronensysteme der koordinierten Liganden.

Das Absorptionsspektrum von Lumophor 87 zeigt ebenfalls die charakteristi-
schen Fluorenbanden bei 230 und 375 nm. Die Absorptionsbanden der 1π → π∗-
Übergänge bei 290 nm fallen jedoch aufgrund des höheren Fluorenanteils schwä-
cher aus. Weiterhin sind die 1MLCT- und 3MLCT-Absorptionen bis 520 nm als Stu-
fen zu erkennen. Hierbei ist die Kante der 1MLCT-Bande wegen der gegenüber
Lumophor 82 um 20 nm auf 375 nm rotverschobenen Fluorenabsorption weniger
ausgeprägt.

Das UV/Vis-Spektrum des Lumophors 87 weist deutliche Ähnlichkeiten zu den
UV/Vis-Spektren der Koordinationspolymere 27 auf. Diese sind neben den cha-
rakteristischen Fluorenabsorptionen die ähnlich strukturierten MLCT-Absorptio-
nsbanden bis 520 nm. Es zeigt sich jedoch, dass die intensivste Absorption bei
372 nm im Vergleich zum Polymerspektrum um 10 nm ins Blaue verschoben ist.
Dies zeigt, dass es sich bei dem Lumophor noch 87 nicht ganz um das gesuchte
Modelllumophor handelt, welches in den Komplexpolymeren 27 für die Emissi-
onsfarbe verantwortlich ist.

Die Emissionsspektren der beiden Lumophore sehen sich deutlich ähnlicher
bezüglich Lage und Form der Emissionsbanden als dies bei den Absorptionsspek-
tren der Fall war. Das Emissionsmaximum des Lumophors 82 liegt bei 582 nm,
beim Lumophor 87 bei 592 nm. Dieser bathochrome Shift um 10 nm wird durch
die Verlängerung des π-Elektronensystem des Liganden um jeweils zwei Fluo-
reneinheiten erreicht. Es zeigt sich weiterhin, dass das Emissionsmaximum des
Lumophors 87 ca. acht bis zehn Nanometer unterhalb des Emissionsmaximums
der Komplexpolymere 27 liegt. Dies ist ein weiterer Beleg dafür, dass es sich beim
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Abbildung 8.15.: Absorptions- und Emmissionsspektren der beiden Lu-
mophore 82 (oben) und 87 (unten) in Methylenchlorid. Man er-
kennt deutlich, wie sich mit zunehmendem Fluorenanteil das Spek-
trum stark dem der komplexhaltigen Polyfluorene annähert.

Lumophor 87 noch nicht um die perfekte Modellverbindung handelt, welche das
Emissionsspektrum der Komplexpolymere 27 ideal beschreibt.

Wie bei den Koordinationspolymeren tritt auch bei den Photolumineszenzspek-
tren der Lumophore 82 und 87 die charakteristische bathochrom zum Maximum
verschobene Schulter auf. Diese erfährt ebenso wie das Emissionsmaximum mit
zunehmender Anzahl an Fluoreneinheiten einen bathochromen Shift von 625 auf
640 nm.

Die Zuordnung der jeweiligen Emissionsbanden zu ihrem Ursprung erfolgte an-
hand der zeitaufgelösten Lumineszenzmessungen des Polymers 27. So können die
breiten Banden bei 582 nm (Lumophor 82) und 592 nm (Lumophor 87)den 3MLCT-

Übergängen zugeordnet werden. Die Schulter bei 624 nm (Lumophor 82) und bei
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640 nm (Lumophor 87) haben ihren Ursprung in den 3π → π∗-Übergängen.

Die Größe des bathochromen Shiftes des Emissionsmaximums der Modelllumo-
phore beträgt pro zusätzlicher Fluoreneinheit 10 nm. Im Absorptionsmaximum
verschiebt sich die intensivste Bande pro verlängerter Fluoreneinheit um 20 nm.
Ein Vergleich der spektroskopischen Daten der Lumophore 82 und 87 mit de-
nen der Komplexpolymere 27 führt deshalb zu dem Schluss, dass das eigentliche
Lumophor innerhalb der Komplexpolymere 27, welches die Emissionsfarbe maß-
geblich bestimmt, sich über jeweils drei Fluoreneinheiten auf beiden Seiten des
copolymerisierten Iridiumkomplexes erstreckt. Ein endgültiger Nachweis dieser
Vermutung kann durch Synthese einer entsprechenden Modellverbindung in zu-
künfigen Arbeiten erbracht werden.
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9. Zusammenfassung

Das primäre Ziel im Rahmen dieser Arbeit war es, neuartige triplettemitterhal-
tige konjugierte Polymere auf der Basis von Polyfluoren herzustellen und deren
optische Eigenschaften zu charakterisieren.

Als erster Teilschritt war die Darstellung von heteroleptisch koordinierten Iridi-
umkomplexen als Monomerbaustein zu bewältigen. Iridiumkomplexe mit unter-
schiedlichen, auf 2-Phenylpyridin basierenden Liganden waren zu Beginn dieser
Arbeit in der Literatur unbekannt, so dass eine leistungsfähige Synthesestrategie
zu ihrer Herstellung erarbeitet werden musste. In Abbildung 9.1 ist das Synthese-
schema der Monomerkomplexe dargestellt. Die Synthese des polymerisationsfähi-
gen bifunktionalen Liganden 2-(4-Bromphenyl)-5-brompyridin 39 gelang durch
Adaption eines literaturbekannten Verfahrens nach Tilley. Die weitere Umset-
zung mit einem µ-Chloro-Precursorkomplex 17 nach Güdel erlaubte die gezielte
Herstellung des heteroleptisch koordinierten Monomerkomplexes 37. Da es sehr
einfach möglich war, die µ-Chloro-Precursorkomplexe mit einer Reihe strukturell
unterschiedlicher Liganden herzustellen, erschien so die Darstellung einer Viel-
zahl an Monomerkomplexen möglich. Es konnte jedoch neben dem Komplex 37
als weiterer Monomerkomplex lediglich Ir(dfppy)2(dbrppy) 58 auf diesem Synthe-
seweg hergestellt werden. Versuche, analoge Komplexe mit 1-Phenylpyrazolen
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Abbildung 9.1.: Die in dieser Arbeit entwickelte Syntheseroute zur Dar-
stellung von heteroleptisch koordinierten Iridiumkomplexen.
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oder methoxysubstiuierten 2-Phenylpyridinen zu erhalten, schlugen fehl. Ebenso
führten Versuche, die gewünschten Verbindungen über eine alternative Synthe-
seroute zu synthetisieren nicht zum Erfolg.

Die so erhaltenen Monomerkomplexe wurden anschließend unter Anwendung
übergangsmetallkatalysierter Kupplungsreaktionen nach Yamamoto mit entspre-
chenden Fluorenmonomerbausteinen polymerisiert und die Polymere mittels NMR-

Spektroskopie sowie mit Größenausschlusschromatographie untersucht. Das Syn-
theseschema ist in Abbildung 9.2, Weg A dargestellt. Es zeigte sich, dass die
Copolymerisation der Monomerkomplexe und Dibromfluorene unter diesen Be-
dingungen zu den gewünschten hochmolekularen Verbindungen 27 und 28 führ-
te. Weiterhin wurden die Monomerkomplexe unter den Bedingungen nach Suzu-
ki mit Dibromfluorenen und Dialkylphenylendiboronsäuren polymerisiert (Abbil-
dung 9.3) und die Produkte NMR-spektroskopisch und größenausschlusschroma-
tographisch analysiert. Es stellte sich dabei heraus, das bei der Polymerisation
unter Suzuki-Bedingungen lediglich Produkte mit geringen Molmassen entstan-
den waren. Der Grund hierfür war, dass die beiden Bromfunktionalitäten der Mo-
nomerkomplexe unterschiedliche Reaktivitäten aufweisen. Dies führt dazu, dass
diese als Endcappingreagenz fungieren und somit die Polymerisationsgrade dras-
tisch begrenzen. Durch die Synthese einer Modellsubstanz konnte weiterhin dar-
gelegt werden, dass eine Reaktion unter üblichen Suzuki-Bedingungen nur mit
dem pyridylständigen Bromid möglich ist.

Parallel zu der beschriebenen Methode zur Darstellung von triplettemitterhal-
tigen Komplexpolymeren wurde im Rahmen dieser Dissertation eine polymerana-
loge Syntheseroute erarbeitet (Abbildung 9.2, Weg B). Diese sah die Herstellung
von komplexfreien, aber ligandhaltigen Precursorpolymeren 32 vor. Als Como-
nomereinheit enthalten diese Polymere eine unkomplexierte Phenylpyridingrup-
pe. Die Precursorpolymere konnten dann mit dem µ-Chloroiridiumkomplex 17
in einem letzten Schritt zum Komplexpolymer 27 umgesetzt werden. Sowohl die
Precursorpolymere als auch das aus diesen resultierende Komplexpolymer wur-
den NMR-spektroskopisch sowie mittels Größenausschlusschromatographie unter-
sucht. Hierbei konnte gezeigt werden, dass bei der polymeranalogen Komplexie-
rung lediglich die Hälfte aller freien Ligandeinheiten im Precursorpolymer besetzt
wurde.

Die in dieser Arbeit synthetisierten Polymere wurden eingehend bezüglich ih-
rer optischen Eigenschaften untersucht. Die Komplexpolymere zeigen im Pho-
tolumineszenzspektrum eine breite orangefarbene Emissionsbande im Bereich
500–700 nm, die ihren Ursprung im copolymerisierten Komplex hat. Sowohl die
Variation des Komplexgehaltes im Polymer als auch strukturelle Modifikationen
an den Liganden des Iridiumkomplexes haben dabei keinerlei Einfluss auf das
Emissionsspektrum. Ebenso zeigen die Photolumineszenzspektren der mittels po-
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Abbildung 9.2.: Syntheseschema für die Darstellung der Komplexpoly-
mere 27 und 28. Weg A: Direkte Route mittels Kupplung nach Ya-
mamoto, Weg B: Polymeranaloge Route.
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Abbildung 9.3.: Tatsächlicher (Weg A) und erwarteter (Weg B) Reaktions-
verlauf zum Komplexpolymer 33 mittels Kupplung nach Suzuki.
Der Iridiumkomplex fungiert als Endcappingreagenz und begrenzt
somit die erreichbaren Polymerisationsgrade.
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Abbildung 9.4.: Allgemeine Struktur eines Lumophors. Durch die Ver-
längerung des π-Elektronensystems eines Liganden dominiert die-
ser das Lumineszenzspektrum der Verbindung.

lymeranaloger Komplexierung erhaltenen Komplexpolymere keinen Unterschied
zu den Spektren der auf anderen Synthesewegen erhaltenen Metallopolymeren.
Die Frage, ob dies auch im OLED-Devicebetrieb der Fall sein würde, konnte bis-
lang nicht geklärt werden.

Im letzten Teil dieser Arbeit wurde versucht, die für die Emissionsfarbe der
Koordinationspolymere verantwortliche Substruktur, das sogenannte Lumophor,
systematisch aufzubauen. Überlegungen im Hinblick auf dessen mögliche Struk-
tur führten zu der in Abbildung 9.4 dargestellten allgemeinen Formel.

In einem ersten Ansatz wurde versucht, die Modelllumophore durch schrittwei-
se Verlängerung der Fluorenarme darzustellen. Durch Suzuki-Reaktion des Iri-
diumkomplexes Ir(ppy)2(dbrppy) 37 mit einem entsprechenden Fluorenbaustein
konnte das erste Lumophor der Reihe mit n=1 erfolgreich synthetisiert werden.
Jedoch war eine weitere Verlängerung der Fluorenarme zum nächsten Homolo-
gen mit n=2 nicht möglich, da sich die Verbindung unter den Bedingungen der
Folgereaktion zersetzt hatte.

In einer alternativen Strategie wurde daraufhin versucht, den Komplex 37 durch
Kupplung mit Bausteinen mit entsprechender Anzahl n an Fluorensegmenten di-
rekt zum jeweiligen homologen Lumophor umzusetzen. Auch bei dieser Route
konnte lediglich das kleinste Homologe mit n=1 erhalten werden. Bei Kupplungs-
versuchen mit mehrgliedrigen Fluorenbausteinen erwies sich eine Bromfunktio-
nalität des Komplexes als zu reaktionsträge gegenüber palladiumkatalysierten
Kreuzkupplungsreaktionen.

Die erfolgreiche Synthese des homologen Lumophors mit n=2 gelang durch
Komplexierung eines mit Fluorenarmen entsprechender Gliederanzahl substitu-
ierten Phenylpyridinliganden mit dem µ-Precursorkomplex 17.

Die spektroskopische Charakterisierung der Modelllumophore zeigte erwar-
tungsgemäß einen bathochromen Shift des emittierten Spektrums mit zuneh-
mender Anzahl an Fluoreneinheiten. Jedoch weist das Emissionsmaximum der
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9. Zusammenfassung

Komplexpolymere der Struktur von 27 eine geringfügige Abweichung gegenüber
dem Spektrum des größten hergestellten Modelllumophors n=2 auf. Dies lässt
den Rückschluss zu, dass das in den Polymeren aktive Lumophor jeweils drei
Fluoreneinheiten auf beiden Seiten um den Komplex umfasst.
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A.1. Material und Methoden

Alle verwendeten Chemikalien und Reagenzien wurden von den Firmen ABCR,
Acros, Fluka, Lancaster, Sigma-Aldrich oder Strem bezogen und ohne weitere
Aufreinigung eingesetzt. Lösemittel wurden von den Firmen Acros oder Sigma-
Aldrich wenn nicht anders vermerkt in HPCL-Qualität angewendet. Bei der Ver-
wendung von absoluten Lösemitteln wurden diese im Falle von Hexan, Diethy-
lether, THF, und Toluol über Natrium/Benzophenon getrocknet und vor Benutzung
frisch destilliert. Zum Entgasen wurden die Lösemittel im Flüssig-Stickstoffbad
unter Ölpumpenvakuum eingefroren, langsam aufgetaut und mit Stickstoff oder
Argon begast. Reaktionen unter Schutzgas wurden unter Anwendung von Schlenk-
techniken in Argon 4.8 oder Stickstoff 4.6 durchgeführt.

Die Messung der NMR-Spektren erfolgte entweder mit einem Bruker AC 300 mit
300 MHz im Protonen- und 75 MHz im Kohlenstoffkanal oder mit einem Bruker
Avance 500 mit 500 MHz im Protonen- und 125 MHz im Kohlenstoffkanal. Zur
Aufnahme von 2D-Spektren wurde ebenfalls ein Bruker Avance 500 verwendet.
Sämtliche Messungen wurden bei Raumtemperatur durchgeführt. Die Angabe
der chemischen Verschiebung erfolgt in ppm gegenüber Tetramethylsilan (TMS)
als internem Standard. Folgende Abkürzungen für die Aufspaltungsmuster wur-
den verwendet: »s« Singulett, »d« Dublett, »t« Triplett, »q« Quartet, »p« Pentett,
»m« Multiplett. Sämtliche NMR-Lösemittel wurden von Eurisotop bezogen.

Die ESI-Massenspektren wurden mit einem Bruker-Esquire-LC-Massenspektro-
meter aufgenommen. Für die Messung der LDE-Massenspektren wurde ein MALDI

4-Massenspektrometer der Firma Kratos Analytical verwendet. Die Messung der
UV-Vis-Spektren erfolgte auf einem Tidas II der Firma J&M in Methylenchlorid als
Lösemittel. Für Photolumineszenzmessungen wurde Cary-Eclipse-Spektrometer
der Firma Varian verwendet, die Anregungswellenlänge betrug 360 nm.

Die Messung der Molekularmassen erfolgte mittels SEC in THF als mobile Phase
bei einem Fluß von 1 mL/min. Pumpe: Waters 515, Säulensatz: PSS-SDV-Gel; 5 µ,
10 6, 10 5, 10 4 Å. Die Kalibration erfolgte gegen Polystyrolstandards von PSS Poly-
mer Standards GmbH.
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A.2. 1,4-Dihexylbenzol
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Grignardreagenz In einem 1 L-Kolben werden 26 g Magnesiumspäne ( 1,07 mol,
1,05 äq.) in 300 mL abs. Diethylether vorgelegt und dazu zunächst 10 mL einer
Lösung aus 168 g (1,02 mol, 1 äq.) 1-Bromhexan in 100 mL abs. Diethylether zu-
getropft. Sollte die Reaktion nicht starten, so erwärmt man vorsichtig bis zum
»Anspringen« der Reaktion (Sieden des Diethylethers). Anschließend wird der
Rest der Mischung so zugetropft, dass der Ether weiterhin gelinde siedet (evtl.
Eisbadkühlung). Nach beendeter Zugabe wird noch 14 h unter Rückfluss erhitzt.
Die so erhaltene Grignardreagenzlösung wird auf RT abgekühlt.

Kumadakupplung In einem 2 L-Dreihalskolben werden 60 g (0,41 mol, 0,4 äq.)
1,4-Dichlorbenzol und 0,7 g (1,29 mmol, 0,001 äq.) 1,3-Bis(diphenylphosphino)-
propannickel(II)-chlorid vorgelegt. Man spült 3 mal mit Stickstoff und fügt 400 mL
abs. Diethylether hinzu und kühlt mit einem Eisbad. Mit einer Überführungsna-
del wird die oben bereitete Grignardlösung unter Rühren zugegeben. Die Lösung
färbt sich dabei von orange nach schwarz. Man entfernt das Eisbad und wartet
gegebenenfalls ein »Anspringen« der Reaktion ab (Eisbad bereithalten). Anschlie-
ßend wird noch 12 h unter Rückfluss erhitzt.

Man lässt auf Raumtemperatur abkühlen und gibt langsam ca. 300–400 mL fes-
tes Eis hinzu (nach jeder Zugabe heftige Reaktion abwarten!). Anschließend wer-
den noch 400 mL 2N HCl zugesetzt und 15 min nachgerührt. Die org. Phase wird
abgetrennt und die wässrige Phase 2 mal mit je 100 mL Diethylether extrahiert
und die vereinigten org. Phasen nochmals mit 100 mL Wasser gewaschen und
über Na2SO4 getrocknet. Das Lösemittel wird destillativ entfernt und der Rück-
stand im Ölpumpenvakuum destilliert (Sdp. 117°C/0,65 mbar).

Man erhält 90,9 g Dihexylbenzol (Ausbeute: 90 %).

1H-NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 7,05 (s, 4H, H 1); 2,53 (t, 4H, H 3); 1,53 (m, 4H,
H 4); 1,23 (m, 12H, H 5–7); 0,85 (t, 6H, H 8)

13C-NMR (75 MHz, CDCl3): δ = 128,3 (C 1,2); 35,7 (C 3); 31,9 (C 4); 31,7 (C 5); 29,2
(C 6); 22,8 (C 7); 14,3 (C 8)
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A.3. 1,4-Dihexyl-2,5-dibrombenzol
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Zu 56,03 g (227 mmol, 1 äq.) Dihexylbenzol und 0,2 g Iod werden 75,11 g
(470 mmol, 2,05 äq.) Brom unter Lichtausschluss und Eisbadkühlung langsam zu-
getropft und die Reaktionsmischung drei Tage bei RT gerührt.

Anschließend werden 120 mL 20%ige KOH-Lösung zugegeben und bis eine leicht
gelbliche Färbung bestehen bleibt nachgerührt. Man kühlt mit Eis, um das Pro-
dukt auszukristallisieren und saugt ab. Das Rohprodukt wird aus ca. 400 mL
Ethanol umkristallisiert.

Man erhält 75,2 g 1,4-Dihexyl-2,5-dibrombenzol als farblose Kristalle (Ausbeu-
te 82%).

1H-NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 7,28 (s, 2H, H 2); 2,59–2,53 (t, 4H, H 4);
1,53–1,47 (m, 4H, H 5); 1,34–1,21 (m 12H, H 6–8);
0,82 (t, 6H, H 9)

13C-NMR (75 MHz), CDCl3): δ = 141,4 (C 3); 133,8 (C 2); 123,2 (C 1); 35,7 (C 4);
31,7 (C 5); 29,9 ( 6); 29,1 (C 7); 22,7 (C 8); 14,2 (C 9)

A.4. 2,5-Dihexyl-1,4-phenylendiboronsäure

(HO)
2
B

B(OH)
2

1
2

3
4

5

6

7

8

9

Zu 90 g (0,22 mol, 1 äq.) 1,4-Dihexyl-2,5-dibrombenzol in 700 mL abs. Hexan wer-
den 416 mL (0,66 mol, 3 äq.) 1,6 M n-BuLi-Lösung in Hexan langsam zugetropft.
Nach beendeter Zugabe wird 18 h unter Rückfluss erhitzt, wobei ein beigefarbe-
ner Niederschlag entsteht.

Man kühlt mittels einem Isopropanol/fl. Stickstoffbades auf ca. –80°C und fügt
117,4 mL (1,03 mol, 4,7 äq.) Trimethylborat auf einmal hinzu. Nach Entfernen des
Kühlbades wird noch zwölf Stunden bei RT nachgerührt.

Der weiße Niederschlag wird abfiltriert und das Filtrat im Rotationsverdampfer
so lange eingeengt, bis kein Lösemittel oder Trimethylborat mehr übergehen. Die
letzten Reste von Borsäuretrimethylester werden über Nacht im Ölpumpenvaku-
um entfernt. Zur Hydrolyse wird das Öl in 200 mL Hexan gelöst und mit 300 mL
2N Salzsäure unter starkem Rühren versetzt. Nach 12 h Rühren wird der Feststoff
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abgesaugt und in der Nutsche 1 h nachgesaugt. Der gelbe Feststoff wird über P2O5

getrocknet. Das Rohprodukt wird in 100 mL trockenem THF gelöst, durch Zugabe
in einen Liter Wasser ausgefällt und das weiße Pulver wird über P2O5 getrocknet.
Das Produkt wird nochmals in 100 mL THF gelöst und in 1 L trockenem Hexan
ausgefällt. Das weiße Pulver wird abgesaugt und an der Ölpumpe getrocknet.

Man erhält 22,7 g 2,5-Dihexyl-1,4-phenylendiboronsäure (Ausbeute: 31%).

1H-NMR (300 MHz, DMSO): δ = 7,88 (s, 4H, B-OH); 7,14 (s, 2H, H 2); 2,68 (t, 4H,
H 4); 1,54–1,41 (m, 4H, H 5); 1,33–1,21 (m, 12H,
H 6–8); 0,85 (t, 6H, H 9)

13C-NMR (75 MHz, DMSO): δ = 141,9 (C 3); 133,4 (C 2); 35,2 (C 4); 32,4 (C 5); 31,2
(C 6); 28,9 (C 7); 22,1 (C 8); 14,0 (C 9)

A.5. 2,7-Dibromfluoren

BrBr
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In einem 1 L-Braunglaskolben (Lichtausschluss!) werden 50 g (0,31 mol, 1 äq.)
Fluoren in 450 mL dest. Chloroform gelöst und 0,3 g (1,8 mmol) wasserfreies Ei-
sen(III)chlorid zugesetzt. Unter Eiskühlung werden nun 33,4 mL (0,65 mol, 2,1 äq.)
Brom langsam zugetropft. Nach beendeter Zugabe wird das Eisbad entfernt und
der Ansatz über Nacht bei RT gerührt.

Man gibt langsam ges. NaHSO3-Lösungi so lange hinzu, bis die Lösung klar
(leicht gelb) geworden ist. Bereits ausgefallenes Produkt wird abfiltriert und mit
Wasser und wenig kaltem Chloroform gewaschen. Die org. Phase wird abgetrennt
und die wäss. 2 mal mit 100 mL Chloroform ausgeschüttelt. Die vereinigten org.
Phasen werden mit Wasser ausgeschüttelt, über Magnesiumsulfat getrocknet und
die Lösung auf ca. 50–100 mL am Rotationsverdampfer eingeengt. Man lässt ab-
kühlen und saugt das ausgefallene Produkt ab.

Man erhält 90,6 g (93%) 2,7-Dibromfluoren als farblose Kristalle.

1H-NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 7,63 (d, 2H, H 2); 7,56 (d, 2H, H 5); 7,47 (dd, 2H,
H 4); 3,82 (s, 2H, H 7)

13C-NMR (75 MHz, CDCl3): δ = 144,8 (C 1); 139,7 (C 6); 130,1 (C 4); 128,3 (C 2);
121,1 (C 5); 120,9 (C 3); 36,5 (C 7)

iNatriumthiosulfat (Na2S2O3) ist wegen Schwefelabscheidung ungeeignet!
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A.6. 2,7-Dibrom-9,9-di(2-ethylhexyl)-fluoren
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In einem 1 L-Dreihalskolben mit KPG-Rührer, Gummiseptum und Inertgasanschluss
werden 50 g (154 mmol, 1 äq.) 2,7-Dibromfluoren in 200 mL DMSO suspendiert und
noch 1,5 g (8,1 mmol) Benzyltrimethylammoniumchlorid als Phasentransferkata-
lysator zugefügt. Man leitet ca. 10 min. Stickstoff durch die Suspension, tropft an-
schließend 100 mL einer 50%igen NaOH-Lösung langsam hinzuii und rührt noch
1 h bei RT nach.

Es werden 65,4 g (339 mmol, 2,2 äq.) 1-Brom-2-ethylhexan zugetropftiii und es
wird über Nacht gerührt.

Nach Zufügen von 200 mL MTBE und 100 mL Wasser wird noch 15 min. gerührt.
Zur besseren Phasentrennung werden nochmals 100 mL MTBE zugegeben und
die Phasen getrenntiv. Die beiden org. Phasen werden je 3 mal mit ges. Koch-
salzlösung ausgeschüttelt und anschließend mit Wasser so lange gewaschen bis
die Farbe von violett über grün nach orangerot übergegangen ist. Es wird über
Na2SO4 getrocknet und der Ether am Rotationsverdampfer abdestilliert. Der öli-
ge Rückstand wird mit Pentan als Eluent säulenchromatographisch aufgereinigt
(Rf=0,85). Nach Entfernen des Lösemittels erhält man ein schwach gelbliches Öl.

Zum Entfernen von Monoalkylierungsprodukten wird das Öl in 250 mL abs. THF

gelöst und mit einer Lösung von 20 g Kalium-tert.-butanolat in 200 mL abs. THF

versetzt. Man rührt noch 30 min nachv und filtriert die Lösung unter Schutzgasat-
mosphäre über eine kurze Säule aus basischem Aluminiumoxid. Das Filtrat wird
bis zur Trockne eingeengt, in abs. Hexan gelöst und filtriert. Das Hexan wird
am Rotationsverdampfer entfernt und das Verfahren so lange wiederholt, bis die
Zugabe von Kalium-tert.-butanolat keine Färbung mehr erzeugtvi.

Um evtl. Trübungen zu entfernen, wird der ölige Rückstand in etwas Hexan ge-
löst, über eine kurze Kiegelgelsäule filtriert und das Hexan wieder am Rotations-

iiDie Suspension färbt sich orange.
iiiDie Lösung färbt sich dunkelviolett.
ivDrei Phasen: DMSO, Wasser und MTBE.
vLösung färbt sich von schwach gelb über rot nach braun.
viÜblicherweise zwei Wiederholungen.
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verdampfer abdestilliert. Das verbleibende Öl wird mit 200 mL Ethanol versetzt,
auf ca. 60°C erwärmt und das Produkt bei –21°C eine Woche lang auskristallisie-
ren.

Man erhält 63,5 g (75%) 2,7-Dibrom-9,9-di(2-ethylhexyl)-fluoren als farblosen,
wachsartigen Feststoff.

1H-NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 7,52–7,38 (m, 6H, H 2,3,5); 1,92 (d, 4H, H 8);
1,05–0,61 (m, 22H, H 10–12,14,15); 0,60–0,38 (m, 8H,
H 13,9)

13C-NMR (75 MHz, CDCl3): δ = 152,5 (C 1); 139,3 (C 6); 130,2 (C 4); 127,6 +
127,5 + 127,4 (C 2); 121,2 (C 5); 120,8 (C 3); 55,5
(C 7); 44,4 (C 8); 34,8 (C 9); 33,7 (C 14); 28,1 (C 10);
27,2 (C 11); 22,8 (C 12); 14,1 (C 13); 10,4 (C 15)

A.7. 2-(4-Bromphenyl)-5-brom-pyridin

N

Br Br

1
2

3 4
5

6
7 8

9

10,2 g (43,2 mmol, 1,02 äq.) 1,4-Dibrombenzol werden in 150 mL abs. THF gelöst
und bei –78°C 28,25 mL 1,6 M (45,2 mmol, 1,07 äq.) n-BuLi-Lösung tropfenwei-
se zugegeben. Man rührt eine Stunde bei dieser Temperatur nach, überführt in
diesen Ansatz eine Lösung aus 5,9 g (43,3 mmol, 1,02 äq.) frisch geschmolzenem
wasserfreien Zinkchlorid in 80 mL abs. THF und lässt auf RT aufwärmen.

In einem 1 L-Schlenkkolben werden 0,6 g (0,85 mmol, 0,02 äq.) Bis(triphenyl-
phosphin)-palladium(II)chlorid in 50 mL abs. THF suspendiert und 1,7 mL einer 1 M

Diisobutylaluminiumhydrid (DIBAH) zugegebenvii. Nach fünfzehn Minuten werden
10 g (42,4 mmol, 1 äq.) 2,5-Dibrompyridin zugefügt und anschließend die berei-
tete Zinkorganyllösung per Überführungskanüle zugefügt. Man lässt 18 h bei RT

rühren.
Die Reaktionslösung wird am Rotationsverdampfer eingeengt, der Rückstand in

Ethylacetat aufgenommen, mit Wasser und ges. Natriumchloridlösung gewaschen
und über MgSO4 getrocknet. Die Lösung wird über eine kurze Säule aus Kieselgel
– zur Abtrennung eines Großteils der braunen Verunreinigungen – filtriert und
das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt.

Das Rohprodukt wird mittels einer MPLC-Apparatur säulenchromatographisch
aufgereinigt (Kiegelgel, Laufmittel: Hexan/Ethylacetat (95/5; v/v), Fluss 80 mL/min).
Man erhält 10,8 g (82%) 2-(4-Bromphenyl)-5-Brom-pyridin als weißes Pulver.

viiFarbänderung von gelb nach braun/schwarz.
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1H-NMR (500 MHz, CDCl3): δ = 8,72 (H 1); 7,88–7,83 (m, 3H, H 4,7); 7,61–7,58
(m, 3H, H 3,8)

13C-NMR (75 MHz, CDCl3): δ = 154,6 (C 5) 150,8 (C 1); 139,4 (C 4); 137,1 (C 6);
132,0 (C 8); 128,3 (C 7); 123,9 (C 2); 121,3 (C 3); 119,7
(C 9)

A.8. 2-(2,4-Difluorphenyl)-pyridin
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5,21 g (33 mmol, 1,1 äq.) 2,4-Difluorphenylboronsäure und 4,74 g 2-Brompyridin
(30 mmol, 1 äq.) werden in 90 mL entgastem THF gelöst. Anschließend werden
50 mL einer entgasten 1 M K2CO3-Lösung und eine Lösung von 0,4 mg Tetrakistri-
phenylphosphin-palladium(0) in 10 mL entgastem THF zugegeben. Die Reaktions-
mischung wird über Nacht auf 75°C erhitzt.

Die Lösung wird durch Zugabe von 200 mL Wasser verdünnt, 2 mal mit je
100 mL Ethylacetat ausgeschüttelt, über MgSO4 getrocknet und das Lösemittel
am Rotationsverdampfer entfernt.

Säulenchromatographische Aufreinigung (Kieselgel, Hexan/Ethylacetat (10/1,
v/v)) liefert 4,76 g (83%) 2-(2,4-Difluorophenyl)-pyridin als farblose Flüssigkeit.

1H-NMR (500 MHz, CDCl3): δ = 8,58 (d, 1H, H 1); 7,88 (dd, 1H, H 7); 7,61–7,60
(m, 2H, H 3,4); 7,14–7,09 (m, 1H, H 2); 6,90–6,86 (m,
1H, H 8); 6,81–6,76 (m, 1H, H 10)

13C-NMR (125 MHz, CDCl3): δ = 164,62 + 164,53 + 162,63 + 162,53 + 162,02 +
161,92 + 160,01 + 159,91 (C 11,9); 152,88 +
152,87 (C 5); 150,10 (C 1); 136,83 (C 2); 132,58 +
132,54 + 132,47 (C 7); 124,60 + 124,53 + 124,18
(C 4); 124,08 (C 6); 122,79 (C 3); 112,31 + 112,29 +
112,14 + 112,12 (C 8); 104,90 + 104,69 +
104,49 (C 10)
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A.9. 2-(3-Methoxyphenyl)-pyridin
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Zu einer auf –78°C gekühlten Lösung aus 13,65 g (73 mmol, 1 äq.) 3-Bromanisol
in 50 mL entgastem THF werden 47,4 mL (76 mmol, 1,04 äq.) 1,6 M n-BuLi-Lösung
zugetropft und 40 min bei dieser Temperatur gerührt.

Eine Lösung aus 9,95 g (73 mmol, 1 äq.) aufgeschmolzenem, wasserfreien Zink-
chlorid in 70 mL abs. entgastem THF wird mittels einer Überführungsnadel in die
bereitete –78°C kalte Phenyllithiumlösung überführt, das Kühlbad entfernt und
die Lösung auf RT aufwärmen gelassen.

915 mg (1,3 mmol) Pd(PPh3)2Cl2 werden in 75 mL THF suspendiert und 1,7 mL
einer 1 M DIBAH-Lösung mittels einer Einwegspritze zugetropftviii. Mittels einer
Spritze werden 11,53 g (73 mmol, 1 äq.) 2-Brompyridin zugegeben, anschließend
die bereitete Zinkorganyllösung überkanüliert und der Reaktionsansatz 18 h bei
RT gerührt.

Die Reaktionsmischung wird am Rotationsverdampfer eingeengt, in Ethylacetat
aufgenommen und mit Wasser und ges. Natriumchloridlösung ausgeschüttelt. Die
Lösung wird über Na2SO4 getrocknet und das Lösemittel weitestgehend entfernt.

Nach säulenchromatographischer Aufreinigung (Kieselgel, Hexan/Ethylacetat
(10/1, v/v)) erhält man 11,1 g (82%) 2-(3-Methoxyphenyl)-pyridin als orangefar-
benes Öl.

1H-NMR (500 MHz, CDCl3): δ = 8,58 (d, 1H, H 1); 7,61–7,60 (m, 2H, H 2,4); 7,51
(d, 1H, H 11); 7,44 (d, 1H, H 7); 7,27 (t, 1H, H 8); 7,11
(t, 1H, H 3); 6,88 (t, 1H, H 9); 3,78 (s, 3H, H 12)

13C-NMR (75 MHz, CDCl3): δ = 160,5 (C 10); 157,6 (C 5); 150,0 (C 1); 141,3 (C 6);
137,1 (C 2); 130,1 (C 8); 122,62 (C 3); 121,1 (C 4);
119,7 (C 7); 115,5 (C 9); 112,5 (C 11); 55,8 (C 12)

viiiSuspension färbt sich von gelb nach schwarz.
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A.10. 1-(2,4-Difluorphenyl)-pyrazol
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4,41 g (20 mmol, 1 äq.) Tetramethylmalondialdehydacetal und 3,61 g (20 mmol,
1 äq) 2,4-Difluorphenylhydrazin-Hydrochlorid werden zusammen in 15 mL Etha-
nol gelöst. Es werden 6 mL 2 M Salzsäure und 9 mL Wasser zugefügt und die Re-
aktionsmischung 2 h unter Rückfluß.

Das Lösemittelgemisch wird am Rotationsverdampfer entfernt und der ölige
Rückstand in 20 mL Methylenchlorid gelöst. Man schüttelt zwei mal mit NaOH-
Lösung und anschließend zwei mal mit Wasser aus. Nach Trocknen über Na2SO4

wird das Lösemittel entfernt und der Rückstand säulenchromatographisch an
Kieselgel (Eluent: Chloroform) aufgereinigt.

Man erhält 2,3 g 1-(2,4-Difluorphenyl)-pyrazol als farbloses Öl in einer Ausbeu-
te von 64%.

1H-NMR (500 MHz, CDCl3): δ = 7,87 (dd, 1H, H 1); 7,82 (m, 1H, H 5); 7,71 (d, 1H,
H 3); 6,97 (m, 2H, H 6,8); 6,45 (dd, 1H, H 2)

3C-NMR (125 MHz, CDCl3): δ = 162,3 + 160,3 + 155,1 + 153,1 (C 7,9); 144,4 (C 3);
131,0 (C 1); 126,1 (C 6); 125,7 (C 4); 112,5 (C 5); 107,9
(C 2); 105,4 (C 8)

A.11. Ir2(ppy)4Cl2
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643 mg (2,03 mmol, 1 äq.) Iridiumtrichlorid-Monohydrat, 2,21 g und (14,21 mmol,
7 äq.) 2-Phenylpyridin werden in einer Mischung aus 15 mL destilliertem Was-
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ser und 50 mL destilliertem Ethoxyethanol suspendiert, die Reaktionsmischung
entgast und anschließend 24 h unter Rückfluss erhitztix.

Nach Abkühlen auf RT wird der entstandene gelbe Niederschlag abgesaugt und
nacheinander mit jeweils 50 mL Ethanol und Aceton gewaschen. Der Rückstand
wird in 70 mL Methylenchlorid gelöst, filtriert und mit einer Mischung aus 50 mL
Toluol und 20 mL Hexan versetzt. Man engt am Rotationsverdampfer auf ein Vo-
lumen von 50 mL ein und lässt das Produkt im Eisfach bei –20°C über Nacht
auskristallisieren.

Man erhält 762 mg (70%) Tetrakis-(2-phenylpyridin-C2,N’)(µ-dichloro)diiridiium.

1H-NMR (500 MHz, CDCl3): δ = 9,26 (d, 1H, H 4); 7,94 (d, 1H, H 1); 7,79 (t, 1H,
H 2); 7,57 (d, 1H, H 7); 6,88–6,78 (m, 2H, H 3,8); 6,61
(t, 1H, H 9); 5,89 (t, 1H, H 10)

13C-NMR (75 MHz, CDCl3): δ = 168,2 (C 5); 151,7 (C 4); 145,0 (C 6); 144,1 (C 11);
136,7 (C 3); 130,5 (C 8); 129,1 (C 10); 123,7 (C 2);
122,6 (C 1); 121,4 (C 9); 118,7 (C 7)

A.12. Ir2(MeOppy)4Cl2
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1 g (3,17 mmol, 1 äq.) Iridiumtrichlorid-Monohydrat und 1,47 g (7,9 mmol, 2,5 äq.)
2-(3-Methoxyphenyl)-pyridin werden in 60 mL Ethoxyethanol und 20 mL entgas-
tes Wasser suspendiert und 24 h unter Rückfluss erhitzt.

Nach Abkühlen saugt man den roten Niederschlag ab und wäscht so lange mit
Aceton und anschließend Ethanol bis das jeweilige Filtrat klar abläuft.

Man löst in Methylenchlorid, setzt eine Mischung aus 25 mL Toluol und 10 mL
Hexan hinzu und engt auf 30 mL am Rotationsverdampfer ein. Das Produkt wird
dann bei –20°C auskristallisiert.

Man erhält 1,16 g (61%) Tetrakis-(2-(5-methoxyphenyl)-pyridin-C2,N’)(µ-dichlo-
ro)diiridiium als rotes Pulver.

ixDer Ansatz färbt sich von schwarz nach gelb.
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1H-NMR (500 MHz, CDCl3): δ = 9,16 (d, 1H, H 4); 7,73 (d, 1H, H 1); 7,62 (dd, 1H,
H 3); 7,02–7,01 (m, 1H, H 7); 6,67 (t, 1H, H 2); 6,24
(d, 1H, H 9); 5,73 (d, 1H, H 10); 3,59 (s, 3H, OMe)

13C-NMR (75 MHz, CDCl3): δ = 168,8 (C 5); 155,7 (C 6); 151,8 (C 4); 144,2 (C 11);
136,5 (C 3); 135,2 (C 8); 131,1 (C 10); 122,2 (C 2);
118,8 (C 1); 116,2 (C 9); 109,7 (C 7); 55,26 (C MeO)

A.13. Ir2(dfppy)4Cl4
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475 mg (1,5 mmol, 1 äq.) Iridiumtrichlorid-Monohydrat und 1,31 g (6,9 mmol,
4,6 äq.) 2-(2,4-Difluorophenyl)-pyridin werden in 60 mL destilliertem Ethoxyetha-
nol und 20 mL Wasser suspendiert und über Nacht unter Rückfluss erhitzt. Man
saugt den Niederschlag ab, engt das Filtrat ein, lässt abkühlen und filtriert noch-
mals. Der Feststoff wird mit Ethanol und Aceton so lange gewaschen, bis das
jeweilige Filtrat klar abläuft.

Der Filterrückstand wird in Methylenchlorid gelöst und 25 mL Toluol und 10 mL
Hexan zugefügt. Man engt am Rotationsverdampfer auf ca. 30 mL ein und lässt
das Produkt im Eisfach bei –20°C auskristallisieren.

Man erhält 1 g (73%) Tetrakis(1-phenylpyridin-C 2,N’)(µ-dichloro)diiridium als
gelben Feststoff.

1H-NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 9,10 (d, 1H, H 4); 8,29 (d, 1H, H 1); 7,81 (dd, 1H,
H 2); 6,81 (dd, 1H, H 3); 6,32 (t, 1H, H 5); 5,27 (d, 1H,
H 6)

MS (ESI) m⁄z = 1181,1 (Ir2(dfppy)4Cl +, 85%); 990,1
(Ir2(dfppy)3Cl+); 573,2 (Ir(dfppy)2

+, 100%)
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A.14. Ir2(ppz)4Cl2
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0,5 g (1,5 mmol, 1 äq.) Iridiumtrichlorid-Monohydrat und 1,08 g (7,5 mmol, 5 äq.)
1-Phenylpyrazol werden in 60 mL destilliertem Ethoxyethanol und 20 mL Wasser
suspendiert und über Nacht unter Rückfluss erhitzt. Man saugt den Niederschlag
ab, engt das Filtrat ein, lässt abkühlen und filtriert nochmals. Der weiße Feststoff
wird mit Ethanol und Aceton so lange gewaschen, bis das jeweilige Filtrat klar
abläuft.

Man erhält 455 mg (59%) Tetrakis-(1-phenylpyrazol-C2,N’)(µ-dichloro)diiridiium
als farblosen Feststoff.

1H-NMR (500 MHz, Ace-
ton):

δ = 8,68 (d, 1H, H 3); 7,81 (d, 1H, H 1); 7,37 (d, 1H,
H 5); 6,85 (dd, 1H, H 2); 6,74 (dd, 1H, H 6); 6,48 (t,
1H, H 7); 5,93 (d, 1H, H 8)

13C-NMR (125 MHz, Ace-
ton):

δ = 144,8 (C 9); 141,5 (C 1); 133,6 (C 8); 129,1 (C 4);
128,5 (C 3); 126,0 (C 7); 122,8 (C 6); 112,0 (C 5); 108,1
(C 2)

MS (ESI): 849,1 (Ir2(ppz)4Cl +, 19%); 479 (Ir(ppz)2
+, 100%)

A.15. Ir2(dfppz)4Cl4
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0,5 g (1,5 mmol, 1 äq.) Iridiumtrichlorid-Monohydrat und 1,35 g (7,5 mmol, 5 äq.)
1-(2,4-Difluorphenyl)-pyrazol werden in 60 mL destilliertem Ethoxyethanol und
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20 mL Wasser suspendiert und über Nacht unter Rückfluss erhitzt. Man saugt
den Niederschlag ab, engt das Filtrat ein, lässt abkühlen und filtriert nochmals.
Der weiße Feststoff wird mit Ethanol und Aceton so lange gewaschen, bis das
jeweilige Filtrat klar abläuft.

Man erhält 545 nm (62%) Tetrakis-(1-(4,6-difluorphenyl)-pyrazol-C2,N’)(µ-di-
chloro)diiridiium als farblosen Feststoff.

1H-NMR (300 MHz, Ace-
ton):

δ = 8,67 (d, 1H, H 3); 7,84 (d, 1H, H 1); 6,98 (dd, 1H,
H 2); 6,64 (dt, 1H, H 4); 5,38 (dd, 1H, H 5)

MS (ESI): 1137,1 (Ir2(dfppz)2Cl +, 14%); 957 (Ir2(dfppz)3Cl +,
18%); 551,2 (Ir(dfppz)2

+, 100%)

A.16. fac-Ir(ppy)2(dbrppy)

2

NN

Ir

Br

Br

1a,b
2

3

4

5

6

7

8

A B

C

D

EF

In 7 mL entgastem Ethoxyethanol werden 686 mg (0,64 mmol, 1 äq.) Ir2(ppy)4Cl2
und 329 mg (1,28 mmol, 2 äq.) Silbertriflat suspendiert und 1,2 g (3,84 mmol, 6 äq.)
2-(4-Bromophenyl)-5-brompyridin hinzugegeben. Man erhitzt unter Rühren über
Nacht auf 120°C.

Nach Abkühlen auf RT wird der entstandene Feststoff abgesaugt, mit Wasser,
Methanol, Ether und Hexan so lange gewaschen bis das jeweilige Filtrat klar
abläuft.

Nach säulenchromatographischer Aufreinigung an Kieselgel (Eluent: Dichlor-
methan) erhält man 841 mg (81%) des Komplexes Ir(ppy)2(dbrppy) als gelbes Pul-
ver.

1H-NMR (500 MHz, Ace-
ton):

δ = 7,99 (d, 2H, H 4); 7,97 (d, 1H, H C); 7,84 (dd, 1H,
H B); 7,71–7,61 (m, 5H, H 3,5,1a); 7,58 (d, 1H, H D);
7,53 (s, 1H, H A); 7,52 (d, 1H, H 1b); 6,98 (t, 2H, H 2);
6,88 (dd, 1H, H E); 6,81 (s, 1H, H F); 6,73 (q,
2H, H 6); 6,63 (m, 4H, H 7,8)
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13C-NMR (HSQC-500 MHz,
Aceton):

δ = 160,0 (C B); 149,6 (C 1b); 149,3 (C 1a); 140,0 (C F);
138,1 (C 3,7,8); 125,6 (C 5); 124,3; (C E) 124,0 (C 2);
121,5 (C C,6); 120,2 (C 4)

MS (ESI): m⁄z = 813 (M +; Ir(ppy)2(dbrppy) +, 100%);
734,1 (M +–Br, 6%); 658,9 (M +–ppy, 7%); 501,1
(M +–dbrppy, 24%)

A.17. fac-Ir(dfppy)2(dbrppy)
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455 mg (0,374 mmol, 1 äq.) Ir2(dfppy)4Cl2, 550 mg (1,758 mmol, 4,7 äq.) 2-(4-Brom-
phenyl)-5-brompyridin und 260 mg (1,01 mmol, 2,7 äq.) Silbertriflat werden in
10 mL entgastem Ethoxyethanol suspendiert und über Nacht auf 120°C erhitzt.

Man lässt Abkühlen und extrahiert die Reaktionsmischung 2 mal mit je 20 mL
2 M Salzsäure und anschließend mit 50 mL Methylenchlorid. Die wässrige Pha-
se wird mit 20 mL Methylenchlorid ausgeschüttelt. Die vereinigten org. Phasen
werden mit Wasser gewaschen, über Na2SO4 getrocknet und das Lösemittel am
Rotationsverdampfer entfernt.

Nach säulenchromatographischer Aufreinigung an Kieselgel mit Dichlorme-
than als Eluent erhält man 0,13 g (20%) Ir(dfppy)2(dbrppy) als gelbes Pulver.

1H-NMR (500 MHz, Ace-
ton):

δ = 8,20 (t, 2H, H 4); 8,03 (d, 1H, H C); 7,92 (dd, 1H,
H B); 7,84–7,71 (m, 3H, H 3,1a); 7,66–7,59 (m, 2H,
H D,1b); 7,52–7,50 (m, 1H, H A); 7,11–7,02 (m, 2H,
H 2); 6,97 (dd, 1H, H E); 7,72 (d, 1H, H F); 6,44–6,37
(m, 2H, H 6); 6,14–6,08 (m, 2H, H 8)

13C-NMR (125 MHz, Ace-
ton):

δ = 165,5; 165,0; 164,4; 163,4; 163,1; 163,0; 149,2
+ 148,9 (C 1a,b); 148,8 (C A); 143,3; 141,3 (C B);
139,1 (C 3); 139,0; 127,5 (C D); 126,2; 124,7 (C E);
124,1 + 124,0 + 123,9 + 123,8 (C 2,4); 121,9 (C C);
118,6 + 118,5 + 118,4 + 118,3 (q, C 8); 97,7 + 97,5
+ 97,3 + 97,2 + 97,1 (p, C 6)
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19F-NMR (282 MHz, Ace-
ton):

δ = –110,45 + –110,54 (q, 2F, F 7); –111,31 +
–111,51 (t, 2F, F 5)

MS (LDI): m⁄z = 884,2 (M +; Ir(dfppy)2(dbrppy) +, 44%); 865,2
(M +–F, 8%); 805,1 (M +–Br, 13%); 694,3 (M +–dfppy,
80%); 675,1 (M +–dfppy–F, 5%); 614,6
(M +–dfppy–Br, 8%); 572,5 (M +–dbrppy, 100%);
554,8 (M +–dbppy–F, 9%)

A.18. Ir(dbrppy)2(ppz)
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850 mg (0,83 mmol, 1 äq) Ir2(ppz)4Cl2, 1,553 g (4,96 mmol, 6 äq) 2-(4-Bromphenyl)-
5-brompyridin und 425 mg (1,62 mmol, 2 äq) Silbertriflat werden in 10 mL entgas-
tem Ethoxyethanol über Nacht auf 110°C erhitzt.

Man lässt Abkühlen und saugt den entstandenen Feststoff ab. Der Rückstand
wird mit Wasser, Ethanol, Diethylether und Hexan so lange gewaschen, bis das
Filtrat keine Färbung mehr aufweist. Der Feststoff wird in Aceton gelöst und
filtriert. Man engt am Rotationsverdampfer ein und gibt anschließend Methanol
(15 mL) zu. Der so erhaltene Feststoff wird an Kieselgel säulenchromatographisch
(Eluent: Chloroform) aufgereinigt.

Man erhält 1016 mg (64%) des Komplexes Ir(dbrppy)2(ppz) als gelbes Pulver.

1H-NMR (500 MHz, Ace-
ton):

δ = 8,44 (d, 1H, H C); 7,99 (t, 2H, H 3); 7,88 (t, 2H,
H 2); 7,77 (d, 1H, H 1a); 7,61 (d, 2H, H 4); 7,58 (d, 1H,
H 1b); 7,38 (d, 1H, H D); 7,16 (d, 1H, H A); 6,95 (m,
2H, H 5); 6,82 (d, 1H, H 6a); 6,78 (dd, 1H, H E); 6,75
(d, 1H, H 6b); 6,61 (dd, 1H); 6,49 (m, 2H, H G,B)

MS (ESI): m⁄z = 960 (M +; Ir(dbrppy)2(ppz) +, 25%); 879
(M +–Br, 17%); 817 (M +–ppz, 100%); 648
(M +–dbrppy, 41%)
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A.19. Ir(dfppz)(dbrppy)
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852 mg (0,73 mmol„ 1 äq) Ir2(dfppz)4Clxlbox2, 683 mg (2,18 mmol, 3 äq) 2-(4-Brom-
phenyl)-5-brompyridin und 347 mg (1,46 mmol, 2 äq) Silbertriflat werden in 10 mL
entgastem Ethoxyethanol über Nacht auf Rückfluß erhitzt.

Nach Abkühlen der Reaktionsmischung saugt man den entstandenen Feststoff
ab und wäscht mit Wasser, Ethanol, Diethyleter und Hexan so lange nach, bis das
Filtrat klar abläuft. Der Feststoff wird in Aceton gelöst und filtriert. Man engt die
Lösung ein und gibt 15 mL Methanol hinzu. Der so erhaltene Feststoff wird an
Kieselgel säulenchromatographisch aufgereinigt.

Man erhält 617 mg (62%)des Komplexes Ir(dfppz)(dbppy) als gelben Feststoff.

1H-NMR (500 MHz, Ace-
ton):

δ = 8,62 (d, 1H, H A); 8,54 (d, 1H, H 3); 7,93 (m, 3H,
H B,D); 7,80 (d, 1H, H C); 7,71 (d, 1H, H 1); 7,54 (d,
2H, H E); 6,85 (dd, 1H, H 2); 6,52 (m, 1H, H 4); 5,27
(m, 1H, H 5)

13C-NMR (125 MHz, Ace-
ton):

δ = 150,0 (C A); 140,0 (C 1); 139,2 (C B); 131,4 +
131,3 (C E,3); 128,0 (C D); 122,8; 121,1 (C C); 118,9;
113,5 (d, C 4); 107,7 (C 2); 97,5 (t, C 5)
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A.20. Polymer 34-(10%)
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334 mg (1 mmol, 1 äq.) 2,5-Dihexyl-1,4-phenylendiboronsäure, 494 mg (0,9 mmol,
0,9 äq.) 2,7-Dibrom-9,9-di(2-ethylhexyl)-fluoren und 31 mg (0,1 mmol, 0,1 äq.) 2-
(4-Bromphenyl)-5-brompyridin werden in 10 mL entgastem Xylol gelöst und an-
schließend mit 5 mL einer 1 M K2CO3-Lsg. versetzt. Man fügt 12 mg (0,01 mmol,
1 mol%) Pd(PPh3)4 in 5 mL entgastem Xylol zu und erhitzt unter Inertgasatmo-
sphäre drei Tage unter Rückfluss.

Man lässt abkühlen, trennt die Phasen und extrahiert die wässrige Phase 2
mal mit je 50 mL Toluol. Die vereinigten org. Phasen werden 3 mal mit je 50 mL
2 M Salzsäure ausgeschüttelt und anschließend 2 mal mit je 50 mL Wasser gewa-
schen. Nach Trocknen über Na2SO4 wird das Lösemittel am Rotationsverdamper
soweit entfernt, bis die Zähigkeit der verbleibenden Lösung stark angestiegen ist.
Das Polymer wird anschließend durch langsames Zutropfen in das zehnfache Vo-
lumen Aceton ausgefällt. Anschließend wird der Feststoff in Methylenchlorid ge-
löst, über eine kurze Kieselgelsäule filtriert, das Eluat eingeengt und das Produkt
in Aceton ausgefällt.

Das Polymer wird in einem Soxhletextraktor drei Tage mit Aceton extrahiert
um oligomere Bestandteile zu entfernen. Anschließend wird das Produkt im Öl-
pumpenvakuum getrocknet.

Man erhält 482 mg (79%) des Polymers 34-(10%) als weißer Feststoff.

1H-NMR (500 MHz, CD2Cl2): δ = 8,76 (s, 0,17H, H 10); 8,20 (m 0,3H, H 13); 7,94
(m, 0,23H, 11); 7,82 (m, 1,5H, H 5); 7,54 (m, 0,4H,
H 14); 7,43–7.37 (m, 3H, H 2,4); 7,25–7,20 (m, 2H,
H 8); 2,69 (m, 3H, H 16); 2,10 (m, 2H, H 17); 1,53 (m,
4H) + 1,24 (m, 12H) + 1,05–0,50 (m, 30H)
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13C-NMR (125 MHz, CD2Cl2: δ = 150,0 (C 1); 140,6 (C 9); 139,6 (C 3); 139,1 (C 6);
136,8 (C 7); 130,1 (C 8); 129,0 (C 14); 127,2 (C 4);
125,7 (C 13); 124,5 (C 2); 118,3 (C 5); 54,3 (C 19); 44,2
(C 20); 34,2; 33,3; 33,1; 32,0; 30,9; 23,6; 27,8; 27,7;
26,1; 25,9; 22,2; 21,9; 21,8; 13,1; 9,4; 9,3

A.21. Polymer 34-(5%)

Die Synthese wird analog der in Abschnitt A.20 beschriebenen Vorschrift mit den
folgenden Monomereinwaagen durchgeführt:

Monomer Masse [mg] Stoffmenge [mMol]

2,7-Dibrom-9,9-di(2-
ethylhexyl)-fluoren

521 0,95

2,5-Dihexyl-1,4-
phenylendiboron-
säure

334 1

2-(4-Bromophenyl)-5-
brompyridin

16 0,05

Man erhält 584 mg (94%) des Polymers 34-(5%) als weißen Feststoff. Die Sig-
nalzuordnung entspricht der, des Polymers 34-(10%).

1H-NMR (500 MHz, CD2Cl2): δ = 8,76 (s, 0,07H); 8,20 (m 0,14H); 7,94 (m,
0,11H); 7,82 (m, 1,5H); 7,54 (m, 0,22H); 7,43–7.37
(m, 3H); 7,25–7,20 (m, 2H); 2,69 (m, 3H); 2,10 (m,
2H); 1,53 (m, 4H); 1,24 (m, 12H) 1,05–0,50 (m,
30H)

13C-NMR (125 MHz, CD2Cl2): δ = 150,0; 140,6; 139,6; 139,1; 136,8; 130,1;
129,0; 127,2; 125,7; 124,5; 118,3; 54,3; 44,2;
34,2; 33,3; 33,1; 32,0; 30,9; 23,6; 27,8; 27,7; 26,1;
25,9; 22,2; 21,9; 21,8; 13,1; 9,4; 9,3
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A.22. Darstellung des Komplexpolymers 33-(10%)

Hex
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334 mg (1 mmol, 1 äq.) 2,5-Dihexyl-1,4-phenylendiboronsäure, 493 mg (0,9 mmol,
0,9 äq.) 2,7-Dibrom-9,9-di(ethylhexyl)fluoren und 81 mg (0,1 mmol, 0,1 äq.) Ir-
(ppy)2(dbppy) werden in 15 mL entgastem THF gelöst und mit 10 mL 1 M Kalium-
carbonatlösung drei Tage unter Rückfluss erhitzt.

Man lässt abkühlen, trennt die Phasen und schüttelt die wässrige Phase 2 mal
mit je 50 mL Chloroform aus. Die vereinigten org. Phasen werden 2 mal mit je
50 mL 2 M Salzsäure ausgeschüttelt und anschließend 3 mal mit je 50 mL Wasser
gewaschen. Man trocknet über Na2SO4, engt die verbleibende Lösung auf 50 mL
ein und fällt das Polymer in Methanol aus. Der Feststoff wird in wenig (ca. 20 mL)
Chloroform gelöst und unlösliche Bestandteile über Celite abfiltriert. Das Filtrat
wird auf ca. 30 mL eingeengt und das Polymer in Aceton ausgefällt.

Man erhält 185 mg (28%) des Polymers 33-(10%) als orangefarbenen Feststoff.

1H-NMR (500 MHz, CD2Cl2): δ = 8,08–6,73 (m, Ir-Kmplx.); 7,88–7,73 (m, 2H,
H 5); 7,48–7,33 (m, 4H, H 2,4); 7,22–7,15 (m, 2H,
H 8); 2,76–2,56 (m, 4H, H 11); 2,19–1,95 (m 3H,
H 12); 1,63–1,45 (6H); 1,32–1,14 (m 15H);
1,09–0,78 (m, 24H); 0,77–0,68 (m, 9H); 0,68–0,52
(m, 7H)

13C-NMR (125 MHz, CD2Cl2): δ = 150,4 (C 1); 141,1 (C 9); 140,0 (C 3); 139,4 (C 6);
137,2 (C 7); 130,6 (C 8); 127,7 (C 4); 124,8 (C 2);
118,6 (C 5); 54,4 (C 10); 44,8 (C 12); 34,5; 33,7; 33,5;
32,6; 31,4; 29,0; 28,1; 26,5; 26,3; 22,5; 22,2; 13,4;
9,7

180



A. Experimenteller Teil

A.23. Allgemeine Darstellung der Polyfluorene nach
Yamamoto

Insgesamt 1,82 mmol der Monomere (Tabelle A.1) werden in 5 mL absolutiertem
und entgastem Toluol gelöst

Polymer m(Fluoren) [mg] äq. m(Komplex) [mg] äq.

Polyfluoren 1000 1 – –
27-(10%) 900 0,9 148 0,1

27-(5%) 950 0,95 74 0,05
27-(2%) 980 0,98 29 0,02

Tabelle A.1.: Eduktmengen für die jeweiligen Polyfluorenderivate.

In einem ausgeheizten Schlenkrohr werden unter Schutzgasatmosphäre 1,151 g
(4,19 mmol, 2,3 äq.) Ni(COD)2, 654 mg (4,19 mmol, 2,3 äq.) 2,2’-Bipyridyl und 286 mg
(2,64 mmol, 1,45 äq.) Cyclooctadien in einem Gemisch aus 3 mL DMF und 8 mL To-
luol für 30 min auf 80°C erwärmt. Anschließend wird mittels Überführungskanüle
das Eduktgemisch aus Tabelle A.1 zugefügt und die Reaktionsmischung für 6 Ta-
ge bei 80°C unter Schutzgasatmosphäre erhitzt. Einen Tag vor Abbruch werden
50 µL entgastes Brombenzol als Endcappingreagenz zugesetzt.

Zum Abbruch der Reaktion lässt man auf RT abkühlen, gibt 50 mL 2 M Salzsäure
zu und rührt für weitere 15 min. Anschließend wird mit 200 mL Methylenchlorid
verdünnt, die Phasen getrennt und die org. Phase 2 mal mit je 200 mL 2 M Salz-
säure gewaschen. Die org. Phase wird mit 400 mL einer ges. Lösung von Na4EDTA
über Nacht kräftig gerührt und anschließend die mit NaHCO3-Lsg. ausgeschüttelt
und über Na2SO4 getrocknet. Man engt am Rotationsverdampfer zur Trockne ein,
löst das Polymer in möglichst wenig Methylenchlorid und filtriert über eine kur-
ze Säule aus Kieselgel. Man engt auf 30 mL ein und fällt das Polymer in 300 mL
Aceton aus.

Das Polymer wird im Soxhletextraktor drei Tage mit Aceton zur Entfernung von
Oligomeren extrahiert. Das verbleibende Polymer wird in Methylenchlorid gelöst
und in Methanol ausgefällt.

Die entsprechenden Polyfluorene konnten in folgenden Ausbeuten erhalten wer-
den:

Polymer m %

72: 530 mg 75
27-(10%): 468 mg 62%

27-(5%): 505 mg 69%
27-(2%): 458 mg 64
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Polyfluoren:

* *
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1H-NMR (500 MHz, CD2Cl2): δ = 7,95–7,80 (m, 2H, H 5); 7,80–7,51 (m, 4H,
H 4,2); 2,36–1,98 (m, 4H, H 8); 1,09–0,75 (m, 22H,
H 10–12,14,15); 0,75–0,52 (m, 8, H 9,13)

13C-NMR (125 MHz, CD2Cl2): δ = 150,7 (C 1); 139,5 (C 2,6); 125,4 (C 4); 122,3 (C 2);
119,1 (C 5); 54,4 (C 7); 43,8 (C 8); 34,2 (C 9);
33.3 (C 10); 27,7 (C 11); 26,4 (C 14); 22,1 (C 12); 13,2
(C 13); 9,5 (C 15)

Komplexpolymere mit 2, 5, 10% Komplex als Comonomer
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Zuordnung der Signale erfolgt analog zum komplexfreien Polyfluoren. Zusätzliche
Signale des Komplexes treten als breites Multiplett auf. Es sind keine definierten
Signale des copolyerisierten Komplexes im 1H- und 13C-NMR-Spektrum zu sehen.

1H-NMR (500 MHz, CD2Cl2): δ = 8,18–6,7 (m, copolymerisierter Komplex,
Intensität abhängig vom Anteil im Polymer);
7,95–7,80 (m, 2H, H 5); 7,80–7,51 (m, 4H, H 2,4);
2,36–1,98 (m, 4H, H 8); 1,09–0,75 (m, 22H,
H 10–12,14,15); 0,75–0,52 (m, 8, H 9,13)
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13H-NMR (125 MHz, CD2Cl2): δ = 150,8 (C 1); 139,5 (C 3,6); 125,4 (C 4); 122,3 (C 2);
119,2 (C 5); 54,4 (C 7); 43,8 (C 8); 34,3 (C 9);
33,2 (C 10); 27,7 (C 11); 26,4 (C 14); 22,1 (C 12); 13,2
(C 13); 9,5 (C 15)

A.24. Polymer 28-(5%)
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In einem ausgeheizten Schlenkrohr werden unter Inertgasatmosphäre 1 g
(3,63 mmol, 2,3 äq.) Ni(COD)2, 570 mg (3,63 mmol, 2,3 äq.) 2,2’-Bipyridyl und 247 mg
(2,29 mmol, 1,45 äq.) Cyclooctadien in einem Gemisch aus 3 mL DMF und 8 mL To-
luol für 30 min auf 80°C erwärmt. Anschließend wird mittels Doppelnadel eine
Lösung aus 70 mg (0,08 mmol, 0,05 äq.) Ir(dfppy)2(dbrppy) und 822 mg
(1,50 mmol, 0,95 äq.) 2,7-Dibrom-9,9-di(2-ethylhexyl)-fluoren zugefügt und die
Reaktionsmischung für 6 Tage bei 80°C unter Schutzgasatmosphäre erhitzt. Einen
Tag vor Abbruch werden 50 µL entgastes Brombenzol als Endcappingreagenz zu-
gesetzt.

Zum Abbruch der Reaktion lässt man auf RT abkühlen, gibt 50 mL 2 M Salzsäure
zu und für 15 min gerührt. Anschließend wird mit 200 mL Methylenchlorid ver-
dünnt, die Phasen getrennt und die org. Phase 2 mal mit je 200 mL 2 M Salzsäure
gewaschen. Die org. Phase wird mit 400 mL einer ges. Lösung von Na4EDTA über
Nacht kräftig gerührt und anschließend die mit NaHCO3-Lsg. ausgeschüttelt und
über Na2SO4 getrocknet. Man engt am Rotationsverdampfer zur Trockne ein, löst
das Polymer in möglichst wenig Methylenchlorid und filtriert über ein kurzes Pad
aus Kieselgel. Man engt auf 30 mL ein und fällt das Polymer in 300 mL Aceton
aus.

Das Polymer wird im Soxhletextraktor drei Tage mit Aceton zur Entfernung von
Oligomeren extrahiert. Das verbleibende Polymer wird in Methylenchlorid gelöst
und in Methanol ausgefällt.

Man erhält 428 mg (67%) des Polymers 28-(5%) als orangegelben Feststoff.
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1H-NMR (500 MHz, CD2Cl2): δ = 7,98–6,72 (m, copolymerisierter Ir-Komplex.);
7,82–7,72 (m, 2H, H 5); 7,68–7,41 (m, 5H, H 2,4);
2,36–1,98 (m, 4H, H 8); 1,09–0,75 (m, 22H,
H 10–12,14,15); 0,75–0,52 (m, 8, H 9,13)

13C-NMR (125 MHz, CD2Cl2): δ = 150,8 (C 1); 139,8 (C 3,6); 125,4 (C 4); 122,3 (C 2);
119,1 (C 5); 54,4 (C 7); 43,8 (C 8); 34,1 (C 9); 33,3
(C 10); 27,6 (C 11); 26,4 (C 14); 22,1 (C 12); 13,1 (C 13);
9,5 (C 15)

19F-NMR (282 MHz, CD2Cl2): δ = –109,51 (m, 2F, F 17); –111,0 (m, 2F, F 16)

A.25. Polymer 32-(10%)
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1,730 g (6,29 mmol, 2,3 äq.) Ni(COD)2, 982 mg (6,29 mmol, 2,3 äq.) 2,2’-Bipyridin
und 429 mg (3,96 mmol, 1,45 äq.) COD werden in 10 mL abs. entgastem Toluol und
3,5 mL DMF gelöst und 30 min bei 80°C unter Schutzgasatmosphäre erhitzt.

Es werden 1,349 g (2,46 mmol, 0,9 äq.) 2,7-Dibrom-9,9-Di(2-ethylhexyl)-fluoren
und 86 mg (0,273 mmol, 0,1 äq.) 2-(4-Bromophenyl)-5-brompyridin in 10 mL abs.
entgastem Toluol gelöst und in die oben bereitete Initiatorlösung überführt. Man
lässt eine Woche bei 80°C reagieren. Zum Endcappen wird einen Tag vor Beendi-
gung der Reaktion 50 µL entgastes Brombenzol zugefügt.

Zum Abbruch der Reaktion werden 10 mL 2 M Salzsäure zugegeben und 15 min
gerührt. Die Reaktionsmischung wird mit Chloroform verdünnt und in einem
Scheidetrichter 2 mal mit je 200 mL 2 M Salzsaüre ausgeschüttelt. Anschließend
wird mit ges. Na4EDTA-Lsg. so lange extrahiert, bis die grüne Lumineszenz voll-
ständig verschwunden ist. Die org. Phase wird danach mit 200 mL ges. Na4EDTA-
Lsg. über Nacht kräftig gerührt. Man trennt die Phasen und wäscht die org. Phase
2 mal mit je 100 mL Wasser, trocknet über Na2SO4 und filtriert über eine kurze
Kieselgelsäule.

Die Lösung wird so lange eingeengt bis die Viskosität stark zugenommen hat
(ca. 30 mL Restvolumen) und das Polymer in 400 mL dest. Aceton ausgefällt. Das
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weiße Polymer wird abzentrifugiert und zur Entfernung von Oligomeren drei Ta-
ge im Soxhletextraktor mit Aceton extrahiert. Anschließend wird das Produkt in
10 mL dest. Toluol gelöst und in 400 mL dest. Methanol ausgefällt.

Nach Trocknen im Ölpumpenvakuum erhält man 778 mg (78%) 32-(10%) als
weißen Feststoff.

1H-NMR (500 MHz, CD2Cl2): δ = 9,04 (s, 0,078H, H 16); 8,25 (m, 0,14H , H 19);
8,07 (m, 0,15H, H 17); 7,96 (m, 0,19H, H 18); 7,86
(m, 2H, H 5); 7,73–7,65 (m, 4H, H 2,4), 2,4–1,9 (m,
4H, H 8); 1,05–0,72 (m, 17H); 0,71–0,51 (m, 15H)

13C-NMR (125 MHz, CD2Cl2: δ = 150,9 (C 1); 139,5 (C 3,6); 125,5 (C 4); 122,4 (C 2);
119,3 (C 5); 54,7 (C 7); 43,8 (C 8); 34,3 (C 9); 33,4
(C 10); 27,7 ( 11); 26,5 (C 14); 22,2 (C 12); 13,2 (C 13);
9,5 (C 15)

A.26. Polymer 27-(10%) (polymeranalog)
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In einem entgasten Gemisch aus 10 mL Toluol und 10 mL Ethoxyethanol wer-
den 250 mg (entspr. 0,684 mmol Ligandgruppen, 1 äq) des Polymers 32, 1,468 g
(1,369 mmol, 2 äq) Ir2(ppy)4Cl2 und 704 mg (2,74 mmol, 4 äq) Silbertriflat für 24 h
auf 95°C erhitzt.

Nach dem Abkühlen wird die Reaktionsmischung filtriert und der Feststoff mit
Toluol nachgespült. Das Lösemittel wird anschließend am Rotationsverdampfer
zur Trockne eingeengt und der Rückstand in 5 mL Toluol aufgenommen. Durch
Zugabe von 50 mL Methanol wird das Polymer ausgefällt und abfiltriert. Der Fest-
stoff wird so lange mit Methanol gewaschen, bis das Filtrat klar abläuft. Das
Polymer wird anschließend über Nacht in einem Soxhletextraktor mit Aceton ge-
waschen.

Nach Trocknen erhält man 261 mg (98%) des Polymers 27-(10%).
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1H-NMR (500 MHz, CD2Cl2): δ = 9,04 (s, 0,035H, H 16); 8,25 (m, 0,072H, H 17);
8,19–6,74 (m, Ir-Komplex.); 7,89–7,78 (m, 2H,
H 5); 7,77–7,49 (m, 5H, H 2,4); 2,36–1,98 (m, 4H,
H 8); 1,09–0,75 (m, 22H, H 10–12,14,15); 0,75–0,52 (m,
8, H 13,9)

13C-NMR (125 MHz, CD2Cl2): δ = 150,8 (C 1); 139,8 (C 3,6); 125,3 (C 4); 122,2 (C 2);
119,0 (C 5); 54,4 (C 7); 43,7 (C 8); 34,1 (C 9); 33,2
(C 10); 27,6 (C 11); 26,4 (C 14); 22,1 (C 12); 13,0 (C 13);
9,6 (C 15)

A.27. 2,7-Dibrom-9,9-dihexylfluoren

Br Br

12

3

4 5
6

7

89
10

11

12
13

Die Synthese wird analog der Darstellung von 2,7-Dibrom-9,9-di(2-ethylhexyl)-
fluoren in Abschnitt: A.6 mit den nachfolgenden Änderungen durchgeführt:

• 10 g (30,8 mmol, 1äq.) 2,7-Dibromfluoren

• 50 mL DMSO

• 20 mL 50%ige NaOH-Lösung

• 0,3 g (1,6 mmol) Benzyltrimethylammoniumchlorid

• 11,2 g (67,76 mmol, 2,2 äq.) 1-Bromhexan

Nach beendeter Aufreinigung (Entfernung von Monoalkylierungsprodukten) wird
das erhaltene Öl in Ethanol umkristallisiert und anschließend über Nacht bei
–21°C auskristallisieren gelassen.

Man erhält 13,36 g (81%) 9,9-Dihexyl-2,7-dibromfluoren als weiße Kristalle.

1H-NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 7,73–7,47 (m, 2H, H 5); 7,46–7,40 (m, 4H, H 2,4);
1,91 (t, 4H, H 8); 1,19–0,98 (m, 12H, H 10–12); 0,77 (t,
6H, H 13); 0,60 (p, 4H, H 9)

13-CNMR (75 MHz, CDCl3): δ = 152,6 (C 1), 139,1 (C 3); 130,1 (C 5); 126,2 (C 4);
121,5 (C 2); 121,1 (C 5); 55,7 (C 7); 40,2 (C 8); 31,4
(C 9); 29,5 (C 10); 23,6 (C 11); 22,5 (C 12); 13,9 (C 13)
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A.28. 2-Brom-7-trimethylsilyl-9,9-dihexylfluoren
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13,29 g (27 mmol, 1äq.) 2,7-Dibrom-9,9-dihexylfluoren werden in 150 mL abs.
THF gelöst und mittels eines Isopropanol/Trockeneisbades auf –78°C gekühltx.

Mittels einer Einwegspritze werden 17,9 mL (28,6 mmol, 1,06 äq.) 1,6 M n-BuLi
langsam zugetropft und die Reaktionsmischung 30 min bei –78°C gerührt. An-
schließend werden 5 mL (39,5 mmol, 1,5 äq.) Trimethylsilylchlorid zugegeben, das
Eisbad entfernt und bei RT über Nacht gerührt.

Man fügt 100 mL ges. Natriumchloridlösung und 100 mL Ether hinzu, trennt
die Phasen und extrahiert die wässrige Phase 2 mal mit je 50 mL Ether. Die ver-
einigten org. Phasen werden mit ges. Natriumchloridlösung ausgeschüttelt und
über Na2SO4 getrocknet. Nach Entfernen des Lösemittels wird das verbleibende
Öl säulenchromatographisch mit Hexan als Eluent aufgereinigt (Rf=0,7) wobei ein
gelber Rückstand auf der Säule verbleibt.

Man erhält nach Entfernen des Lösemittels 12,85 g (98%) 2-Brom-7-trimethyl-
silyl-9,9-dihexylfluoren als farbloses Öl.

1H-NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 7,62 + 7,54 (m, 2H, H 5,8) ; 7,50–7,39 (m, 4H,
H 1,4,9,11); 2,02–1,82 (m, 4H, H 14); 1,18–0,98 (m, 12H,
H 16–18); 0,76 (t, 6H, H 19); 0,70–0,52 (m, 4H, H 15);
0,29 (s, 9H, TMS-H)

13C-NMR (75 MHz, CDCl3): δ = 153,2 + 149,5 (C 1,12); 142,3 + 140,6 + 140,1 +
139,6 (C 13,6,7,10); 131,9 + 129,8 + 127,5 + 126,2 +
121,1 + 119,0 (C 2,45,89,11); 55,5 (C 13); 40,0 (C 14); 31,3
(C 15); 29,5 (C 16); 23,6 (C 17); 22,4 (C 18); 13,9 (C 19;)
-0,1 (C TMS)

xDie Lösung darf nicht durch ausgefallenes Edukt getrübt sein!
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A.29. 2-(7-Trimethylsilyl-9,9-dihexylfluoren-2-yl)-1,3,2-
dioxoborolan
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Zu einer auf –78°C gekühlten Lösung aus 3,0 g (6,18 mmol, 1äq.) 2-Brom-7-tri-
methylsilyl-9,9-dihexyl-fluoren in 100 mL abs. THF werden 2,7 mL n-Buli (2,5 M,
6,80 mmol, 1,1 äq.) in Hexan langsam zugetropftxi. Die Lösung wird 20 min bei
dieser Temperatur gerührt, bevor 4,3 mL (18,54 mmol, 3 äq.) Triisopropylborat
auf einmal zugespritzt werden. Das Kühlbad wird entfernt und bei RT über Nacht
nachgerührt.

Zur Hydrolyse werden 100 mL 2 M Salzsäure hinzugegeben, zwei Stunden ge-
rührt und die Phasen getrennt. Die wäss. Phase wird 2 mal mit je 50 mL Ether
ausgeschüttelt. Die org. Phasen werden vereinigt und das Lösemittel ungetrock-
net am Rotationsverdampfer entfernt. Der Rückstand wird in Hexan aufgenom-
men, unlöslicher Feststoff durch Filtration entfernt (Borsäure) und das Hexan
komplett abdestilliert. Das verbleibende Öl wird säulenchromatographisch (Kie-
selgel, Hexan/Ethylacetat (3:1, v/v) Rf=0,5) aufgereinigt.

Nach Entfernen des Laufmittels wird das zurückbleibende Öl in 100 mL Me-
thylenchlorid gelöst, 10 mL Ethylenglykol zugefügt und die Mischung über Nacht
unter Rückfluss erhitzt.

Das Lösemittel wird weitestgehend entfernt, der Rückstand in Hexan wieder
gelöst und die Phasen getrennt (untere Phase Ethylenglykol). Nach Abdestillieren
des Hexans verbleiben 1,62 g (55%) 7-Trimethylsilyl-9,9-dihexylfluoren-2-boron-
säure-ethylenglykolester als farbloses Öl, welches nach mehrtägigem Stehen aus-
kristallisiert. Der Feststoff kann bei Bedarf zur weiteren Aufreinigung aus Etha-
nol umkristallisiert werden.

1H-NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 7,78 (d, 2H); 7,74–7,66 (m, 2H); 7,47 (d, 2H);
4,40 (s, 4H, H 20); 1,96 (t, 4H); 1,14–0,95 (m, 12H);
0,74 (t, 6H); 0,67–0,52 (m, 4H), 0,30 (s, 9H, TMS-H)

xiLösung färbt sich grün
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13C-NMR (75 MHz, CDCl3): δ = 150,4 + 150,2 (C 1.12); 144,4 + 141,4 + 139,8
(C 3,6,7); 133,6 + 131,7 + 129,1 + 127,6 (C 2,4,9,11)
119,3 + 119,2 (C 5,8); 66,0 ( C 20

);55,0 (C 13); 40,0
(C 14); 31,3 (C 15); 29,5 (C 16); 24,0 (C 17); 22,4 (C 18);
13,9 (C 19); -0,1 (C TMS)

A.30. 2-Brom-9,9-dihexylfluoren
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In einem 1 L-Schlenkkolben mit KPG-Rührer werden 20 g (81,6 mmol, 1 äq.) 2-
Bromfluoren und 1 g (0,055 äq.) Benzyltrimethylammoniumchlorid in 150 mL ent-
gastem DMSO suspendiert. Man fügt unter gutem Rühren langsam 74 mL einer
50%igen KOH-Lösung hinzu, wobei sich die Lösung orange färbt. Nach ca. 15 min
werden 24,2 mL (171,4 mmol, 2,1 äq.) 1-Bromhexan hinzugefügt und die tiefvio-
lette Lösung noch 18 h bei RT rühren gelassen.

Man verdünnt mit 150 mL MTBE und 75 mL Wasser und rührt noch 15 min,
überführt in einen Scheidetrichter und setzt nochmals 150 mL MTBE zu. Die Pha-
sen werden getrennt, die wässrige Phase mit 150 mL MTBE ausgeschüttelt und
die vereinigten org. Phasen so lange mit ges. Kochsalzlösung gewaschen, bis die
Farbe der Lösung orange geworden ist. Man trocknet über Na2SO4 und entfernt
das Lösemittel am Rotationsverdampfer. Der ölige Rückstand wird mit Hexan an
Kieselgel säulenchromatiographisch aufgereinigt (Rf-Wert: 0,85) und der Eluent
destillativ entfernt.

Zur Entfernung von Monoalkylierungsprodukten wird die Aufreinigung analog
der Synthese von 2,7-Dibrom-9,9-di(2-ethylhexyl)-fluoren (Abschnitt A.6) durch-
geführt.

Man erhält 26,7 g (79%) 2-Brom-9,9-dihexylfluoren als leicht gelbliches Öl.

1H-NMR (500 MHz, CDCl3): δ = 7,67–7,62 (m, 1H, H 8); 7,54 (d, 1H, H 5);
7,56–7,41 (m, 2H, H 4,11); 7,35–7,25 (m, 3H, H 2,9,10);
1,95–1,88 (m, 4H, H 14); 1,16–1,00 (m, 12H, H 16–18);
0,76 (t, 6H, H 19), 0,62–0,56 (m, 4H, H 15)
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13C-NMR (125 MHz, CDCl3): δ = 153,4 (C 12); 150,7 (C 1); 140,5 + 140,4 (C 6,7);
130,3 (C 11); 127,8 (C 9); 127,3 (C 10); 126,5 (C 4);
123,3 (C 2); 121,4 + 121,3 (C 3,5); 120,1 (C 8); 55,8
(C 13); 40,7 (C 14); 31,9 ( 15); 31,9 (C 16); 30,0 (C 17);
23,0 (C 18); 14,4 (C 19)

A.31. 2-(9,9-Dihexylfluoren-2-yl)-1,3,2-dioxoborolan
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Zu einer auf –78°C gekühlten Lösung aus 10 g (24,2 mmol, 1 äq.) 2-Brom-9,9-
dihexylfluoren in abs. THF werden 16,03 mL (25,65 mmol, 1,06 äq.) n-BuLi in He-
xan (1,6 M) langsam zugetropft und 30 min bei dieser Temperatur nachgerührt.

16,8 mL (73 mmol, 3 äq.) Triisopropylborat werden auf einmal bei –78°C zuge-
geben und die Lösung auf RT aufwärmen gelassen. Man lässt über Nacht nach-
rühren.

Man fügt 100 mL 2 M Salzsäure zu und rührt noch 2 h. Die Phasen werden ge-
trennt und die wässrige Phase mit Ether ausgeschüttelt. Die vereinigten org. Pha-
sen werden mit ges. Natriumchloridlösung ausgeschüttelt. Man engt ungetrocknet
bis zur Trockene ein, nimmt den Rückstand in Hexan auf und filtriert unlösliche
Bestandteile ab. Man destilliert das Lösemittel weitestgehend ab und reinigt das
erhaltene Öl säulenchromatographisch an Kieselgel (Hexan/Ethylacetat (3/1; v/v),
Rf=0,5) auf.

Nach Entfernen des Eluenten wird der Rückstand in 500 mL Methylenchlorid
gelöst, mit 10 mL Ethylenglycol versetzt und über Nacht unter Rückfluss erhitzt.

Man entfernt das Lösemittel, löst das verbleibende Öl in Hexan, trennt die un-
tere Phase (Ethylenglycol) ab und schüttelt noch mit wenig mit Wasser aus.

Man erhält 5,87 g (60%) 9,9-Dihexylfluoren-2-yl)-1,3,2-dioxoborolan.

1H-NMR (500 MHz, CDCl3): δ = 7,84–7,80 (m, 2H); 7,75–7,72 (m, 2H);
7,36–7,27 (m, 3H); 4,43 (s, 4H, H 20) 2,02–1,96 (m,
4H, H 14); 1,14–1,01 (m, 12H, H 16–18); 0,76 (t, 6H,
H 19); 0,62–0,58 (m, 4H, H 15)
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13C-NMR (125 MHz, CDCl3): δ = 151,3 + 150,0 (C 1,12); 144,4 + 140,8 (C 3,4);
133,7; 129,0; 127,6; 126,7; 122,9; 120,1; 119,2;
66,0 (C 20); 55,0 (C 13); 40,3 (C 14); 31,5 (C 15); 29,7
(C 16); 23,7 (C 17); 11,6 (C 18); 14,0 (C 19)

A.32. 2-(9,9-Dihexylfluoren-2-yl)-7-trimethylsilyl-9,9-
dihexylfluoren
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1,6 g (3,87 mmol, 1,1 äq.) 2-Brom-9,9-dihexylfluoren in 50 mL absolutem und ent-
gastem THF werden bei –78°C mit 2,46 mL (3,94 mmol, 1,12 äq.) n-BuLi in Hexan
(1,6 M) versetzt und 30 Minuten bei dieser Temperatur gerührt. Man fügt anschlie-
ßend 0,56 g (4,1 mmol ,1,06 äq) in absolutem und entgastem THF gelöstes, frisch
geschmolzenesxii Zinkchlorid zu und lässt auf RT aufwärmen.

In dieser Zeit werden 1,71 g (3,52 mmol, 1 äq.) 2-Bromo-7-trimetylsillyl-9,9-
dihexylfluoren und 81 mg (0,07 mmol, 0,02 äq.) Tetrakistriphenylphosphin-palla-
dium(0) in 10 mL entgastem THF gelöst. Man fügt (per Überführungskanüle) die
oben bereitete Zinkorganyllösung zu und erhitzt zwei Tage unter Rückfluss (In-
ertgas!).

Nach dem Abkühlen wird das Lösemittel vollständig entfernt und in 100 mL Die-
thylether gelöst und 3 mal mit je 50 mL 2 M Salzsäure ausgeschüttelt. Die wässri-
gen Phasen werden 2 mal mit 50 mL Diethylether extrahiert. Die vereinigten org.
Phasen werden 3 mal mit je 50 mL ges. Natriumchloridlösung ausgeschüttelt und
über Na2SO4 getrocknet.

Nach Entfernen des Lösemittels wird das Rohprodukt an Kieselgel säulenchro-
matographisch aufgereinigt (Eluent: Hexan, anschließend Hexan/Metylenchlorid
95/5 (v/v)) (Das Produkt leuchtet bei Anregung 360 nm blau und bei 256 nm vio-
lett.).

Man erhält 4,0 g (84%) 2-(9,9-Dihexylfluoren-2-yl)-7-trimethylsilyl-9,9-dihexyl-
fluoren als farbloses hochviskoses Öl.
xiiLangsam mit Heissluftfön (nicht Flamme!) erhitzen.
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1H-NMR (500 MHz, CD2Cl2): δ = 7,8–7,75 (m, 2H, H 3,4); 7,70–7,71 (m, 2H, H 1,2);
7,68–7,66 (m, 4H); 7,55–7,51 (m, 2H); 7,40–7,29
(m, 3H); 2,12–2,02 (m, 8H, H 15,16); 1,2–1,03 (m,
24H, H 19–24); 0,80–0,75 (m, 12 H, H 25,26); 0,73–0,60
(m, 8H, H 17,18); 0,32 (s, 9H, TMS-H)

13C-NMR (125 MHz, CD2Cl2): δ = 152,9 + 152,7 + 152,3 + 151,4 (C 9–12); 142,6 +
142,0 + 141,9 + 141,7 + 141,6 + 141, 5 (H 5–8);
140,4; 133,1; 129,0; 128,2; 127,9; 127,2; 124,2;
122,8; 122,7; 121,2; 121,0; 120,9; 120,1; 56,4 +
56,3 (C 13,14); 41,5 + 41,3 (C 15,16); 32,7 + 32,6
(C 17,18); 30,9 + 30,7 (C 19,20); 25,1 + 25,0 (C 21,22);
23,8 + 23,7 (C 23,24); 15,0 (C 25,26) ; -0,9 (TMS-C)

A.33. 2-(9,9-Dihexylfluoren-2-yl)-7-iodo-9,9-dihexylfluoren
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2,40 g (3,25 mmol, 1 äq.) 2-(9,9-Dihexylfluoren-2-yl)-7-trimethylsilyl-9,9-dihexyl-
fluoren in 100 mL Methylenchlorid bei 0°C mit 4,9 mL einer 1 M Lösung von ICl in
Methylenchlorid versetzt und bei dieser Temperatur für 30 Minuten gerührt.

Der Ansatz wird durch Zugabe von 20 mL einer 2 M NaOH-Lösung gequencht,
die org. Phase abgetrennt und über Natriumsulfat getrocknet. Man filtriert über
eine kurze Säule aus Kieselgel und engt das Filtrat zur Trockne ein. Das Produkt
kristallisiert nach Stehen über Nacht in weißen bis leicht violetten Nadeln. Zur
weiteren Aufreinigung kann das Produkt aus Ethanol umkristallisiert werdenxiii.

Man erhält 2,55 g (99%) 2-(9,9-Dihexylfluoren-2-yl)-7-iodo-9,9-dihexylfluoren.

1H-NMR (500 MHz, CD2Cl2): δ = 7,89–7,74 (m, 4H); 7,70–7,63 (m, 5H); 7,51 (d,
1H); 7,25–7,39 (m, 3H); 2,12–1,95 (m, 8H, H 3,4);
1,19–1,04 (m, 24H, H 7–12); 0,8–0,72 (m, 12H,
H 13,14); 0,71–0,61 (m, 8H, H 35,6)

xiiiIn 120 mL/g heissem Ethanol lösen und die Lösung bis zur beginnenden Trübung einengen. An-
schließend bei –20°C auskristallisieren lassen.
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13C-NMR (125 MHz, CD2Cl2): δ = 152,8; 150,8; 150,3; 150,2; 150,1; 140,4;
140,2; 140,0; 139,8; 139,7; 139,5; 138,7; 138,5;
135,1; 131,5; 126,3; 126,0; 125,4; 125,3; 125,2;
122,2; 120,7; 120,6; 119,3; 119,2; 119,1; 118,9;
54,8 + 54,4 (C 1,2); 39,5 + 39,4 (C 3,4); 30,7 + 30,6
(C 5,6); 28,9 + 28,8 (C 7,8); 23,1 + 23,0 (C 9,10); 21,7
(C 11,12); 13,0 (C 13,14)

A.34. 2-(7-(9,9-Dihexylfluoren-2-yl)-9,9-dihexylfluoren-2-yl)-
1,3,2-dioxoborolan
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2,148 g (2,71 mmol, 1 äq.) 2-(9,9-Dihexylfluoren-2-yl)-7-iodo-9,9-dihexylfluoren wer-
den in 100 mL abs. THF gelöst und auf –78°C gekühlt. Mittels einer Spritze werden
1,75 mL (2,8 mmol, 1,03 äq.) n-BuLi in Hexan (1,6 M) zugetropft und 30 Minuten
bei dieser Temperatur gerührt. Man gibt 1,88 mL (8,13 mmol, 3 eq) Triisopropyl-
borat auf einmal hinzu und lässt über Nacht rühren.

Man entfernt das Lösemittel und löst den Rückstand in Diethylether. Zur Hydro-
lyse werden 20 mL 2 M Salzsäure zugesetzt und 30 Minuten gerührt. Die Phasen
werden getrennt und die wässrige mit 50 mL Ether extrahiert. Die vereinigten
org. Phasen werden 2 mal mit je 50 mL Wasser ausgeschüttelt und über Natri-
umsulfat getrocknet. Das Lösemittel wird entfernt und der Rückstand an Kiesel-
gel mit Ethylacetat/Hexan (1/3 (v/v)) säulenchromatographisch aufgereinigt. Der
Eluent wird abdestilliert, der Rückstand mit 10 mL Ethylenglycol und 50 mL Me-
thylenchlorid versetzt und über Nacht unter Rückfluss erhitzt.

Das Lösemittel wird am Rotationsverdampfer entfernt und der Rückstand in
Toluol aufgenommen. Die Phasen werden getrennt und die org. Phase mit wenig
Wasser ausgeschüttelt.

Nach Entfernen des Lösemittels erhält man 1,04 g (52%) 2-(7-(9,9-Dihexylfluoren-
2-yl)-9,9-dihexylfluoren-2-yl)-1,3-dioxoborolan als farbloses Harz.
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1H-NMR (500 MHz, CD2Cl2): δ = 7,84–7,74 (m, 6H); 7,70–7,65 (m, 4H);
7,40–7,31 (m, 3H); 4,40 (s, 4H, H 15); 2,13–2,99 (m,
8H, H 3,4); 1,16–1,01 (m, 24H, H 7–12); 0,81–0,74 (t;
12H, H 13,14); 0,72–0,60 (m, 8H, H 5,6)

13C-NMR (125 MHz, CD2Cl2): δ = 151,3; 150,7; 150,2; 149,5; 143,2; 140,4;
140,0; 139,7; 139,6; 139,2; 132,9; 128,3; 126,3;
125,3; 125,3; 125,2; 122,2; 120,73; 120,7; 119,6;
119,0; 118,9; 118,4; 65,5 (C 15); 54,5 (C 1,2); 39,5
(C 3,4); 30,8 (C 5,6); 30,7 (C 7,8); 28,9 (C 9,10); 23,1
(C 11,12); 21,8 (C 13,14)

A.35. 2-(9,9-Dihexylfluoren-2-yl)-7-trimethylstannyl-9,9-
dihexylfluoren
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603 mg (0,76 mmol, 1 äq.) 2-(9,9-Dihexylfluoren-2-yl)-7-iodo-9,9-dihexylfluoren,
498 mg (1,52 mmol, 2 äq.) Hexamethyldistannan werden in absolutem und ent-
gastem 1,4-Dioxan gelöst und mit 18 mg (0,15 mmol, 0,02 äq.) Tetrakistriphe-
nylphosphin-palladium(0) versetzt. Man erhitzt 2 d unter Rückfluss (Inertatmo-
sphäre!).

Man entfernt das Lösemittel, löst den Rückstand in Diethylether und schüttelt 2
mal mit je 30 mL Neutralpufferxiv aus. Der Ether wird entfernt und das erhaltene
Rohprodukt mittels NMR-Spektroskopie auf Umsatz untersucht. Das Rohprodukt
wird ohne weitere Aufreinigung eingesetzt.

Man erhält 2-(9,9-Dihexylfluoren-2-yl)-7-trimethylstannyl-9,9-dihexylfluoren
als leicht grünliches Öl.

xivÄquimolare Mengen Mono- und Dinatriumphosphat.
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1H-NMR (500 MHz, CD2Cl2): δ = 7,79 (d, 2H); 7,75 (d, 2H); 7,29–7,63 (m, 4H);
7,49 (d, 2H); 7,41–7,28 (m, 8H; Verunreinungung
mit PPh3 bzw. OPPh3); 2,15–1,95 (m, 8H, H 1,2);
1,17–1,02 (m, 24H, H 5–10); 0,83–0,60 (m, 20H,
H 11,12,3,4); 0,32 (dt, 9H, Sn-CH3)

A.36. Lumophor 77
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50 mg (0,062 mmol, 1 äq.) Ir(ppy)2(dbrppy) und 133 mg (0,279 mmol, 4,5 äq.) 2-
(9,9-Dihexyl-7-trimethylsilylfluoren-2-yl)-1,3-dioxoborolan werden in 10 mL abs.
und entgastem THF gelöst, mit 1,4 mg Pd[P(Ph)3]4 in 5 mL entgastem THF und 5 mL
einer 2M K2CO3-Lsg. versetzt. Man erhitzt 3 Tage bei 80°C.

Nach dem Abkühlen wird die Reaktionsmischung mit jeweils 10 mL Toluol und
Wasser verdünnt die Phasen getrennt und die wässrige Phase 2 mal mit 20 mL To-
luol ausgeschüttelt. Die vereinigten org. Phasen werden mit 20 mL Wasser gewa-
schen und über Natriumsulfat getrocknet. Nach Entfernen des Lösemittels wird
der Rückstand säulenchromatographisch an Kieselgel mit Hexan/Ethylacetat (4:1
(v/v); Rf=0,3) aufgereinigt.

Man erhält das Lumophor 77 in einer Ausbeute von 45,3 mg (50%) als orange-
roten Feststoff.
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1H-NMR (500 MHz, CD2Cl2): δ = 8,05–7,95 (m, 4H, H 4); 7,88 (s, 1H, H 3);
7,80–7,62 (m, 11H); 7,52–7,46 (m, 4H); 7,42 (d,
1H); 7,37 (d, 1H, H 1); 7,32 (s, 1H); 7,28 (d, 1H,
H 5); 7,19 (s, 1H, H 2); 7,15 (s, 1H, H 6); 7,02–6,82
(m, 8H); 2,06–1,80 (m, 8H, H 7,13); 1,16–0,97 (m,
24H, H 9–11,15–17); 0,80–0,70 (m, 12H, H 12,18);
0,65–0,48 (m, 8H, H 8,14); 0,314+0,308 (2×s, 18H,
Si-CH3)

A.37. Lumophor 82
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20 mg (0,025 mmol, 1 äq.) Ir(ppy)2(dbrppy) und 40 mg (0,1 mmol, 4 äq) 2-(9,9-
Dihexylfluoren)-1,3,2-dioxoborolan und 0,6 mg (2 Mol%) Pd[P(Ph)3]4 werden in
15 mL entgastem THF gelöst und mit 10 mL einer 2 M K2CO3-Lsg. versetzt. Man
erhitzt 5 d unter Rückfluß.

Nach dem Abkühlen wird mit 10 mL Ether verdünnt, die Phasen getrennt und
die wässrige Phase 2 mal mit je 10 mL Ether extrahiert. Die vereinigten org. Pha-
sen werden 2 mal mit je 50 mL 2 N Salzsäure und anschließend mit ges. NaCl-Lsg.
ausgeschüttelt. Man trocknet über Na2SO4 und und reinigt nach Entfernen des
Lösemittels säulenchromatographisch an Kieselgel (Eluent: Hexan/Ethylacetat,
4:1; v/v) auf.

Man erhält 17,2 mg (52%) des Lumophors 82 als orangeroten Feststoff.

1H-NMR (500 MHz, CD2Cl2): δ = 8,05–7,96 (m, 4H); 7,88 (s, 1H, H 2); 7,81–7,61
(m, 11H); 7,42 (d, 1H); 7,39–7,25 (m, 9H); 7,19 (s,
1H, H 1); 7,14 (s, 1H, H 3); 7,02–6,83 (m, 8H);
2,04–1,81 (m, 8H); 1,16–0,97 (m, 24H); 0,80–0,73
(m, 12H); 0,62–0,48 (m, 8H)

196



A. Experimenteller Teil

A.38. 2-(4-(7-(9,9-Dihexylfluoren-2-yl)-9,9-dihexylfluoren-2-
yl)-phenyl)-5-(7-(9,9-dihexylfluoren-2-yl)-9,9-
dihexylfluoren-2-yl)-pyridin
89
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294 mg (0,399 mmol, 2,1 äq.) 2-(7-(9,9-Dihexylfluoren-2-yl)-9,9-dihexylfluoren-2-
yl)-1,3-dioxoborolan und 59 mg (0,19 mmol, 1 äq.) 2-(4-Bromphenyl)-5-brompy-
ridin werden in 10 mL entgastem THF gelöst. Man fügt 2,2 mg Pd[P(Ph)3]4 in 3 mL
entgastem THF und 5 mL einer 2 M K2CO3-Lsg. hinzu und erhitzt 5 d unter Rück-
fluss.

Nach Abkühlen wird die Reaktionsmischung mit 20 mL Toluol und 10 mL Was-
ser verdünnt und die Phasen getrennt. Die wässrige Phase wird 2 mal mit je
10 mL Toluol extrahiert und die vereinigten org. Phasen mit 20 mL 2 M Salzsäure
und anschließend 3 mal mit je 20 mL Wasser gewaschen. Nach Entfernen des
Lösemittels wird der verbleibende Rückstand säulenchromatographisch an Kie-
selgel mit Hexan/Methylenchlorid (3:1 (v/v)) aufgereinigtxv Wechselwirkung des
Pyridinstickstoffes mit der stationären Phase).

Man erhält 259 mg (92%) der Substanz 89 als leicht gelben Feststoff.
Die Substanz weist eine starke Empfindlichkeit gegenüber Photooxidation auf.

Die blaue Lumineszenz geht dabei in eine intensiv grüne über während eine
stärkere Gelbfärbung eintritt.

1H-NMR (500 MHz, CD2Cl2): δ = 8,98 (s, 1H, H 1); 8,26 (d, 2H, H 4); 8,12 (d, 1H,
H 2); 7,97 (d, 1H, H 3); 7,91–7,84 (m 6H); 7,82 (d,
2H); 7,77 (d, 2H); 7,45–7,66 (m, 12H); 7,43–7,32
(m, 6H); 2,20–1,99 (m, 16H, H 7,8); 1,20–1,03 (m,
48H, H 11–16); 0,78 (t, 24H, H 17,18); 0,74–0,62 (m,
16H, H 9,10)

xvLäuft als gelbe Bande auf der Säule, die ihre Farbe beim Verlassen verliert.
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13C-NMR (125 MHz, CD2Cl2): δ = 155,9; 152,9; 152,7; 152,3; 151,9; 148,9;
142,9; 141,74; 141,66; 141,59; 141,4; 141,2;
140,7; 140,5; 140,1; 138,5; 137,2; 136,1; 135,7;
128,2; 127,9; 127,6; 126,9; 126,8; 126,7; 123,8;
122,3; 122,2; 121,1; 120,9; 120,8; 120,7; 120,6;
120,4; 56,3 + 56,2 + 56,0 (C 5,6); 41,1 (C 7,8); 32,3
(C 9,10); 30,5 (C 11,12); 24,7 + 24,6 (C 13,14); 23,3
(C 15,16); 14,5 (C 17,18)

A.39. Lumophor 87
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200 mg (0,135 mmol, 1 äq.) des Liganden 89 579 mg (0,54 mmol, 4 äq.) Tetrakis-
(2-phenylpyridin-C2,N’)(µ-dichloro)diiridiium und 278 mg (1,08 mmol, 8 äq.) Sil-
bertrifluormethansulfonat werden in 15 mL Ethoxyethanol 18 h unter Rückfluss
erhitzt.

Nach dem Abkühlen verdünnt man mit 10 mL Toluol und 10 mL Wasser, trennt
die Phasen und schüttelt die wäss. nochmals mit 10 mL Toluol aus. Die vereinig-
ten org. Phasen werden 2 mal mit je 20 mL Wasser gewaschen und anschließend
über Natriumsulfat getrocknet. Nach Entfernen des Lösemittels wird der Rück-
stand mittels Flash-Chromatigraphie an Kieselgel mittels eines Lösemittelgradi-
enten von Hexan zu Hexan/Ethylacetat (1:1 (v/v)) eluiert.

Wegen der geringen Menge an Substanz wurde die Ausbeute nicht bestimmt.

MS (LDI) m⁄z = 3315,02 (Ir(Fl-Fl-ppy-Fl-Fl)2(ppy) +, 92%);
3160,83 (Ir(Fl-Fl-ppy-Fl-Fl)2

+, 17%); 1985,5 (M +;
Ir(ppy)2(Fl-Fl-ppy-Fl-Fl) +, 80%); 1830,8 (M +–ppy,
100%);
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Abkürzungsverzeichnis

abs. . . . . . . . . . . . . . . . . absolut
bipy. . . . . . . . . . . . . . . . 2,2’-Bipyridin
BuLi . . . . . . . . . . . . . . . Buthyllithium
COD . . . . . . . . . . . . . . . Cyclooctadien
COSY . . . . . . . . . . . . . . Correlated Spectroscopy
d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dublett (Spektrenzuordnung)
dba . . . . . . . . . . . . . . . . Dienzylidenaceton
dd . . . . . . . . . . . . . . . . . Doppeldoublett (Spektrenzuordnung)
δ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chemische Verschiebung
dfppy . . . . . . . . . . . . . . 2-(4,6-Difluorphenyl)-pyridin-Ligand
dfppz . . . . . . . . . . . . . . 1-(4,6-Difluorphenyl)-pyrazol-Ligand
DMF . . . . . . . . . . . . . . . N,N-Dimethylformamid
DMSO. . . . . . . . . . . . . . Dimethylsulfoxid
dppp . . . . . . . . . . . . . . . 1,3-Bis(diphenylphosphano)propylen
EDTA . . . . . . . . . . . . . . Ethylendiamintetraessigsäure
EL . . . . . . . . . . . . . . . . . Elektrolumineszenz
η . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quanteneffizienz
fac . . . . . . . . . . . . . . . . facial (Komplexgeometrie)
GPC. . . . . . . . . . . . . . . . Gelpermeations-Chromatographie
HMBC . . . . . . . . . . . . . Heteronuclear Multiple Bond Coherence
HOMO . . . . . . . . . . . . . Highest Occupied Molecular Orbital, Höchstes besetz-

tes Molekülorbital
HSQC . . . . . . . . . . . . . . Heteronuclear Single Quantum Coherence
ISC. . . . . . . . . . . . . . . . . Inter System Crossing
kDa . . . . . . . . . . . . . . . . Kilodalton
LDI-TOF . . . . . . . . . . . Light Dissorption Ionisation-Time Of Flight
LUMO. . . . . . . . . . . . . . Lowest Unoccupied Molecular Orbital, Niedrigstes

unbesetztes Molekülorbital
m . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masse
m . . . . . . . . . . . . . . . . . . Multiplett (Spektrenzuordnung)
MeOppy . . . . . . . . . . . 2-(5-Methoxyphenyl)-pyridin-Ligand
mer . . . . . . . . . . . . . . . meridional (Komplexgeometrie)
MS . . . . . . . . . . . . . . . . . Massenspektroskopie
n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brechungsindex
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NMR . . . . . . . . . . . . . . . Nuclear Magnetic Resonance, kernmagnetische Resonanz
NOESY. . . . . . . . . . . . . Nuclear Overhauser and Exchange Spectroscopy
OLED . . . . . . . . . . . . . . Organic Light Emitting Diode, Organische Leuchtdiode
p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pentett (Spektrenzuordnung)
PDI . . . . . . . . . . . . . . . . Polydispersitätsindex
PEDOT. . . . . . . . . . . . . Poly(3,4-ethylendioxythiophen)
PF . . . . . . . . . . . . . . . . . Polyfluoren
Ph . . . . . . . . . . . . . . . . . Phenyl
PL . . . . . . . . . . . . . . . . . Photolumineszenz
Pn . . . . . . . . . . . . . . . . . Polymerisationsgrad
PLED . . . . . . . . . . . . . . Polymer organic Light Emitting Diode
ppm . . . . . . . . . . . . . . . Parts per million (Spektrenzuordnung)
PPP . . . . . . . . . . . . . . . . Poly(p-phenylen)
PPV . . . . . . . . . . . . . . . . Poly(p-phenylen-vinylen)
ppy . . . . . . . . . . . . . . . . 2-Phenylpyridin-Ligand
ppz . . . . . . . . . . . . . . . . 1-Phenylpyrrazol-Ligand
PSS . . . . . . . . . . . . . . . . Polystyrolsulfonat
q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quartett (Spektrenzuordnung)
ROESY. . . . . . . . . . . . . Rotating-frame NOE Spectroscopy
RT . . . . . . . . . . . . . . . . . Raumtemperatur
s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Singulett (Spektrenzuordnung)
SEC . . . . . . . . . . . . . . . . Size exclusion chromatography, Größenausschluss-

chromatographie

SMOLED. . . . . . . . . . . Small Molecule Organic Light Emitting Diode
T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temperatur
t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triplett (Spektrenzuordnung)
THF . . . . . . . . . . . . . . . Tetrahydrofuran
TMEDA . . . . . . . . . . . . Tetramethylethylendiamin
TMS . . . . . . . . . . . . . . . Trimethylsilyl
TOCSY. . . . . . . . . . . . . Total Correlated Spektroscopy
VR . . . . . . . . . . . . . . . . . Vibronische Relaxation
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